Wroctaw, plac Nowy Targ, wykop 2010-2012. Faza III (intensywny rozwoj osady przedlokacyjnej w XIII w.) — obuwie, odziez, pochwy,

pochewki i inne

Nr inw.

Js.

Chrono-
logia wg
js.

Zabytek

Gatunek zwierzecia

1.
Bos
primigenius

2.
Capra
aegagrus

3. 4.
Ovis Ovis/Capra
ammon

Sus
scrof

Cervi
dae

M

adult | juv

adult | juv

adult | juv | adult | juv

Uwagi

7969/11

435

XIII

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu, skora
niedogarbowana
rozdwojona. Fragm.
powloki konczyny
przedniej odcigty tuz
powyzej guza
tokciowego. W
otworach
wlosowych
zachowane resztki
siersci.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
I-rzgdu, skora
rozdwojona. W
otworach
wlosowych
zachowane resztki
siersci. Kolor
czarno-bragzowy.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
I-rzgdu skory z
okolicy gltowy
(widoczny $lad po
okrojeniu podstawy
malzowiny usznej).
Skora rozdwojona.
W otworach




wlosowych
zachowane resztki
siersci koloru
czerwonego.

$cinek wtorny

Skora cienka
wierzchnia/galante-
ryjna, grub. 1 mm.
Lico poprawnie
wykonczone, o
fadnym rysunku.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

$cinek wtorny

Skora bardzo cienka,
grub. 0,5 mm. Lico
starte (uzytkowo).
Wzdhuz krawedzi
podwdjnego szwu w
otworach
wlosowych
zachowane resztki
siersci (skora
futrzarska?).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

$cinek wtorny

Skora rozdwojona.
Powierzchnia licowa
poprawnie
wykonczona z
fadnym rysunkiem
lica. Mizdra gladka,
czesciowo
odwarstwiona. Skora
mogta by¢ fragm.
poprawnie




wykonczonego
surowca.

$cinek wtorny

Odcigty fragm.
strz¢pu przedmiotu.
Lico spgkane,
odwarstwiajace sig,
na cze¢sci
powierzchni
catkowicie
odwarstwione.
Mizdra gtadka.

10083/11

16

1.pot.

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

fragm.
malowany

Strzgp wyrobu ze
sladami malowanego
ztotego wzoru.
Skoéra
prawdopodobnie
cielgca, cienka
(grub. 1 mm),
migkka,
galanteryjna, Lico
bardzo spgkane.
Mizdra gladka.

10210/11

przyszwa

Skora poprawnie
utrwalona i
wykonczona z obu
stron surowca.
Ladny rysunek lica.
Mizdra gladka.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

11127/11

16

1.pot.

XIII w.

fragm. patynki

Skora samca kozy
lub pierwotnej rasy




owcy. Zatarte cechy
taksonomiczne.

10673/11

16

1.pot.

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

fragm.
przyszwy

Fragm. zdobionej
malowanym wzorem
przyszwy. Widoczne
slady odcinania
(odpad?, materiat
wtorny?). Lico
spekane, czgsciowo
odwarstwione.

10678/11

16

1.pot.

XIII w.

fragm.
malowany

Skora samca. Strzep
przedmiotu
zdobionego
malowanym
wzorem.

11314/11

16

1.pot.

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4.

cholewka

Skora jelenia lub
Yosia. Lico starte,
miejscami spekane
(uzytkowo).
Poprawnie
utrwalona i
wykonczona z obu
stron skora.
Cholewka mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

podkrazek

Z okolicy ciala o
rzadkim owlosieniu
(z obwodowej czgsci
ciata). Podkrazek
mogt by¢ fragm.
poprawnie




wyprawionego
surowca.

lamoéwka

Skora rozdwojona.
Za maly fragm. do
oceny jakosciowe;.

przedmiot
nieokreslony,
odpad wtorny

Stosunkowo duzy
fragm. skory z
obwodowej czgsci
ciata ze sladem
odcinania. Lico
skory bardzo starte.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.
Sadzac po stanie
zachowania skory,
przedmiot stanowit
raczej odpad wtorny
niz materiat
powtornego uzycia.

otok

Skoéra rozdwojona.

otok

Skora catkowicie
rozdwojona.

strz¢p wyrobu,
odpad wtorny

Odpad strzgpu
wierzchu obuwia (?)
ze §ladem odcinania.
Skoéra osobnika
mtodego, catkowicie
rozdwojona na
warstwe przylicowa
i mizdrg¢. Fragm.
surowca z okolicy
skory delikatnej.

odpad wtorny

Skora mlodego
osobnika lub cielgca
(bardzo cienka).
Warstwa przylicowa
skory rozdwojone;j.
Fragm. surowca z




okolicy ciata skory
delikatnej.

odpad wtorny

Skoéra osobnika
mtodego (bardzo
cienka). Prawie sama
warstwa przylicowa
skory rozdwojone;j.

10

strzgp wyrobu

Skoéra osobnika
mtodego,
rozdwojona.
Warstwa przylicowa
spekana,
odwarstwiajaca si¢
partiami.

11

Strzep przyszwy

Prawdopodobnie
skora sarnia. Odcigty
strzep przyszwy.
Warstwa przylicowa
spekana. Lico bardzo
starte. Na
wewnetrznej
powierzchni
widoczny §lad szycia
(po tacie?).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

12

strzgp wyrobu

Skora kozy lub
pierwotnej,
niewehistej rasy
owcy. Lico starte,
spckane, miejscami
odwarstwiajace sig¢.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

13

strzep wyrobu

Skora kozia lub
pierwotnej rasy
owcy. Fragm. bardzo
cienkiej skory.
Bardzo kroétko




mizdrowana, robi
wrazenie samej
warstwy przylicowej
skory rozdwojone;j.

14

odpad wtorny

Odpad materiatu

opisanego powyzej
(?7), uwagi jw.

15; 16

odpad wtorny

Odpad z fragm.
rzemienia (bardzo
zniszczony, nie do
oznaczenia). Uwagi
JW.

17

odpad wtorny

Skoéra o bardzo
startym licu. Uwagi
JW.

18

strzgp wyrobu

Strzgp skory
rozdwojone;.

19

scinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzedu
mig¢dzywzornikowy.
Skora rozdwojona,
prawdopodobnie
konia. Lico
zdeformowane.

20

odpad wtorny

Warstwa przylicowa
catkowicie
rozdwojonej skory
osobnika mtodego.

21

odpad wtorny

Skora samca. Lico
starte w trakcie
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka
Odpad mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

22

odpad wtorny

Lico starte. Zatarte
cechy
taksonomiczne




powierzchni licowe;.

22

odpad wtorny

Odpad wtdrny o
charakterze odpadu
mi¢dzywzorniko-
wego. Lico starte
uzytkowo.
Niezaleznie od
stopnia zniszczenia
fragm. mozna uznaé
za czastke
poprawnie
wyprawionego
surowca.

23

odpad wtorny

Lico skory starte.
Warstwa przylicowa
spekana. Pokroj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

24

podeszwa

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroéj wtokien
skory nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

25

fragm.
podeszwy P

Przedstopie
podeszwy. Warstwa
mizdry catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroéj wtokien
skory nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

26

strzep wstawki?

Warstwa mizdry




catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroéj wtokien
skory wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

27

odpad wtorny

Skora cielaka
(jelonka). Na
powierzchni licowej
zachowane resztki
siersci (wyprawiona
z wlosem?).

28

odpad wtorny

Lico starte. Zatarte
cechy
taksonomiczne
powierzchni licowe;.
Pokroj wiokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

29

odpad wtorny

Lico skory starte.
Pokroj wiokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

30

odpad wtorny

Odcigta
przypodeszwowa
czgs¢ wierzchu?

31

strzep mizdry

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
skory nie wyklucza
pochodzenia fragm.
entu z surowca
bydlecego.




32

odpad wtorny

Prawdopodobnie
strzep
przypodeszwowej
czesci wierzchu.
Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokréj witokien
skory nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

33

fragm. otoku

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
skory nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

34

fragm.
wierzchu?

Slad odcinania,
odpad lub materiat
do powtornego
uzycia. Skora
rozdwojona Lico
spekane,
odwarstwiajace si¢.
Fragm. surowca z
okolicy ciata skory
grubej.

35

fragm.
wierzchu?

Strzgp wierzchu
obuwia. Skora
rozdwojona.

36
34; 35;
36
fragm. |
buta

fragm.
wierzchu?

Strzgp wierzchu
obuwia (skora
cienka). Skora
rozdwojona. Fragm.
surowca z okolicy
skory bardzo

10




delikatnej.

9496/11

16

1. pot.

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

cholewka

Skoéra rozdwojona, o
fadnym, poprawnie
wykonczonym licu.
Niewygtadzenie
deseniu lica wydaje
si¢ zabiegiem
celowym,
zachowujacym
groszkowany wzor
lica skory kozie;j.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
réowna. Cholewa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

$cinek surowy
przybrzezny (z
sier$cig)

Odpad I-rzgdu skory
glowy. Na
powierzchni licowe;j,
przy naturalnej
krawedzi skory, w
otworach
wlosowych
zachowane byly
resztki siersci.
zwierzgeia
prawdopodobnie
masci czerwonej.
Skora rozdwojona.
Catkowity brak
wykonczenia obu
powierzchni
surowca.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
II-rzedu. Lico

11




poprawnie
wykonczone
(przyktad materiatu,
ktéry w zamiarze
miat by¢
wykorzystany po
naturalny brzeg
surowca?). Brak
wykonczenia
mizdry.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
[I-rzedu. Skora
rozdwojona. Brak
wykonczenia lica i
mizdry. Na
powierzchni licowe;j,
wzdhuz naturalnego
brzegu, w otworach
wlosowych byly
zachowane resztki
siersci.

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Skora rozdwojona,
b. cienka,
galanteryjna.

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad
prawdopodobnie II1-
rzedu (jedna
krawedz odpadu
byta oderwana — nie
odcigta!). Skora
sarny, b. cienka,
rozdwojona,
wyprawiona z
wlosem.

$cinek surowy
przybrzezny

Oderwany strzep
przybrzezny (I-
rzgdu), nowej
wyprawionej skory.

12




Fragm.
prawdopodobnie z
okolicy pachwiny
lub pachy. Skora
rozdwojona, cz¢$¢
warstwy przylicowej
catkowicie
odwarstwiona
(odpadta).

$cinek wtorny

Bardzo zniszczony
uzytkowaniem
fragm. Skora
rozdwojona. Lico
spekane.

7877/11

16

1. pol.

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa

Bardzo poprawny
materiat. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

wstawka

Bardzo poprawny
materiat. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

podeszwa

Skoéra prawie
catkowicie
rozdwojona.
Warstwa licowa byta
zachowana
przysrodkowo, na
$rodstopiu. W
znacznym stopniu
nieprzegarbowana, o
czym $wiadczy
gruba warstwa

13




zmacerowanej tkanki
na dolicowe;j
powierzchni

podeszwy.

fragm. otoku

Skoéra rozdwojona.

fragm. otoku

Skoéra rozdwojona.

rzemien

Za maly fragm. do
oceny jakosciowe;.

Q| o |wns

1;2;3;4;
5,6;,7

fragm. |
buta

rzemien

Za maly fragm. do
oceny jakosciowe;.

$cinek surowy
rozdwojony
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Skora rozdwojona,
cienka (1 mm). Brak
wykonczenia mizdry

10948/11

16

1. pot.
XIHI w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

sakiewka

Bardzo starte lico nie
zachowato cech
taksonomicznych.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie skory z
surowca bydlecego.

10948/11

16

1. pot.
XIHI w.

pas

Pas byt zszyty z
dwoch tasm skory.
Lico starte
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

lata

tata
prawdopodobnie z
surowej,

14




nieuzywanej skory.
Skoéra samca.
Poprawnie
utrwalona i
wykonczona z obu
stron. Bardzo tadny
material mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.
(Przebadany fragm.
skory mogt by¢
czgscig bardzo
dobrego jakosciowo
surowca).

$cinek wtorny

Oznaczenie
prawdopodobne.
Lico starte. Wzor
powierzchni licowej
byt zachowany
wylacznie na
wysokoS$ci szwu.
Pozostata czesé
powierzchni licowej
byta spekana i starta.

10169/11

16

1. pot.

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

rzemyk z
petelka

Skora kozia lub
zwierzgeia z rodziny
Jeleniowate.
Warstwa przylicowa
byta spekana. Cechy
taksonomiczne lica
byly zatarte. Pokroj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie fragm.
z powloki bydta,
przystaje natomiast

15




do wtokien skory
jelenia lub tosia.

Skora kozia lub
zwierzgceia z rodziny
Jeleniowate.
Ozdobny podwdjny
SZew W znacznym
stopniu zacierat

2 aplikacja 0 0 0 0 0 0 0 0 desen lica. Pokroj
wiokien mizdry
przystaje do wiokien
skory duzych
zwierzat z rodziny
Jeleniowate.

712411 | 16 | L.Pob la 1j 2a. | 2i. | 3a. | 3j. | 4a | 4
XTI w. . . . . . . . .
Skora cielgca,
wierzchnia, cienka,
grub. 1—1,5 mm.
Czgs¢ warstwy

1 cholewka 0 1 0 0 0 0 0 0 przylicowej byla
odwarstwiona.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

2 wstawka 0 1 0 | o 0 0 0 0 Skéra cielgca lub
mtodego bydta.

, Skora cieleca lub
3 wstawka goérna 0 1 0 0 0 0 0 0 miodego bydia.
4;5
1;2;3; 4
5 fragm. rzemyk 0 2 0 0 0 0 0 0
jednego Skora cielgea lub
buta mlodego bydta.
1. pot.
9416/11 16 XTI w.
Przyszwa ze $ladami
1 przyszwa 1 0 0 0 0 0 0 0 odcinania. Skéra

mtodego osobnika,

16




grub. 1,5 mm. Lico i
warstwa przylicowa
speckane. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
zacigcia mizdry.

fragm. cholewki

Cholewka ze
$ladami odcinania.
W znacznym stopniu
starte lico. Uktad
otworéw wlosowych
wskazuje na skore
owczg. Widoczne na
powierzchni
mizdrowe;j $lady po
podskdrnych
naczyniach
krwiono$nych
wskazujg na skore
kozig. Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
réwna.

rzemien
cholewki

Zatarty desen lica.
pokrdj wiokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

podeszwa

Skora podeszwowa,
grub. 3 mm. Znaczna
partia powierzchni
warstwy przylicowej
odwarstwiona. Lico
zachowane na
$rodstopiu i czesci
powierzchni
przedstopia.

przedmiot
nieokre$lony

Wydaje si¢ tata z
powtdrnie uzytego

17




materiatu. Cechy
taksonomiczne lica
zatarte. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

11306/11

16

1. pol.
XII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa

Skoéra wierzchnia
cienka, grub. 1 mm.
Lico poprawnie
wykonczone. Czgs¢
warstwy mizdrowe;j
odwarstwiona,
jednak pozostata
partia wskazuje na
materiat poprawnie
wykonczony od
strony powierzchni
mizdrowe;.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wykonczonego
surowca.

podeszwa

Prawie sama
warstwa mizdrowa
skory rozdwojone;j.
Zachowany nikty
slad warstwy
przylicowej na
przedstopiu miat
starte lico. Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza

18




pochodzenia skory
podeszwy z surowca
bydlecego.

zapigtek

Zapigtek odciety
wzdhuz
przypodeszwowego
brzegu. Mizdra
odwarstwiajaca sig,
chociaz gtadka i
krotko przycieta.

1;2;3;4
fragm. |
buta

rzemien

Za maty fragment do
oceny jakosciowe;.

10898/11

16

1. pol.
XII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

rzemien

Rzemien o dt. 42
cm, z powtornie
wykorzystanego
materiatu (na
wewngtrznej stronie
$lad po starym
szwie, cz¢§¢ szwu
zachowana
fragmentarycznie,
znalazla si¢ poza
linig cigcia). Lico
spekane (uzytkowo),
gtéwnie z jednego
konca. Pokrgj
wtokien mizdry i
sladowo zachowany
wzor lica nie
wykluczaja
pochodzenia
rzemienia z powtoki
samca kozy lub
zwierzgceia z rodziny
Jeleniowate.

19




rzemien z petla

Rzemien wykonany
z materialu
powtornie
wykorzystanego.
Lico sp¢kane, starte
(uzytkowo). Na
powierzchni licowej
nikty $lad wzoru lica
i sladowo
zachowanych
otworow
wlosowych. Pokroj
wtokien mizdry
przystaje do skory ze
zwierzat z rodziny
Jeleniowate.

rzemykoguzik

Za maly fragm. do
oceny jakosciowe;.

pas

Wykrojony z
szerokoS$ci surowca,
$wiadczy o tym
kierunek nachylenia
otworow
wlosowych, skora
rozdwojona.

pasek

Pasek
prawdopodobnie
wykrojony z
materiatu powtornie
wykorzystanego.
Cechy
taksonomiczne lica
W znacznym stopniu
zatarte. Znaczna
cz¢$¢ mizdry
odwarstwiona.

pasek

Pasek
prawdopodobnie
sktadat si¢ z dwoch

20




zszytych warstw
(8lady szwu wzdhuz
krawedzi). Cechy
taksonomiczne lica
zatarte. Pokroj
witokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powtoki kozy lub
zwierzgcia z rodziny
Jeleniowate.

aplikacja

Skoéra
prawdopodobnie
samca. Warstwa
przylicowa spekana,
czesciowo
odwarstwiona.
Desen lica bardzo
zdeformowany
(gtownie
mechanicznie, przez
podwojny szew).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

przyszwa

Przyszwa buta
dziecigcego
(kobiecego?). Skora
pierwotnej rasy
owcy. Lico
niewygladzone,
spckane, czeSciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa lekko
$ciagnieta.

fragm.
przyszwy

Przyszwa z
wycigtym fragm. (w
celu powtdrnego
wykorzystania

21




materiatu?). Skora
wierzchnia gruba, 3—
3,5 mm. Warstwa
przylicowa spekana,
przypodeszwowo
odwarstwiona.

10

wstawka

Skora mlodego
osobnika. Lico
niewygladzone, z
resztkami sier§ci w
otworach
wlosowych.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

11

wstawka

Skora mlodego
osobnika. Lico
niewygladzone, z
resztkami sier§ci w
otworach
wlosowych
(wyglada jak skora
wyprawiona z
wlosem).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

12

rzemien
wstawki

Bardzo zniszczone.
Lico czgsciowo
odwarstwione. Na
powierzchni licowej
w otworach
wlosowych
widoczne $lady
siersci (wyglada jak
skora wyprawiona z
wlosem).

13
10; 11;
12; 13 -
4 fragm.

rzemien
wstawki

Bardzo zniszczone.
Lico czgsciowo
odwarstwione. Na
powierzchni licowej
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1 buta

w otworach
wlosowych
widoczne $lady
siersci (wyglada jak
skora wyprawiona z
wlosem).

14

fragm.
podeszwy

Podeszwa lewa z
odcigta po skosie
pieta. Widoczny slad
po tacie. Warstwa
mizdry catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

15

pigta podeszwy

Pigta podeszwy
wieloczesciowej?
Skora rozdwojona.
Czgs¢ warstwy
przylicowe;j
odwarstwiona.

16

fragm.
przedmiotu
(wierzch?,
wstawka?)

Fragm. przedmiotu z
$ladem odcinania.
Na wewngtrznej
stronie zabytku
widoczne 2 §lady po
jakichs elementach
(wzmacniajacych?,
usztywniajacych?)
skore przedmiotu.
Lico zdeformowane,
niewygladzone.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

17

strzep
przedmiotu

Lico starte, spgkane.
Powierzchnia
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mizdrowa §ciggnieta,
z widocznymi
zacieciami mizdry.

18

Strzep przyszwy

Oznaczenie
prawdopodobne.
Lico zdeformowane,
starte o zatartych
cechach
taksonomicznych.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

19

pasek?

Wzdhuz krawedzi
paska (?) widoczne
slady po szwie. Lico
catkowicie starte.
Pokroéj wtokien
wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

20

fragm.
przedmiotu
(wierzch?,
wstawka?)

Spekane, starte lico,
z $ladami siersci.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

21

pasek?

Zatarte cechy
taksonomiczne.

22

odpad wtorny

Lico starte
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Fragm. mégt by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
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surowca.

23

petla (koluszka)
do zawieszania?

Przedmiot z
materiatu powtornie
wykorzystanego,
starte,
zdeformowane lico,
z zatartymi cechami
taksonomicznymi.

8258/11

16

1. pol.

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pasek

Fragm. w ksztalcie
paska. Skoéra
migkka, delikatna,
grub. 1 mm. Lico
spekane (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

skora od cepa

2 paski skory
ulozone w warstwe
zewnetrzna i
wewnetrzng, zostaty
zwinigte w zwarta
bryle. Paski byty
zszyte 2
rzemieniami. Do
wykonania
przedmiotu
wykorzystano
material wtorny, 4
fragm. skory o
catkowicie startym
licu. Pokrdj wlokien
fragm. skory
wyklucza ich
pochodzenie z
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surowca bydlecego.

11600/11

16

1. pol.
XII w.

przyszwa

Skéra samca, cienka
(1 mm). Lico
wygtadzone. Skora
gtadko mizdrowana.
Na powierzchni
mizdrowej widoczne
slady po naczyniach
podskornych. Mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

podeszwa

Podeszwa lewa.
Skora podeszwowa
cienka (2 mm,
podpodeszwa?)
Prawie sama mizdra
rozdwojonej skory.
Na powierzchni
widoczne zacigcia
mizdry.

podeszwa

Podeszwa prawa.
Skora podeszwowa,
cienka (2 mm). Lico
i mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Wzor lica jak na
podeszwe byt dobrze
zachowany
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

odpad wtorny

Skoéra samca, bardzo
cienka (0,5 mm).
Powierzchnia licowa
gtadka. Mizdra
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gladka. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
slady po naczyniach
podskornych. Mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

odpad wtorny

Odpad z materiatu ze
Zniszczonego
przedmiotu, o
charakterze odpadu
mi¢dzywzornikoweg
o (brak §ladow
szwow). Skora
samca, bardzo
cienka (0,5 mm).

11150/11

16

1. pol.
XII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa

Skora capa lub
zwierzgceia z rodziny
Jeleniowate.
Przypodeszwowo
spckana warstwa
przylicowa i starte
lico.

1;2
fragm. |
buta

rzemien ww.
przyszwy

Skora capa lub
zwierzgceia z rodziny
Jeleniowate.

podeszwa

Podeszwa lewa.
Mogta by¢ fragm.
materiatu
wyprawionego na
materiat twardy.
Grubo$¢ 4-5 mm.
Lico starte prawie na
calej powierzchni.
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Na pigcie
fragmentarycznie
starta cala warstwa
przylicowa.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory z
surowca bydlecego.

podeszwa

Podeszwa prawa,
grub. 4-5 mm. Lico
spckane. Wzor lica
catkowicie starty.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.
Pokroj wtokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

podeszwa

Podeszwa prawa,
grubos$¢ 2,5-3 mm.
Lico starte, na duzej
czgsci powierzchni
catkowicie
odwarstwione.
Pokroéj witokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

spdd obuwia

Podeszwa prawa,
skora osobnika
mtodego, catkowicie
starta na przedstopiu
i pigcie (dziury), lico
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spekane, czgsciowo
odwarstwione,
czgsciowo
zachowane na
$rodstopiu.

spdd obuwia

Podpigtek? Lico,
dobrze zachowane,
prawdopodobnie
bylto skierowane do
wnetrza buta, drobne
spekania lica
(uzytkowe), skora
prawdopodobnie
osobnika mtodego.

spdd obuwia

Przedstopie lewe;j
wysciolki, byto
skierowane licem do
wngetrza buta,
czg$ciowo
odwarstwiajaca si¢
mizdra, skéra
osobnika mtodego.

spod obuwia

Przedstopie prawej
wysciolki, byto
skierowane licem do
wngetrza buta,
spekane lico.

10

spdd obuwia

Strzep podeszwy
lewej. Skora
rozdwojona.
Znaczna czg$¢
warstwy przylicowej
byta odwarstwiona.
Pozostata,
zachowana czg$¢
znajdowata si¢ na
przedstopiu i
$rodstopiu.
Powierzchnia
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mizdrowa z
nieréwnoS$ciami.

11

spdd obuwia

Podeszwa lewa z
odcieta pigta. Skora
rozdwojona, z
okolicy ciata o
skorze bardzo
grubej. Warstwa
przylicowa na
przedstopiu
odwarstwiona.
Zachowana na
$rodstopiu.

12

spdd obuwia

Pigta podeszwy
wieloczegsciowej lub
podpigtek
skierowany
powierzchnia
mizdrowa do
wnetrza obuwia
(mato
prawdopodobne?).
Skora rozdwojona.
Spekane starte lico,
ktérego wzor
zachowany byt
jedynie na waskiej
powierzchni z
szwem. Mizdra
odwarstwiajaca si¢
ptatkami.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

13

spod obuwia

Podeszwa lewa,
skora twarda, bardzo
gruba (4,5-5 mm).
W znacznym stopniu
starte lico, na pigcie i
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przedstopiu
catkowicie (dziura).
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

14

spdd obuwia

Podeszwa prawa
dziecigcego buta.
Oderwana pigta,
skora rozdwojona.
Catkowicie starte
lico, zachowane na
$rodstopiu. Na
przedstopiu
odwarstwiona czgs¢
warstwy
przylicowe;j. Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

15

spdd obuwia

Przedstopie spodu.
Skora jak na
podeszwowa do$¢
migkka, grub. 3 mm.
Bardzo starte,
spekane lico.

16

spdd obuwia

Pigta podeszwy.
Skora rozdwojona,
lico 1 warstwa
przylicowa starte.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

17

spod obuwia

Podeszwa prawa.
Warstwa mizdrowa
skory catkowicie
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rozdwojone;.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

18

spdd obuwia

Podeszwa lewa.
Warstwa mizdrowa
skory catkowicie
rozdwojonej. Skora
gtadko mizdrowana.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

19

spdd obuwia

Podeszwa lewa.
Warstwa mizdrowa
skory catkowicie
rozdwojone;.
Powierzchnia
mizdrowa skory z
nieréwnosciami.
Pokréj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

20

spdd obuwia

Odcigta pigta
podeszwy. Warstwa
mizdrowa skory
catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
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Z surowca
bydlecego.

21

spdd obuwia

Pigta i $rodstopie
podeszwy lewe;j.
Warstwa mizdrowa
skory catkowicie
rozdwojone;.
Powierzchnia
mizdrowa spgkana.
Pokroéj witokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

22

zapigtek

Zapigtek odciety
wzdhuz brzegu
przypodeszwowego.
Lico sp¢kane,
niewygladzone.
Skora gtadko
mizdrowana,
warstwa mizdrowa
luzna.

23

zapigtek?,
wstawka?

Skoéra gruba (3 mm),
zbita. Lico spgkane,
czesciowo
odwarstwione.
Gtadko mizdrowana.

24

zapigtek

Skora zwarta, grub.
2,5 mm.

25

zapigtek

Zapigtek
prawdopodobnie
wykrojony z
materiatu powtornie
uzytego.
Powierzchnia licowa
prawie calkowicie
starta. Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
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26

wstawka?

Skoéra zwarta, do$¢
sztywna, grub. 2,5
mm. Lico
odwarstwiajace si¢.
Na powierzchni
mizdrowej widoczne
zacigcia mizdry.

27

zapigtek

Lico sp¢kane,
odwarstwiajace sig.
Dosc¢ gtadka
powierzchnia
mizdrowa, cho¢
niedbale
wykonczona.

28

fragm.
wierzchu,
wstawka tylna?

Skora rozdwojona,
migkka, grub. 1-1,5
mm. Niewygtadzone
lico.

29

zapigtek

Skora cienka (0,5
mm). Poprawnie
wykonczone lico.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

30

wstawka?,
zapigtek?

Skora rozdwojona.
Sredniej grub., 1-1,5
mm. Lico spgkane,
odwarstwiajace si¢.

31

otok?, odciegty
przypodeszwow
y fragm.
wierzchu?

Jezeli skora byla
fragm. otoku, to byt
to otok klinowaty.
Skoéra rozdwojona.

32

odpad wtorny

Odpad wtérny o
charakterze
mi¢dzywzornikoweg
o, grub. 1-1,5 mm.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.
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33

odpad wtorny

Fragm. przedmiotu
odcigty na
wysokosci szwu.
Skora cienka, grub.
0,5-0,8 mm.
Powierzchnia
mizdrowa $ciggnicta
(pomarszczona).

34

przypodeszwow
a czese
przyszwy

Zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

35

odpad wtorny

Odpad wtérny o
charakterze
mi¢dzywzornikoweg
o. Skora migkka,
grub 1 mm. Lico
starte. Pokroj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

36

przypodeszwow
a czese
przyszwy

Zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Pokroéj wtokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

37

przypodeszwow
a czese
przyszwy

Zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Pokroéj wtokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
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bydlecego.

38

odpad wtorny

Odpad wtérny o
charakterze odpadu
mi¢dzywzorniko-
wego. Warstwa
mizdrowa
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

39

fragm.
przedmiotu

Przedmiot ze §ladem
odcinania wzdhuz
SZWU spajajacego
sasiadujace czgsci
przedmiotu. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

40

odpad wtorny

Skora pierwotnej
rasa owcy. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

11264/11

548

po pot.
XII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

cholewka

Cholewka zdobiona
wyciskanym
wzorem. Odcigta od
podeszwy. Lico byto
starte i spgkane
przypodeszwowo
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

11249/11

548

po pot.
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XIII w.

pas

2 tadmy skory koziej
zespolone, mizdra do
siebie, metalowymi
nitami i blaszkami,
Kazda z tasm byla
grub. 2 mm.

3368/11

142

2. pol.

XIII w.

krazek

Na powierzchni
licowej widoczny
wzor (relief
monety?, jaka$
pieczatka?). Na
powierzchni licowej
w otworach
wlosowych byly
zachowane resztki
siersci.

2457/11

92

XIII w.

fragm.
malowany

Odpad wtorny skory
zdobionej
malowanym
wzorem. Slady
odcinania. Lico
starte.

10177/11

527

X1l w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3].

4a.

4.

1;2

sakiewka

2 zszyte fragm.
skory sarny. Lico
spekane, na znacznej
powierzchni starte
(wynik
uzytkowania).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Oba fragm. mogly
by¢ czastkami
poprawnie
wyprawionego
surowca.
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fragm. regkawicy

W duzym stopniu
zniszczony
uzytkowo materiat.
Lico sp¢kane,
czgsciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

fragm. spodu

Skora podeszwowa,
grub. 4,5-5 mm.
Lico spekane, starte.
Skora nie byla
wyprawiona na
materiat twardy.
Przy szwie widoczny
$lad rozdwojenia.

fragm. spodu

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

pasek

Starty rysunek lica.
Uktad otworow
wlosowych i pokrdj
wiokien skory
wskazujg na podane
prawdopodobne
pochodzenie
surowca.

otok

Warstwa mizdry
rozdwojonej skory.
Pokroéj widkien nie
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wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

$cinek surowy

Odpad IlI-rzgdu.
Skora rozdwojona,

8 mlqdzgfvx;v;ormk niewykonczona
mizdra.
Odpad IlI-rzgdu.
- Skora catkowicie
scinek surowy .
9 mig¢dzywzornik r(.)ZdWOJOI%a’
owy p?GI'WOtI.le_], .
niewelnistej rasy
owcy.
Odpad Ill-rzgdu. Za
$cinek surowy mata powierzchnia
10 mig¢dzywzornik do oceny
owy jakosciowej
surowca.
Odpad IlI-rzedu
$cinek surowy skéry pi; rwptnej,
11 miedzywzornik nlewelnlstej rasy
owy owcy. Skora
rozdwojona. Lico
zdeformowane.
Odpad IlI-rzgdu.
Paskowaty $Scinek z
$cinek surowy wyréwnania
12 mig¢dzywzornik wykroju. Za mala
owy powierzchnia do
oceny jakosciowej
surowca.
Odpad IlI-rzgdu.
$cinek surowy Rzemykowaty
13 migdzywzornik scinek z wyréwnania
owy wykroju. Czesciowo
odwarstwione lico.
14 $cinek surowy Odpad IlI-rzgdu.

mig¢dzywzornik

Warstwa przylicowa
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owy

spekana, czgsciowo
odwarstwiona.

15

scinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Skora z okolicy
tonowej, widoczne
otwory po okrojeniu
brodawek gruczotéw
sutkowych. Skora
bardzo luzna,
rozdwojona,
catkowity brak
wykonczenia. Skory
nie 0znaczono z
braku
odpowiedniego
wzorca skory
wspolczesne;.

16

Scinek bez lica

Warstwa mizdry
rozdwojonej skory.
Pokroéj wtokien
wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

17

Scinek bez lica

Warstwa mizdry
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

18

$cinek wtorny

Skoéra samca. Lico
bardzo starte
(uzytkowo). Mizdra
gltadka. Skora mogla
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.
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10848/11/
11069/11

524

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4.

sakiewka

Skora galanteryjna
cienka (grub. 1-1,5
mm). Lico starte,
spekane,
odwarstwiajace si¢
prawie catkowicie.
Na powierzchni
SZWOW
zdeformowane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

rzemyk ww.

sakiewki

Skora rozdwojona.
Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

9224/11

466

XIII w.

sakiewka

Oznaczenie
prawdopodobne.
Powierzchnia licowa
z bardzo zatartymi
cechami
taksonomicznymi.
Lico odwarstwiajace
sig, cze§ciowo starte.

przyszwa

Przyszwa ze $ladami
odcinania. Skoéra
prawdopodobnie
sarny. Lico bardzo
starte (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

przyszwa

Przyszwa ze $ladami
odcinania. Skéra
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pierwotnej,
niewelnistej rasy
owcy. Lico starte,
fragmentarycznie
odwarstwione
(uzytkowo). Mimo
to wydaje si¢
poprawnie
wykonczone.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
utrwalonego i
wykonczonego od
strony lica surowca.

podeszwa

Podeszwa lewa.
Skora podeszwowa
bardzo cienka (2
mm), rozdwojona.
Czgs¢ warstwy
przylicowej
odwarstwiona.

odpad wtorny

Fragm. odcigtego
strz¢pu przedmiotu.
Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

odpad wtorny

Calkowicie zatarte
cechy
taksonomiczne lica.
Pokroj wiokien
mizdry wyklucza
pochodzenie odpadu
Z surowca
bydlecego.

9179/11

464

XIII w.
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krazek

Fragm. materiatu
nowego. Skora
rozdwojona.

5188/11

351

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3].

4a.

4.

przyszwa

Prawdopodobne
oznaczenie.
Przyszwa ze $ladem
odcinania
narzedziem o
zabkowanym ostrzu.
Skora cienka
wierzchnia, grub. 1
mm. Lico bardzo
starte (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

fragm.
przyszwy

Skora
prawdopodobnie
kozia. Strzgp
przyszwy. Lico
spekane, starte. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
slady po naczyniach
podskoérnych.

fragm.
przyszwy

Przyszwa z
wycigtym fragm.
Poprawnie
wykonczone obie
strony skory. Pigkny
rysunek lica. Gladka,
krotka mizdra.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

fragm.
podeszwy

2 fragmenty warstwy
mizdrowej skory
catkowicie
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rozdwojonej. Pokrdj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia skory z
surowca bydlecego.

wstawka

Lico starte.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
wtokna krotkie.
Wstawka mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

ptat, materiat
wtorny

Materiat wtorny.
Ptat skory ze
sladami odcinania.
Na powierzchni
licowej widoczne
slady uszkodzenia
lica wykwitami
plesniowymi.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami.

ptat, materiat
wtorny

Materiat wtorny.
Ptat skory ze
$ladami odcinania.
Lico starte, spgkane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

odpad wtorny,
strzep
przedmiotu

Strzgp przedmiotu.
Lico catkowicie
starte. Pokrgj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia
fragmentu z powtoki
matego przezuwacza
lub sarny.
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odpad wtorny

Odpad skory
uzywanej o
charakterze odpadu
mi¢dzywzorniko-
wego.

10

odpad wtorny

Odcigty fragment
strzgpu zuzytego
przedmiotu, starte
lico.

11

odpad wtorny

Odcigty fragm.
zuzytego
przedmiotu. Skora
cienka,
wierzchnia/galantery
jna (0,5 mm). Lico
starte. Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

12

odpad wtorny

Odcigty fragment
wierzchu (?). Skora
cienka (0,5 mm).
Obie powierzchnie
skory poprawnie
wykonczone. Odpad
mogt by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

13

odpad wtorny

Odcigty fragment
zuzytego
przedmiotu. Skora
pierwotnej rasy
OWCy, O runie z
przewaga wlosow
rdzeniowych. Za
mata powierzchnia
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do oceny
jako$ciowe;.

14

odpad wtorny

Odciety bardzo
wyeksploatowany
fragm. skory ze
Zniszczonego
przedmiotu. Skora
bardzo cienka (0,2
mm). Desen lica
splaszczony, brak
sladow otworow
wlosowych. Mizdra
sfilcowana.

15

otok?

Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

9895/11

509

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3].

4a.

4.

przyszwa

Przyszwa obuwia
dziecigcego, z
widocznym w tylnej
czescei $ladem po
facie?, przyszytym
na wylot zapigtku?
Skora z okolicy
podbrzusza, grub. 2
mm. Warstwa
przylicowa
przypodeszwowo
spekana.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami.

przyszwa

Strzep przyszwy.
Warstwa przylicowa

spekana. Lico w
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znacznym stopniu
starte uzytkowo.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

otok

Zdeformowane lico.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
z powtloki dorostego
bydta. Wzor
sladowo
zachowanego lica
nie wyklucza
pochodzenia fragm.
z powtoki owcy lub
cielecia.

fragm. pasa

Skora z rzadko
owlosionej okolicy
ciata pierwotnej
niewelnistej rasy
owcy. Wyciety
wzdhuz dhugiej osi
materiatu. Lico
spekane, czgsciowo
odwarstwione. W
otworach
wlosowych
widoczne resztki
siersci.

rzemien

Zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Pokroj widkien i
sladowo zachowany
wzor lica nie
wykluczaja
pochodzenia fragm.
Z surowca
bydlecego.

6;7

zwigzane

2 lub 3 zwigzane
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rzemienie

rzemienie, spekane,
uszkodzone lico,
niedbale przycigte (z
wtornego materiatu).
Pokroj wiokien
mizdry jednego z
rzemieni wyklucza
pochodzenie skory z
surowca bydlecego.

przedmiot
aZUrowy

Skora rozdwojona,
bardzo cienka, grub.
0,5-0,2 mm.

odpad wtorny

Skora migkka,
wierzchnia/galantery
jna, rozdwojona.
Lico zdeformowane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

10

odpad wtorny

Skora wierzchnia/
galanteryjna migkka,
rozdwojona. Lico
$ciagnigete,
zdeformowane,
spckane, czeSciowo
odwarstwione. Grub.
2 mm. Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami mizdry.

11

strzgp podeszwy
dziecigcego buta

Rozdwojona,
czesciowo
odwarstwiona
warstwa przylicowa,
nier6wno
mizdrowana, grub. 3
mm.

12

podpigtek

Prawdopodobnie z
materiatu powtornie
wykorzystanego
(widoczne typowe
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nacigcia do
przewlekania
rzemienia, np. w
wierzchu obuwia)
Skora rozdwojona.
Warstwa przylicowa
czgsciowo
odwarstwiona.

13

strzgp podeszwy

Prawie sama mizdra
rozdwojonej skory.
Warstwa przylicowa
zachowana na czgsci
picty. Mizdra
spekana.

14

scinek surowy

Odpad IlI-rzgdu,
mig¢dzywzornikowy.
Grub. 2 mm.
Poprawnie
wykonczone lico i
mizdra. Odpad mogt
by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

15; 16

odpad wtorny

Odpad z fragm.
rzemyka. Skora
poprawnie utrwalona
i wykonczona.
Mogta by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

17

wstawka

Obtozyna?. Na
wewngetrznej stronie
widoczny $lad po
zapigtku.
Prawdopodobnie
skora sarny. Skora
miekka, cienka (1
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mm). Warstwa
przylicowa
przypodeszwowo
spekana. Mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

18; 19

fragm. wierzchu
Z rzemieniem

Strzgp wierzchu
(Jeleniowate) z
rzemieniem ze skory
koziej lub owczej.
Skora rozdwojona,
cz¢$¢ warstwy
mizdrowej
odwarstwiona. W
miejscach
odwarstwionych
widoczne glebokie
konce pochewek
wlosowych. W
otworach
wlosowych
zachowane
pojedyncze slady
siersci.

20

fragm. spodu

Podeszwa lewa,
wieloczesciowa (?),
dziecigcego buta.
Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory,
pokrdj wtdkien nie
wyklucza
pochodzenia
podeszwy z surowca
bydlecego.

21

strzgp spodu

Podeszwa lewa.

Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokréj widkien nie
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wyklucza
pochodzenia spodu z
surowca bydlecego.

22

strzgp spodu

Podeszwa prawa.
Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia
podeszwy z surowca
bydlecego.

23

strzgp spodu

Podeszwa prawa.
Warstwa przylicowa
catkowicie
rozdwojonej skory.

24

odpad wtorny

Waski, rzemykowaty
odpad z widocznym
szwem.

25

odpad wtorny

Waski, rzemykowaty
odpad. Zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Sladowo zachowany
wzor lica 1 pokroj
wtokien mizdry
wykluczaja
pochodzenie odpadu
z powloki bydta.

26

strzgp wyrobu

Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia strz¢pu
Z surowca
bydlecego.

27

strzep wyrobu

Lico bardzo spgkane.
Calkowicie zatarte
cechy
taksonomiczne
powierzchni licowe;.
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Pokroj witokien
mizdry wyklucza
pochodzenie strz¢pu
Z surowca
bydlecego.

28

wstawka

Na wewngtrznej
stronie wstawki
widoczny $lad szwu.
Nieco zatarte
(uzytkowo) cechy
taksonomiczne lica.
Lico dos¢ poprawnie
wykonczone. Mizdra
gladka. Wstawka
mogta by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

29

fragm. wierzchu

Fragm. wierzchu
obuwia ze §ladem
odcinania. Skéra
cienka wierzchnia
(1-1,5 mm). Na
powierzchni licowej
widoczne $lady
szwow po latach (?).
Lico spekane (wada
konserwacji w
trakcie
uzytkowania).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
wiokna krotkie.

8209/11

428

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3].

4a.

4.

podeszwa

Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
wyklucza
pochodzenie
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podeszwy z surowca
dorostego bydta
(cielgca?, maty
przezuwacz?).

przyszwa

Przyszwa ze $ladami
odcinania. Lico
starte, czg§ciowo
odwarstwione. Czg$¢
powierzchni
przyszwy zostata
wykrojona ze skory
z okolicy pachy lub
pachwiny.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Widkna za mato
ubite, tworza
skiebione kepki.

odpad wtorny

Odpad o charakterze
odpadu
mi¢dzywzorniko-
wego. Lico spgkane
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

9895/11

509

XIII w.

sakiewka
wigksza

Skoéra galanteryjna,
migkka, cienka. Lico
w miejscu pgknigcia
sakiewki
odwarstwiajace sig.

sakiewka
mniejsza

Skora galanteryjna
gruba. Skora
prawdopodobnie
cielgca. Zachowane
cechy
taksonomiczne
wykluczaja
pochodzenie
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przedmiotu z
surowca dorostego
bydta i matych
przezuwaczy. Lico
spekane.

11065/11

509
/52

XIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

sakiewka

Mechanicznie
uszkodzona
(wspolczesnie w
trakcie prac
wykopaliskowych?).
Skora galanteryjna,
cienka.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka, z
widocznymi $ladami
po podskérnych
naczyniach
krwionos$nych.
Sakiewka mogta by¢
czastka bardzo
poprawnie
wyprawionego
surowca.

2086/11

16/
11

1. pot.
XTI w.;
2. pot.
XII w.

przyszwa
zdobiona
azurem

Skora o grub. 1,5
mm. Lico poprawnie
wykonczone,
spekane (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego

54




surowca.

5867/11

16/
22

1. pot.
XII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pasek

Skoéra rymarska,
rozdwojona, grub. 3
mm. Warstwa
przylicowa spekana.

oderwany
fragm.
przedmiotu

Skora cienka (0,5-1
mm). Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

fata podeszwy?

Warstwa mizdrowa
skory rozdwojone;j.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia taty z
surowca bydlecego.

odpad wtorny
wierzchu?

Fragm. wierzchu ze
$ladami odcinania.
Powierzchnia
mizdrowa spgkana.
Grub. 0,5 mm.
Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
mizdrowa skory.

5643/11

22/
16

2. pot.
XII-
XII/X1vV
w.?

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

sakiewka

Lico
niewykonczone,
zdeformowane.
Odwarstwiajaca si¢
mizdra.
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rzemien ww.
sakiewki

W 2 fragm. Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

przyszwa
azurowa

Lico
przypodeszwowo
starte, spgkane
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

wstawka ww.
PIzyszwy

JW.

zapigtek

Warstwa przylicowa
starta, spgkana.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia skory
zapigtka z powloki
zwierzgceia z rodziny
Jeleniowate.

podkrazek

Licem skierowany
do mizdry wstawki
(nie do wnetrza
buta), stad bardzo
dobrze zachowany
wzor lica.

3;4;5;6;
7,5

fragm. |
buta

rzemien

Bardzo zniszczony
fragm. skory. Zatarte
cechy
taksonomiczne.

odpad wtorny
wierzchu?

Skoéra
wierzchnia/galantery
jna gruba (2,5 mm),
Widoczne §lady
odcinania. Jedna z
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krawedzi odpadu
bylta postrzepiona
(oderwana?). Bardzo
krotko mizdrowana
(na powierzchni
mizdrowej widoczne
$lady otworow
wlosowych). Lico
spekane,
fragmentarycznie
odwarstwione,
Mizdra nieco
$ciagnigta z
widocznymi $ladami
przegnicia.

odpad wtorny
wierzchu?

Skora gruba
wierzchnia/galante-
ryjna. Warstwa
przylicowa spekana.
Lico bardzo
zniszczone, starte.
Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.

10

odpad wtorny

Skora migkka,
sredniej grubosei (1-
1,5 mm). Lico
spekane.
Niewygtadzona
mizdra.

11

odpad wtorny

Oderwany fragm.
jakiego$ przedmiotu.
Skora mlodego
osobnika. Lico
spekane (uzytkowo),
o fadnym rysunku.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

12

odpad wtérny

Fragm. skory
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wykorzystany
powtdrnie — owalny
otwor by¢ moze
wycigto w celu
wykorzystania
pozyskanego
materiatu np. na tate.
Lico starte. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
slady po naczyniach
podskdrnych.

13

odpad wtorny

Fragm. materiatu
powtornie
wykorzystanego np.
na tate, grub. 3 mm.
Tkanka skory
zwarta. Lico
zdeformowane.

14

odpad wtorny,
lata?

Fragm. materiatu
powtdrnie
wykorzystanego, np.
na tat¢ (?), zapigtek
(?). Warstwa
przylicowa spekana.
Lico starte. Bardzo
grube, typowe dla
duzych
jeleniowatych,
peczki widkien.

15

fragm.
podeszwy

Skora podeszwowa
gruba (44,5 mm),
mogta by¢ czastka
surowca
wyprawionego na
materiat twardy.
Lico starte. Wzor
powierzchni licowej
byl zachowany na
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wysokosci
$rodstopia.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Podeszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

16

podpigtek

Skora
prawdopodobnie
mtodego osobnika,
rozdwojona. Czgs¢
warstwy przylicowej
catkowicie odpadta.

17

wysciotka
podeszwy

Przedstopie
wysciotki. Skora
prawdopodobnie
owcza. Lico starte,
zdeformowane.
Pokroj wiokien
mizdry wyklucza
pochodzenie
wysciolki z powtoki
bydta.

18

laméwka

19

lamoéwka

Zatarte cechy
taksonomiczne
powierzchni licowe;.
Pokroéj wtokien
wyklucza
pochodzenie
lamoéwki z surowca
bydlecego.

20; 21

rzemien z
weztem

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

22

rzemien
(szerszy)

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.
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23

rzemien
(wezszy)

Skora rozdwojona.
Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

P; PN

11150/11/
P

16

1. pot.
XIHI w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

fragm. pochwy

Skora juchtowa,
dos$¢ sztywna, grub.
3 mm. Przy szwie
zespalajagcym
krawedzie pochwy
byta widoczna
niewielka tendencja
do rozdwajania. Lico
speckane (wina braku
odpowiedniej
konserwacji w
trakcie
uzytkowania).
Mizdra gtadka.
Pochwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

10177/11

527

XIII w.

futerat na topor

Przedmiot ze skory
trzech gatunkow
zwierzat. Robi
wrazenie
wykonanego z
materiatu
odzyskanego z
innych
przedmiotow: 1.
Glowna czgsé
pochwy topora
wykrojona ze skory.
Warstwa przylicowa
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tego gatunku skory
odwarstwiajaca si¢.
II. Fragm. skory,
ktory jako
dodatkowy element
oslanial metalowa
cze¢$¢ topora (fata?
pochwy?).
Wykrojono go ze
skory bydlecej
(grub. 2,5 mm). IIL
3 fragm. rzemieni
zespalajacych
elementy pochwy
wykrojono: 1 —ze
skory bydlecej, 2 —
ze skory
nieoznaczonej,
ktorej pokrdj
wtokien wyklucza
pochodzenie ze
skory bydlecej, 3 —
ze skory koziej lub
owczej. Ten ostatni z
rzemieni byt
wykorzystanym
odpadem
przybrzeznym (II-
rzedu)
wyprawionego
surowca.

11314/11/
PN

16

1. pol.
XII w.

pochewka

Pochewka zdobiona
odci$nigtym
wzorem. Skora
micgkka galanteryjna,
prawdopodobnie
skéra mtodego
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osobnika,
rozdwojona.
Warstwa przylicowa
odwarstwiajaca sig¢.
Poprawnie
wykonczone lico o
fadnym rysunku.

4428/11/P
N/1

16

1. pol.
XII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pochewka

Pochewka z
metalowa spinka w
ksztalcie agrafki.
Spina wolne
krawedzie ztozonej
skory. Skora
osobnika mtodego, z
okolicy skory
delikatnej. Migkka,
galanteryjna.
warstwa przylicowa
spekana,
odwarstwiajaca si¢.
Mizdra niedostepna.

8174/11P
N

437

1. pol.
XII w.

pochewka

Pochewka spigta
metalowymi nitami.
Skora osobnika
mtodego (jelonek?).
Lico starte. Mizdra
byta niedostgpna bez
demontazu
pochewki. W
otworach
wlosowych byty
zachowane resztki
siersci. Skora byla
wyprawiona z
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wlosem.

S5151/11/P
N 321 | XIHI w.
Warstwa przylicowa
spckana. Wiokna
mizdry spil$nione.
pochewka 0 0 o ol o | o o | o] o 1 0 1 gi‘;:gv‘v’;‘g’ﬁ"lvcvh
$rednica wskazuja na
skore jelenia lub
tosia.
rzeen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
pochewki
la. 1j. 2a. 2j. 3a. 3j. 4a. 4. 5. 6. 7. 8.
Z 75 19 34 0 24 5 23 4 0 29 66 279
% 26,88 | 6,81 | 12,19 |1 0,00 | 8,60 | 1,79 | 8,24 | 1,44 | 0,00 | 10,39 | 23,66 | 100,0
Ekspertyze wykonata
dr Teresa Radek
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