Wroctaw, plac Nowy Targ, wykop 2010-2012. Faza VIII (schylek $redniowiecza — czasy najnowsze) — obuwie, odziez, pochwy, pochewki i inne

Nr inw.

Js.

Chronol
ogia wg
js.

Zabytek

Gatunek zwierzecia

1.
Bos
primigenius

2

Capra

aegagrus

3.
Ovis

ammon

4.
Ovis/Capra

5.
Vulpes
vulpes;
Castor
Fiber

Cervi
dae

M

adult | juv.

adult

juv.

adult

juv. | adult | juv.

Uwagi

10293/11

47

XV-
XVIII w.

przyszwa

Skoéra juchtowa.
Lico odwarstwione
przypodeszwowo.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami mizdry.

wstawka

Lico spekane.

rzemien

Rzemien z innego
surowca (tego
samego gatunku
zwierzgcia inaczej
wyprawionego) niz
przyszwa i
wstawka.
Przypadkowy
dobor materiatu.

odpad wtorny

Odpad materiatu z
przyszwy? (odpad
lub materiat do
powtornego
wykorzystania).
Lico starte.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami,
wtokna spil$nione
(sfilcowana).




odpad wtorny

Odpad o bardzo
matej powierzchni.
Na powierzchni
licowej starty §lad
po otworach
wlosowych. Pokroj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie
fragm. z powtoki
bydta.

maly przedmiot
—czese 1

Najwigkszy fragm.
przedmiotu, z
widocznym $ladem
odcinania.
Warstwa
przylicowa
spekana.

maly przedmiot
—cze$¢ 2

Strzgp skory
podeszwy?, mizdra
skierowany do lica
ww. fragm. Lico
prawie calkowicie
odwarstwione.
Warstwa
przylicowa
spekana. Pokroj
witokien nie
wyklucza
pochodzenia
fragm. z surowca
bydlecego.

maly przedmiot
—cze$¢ 3 —
rzemien

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

9854/11

47

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

Vulpes
vulpes

przyszwa

Skora rozdwojona.
Lico spekane,




odwarstwiajace
sie.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu
skory z okolicy
szyi. Brak
wykonczenia od
strony lica i
mizdry.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzgdu ze
sladami po
nabijaniu skory na
ramg. Skora jelenia
lub tosia.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzgdu ze
sladami po
nabijaniu skory na
ramg. Skora
rozdwojona. Brak
wykonczenia od
strony lica i
mizdry. W
otworach
wlosowych
zachowaly si¢
resztki siersci.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skora rozdwojona.
Brak wykonczenia
lica. Poprawne
wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

$cinek surowy

Odpad II-rzedu
skory glowy lisa,
ze $ladami po

przybrzezny nabijaniu skory na
ramg. Skora
rozdwojona.
odpad (wtorny!) Prawdopodobnie




skora osobnika
mtodego. Odpad
lub strzgp skory ze
Zniszczonego
przedmiotu
(widoczny $lad
szwu). Lico starte,
wzor lica i $lady
otworow
wlosowych
zachowane jedynie
sladowo. Skora
cienka (dwoina
licowa?).

podeszwa

Podeszwa prawa.
Skora rozdwojona,
lico zachowane na
$rodstopiu i czgsci
pigty. Wzor lica
widoczny na
waskim pasie
wzdtuz krawedzi
ze $ladami po
szyciu.

fragm.
podeszwy

Strzep pigty
podeszwy.
Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj witokien
mizdry nie
wyklucza
pochodzenia
fragm. z powtoki
bydta.

10

fragm.
podeszwy

Strzep $rodstopia
podeszwy.
Warstwa mizdry
catkowicie




rozdwojonej skory.
Pokroéj wtokien
mizdry nie
wyklucza
pochodzenia
fragm. z powtoki
bydta.

11

fragm.
podeszwy

Strzep $rodstopia
podeszwy z fragm.
picty. Prawie sama
mizdra
rozdwojonej skory.
Lico zachowane na
skrajnych partiach
powierzchni skory,
od strony
przysrodkowe;j i
boczne;.

12

fragm.
podeszwy

Fragm. tylnej
czgscei
dwuczesciowej
podeszwy ($lad
szycia widoczny
wzdtuz wszystkich
krawedzi skory).
Lico starte. Mizdra
dobrze ubita, o
zwartej strukturze
wiokien (surowiec
wyprawiony na
materiat twardy?).
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia
podeszwy z
powloki bydta.

13

podpigtek

Podpigtek z
surowca z okolicy
ciala o skorze




luznej. Skéra
rozdwojona. Lico
spekane.

14

wstawka

Skoéra
zdeformowana
przypodeszwowo.
Lico spekane
(uzytkowo). Obie
powierzchnie
skory poprawnie
wykonczone.
Wstawka mogla
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

33;34

zapigtek z tylng
czgscia
wierzchu

Wierzch ze §ladem
odcinania (odpad
wtorny?, materiat
wtorny?).
Elementy wierzchu
mogly by¢
czastkami
poprawnie
wyprawionego
surowca.

15; 16
14; 33;
34; 15;
16
fragm. |
buta

2 fragm.
przyszwy

Rozerwana na 2
czescel, przednia i
tylna, przyszwa.
Warstwa
przylicowa
spekana — wynik
uzytkowania.
Poprawne
wykonczenie obu
stron skory.
Przyszwa mogla
by¢ czastka
poprawnie




wyprawionego
surowca.

17

otok

Wigkszy fragm. —
mizdra
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wykluczat
pochodzenia otoku
z powloki bydta.

18

otok

Mniejszy fragm. —
zatarte cechy
taksonomiczne
lica. Pokroj
wtokien mizdry
wykluczat
pochodzenie otoku
z powtoki bydta.

19

$cinek wtorny

Raczej oderwany
niz odcigty fragm.
wyrobu. Skora
rozdwojona.
Mizdra luzna,
nieubita.

20

$cinek wtorny

Odcigty fragm.
przypodeszwowej
partii powierzchni
wierzchu. Cechy
taksonomiczne lica
zatarte. Pokrdj
wtokien mizdry i
$lady zachowanego
lica wskazywaly
na pochodzenie
odpadu z powtoki
kozy lub
zwierzegceia z
rodziny
Jeleniowate.

21

$cinek wtorny

Jw.




22

$cinek wtorny

Jw.

23

$cinek wtorny

Jw.

24

$cinek wtorny

Odcigta
przypodeszwowa,
przednia partia
powierzchni czesci
PrZyszwy.

25

$cinek wtorny

Odcigty fragm.
przedniej czesci
wierzchu. Skora
mtodego osobnika.
Lico w duzym
stopniu spekane,
starte zwlaszcza
przypodeszwowo.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

26

$cinek wtorny

Odpad wtérny
dos$¢ sztywnej
skory (jucht). Lico
spekane.

27

$cinek wtorny

Odpad wtérny
skory juchtowe;j,
grubej. Skora
rozdwojona.

28

$cinek wtorny

Oderwany (nie
odcigty) fragm.
wyrobu. Skora
prawdopodobnie
samca. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

29

$cinek wtorny,
odcigty zapigtek

Prawdopodobnie
odcigty od
wierzchu zapigtek.
Skora samca. Lico
spekane.

30

odpad wtérny

Odpad wtérny




skory samca.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

31

odpad wtorny

Prawdopodobnie
fragm. wierzchu
(oderwany?,
odciety?; odpad?,
strz¢p?). Na
krawedziach skora
w niewielkim
stopniu
rozdwojona. Lico
czgsciowo spekane
1 odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

32

odpad wtorny

Skora osobnika
mtodego. Na
powierzchni
licowej widoczne
slady
odwarstwiania lica.

35

przedmiot
potkolisty

Oznaczenie
prawdopodobne.
Lico czgsciowo
odwarstwione.
Cechy
taksonomiczne
powierzchni
licowej bardzo
zatarte.

36

zapigtek

Odciety od
przypodeszwowej
czgscei wierzchu
zapigtek. Skora
prawdopodobnie
jelenia.

37

zapigtek

Zapigtek odcigty
od




przypodeszwowej
czgscei wierzchu i
wzdhuz jednego z
SZWOW
umocowujacych
zapigtek do
mizdrowej
powierzchni
wierzchu. Skora
prawdopodobnie
jelenia.

10260/11

47

XV-
XVIII w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4.

pitka

Zwinigte w kigbek
rzemienie skory 2
gatunkow
zwierzat. W
zewngtrznej
warstwie przewaza
rzemien ze skory
bydlecej.
Wewnetrzny
poktad rzemienia
byl ze skory
matego
przezuwacza.

6358/11

41

schytek
sredniow
iecza,
czasy
nowozyt
ne

cholewka

Cholewka
dziecigcego buta
ze szczatkiem
sznurowadla z
drewniang kulka
pokryta skorg.
Skora cholewki

10




prawdopodobnie
samca. Obie strony
skory byly
poprawnie
wykonczone.
Cholewka mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

odpad wtorny
wierzchu
obuwia

Jw.

podeszwa

Warstwa mizdry
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory
podeszwy z
powloki bydta.

zapigtek

Skéra
prawdopodobnie
samca. Lico
spekane,
czesciowo
odwarstwiajace
sie. W otworach
wlosowych
zachowane resztki
siersci.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

otok
1;2;3;4;5
fragm. 1 buta

Otok klinowaty. Za
mata powierzchnia
do oceny
jako$ciowe;.

4949/11

55

schytek
Sredniow

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

11




iecza;
czasy
nowozyt
ne

przyszwa

Fragm. surowca z
okolicy powtoki
ciala o skorze
delikatnej (boki).
Lico czgsciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa
stosunkowo
poprawnie
wykonczona.

wstawka

Jw.

rzemykoguzik

Skora osobnika
mtodego. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

rzemykoguzik

Skora osobnika
mtodego. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

rzemykoguzik

Skora osobnika
mtodego. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

rzemykoguzik

Skora osobnika
mtodego. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

rzemykoguzik

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

1-8
fragm. |
buta

rzemykoguzik

Rzemykoguzik
przy przyszwie —
skora osobnika
mtodego.

12




322/10

schytek
sredniow
iecza;
czasy
nowozyt
ne

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa

Na wewngtrznej
stronie przyszwy
widoczny §lad po
zapigtku. Skora
poprawnie
utrwalona i
wykonczona.
Przyszwa mogla
by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

otok

Skora gruba,
rozdwojona.
Tkanka skory
luzna.

otok

Mizdra
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
skory nie wyklucza
pochodzenia skory
fragm. z powtoki
bydta.

otok

Mizdra
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
skory nie wyklucza
pochodzenia skory

fragm. z powtoki
bydla.

aplikacja

Skora cielgca lub
osobnika mtodego.
Skora bardzo

13




cienka,
prawdopodobnie
dwoina licowa.

podeszwa

Przedstopie i
$rodstopie lewej
podeszwy. Mizdra
skory rozdwojonej.
Pokroj wiokien
skory nie wyklucza
pochodzenia skory
podeszwy z
powloki bydta.

podeszwa

Skora podeszwowa
podeszwa $redniej
grubosci (2,5 mm).
Lico prawie cate
starte,
odwarstwiajace
sie. Wzor lica
zachowany
obwodowo przy
nosku ina
wysokoSci
$rodstopia.

wysciotka

Przedstopie lewej
wyscidtki. Lico
skierowane do
wnetrza buta,
czesciowo
odwarstwione.
Struktura mizdry
zwarta (to dziwne
jak na
podpodeszwe). Jak
na podpodeszwe,
skora bardzo gruba
(2,5 mm).

fragm.
pIzZyszwy

Przyszwa ze
$ladem odcinania.

14




Skoéra dos¢ gruba
(1,5 mm). Skoéra
mtodego osobnika.
Lico ze $ladami
spekania,
czgsciowo starte.
Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
mizdrowa.
Przyszwa mogla
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

10

zapigtek

Zapigtek?, tata?,
fragm. wstawki?
Wzdhuz sladu po
szwie widoczny
$lad odcigcia. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

11

zapigtek

Zapigtek odcigty
od szwu
przypodeszwoweg
o. Skora
prawdopodobnie
mtodego osobnika.
Lico starte,
spekane.

12

zapigtek

Zapigtek z surowca
z okolicy ciala o
skorze bardzo
delikatnej. Lico na
prawie catej
powierzchni
odwarstwione.
Powierzchnia

15




mizdrowa gtadka.

13

przypodeszwow
y fragm.
wierzchu?,
otok?

Przypodeszwowy
odpad wierzchu
obuwia lub otok.
Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

14

otok

Skora rozdwojona.
Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

15

fragm.
wysciotki

Wysciotka ze
$ladem po
odcinaniu. Skéra
bardzo
zdeformowana.

16

wysciotka,
czgs$¢ przednia

Skora dos¢ gruba.
Warstwa
przylicowa
spekana (wplyw
potu?), czeSciowo
odwarstwiona.

17

podeszwa P

Podeszwa prawa.
Skora podeszwowa
gruba (4 mm).
Mogta by¢ czastka
surowca
wyprawionego na
twardy. Lico starte
i spekane.

18

podeszwa

Skora podeszwowa
$redniej grubosci.
Podeszwa bardzo
Zniszczona,
catkowicie
rozdwojona.

19

odpad wtorny

Lico starte,
czesciowo
odwarstwione.

16




20

odpad wtorny

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

21

odpad wtorny

Lico skory starte.
Pokroj wiokien
skory wyklucza
pochodzenie
odpadu z surowca
bydlecego.

22

podpigtek

Warstwa
przylicowa
rozdwojonej skory.
Lico zmacerowane
(pod wptywem
potu).

23

podpigtek

Warstwa
przylicowa
rozdwojonej skory.
Lico zmacerowane
(pod wptywem
potu).

24

fragm.
podeszwy

Przedstopie i
$rodstopie
podeszwy, mizdra
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia
odpadu z powtoki
bydta.

25

fragm.
podeszwy

Przedstopie i
$rodstopie
podeszwy, mizdra
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia
odpadu z powtoki
bydta.

17




26

fragm. wierzchu

Odpad wtérny
wierzchu z 2
rzemykoguzikami.
Widoczne §lady
odcinania.
Powierzchnia
mizdrowa
poprawnie
wykonczona.

27

rzemykoguzik
ww. wierzchu

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

28

rzemykoguzik
ww. wierzchu

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

29

podktadka w
roli podkrazka

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

30

strzep
wierzchu?

Lico starte.
Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
mizdrowa.

730/11

znalezisk
o luzne

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pas

Prawdopodobnie
wewngtrzna
warstwa pasa,
ktory byt
pierwotnie zszyty z
2 tasm, $wiadczy o
tym prawie
nienaruszony
zuzyciem, bardzo
fadny rysunek lica.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Pas mogt by¢
czgstka poprawnie

18




wyprawionego
surowca.

fragm.
przyszwy

Skora
prawdopodobnie
osobnika mtodego.
Slad lica
zachowany
gtéwnie wzdhuz
sladéw po szwie.
Warstwa
przylicowa
spekana.

3793/11

55

schytek
$rednio-
wiecza;
czasy
nowozyt
ne

futeral na
woskowe
tabliczki

Przedmiot
wykonany z 2
dwoin licowych
(powloka
zewnetrzna i
wyscioltka wnetrza
futeratu),
zwrdconych do
siebie
powierzchnia
mizdrowa. Futeral
byt zdobiony
wycisnigtym
wzorem. Na
powierzchni linii
wzoru lico
spekane, z
tendencja do
odpadania.
Powodem mogta
by¢ maceracja lica

19




lub dziatanie zbyt
wysoka
temperaturg
(zaleznie od
przyjetej metody
wykonywania
wzoru).

P; PN

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

Castor
fiber

3571/11/P
N

47

schytek
$rednio-
wiecza;
czasy
nowozyt
ne

pochewka

Zdobiona
wyciskanym
wzorem
(rownolegloboki
wypehione
wzorami w
ksztalcie lilijek).
Skora juchtowa,
rozdwojona. Z
partii surowca z
okolicy ciata o
skorze zbitej
(zwartej). Lico
poprawnie
wykonczone.
Widkna mizdry
dobrze ubite.

5312/11/P
N

250

pochewka?

Utrwalony fragm.
surowca, ktory
przyzyciowo byt
pokryty tuskami i

20




wlosem. Skora
prawdopodobnie
ogona bobra. Brak
sladow po szyciu i
innych $ladow
uzytkowania.
Odpad surowca?

1728/11/P
N

Skora juchtowa z
surowca z okolicy
karku. Naturalne
faldy

pochewka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 niewygladzone.
Skora rozdwojona.
Warstwa
przylicowa
spekana.

Vulpes

vulpes;

Castor
fiber

la. . | 2a | 2. | 3a | 3i. | 4a | 4.

1

1

Z 43 9 16 0 0 0 2 0 2 3 21 96

% 44,79 | 9,38 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08 3,13 | 21,88 | 100,0

Ekspertyze wykonata

dr Teresa Radek

21




