Wroclaw, plac Nowy Targ, wykop 2010-2012. Faza VI (plac targowy w p6Znym Sredniowieczu) — obuwie, odziez, pochwy, pochewki i inne

Nr inw.

Js.

Chronolog
ia wg js.

Zabytek

Gatunek zwierzecia

1.
Bos
primigenius

2.
Capra

aegagrus

3.
Ovis a
mmon

4.
Ovis/Capra

Sus
scrof

Cervi
dae

M

adult | juv

adult

juv

adult

juv

adult | juv

Uwagi

8420/11

7-
19/
22

XII/XTV-
XIV/XV
W.

przyszwa

Ciekawa przyszwa z
wycieciem na kostke
i podwyzszonym
tylem. Skoéra
wierzchnia cienka (1
mm). Lico starte
przypodeszwowo
powyzej pigty.
Przyszwa mogta by¢
czastka poprawnie
utrwalonego i
wykonczonego
surowca.

podeszwa

Skora rozdwojona,
cz¢$¢ warstwy
przylicowej
catkowicie odpadta.
Jak na podeszwe
skora zbyt cienka
(wysciotka?). Lico
skoéry miernie starte.

$cinek wtorny

Odcigty fragm.
spodu?, podpigtek?
Powierzchnia
mizdrowa byta
poprawnie
wykonczona.




2975/11

7/1

XIV—-
XIV/XV
W.

pasek

Pasek wykonczony
metalowym
okuciem. Cechy
taksonomiczne
zatarte, gtownie
przez zdobienia.
Pasek mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

2891/11

7/1

XIV—-
XIV/XV
W.

przyszwa

Skora osobnika
mtodego. sladowo
rozdwojona. Czgs¢
lica, przy wolnym
brzegu cholewki,
odwarstwiona.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

wstawka

Skora osobnika
mtodego. Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
mizdrowa.

podeszwa

Skora rozdwojona.
Warstwa przylicowa
zachowana tylko na
wysokosci
$rodstopia.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

zapigtek

Strzep rozdwojonej




skory. Mizdra w
znacznym stopniu
odwarstwiona.
Strzegp stanowit
prawie sama
warstwe przylicowa

skory.
Za mata
5 rzemien 1 0 0 0 0 0 0 0 powierzchnia do
oceny jakosciowe;.
Za mata
6 rzemien 1 0 0 0 0 0 0 0 powierzchnia do
oceny jakosciowe;.
Za mata
7 rzemien 1 0 0 0 0 0 0 0 powierzchnia do
oceny jakosciowe;.
Za mata
8 pasek 1 0 0 0 0 0 0 0 powierzchnia do
oceny jakosciowe;.
Za mata
9 pasek 1 0 0 0 0 0 0 0 powierzchnia do
oceny jakosciowe;.
10 Za mata
1-10 pasek . | 0 0 0 0 0 0 0 powier.zchr}ia. do .
fragm. | sprzaczki oceny jakosciowej.
buta
nosek Skora rozdwojona.
11 wysciotki 1 0 0 0 0 0 0 0
podeszwy?
1211 XIVIXY ta. | 1. | 2a | 20 | 3a | 3| 4a | 4
Skora tosia lub
jelenia. Poprawnie
utrwalony, lecz do$¢
1 przyszwa 0 0 0 0 0 0 0 0 niedbale

wykonczony
surowiec. Naturalne
faldy lica




niewygladzone.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami mizdry.

wstawka

Skora tosia lub
jelenia. Poprawnie
utrwalony, lecz do$¢
niedbale
wykonczony
surowiec. Naturalne
fatdy lica
niewygladzone.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami mizdry.

podkrazek

Skora tosia lub
jelenia. Poprawnie
utrwalony, lecz do$¢
niedbale
wykonczony
surowiec. Naturalne
faldy lica
niewygladzone.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami mizdry.

1;2;3;4
fragm. |
buta

zapigtek

Skora tosia lub
jelenia. Poprawnie
utrwalony, lecz dos¢
niedbale
wykonczony
surowiec. Naturalne
faldy lica
niewygladzone.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacigciami mizdry.

duzy fragm.

skory o

Skora tosia lub
jelenia. Naturalne




cechach
materiatowych
podobnych do
fragm. ww.
buta

faldy lica
niewygladzone. Lico
spckane, czeSciowo
,,Sparzone”,
czesciowo
odwarstwiajace si¢.
Gtadka mizdra o
kroétkich widknach.

294/10

XIV/XV
W.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

fragm.
kaftana?

Lico luzne,
czesciowo
odwarstwione.
Wykonczenie
powierzchni licowej
podobne do
wspolczesnego
asortymentu skory
galanteryjnej ,,baran
marszczony’.
Trudno orzec, na ile
takie wykonczenie
lica bylo celowym
zabiegiem.

1419/11

XIV/XV
W.

$cinek
przybrzezny z
sierscig

Odpad I-rzgdu,
przybrzezny z
okolicy szyi lub na
styku okolic
szyja/konczyna.
Catkowity brak
wykonczenia. Skora
rozdwojona Fragm.
nicodwlosionego
surowca.

scinek
przybrzezny z
sierscig

Odpad I-rzgdu z
konczyny piersiowe;j
z widocznym




uwypukleniem po
guzie tokciowym.
Tam widoczna
przestrzen po kaletce
tokciowej. Odciety
przy $ciagnigciu z
ramy (skora nabijana
na ramg). Catkowity
brak wykonczenia
obu powierzchni
skory.

przedmiot
zdobiony
azurem

Skoéra dorostego
samca lub zubra.
Fragm. z okolicy
pachwinowej (tylna
cz¢$¢ brzucha), partii
powtoki o skorze
bardzo delikatnej,
luznej. Na
powierzchni
zewnetrznej
widoczny §lad
brodawki gruczotu
sutkowego
samczego.
Powierzchnia
mizdrowa
catkowicie
niewykonczona.

przedmiot
faczony
rzemykami

2 fragm. skory
wyprawionej z
wlosem, zespolone
rzemieniem ze skory
cielece;.

5

rzemyk

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

490/10

XIV/XV
W.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.




cholewa

Warstwa przylicowa
odwarstwiajaca si¢.
Powierzchnia licowa
niewygladzona. Lico
czgsciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

przyszwa

Strzep przyszwy.
Czgsc skory
oderwana. Lico
spekane,
niewygladzone.

3
1;2;3;
fragm. 1
buta

podeszwa

Warstwa przylicowa
spekana, na znacznej
powierzchni
odwarstwiona.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

435/10

XIV/XV
W.

przyszwa

Przyszwa ze $ladem
po wycietym fragm.
w ksztatcie kotka
(prawdopodobnie
przyktad
wykorzystania
materiatu z
,,0dzysku”).
Przyszwa mogta by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
surowca.

podeszwa,
czgs$¢ przednia

Skora rozdwojona.
warstwa przylicowa
W znacznym stopniu
odwarstwiona.

podeszwa,

Skoéra rozdwojona.




cz¢$¢ tylna

warstwa przylicowa
W znacznym stopniu
odwarstwiona.

301/10

XIV/XV
W.

cholewka

Lico sp¢kane,
miejscowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa w gornych
partiach wierzchu z
nieréwnosciami.

293/10

XIV/XV
W.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

rekawica

Dtoniowa i
przysrodkowa czg§¢
rekawicy nosita
slady po odcinaniu.
Warstwa przylicowa
spekana. Na
dloniowe;j
powierzchni
rekawicy lico skory
W znacznym stopniu
starte. Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

974/11

XIV/XV
W.

fragm.
przyszwy
zdobionegj

azurem

Przyszwa ze $ladami
po odcinaniu. Skora
wierzchnia $redniej
grub. (1,5 mm). Lico
spekane (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Przyszwa mogta by¢
czastka poprawnie
wyprawionego




surowca.

1021/11

XIV/XV
W.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa

Skoéra samca.
Poprawnie
wykonczone lico i
mizdra. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

zapigtek

Skoéra samca.
Poprawnie
wykonczone lico i
mizdra. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

podeszwa

Prawie sama
warstwa mizdrowa
catkowicie
rozdwojonej skory.
Wzor lica
zachowany na
niewielkim fragm.
$rodstopia
oddzielnej warstwy
przylicowe;.
Pozostale partie
warstwy przylicowej
mialy calkowicie
starty wzor.

rzemien

Skora rozdwojona.
Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

rzemien

Za mata
powierzchnia do




oceny jakosciowe;.

otok

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

otok

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

1-8 fragm.

1 buta

laméwka

Wydaje sig, ze byt to
fragm. jednego z
WW. rzemieni.

$cinek wtorny

Fragm. skory, jakis
element
wzmacniajacy,
przyszyty
wewnetrznym
szwem do skory
jakiego$ przedmiotu
Scinek mogt by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
surowca.

405/10

XIV/XV
W.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa

Przyszwa zdobiona
azurem, ze $ladem
po odcinaniu. Skora
cielgca lub osobnika
mtodego (grubos¢ 1—-
1,5 mm). Mogla by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

facznik

Lacznik ze sladem
po odcinaniu wzdhuz
krawedzi styku z
podkrazkiem. Obie
powierzchnie skory
poprawnie
wykonczone.

10




Lacznik mogt byé
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

podkrazek

Podkrazek ze §ladem
po odcinaniu wzdhuz
krawedzi styku z
wierzchem.
Powierzchnia licowa
z niewygtadzonymi
naturalnymi fatdami
surowca.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

zapigtek

Skora mlodego
osobnika lub z
okolicy ciata
powtoki gesto
owlosiongj. Przy
podeszwowej
krawedzi §ladu po
szwie byta
rozdwojona.

fragm. otoku
1;2;3;4;5
fragm. 1 buta

Otok klinowaty. Za
mata powierzchnia
do oceny
jako$ciowe;.

podeszwa

Prawa podeszwa.
Skora podeszwowa
gruba (44,5 mm).
Wykrojona z czegéci
surowca z okolicy
ciala o skorze
zwartej (grzbiet).
Wzdhuz sladu po
szwie skora byta
rozdwojona. Lico
starte, mogta by¢
fragm. materiatu

11




wyprawionego na
skore twarda.

podeszwa

Podeszwa prawa.
Skora podeszwowa
$redniej grubosci
(2,5-3 mm).
Warstwa przylicowa
sladowo spekana.
Lico starte.
Wykrojona z czgéci
surowca z okolicy
ciala o skorze
zwartej (grzbiet) i
materiatu
wyprawionego
poprawnie na skore
twarda.

podeszwa

Podeszwa lewa.
Skora podeszwowa
gruba (4 mm).
Fragm. surowca z
okolicy ciata o
skorze zwartej,
wyprawiony na
materiat twardy.
Cala warstwa
przylicowa i lico,
zwlaszcza na
przedstopiu, byly
stare. Pokrgj
wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory
podeszwy z powtoki
bydta.

podeszwa

Podeszwa lewa w 2
fragm. Skora cienka
(1-1,5 mm,

wysciotka?). Fragm.

12




surowca z okolicy
ciata o skorze
delikatnej. Lico
siatkowato spekane.

10

podeszwa

Warstwa mizdrowa
skory rozdwojone;j.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory
powloki bydta.

N

11

wstawka

Skoéra osobnika
mtodego (2-2,5
mm). Wstawka
mogta by¢ czastka
powierzchni
poprawnie
wyprawionego
surowca.

12

podkrazek

Skora mlodego
osobnika (1-1,5
mm). Podkrazek
mogt by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

13

zapigtek

Zapigtek odcigty
wzdhuz
przypodeszwowego
SZWUL.
Odwarstwiajaca si¢
ktaczkowato mizdra.

14

zapigtek

Zapigtek z materialu
wtornego? Spekana
warstwa przylicowa.
Fragm. surowca z
okolicy ciata o
skorze luzne;.

15

odpad wtorny

Wycigty fragm.
skory juchtowej

13




(tata?), wyrobu
wykrojonego z
surowca z okolicy
ciala o skorze luzne;.
Warstwa przylicowa
spekana, czgsciowo
odwarstwiona.

16

odpad wtorny

Fragm. skory
juchtowej, §ladowo
rozdwojone;.
Poprawnie
wykonczony od
strony lica i mizdry.
Odpad mogt by¢
fragm. poprawnie
wykonczonego
surowca.

17

rzemykoguzik
?

Wzorcowo
zachowane cechy
taksonomiczne lica.
Nieuzywany fragm.
skory?

18

odpad wtorny

Odcigty fragm.
przedmiotu z
materiatu
prawdopodobnie
poprawnie
wyprawionego.

19

odcigta
przypodeszwo
wa cze$¢
przyszwy?,
otok?

Odcigty fragm.
przypodeszwowej
partii skory wierzchu
lub otok. Skora
rozdwojona. Na
powierzchni
wewnetrznej
wyjatkowo mate
$lady zmacerowane;j
tkanki. Pokrgj
witokien mizdry nie

14




wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

20

fragm.
podeszwy

Skora podeszwowa
rozdwojona, $redniej
grubosci (3 mm).
Warstwa przylicowa
W znacznym stopniu
odwarstwiona.

21

fragm.
podeszwy

Skora z okolicy
powtoki o skorze
luznej (wyscidtka?).

22

fragm.
podeszwy

Odcigta tylna czesé
podeszwy (2,5 mm).
Skora rozdwojona.
Warstwa przylicowa
bylta spekana.

23

strzep
podeszwy

Podeszwa prawa.
Prawie sama mizdra
skory rozdwojone;j.
Sladowo zachowane
fragm. lica nie
zachowaty cech
taksonomicznych.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.
Pokroéj wtokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia
podeszwy z powtoki
bydta.

175/11

XIV/XV
W.

1

rzemien z
okuciami

Skora rozdwojona.

166/10

XIV/XV
W.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

1

$cinek surowy

Odpad I-rzgdu skory

15




przybrzezny

nabijanej. Powloka
konczyny przedniej
(prawdopodobnie
lewej), na
wysokosci, ponizej i
nieco powyzej guza
tokciowego.
Catkowity brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.

$cinek surowy
przybrzezny

Oderwany strzep
przybrzezny skory
nabijanej. Widoczny
$lad po zespoleniu
peknigcia surowca.
W otworach
wlosowych
zachowane resztki
siersci.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu
skory nabijanej z
okolicy
pachwinowej lub
pachy. Skora bardzo
zdeformowana,
rozdwojona. W
otworach
wlosowych
zachowane resztki
sier$ci. Widoczny
$lad po zespoleniu
peknigcia surowca.
Catkowity brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.

Odpad II-rzedu

$cinek surowy skory nabijanej,
przybrzezny catkowity brak
wykonczenia

16




surowca.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu
skory nabijane;.
Widoczny §lad po
zszyciu rozdarcia
skory (surowca?).
Catkowity brak
wykonczenia
surowca z okolicy

szyi.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu skory
przysrodkowej
strony konczyny
miednicznej prawe;.
W szerszej czesci
odpadu widoczny
$lad po okrojeniu od
strony bocznej
wymienia. Skora
rozdwojona.
Catkowity brak
wykonczenia obu
stron skory. Na
powierzchni skory
widoczne otwory po
nabijaniu
wygarbowanego
surowca na rameg
oraz uszkodzenia w
postaci pionowych
naciec.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu skory
przysrodkowej
strony konczyny
miednicznej lewe;.
W szerszej czesci
odpadu widoczny
$lad po okrojeniu od
strony bocznej

17




wymienia. Na
powierzchni licowej
zachowane resztki
sier§ci. Skora
rozdwojona.
Catkowity brak
wykonczenia.
Widoczne $lady po
nabijaniu skory na
rame.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu skory
nabijanej. Fragm.
powloki konczyny
miednicznej, na
wysokosci guza
pigtowego i powyzej
(prawdopodobnie
prawej). Skora
prawdopodobnie
sarny. W otworach
wlosowych
zachowane
pojedyncze wiosy .

zapigtek
odcigty

Skora pierwotnej
rasy owcy. Dobrze
zachowany rysunek
lica. Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Zapigtek mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

10

zapigtek
odcigty

Zdeformowana skora
pierwotnej rasy
owcy, z obwodowej,
stabiej owtosionej
okolicy ciata.
Rysunek lica dobrze
zachowany. Na

18




powierzchni licowej
w otworach
wlosowych
widoczne
pojedyncze wiosy.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

11

zapigtek
odcigty

Zapigtek odcigty
wzdhuz sladu po
szwie
przypodeszwowym.
Skora mlodego
osobnika. Wzoér lica
bardzo dobrze
zachowany.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

12

zapigtek

Skora migkka, grub.
1,5-2 mm. Na
powierzchni licowej
widoczne naturalne
faldy surowca.
Bardzo dobrze
zachowany wzor lica
(bez sladow
uzytkowania).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Zapigtek mogt by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
surowca.

13

odpad surowy
mig¢dzywzorni
kowy

Odpad IlI-rzgdu.
Skoéra samca,
charakterystyczna
dla kozta
chropowata

19




powierzchnia lica.
Na powierzchni
mizdrowej widoczne
slady po
podskdrnych
naczyniach
krwiono$nych.
Mizdra gladka.

14

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
I-rzedu. Skoéra
konczyny przedniej,
ponizej, na
wysokosci i nieco
powyzej tokcia.
Odcigty fragm. z
uwypukleniem na
tokie¢. Widoczny
rzad otwordéw po
nabijaniu skory na
ramg. Catkowity
brak wykonczenia.

15

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu
skory nabijane;.
Wzdluz naturalne;j
krawedzi widoczne
otwory po nabijaniu
rozpigtej utrwalonej
skory na ramy.
Skoéra rozdwojona, z
okolicy ciata skory
bardzo delikatnej.
Przyktad
wykorzystania
materiatu po wolna
krawedz surowca.

16

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
[I-rzedu. Wzdtuz

naturalnej krawedzi
widoczne otwory po

20




nabijaniu rozpigtej
utrwalonej skory na
ramy. Na
powierzchni licowe;j,
w otworach
wlosowych,
zachowane resztki
siersci.

17

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Wzdhuz naturalnej
krawedzi widoczne
otwory po nabijaniu
rozpigtej utrwalonej
skory na ramy. Na
powierzchni licowe;j,
w otworach
wlosowych,
zachowaly si¢
resztki siersci w
kolorze bragzowym.
Slady otworéw
wlosowych zatarte, z
wyjatkiem
powierzchni w
miejscu sfaldowania
odpadu.
Powierzchnie licowa
i mizdrowa
wygladzone.
Przyktad
wykorzystania
materiatu po wolna
krawedz surowca.

18

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad skory
nabijanej. Wzdtuz
naturalnej krawedzi
widoczne otwory po
nabijaniu rozpigtej
utrwalonej skory na

21




ramy. Skora z
okolicy pachwiny z
utrwalong brodawka
gruczotu sutkowego.
Brak wykonczenia
od strony lica i
mizdry.

19

scinek wtorny

Odcigty fragm.
skory jakiego$
przedmiotu.
Powierzchnia licowa
wykonczona na
materiat
wspotczesnie
okreslany jako
,,baran marszczony”.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

20

$cinek wtorny
(moim
zdaniem
surowy II-
rzedu)

Moim zdaniem
odpad surowy II-
rzedu. Skora cielgca
lub osobnika
mtodego, z okolicy
pachwinowej ($lad
brodawki gruczotu
sutkowego
prawdopodobnie
samczego).
Widoczny otwor —
$lad nabijania
wyprawionej skory
po rozpinaniu
wygarbowanego
surowca. Na
powierzchni licowej

22




w otworach
wlosowych
zachowane resztki
siersci. Lico
niewygladzone.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

21

fragm.
zapietka

Zapigtek odciety od
brzegu
przypodeszwowego.
Fragm. materiatu z
obwodowej partii
surowca, rzadziej
owlosionego.

22

rzemien

Materiat na
rzemykoguzik? Z
nowej, nieuzywanej
skory. Skora
rozdwojona.

23

rzemien

Materiat na
rzemykoguzik? Z
nowej, nieuzywanej
skory.

24

$cinek
mi¢dzywzorni
kowy

Odpad IlI-rzgdu.
Lico poprawnie
wykonczone.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

228/10

XIV/XV
W.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

$cinek surowy
przybrzezny

10

Odpad II-rzedu,
prawdopodobnie
skory sarny. Wzdtuz
naturalnej krawedzi
widoczne otwory po
nabijaniu rozpigtej
utrwalonej skory na
ramy. Na

23




powierzchni licowej
w otworach
wlosowych
zachowane resztki
sier$ci. Brak
wykonczenia obu
stron skory.

518/11 XIVIXV
W.
Skora cienka
wierzchnia (1-1,5
mm, boki), zapigtek
1 przyszwa 0 1 0 0 0 0 0 0 naszyty na zeyvnqtrz
(powinien by¢
wewnatrz).
Powierzchnia z
nieréwnosciami.
Skora podeszwowa
2 podeszwa 1 0 o o] o | o o | o cienka (2,5 mm),
rozdwojona, migkka,
nieubita.
Skora
3 zapigtek 1 0 0 0 0 0 0 0 prawdopodobnie
osobnika mtodego.
Rzemykoguzik? Za
4 rzemyk | 0 0 0 0 0 0 0 mata powierzchnia
do oceny
jako$ciowe;.
odcicty fragm. Fragm. wstawki? Ze
jakiejs$ $ladem po
5 wstawki, odcinaniu.
1;2;3;4; umieszczony
0 1 0 0 0 0 0 0
5 fragm. 1 we wnetrzu
buta buta z warstwa
przylicowa
podeszwy
351/11 XI\V’V/XV ta. | 1 | 2a | 2| 3a | 3 | 4a | 4
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przyszwa
azurowa

Przyszwa odcigta od
podeszwy wzdtuz
przypodeszwowego
szwu. Skora
wierzchnia cienka
(1,-1,5 mm). Ladne,
gladkie lico, ze
$ladami spekan lica
(bledy w
konserwacji w
trakcie
uzytkowania).
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

podeszwa

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia
podeszwy z surowca
bydlecego.

zapigtek

Zapigtek ze §ladem
po odcinaniu. Skora
cielgca lub osobnika
mtodego. Widoczne
$lady rozdwajania
skory. Ladny
rysunek lica.

8961/11

XIV/XV
W.

pasek

Pasek z metalowym
okuciem, wykrojony
wzdtuz dtugiej osi
surowca. Skora
twarda pasowa,
grub. 2 mm.
Warstwa przylicowa

25




spekana. Skora
rozdwojona, ubite
wlokna mizdry.

84/11

7/2

XIV/XV
w. lub
mlodsza

fragm.
cholewki

Zdeformowane,
starte uzytkowo lico.
Poprawnie
wykonczona mizdra.
Cholewka mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

pasek na
sprzaczke

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowej.

pasek na
sprzaczke

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowej.

P; PN

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4i.

288/10/P

XIV/XV
W.

pochwa

Skora z okolicy
brzucha (partia
powloki stabiej
owlosionegj), grub.
2-2,5 mm. Pochwa
mogta by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

pasek-
zawieszka

Niedbale wyciety
pasek skory. Lico
spekane,
odwarstwiajace si¢.

519/11/P

XIV/XV
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Pochwa zdobiona
nacieciami. Skora
rozdwojona, z

1 pochwa 1 0 0 0 0 0 0 0 okolicy powloki
ciata o skorze luznej,
grub. 2-2,5 mm.
Warstwa przylicowa
spekana.
31/11/PN 7 XI\\;/XV
Pochewka zdobiona
wyciskanym
1 pochewka 1 0 o o | o |o| oo wzorem. Lico
odwarstwiajgce sig.
Skora juchtowa, z
bokow surowca.
seyypen | 7 | XXV
Skoéra samca. Lico w
1 pochewka? 0 0 1 0 0 0 0 0 znacznym stopniu
starte, miejscami
spekane (uzytkowo).
nowozytno
7205/11/P $¢;
N 1/2; | XIV/IXV
7 W.
Skora rozdwojona.
Powierzchnia licowa
poprawnie
wykonczona, tadny
1 pochewka 0 0 1 0 0 0 0 0 rysunek lica. Bez
demontazu zabytku
powierzchnia
mizdrowa
niedostepna.
la. 1j. 2a. 2j. 3a. 3j. 4a. 4.
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Ekspertyze wykonata

dr Teresa Radek




