Wroclaw, plac Nowy Targ, wykop 2010-2012. Faza VI (plac targowy w p6Znym Sredniowieczu) — obuwie, odziez, pochwy, pochewki i inne

Nr inw.

Js.

Chronol
ogia wg
js.

Zabytek

Gatunek zwierzecia

1.
Bos
primigenius

2.
Capra
aegagrus

3.
Ovis a
mmon

4.
Ovis/Capra

Sus
scrof

Cervi
dae

M

adult | juv

adult | juv

adult

juv

adult | juv

Uwagi

9865/11

19/
22

XIV w.

przyszwa

Poprawnie
wykonczone lico.
Przypodeszwowo
spekane (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami i
$ladem szwu
wewnetrznego po
zapigtku. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
utrwalonego i
wykonczonego od
strony lica surowca.

podeszwa

Lewa podeszwa
dziecigcego buta.
Skora podeszwowa
gruba (4,5-5 mm),
wyprawiona na
materiat twardy,
poprawnie
utrwalona. Lico
starte. Wzor
zachowany na
wysokosci
$rodstopia. Na
powierzchni




mizdrowej widoczne
zaciecia.

wysciotka ww.
podeszwy

Skora
podpodeszwowa,
sredniej grubosei (1-
1,5 mm),
prawdopodobnie
osobnika mtodego.
Na skorze widoczne
$lady po miejscach
przymocowania
wysciotki do
podeszwy. Mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

sakiewka

Skora galanteryjna,
miegkka, cienka (1-
1,5 mm). Lico
spekane,
odwarstwiajace si¢
ptatkami. Zatarty
obraz cech
taksonomicznych
powierzchni licowe;.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

przyszwa

Przyszwa ze $ladem
odcinania (tgpym
narzg¢dziem). Skora
juchtowa osobnika
mtodego (2-2,5
mm), $lad tendencji
do rozdwojenia.
Warstwa przylicowa
spekana. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne




zacigcia mizdry.

przyszwa

Odcigty fragm.
przyszwy. Skora
juchtowa, grub. 2—
2,5 mm. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

wstawka

Oderwany fragm.
skory wierzchniej
bardzo grubej (3
mm). Skora
miejscami z
odwarstwionym
licem. Powierzchnia
mizdrowa gladka.

tacznik?, fragm.
przyszwy? z
otworami na
sznurowadto?,
rzemykoguziki?

Oderwany strzep
skory. Lico
poprawnie
wykonczone, starte
uzytkowo. Na
mizdrowe;j stronie
widoczne $lady po
podkrazku i
zapigtku. Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
mizdrowa.

wstawka?

Skoéra pierwotne;j,
nieweistej rasy
owcy. Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.

10

odpad wtorny

Mizdra rozdwojone;j
skory. Pokroj
wtokien wyklucza
pochodzenie fragm.
z powloki bydta.




11

fragm.
podeszwy

Fragm. podeszwy z
odcigtym
przedstopiem.
Warstwa mizdrowa
skory rozdwojone;j.
Pokroj wiokien
wyklucza
pochodzenie
fragmentu z powtoki
dorostego bydta.

7293/11

19/
22

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

fragm. cholewki

Skora ze §ladami
odcinania. Lico
starte uzytkowo.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka, ze
sladami po
podskdrnych
naczyniach
krwionos$nych.
Widkna krotkie.
Cholewka mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

2
1;2
fragm.
jednego
buta

rzemien ww.
cholewki

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

7261/11

19/
22

XIII/XIV
—XIV w.

rzemien z petla

Robi wrazenie
fragm. nieuzywanej
skory (skora
surowa). W
otworach
wlosowych byly




zachowane resztki
siersci.

rzemien z
przewleczka

Jw.

rzemien, pgtla

Rzemien o szer. 3,5—
4 cm. Lico starte,
odwarstwiajace si¢.

rzemien, pgtla

Rzemien o szer. 2
cm, przecigty.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami,
(niedbale
mizdrowana).
Rzemien wykrojony
z przypadkowego
materiatu.

fragm. spodu

Fragm. przedstopia i
$rodstopia
podeszwy. Odcicta
pigta. Material z
okolicy ciata o
skorze bardzo luzne;j.
Skora rozdwojona,
migkka, grub. 2-2.5
mm. Lico spgkane,
zbyt malo starte jak
na podeszwe
(wysciotka?).

$cinek wtorny

Lico skory bardzo
starte. Warstwa
przylicowa spekana.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Wady wynikte z
intensywnosci
uzytkowania. Odpad
mogt by¢ fragm.
poprawnie




wyprawionego
surowca.

7,8

odpad wtorny
(strzgp wierzchu
obuwia?)

Strzgp wierzchu
obuwia (nie wida¢
$ladu odcinania), z
fragm. rzemienia.
Oznaczenie skory
,wierzchu”
prawdopodobne, ze
wzgledu na stan
zachowania cech
taksonomicznych
powierzchni licowe;.
Lico spekane
zdeformowane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka ze
$ladem po krytym
szwie. Na
krawedziach skory
widoczne $lady
rozdwajania.
Rzemien ze skory
bydlecej.

$cinek wtorny

Spekane, czgsciowo
odwarstwione lico.
Powierzchnia
mizdrowa
pomarszczona,
$ciagnigta (wrazenie,
ze warstwa licowa
miala mniejsza
powierzchni¢ niz
warstwa mizdrowa).
Widkna mizdry
krotkie.

3228/11

19

XIV w.

l.a

1

3]

przyszwa

Przyszwa z wieloma
uszkodzeniami




mechanicznymi
materiatu. Lico
starte, spgkane
przypodeszwowo.
Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie
surowca.

wstawka

Lica spgkane
przypodeszwowo
(uzytkowo).
Poprawne
wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

facznik

Lico luzne,
odwarstwiajace si¢.
Poprawne
wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

1;2;3;4
fragm. |
buta

rzemien

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

podpigtek?,
pigta podeszwy?

Licem skierowana
na zewnatrz buta.
Widoczny otwor po
umocowaniu
obcasa?

fragm. spodu
obuwia

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj witokien
skory nie wyklucza
pochodzenia z
surowca bydlecego.

strzgp spodu
obuwia

Lico starte z
wyjatkiem pasa przy




krawedzi szwu.
Skoéra rozdwojona.

fragm. spodu
obuwia

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
skory nie wyklucza
pochodzenia z
surowca bydlecego.

strzgp spodu
obuwia

Srédstopie
podeszwy, podeszwy
bez przedstopia i
pigty. Warstwa
przylicowa skory
rozdwojone;.

10

strzgp spodu
obuwia

Tylna cze$¢
podeszwy bez
przedstopia i czgsci
$rodstopia. Warstwa
mizdry catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wtokien
skory nie wyklucza
pochodzenia z
surowca bydlecego.

11

zapigtek

Lico $ladowo
spckane. Poprawne
wykonczenie obu
stron skory. Mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

12;13

2 otoki

2 ptaskie otoki lub
przypodeszwowa
czgs¢ wierzchow
(wierzchu?). Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.




14;15;16;
17;18

5 otokow
ptaskich lub
odcigte fragm.
przypodeszwow
e wierzchu

5 plaskich otokow
lub odpady
przypodeszwowych
fragmentow
wierzchow. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

19

fragm. uszczelki

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
skory nie wyklucza
pochodzenia z
surowca bydlecego.

20

Strzep przyszwy

Strzegp przyszwy lub
podeszwy. Warstwa
przylicowa skory
rozdwojonej. Zatarte
cechy
taksonomiczne
powierzchni licowe;.

3163/11

19

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

podeszwa

Skora podeszwowa
niewyprawiona na
materiat twardy.
Lico catkowicie
starte. Mizdra
spekana. Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia skory z
surowca bydlecego.

przyszwa

Lico o fadnym
rysunku, spekane,
czesciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka
mizdrowana. Mogla




by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

7156/11

19

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

przyszwa

Poprawne
wykonczenie obu
powierzchni skory.
Lico czesciowo
starte. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

1;2
fragm. |
buta

rzemien ww.
przyszwy

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

przyszwa

Skoéra osobnika
mtodego. Poprawne
wykonczenie obu
powierzchni skory.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

podeszwa

Podeszwa z
odcigtym
przedstopiem.
Widoczne na
podeszwie otwory
moga wskazywac, ze
byta tatana. Skora
rozdwojona.
Warstwa przylicowa
czg$ciowo
odwarstwiona.

wysciotka ww.

podeszwy

Wysciolka tylna,
licem skierowana do

10




wnetrza buta.
Niewygtadzone
naturalne faldy lica.

podeszwa lewa

Warstwa przylicowa
byta zachowana na
srodstopiu. Pozostata
partia tej warstwy
byta odwarstwiona.
Lico starte, bez cech
taksonomicznych.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Pokroéj wtokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia skory z
powtloki bydta.

podeszwa prawa

Lico starte,
zachowane na
przedstopiu,
$rodstopiu i
czg$ciowo na pigceie.
Wzér lica
zachowany wzdtuz
krawedzi szycia.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

podeszwa prawa

Skora podeszwowa
niewyprawiona na
materiat twardy,
rozdwojona.
Warstwa przylicowa
byta zachowana na
wysokosci
srodstopia. Wzor
powierzchni licowej
byt zachowany
wzdtuz krawedzi
szycia. Powierzchnia

11




mizdrowa z
nieréwnoS$ciami.

zapigtek

Skora mlodego
osobnika, z okolicy
ciala skory grubej,
luznej. Zapigtek
odcicty wzdtuz
krawedzi
przypodeszwowej.
Na powierzchnia
licowej byty
widoczne
niewygladzone fatdy
naturalne surowca.
Brak wykonczenia
lica i mizdry.

10

zapigtek

Zapigtek odcigty
wzdtuz krawedzi
przypodeszwowej.
Lico starte,
zdeformowane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

11

odpad wtorny

Scinek o charakterze
odpadu
mi¢dzywzornikoweg
o. Lico
zdeformowane,
starte, spgkane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

3281/11

19

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

podeszwa

Po przysrodkowej
stronie $rodstopia
niewielkie spekania
warstwy
przylicowe;.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

12




Podeszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

cholewka

Skoéra z
obwodowych partii
surowca. Poprawne
wykonczenie
powierzchni licowe;.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.
Wiokna krotkie.

otok

Prawdopodobnie
lamowka. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

1;2;3;4
fragm. |
buta

wstawka

Materiat jakosciowo
gorszy niz skora
cholewki. Lico
starte,
odwarstwiajace si¢.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

9000/11

19

XIV w.

sakiewka

Skora galanteryjna,
migkka, cienka.
Zatarte cechy
taksonomiczne
uktadu otworoéw
wlosowych. Desen
lica zachowany.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.
Odwarstwiajaca si¢
ptatkami mizdra.

508/11

19

XIV w.

13




podeszwa

Podeszwa
dziecigcego buta.
Skora podeszwowa o
grub. 3,5 mm. Lico
starte (uzytkowo).
Na pigcie spgkana
warstwa przylicowa.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

3039/11

19

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

1;2

futerat

Futerat wraz z
fragm. rzemienia
(futerat ze skory
owczej, rzemien ze
skory bydlecej). Oba
gatunki skory byly
rozdwojone. Cze$¢
lica $ciany futeratu
bylta odwarstwiona.

podeszwa

Prawa podeszwa.
Skora podeszwowa
gruba, twarda. Lico
miejscami
catkowicie starte.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

wstawka

Wstawka ze sladem
odcinania. Skoéra
galanteryjna/wierzch
nia cienka (1 mm).
Poprawnie
wykonczona
powierzchnia licowa
z tadnym rysunkiem
lica. Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Wstawka mogla by¢

14




fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

3137/11

19

XIV w.

przyszwa ze
sprzaczka

Przyszwa
dzieciecego buta, ze
$ladem odcinania.
Skora
prawdopodobnie
samca kozy. Lico
czgéciowo starte.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

rzemien
sprzaczki

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

rzemien do
zapinania

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

1;2;3;4
fragm. |
buta

wstawka

Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnoS$ciami.

przyszwa

Lico starte, spgkane,
czesciowo
odwarstwione. Na
powierzchni licowej
widoczne byly
okragle slady
uszkodzenia lica pod
wplywem wykwitow
plesniowych. Na
powierzchni
mizdrowej byty
widoczne $lady po
podskdrnych
naczyniach

15




krwiono$nych (skora
kozia?).

5,6
fragm. |
buta

zapigtek

Starte cechy
taksonomiczne lica.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie
zapigtka z powtoki
bydta.

rekawica

Skora o grub. 2-2,5
mm. Na powierzchni
licowej widoczne
uszkodzenia lica i
mizdry plesnia
(okragle miejsca
pozbawione lica, a
takze otwory w
skorze). Lico
spekane,
odwarstwiajace sig¢.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

cholewa

Cholewa ze $ladem
odcinania do$¢
tepym narz¢dziem
Skoéra osobnika
mtodego o grub. 1-
1,5 mm. Skoéra
mechanicznie
uszkodzona cigciami
ostrym narzg¢dziem.
Na powierzchni
licowej widoczny
$lad sparzenia lica,
po zetknigciu ze zbyt
wysoka temperatura
(jakiegos
przedmiotu?,

16




otoczenia?). Lico
starte, miejscami
catkowicie. Na
powierzchni licowej
widoczne
niewygladzone
naturalne fatdy
surowca.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

odpad wtorny

Odcigty fragm.
wierzchu?, odpad
(material) wtorny, z
wycigtym
podtuznym otworem
(8lad pozyskiwania
materiatu ze
Zniszczonego
przedmiotu). Lico w
znacznym stopniu
starte. Powierzchnia
mizdrowa odpadu
gladka.

10

odpad wtorny

Odpad wtoérny, w
otworach szwow
zachowane resztki
nici pochodzenia
ro$linnego. Lico w
znacznym stopniu
starte. Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.

11

odpad wtorny

Prawdopodobnie
oderwany strzep
wyrobu. Lico
spekane, prawie
catkowicie
odwarstwione.
Widkna mizdry

17




spil$nione
(sfilcowane).

12

odpad wtorny

Lico starte,
zdeformowane z
bardzo zatartymi
cechami
taksonomicznymi.
Na powierzchni
mizdrowej widoczne
slady po
podskérnych
naczyniach
krwionosnych (cecha
typowa dla skor
kozich).

13

odpad wtorny

Fata z materiatu z
odzysku? Lico
bardzo starte,
spckane, w otworach
wlosowych
zachowane resztki
pochewek i korzeni
wlosow.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami
(skora futrzarska?).

14

spod

Lewa podeszwa.
Skora rozdwojona,
bardzo gruba (5
mm), twarda. Lico
starte, czg§ciowo
odwarstwiajace si¢.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnoS$ciami i
zacigciami mizdry.

15

spod

Prawa podeszwa.
Warstwa przylicowa

18




i mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Czgs¢ warstwy
przylicowej byla
oderwana.

16

spod

Prawa podeszwa.
Prawie sama
warstwa mizdrowa
rozdwojonej skory.
Lico spgkane,
zachowane na
wysokoSci
$rodstopia, w postaci
drobnych poletek.
Powierzchnia
mizdrowa z
widocznymi
zacigciami mizdry.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia spodu z
powtloki bydta.

17

spod

Lewy spod obuwia.
Warstwa mizdrowa
rozdwojonej skory.
Powierzchnia
wewnetrzna byta
gltadka. Pokroj
wiokien nie
wyklucza
pochodzenia spodu z
powtloki bydta.

18

zapigtek

Uszkodzony
mechanicznie fragm.
skory.

19

zapigtek

Lico starte,
zdeformowane
uzytkowo.
Niewygtadzone

19




naturalne fatdy
surowca. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
zacigcia mizdry.

20

wstawka

Niewygtadzona
mizdra, spekane lico.

21
20; 21
fragm. |
buta

podkrazek ww.

wstawki

Lico spgkane.
Niewygtadzona
mizdra.

22

rzemyk

Skoéra rozdwojona, o
grub. 2 mm. Lico
bardzo dobrze
zachowane,
zwlaszcza biorac
pod uwagg rodzaj
zabytku i jego
potencjalng funkcje.

23

rzemyk od
sprzaczki

Skora mlodego
osobnika.

24

paluch

Starte,
zdeformowane lico.

25

paluch

Spekana warstwa
przylicowa,
czesciowo
odwarstwione lico,
nikty $lad otworow
wlosowych.

3435/11

19

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

diadem

Warstwa przylicowa
rozdwojonej skory.
Lico bardzo starte,
jednak desen lica byt
zachowany (jak si¢
wydaje, zabytek —
fragm. zdobione;j
azurem skory — byt
wykorzystany by¢

20




moze na diadem; 3
krawedzie fragm.
mialy $lad po szwie;
zostat odcigty
wzdtuz szwu przy
prostej dlugiej
krawedzi).

wstawka

Skéra zbita,
sztywna, o grub. 2
mm. Warstwa
przylicowa
miejscami spekana.
Widkna mizdry
spil$nione
(sfilcowane).

odpad wtorny z
rzemieniem

Fragm. ze $ladami
odcinania i
wycinania.
Oznaczenie
prawdopodobne,
gtéwnie na
podstawie wzoru lica
(zatarte §lady po
otworach
wlosowych). Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.
Slady cech
taksonomicznych
rzemienia byty
catkowicie zatarte.

wstawka

Skora mlodego
osobnika. Czgs¢
mizdry byla
odwarstwiona.

4;5

rzemien ww.
wstawki

Jw. Za mala
powierzchnia do

21




fragm. |
buta

oceny jakosciowe;.

wstawka?, tata?

Lata z materialu
pozyskanego z
innego przedmiotu?
Lico starte. Warstwa
przylicowa spekana.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

wstawka

Lico zdeformowane,
starte. Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Wiokna krotkie.

wstawka?,
zapigtek?

Wstawka (zapigtek?)
ze §ladem odcinania.
Skora bardzo cienka
(0,2 mm). Fragm.
wycigty z materiatu
pozyskanego z
innego przedmiotu.
Obie powierzchnie
skory byly
poprawnie
wykonczone. Skora
mogta by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

fragm. paska

Starte cechy
taksonomiczne lica.
Pok¢j wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia paska z
powloki bydta.

10

odpad wtorny

Fragm. skory
podwdjnie
wykorzystany

22




(widoczny szew
pierwotny i wtorny),
Lico starte, spgkane.

11

fragm. spodu
(wysciolki?)

Srédstopie i
przedstopie
dwuczesciowego
spodu (wzdhuz
catego obwodu
widoczne $lady po
szwie). Jak na
podeszwe zbyt
dobrze zachowana
powierzchnia licowa
skory. Na catym
fragmencie byty
zachowane §lady po
otworach
wlosowych.
Warstwa mizdrowa
odwarstwiala si¢
ptatami. Pokroj
wtokien wykluczat
pochodzenie spodu z
powtoki bydta.
Wydaje si¢ bardziej
prawdopodobne, ze
fragment byt
podpodeszwg (nie
podeszwa).

12

wstawka

Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
licowa. Wzér lica
byt bardzo dobrze
zachowany.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

5263/11

206

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]
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pasek

Lico starte. Pokroj
wtokien wyklucza
pochodzenie paska z
powloki bydta.

pasek

Lico starte. Pokroj
wtokien wyklucza
pochodzenie paska z
powloki bydta.

pasek

Lico starte. Pokroj
wtokien wyklucza
pochodzenie paska z
powloki bydta.

spod

Prawa podeszwa.
Grub. skoéry 2-2.5
mm. Prawie sama
warstwa mizdrowa
rozdwojonej skory.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

spod

Przednia cz¢s¢
wieloczgsciowej
podeszwy. Prawie
sama warstwa
mizdrowa
rozdwojonej skory.
Warstwa przylicowa
zachowana
fragmentarycznie.

spod

Tylna czes¢
dwuczegsciowej (7)
podeszwy. Warstwa
mizdrowa
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia spodu z
powloki bydta.
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spod

Oznaczenie
prawdopodobne.
Podpietek lub tylna
czg$¢ dwuczesciowej
podeszwy. Cechy
taksonomiczne lica
W znacznym stopniu
zatarte.

przedmiot w
ksztalcie
sakiewki

Fragment powtoki z
okolicy ciata o
skorze grubej, luznej
(grub. 2-2,5 mm).
Material rymarski.
Lico sp¢kane,
czesciowo
odwarstwione.
Widkna mizdry
miernie nieubite.

fredzel

Oznaczenie
prawdopodobne.

10

odpad wtorny

Skora
prawdopodobnie
juchtowa, grub. 3
mm. Lico spgkane,
starte (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

11

odpad wtorny

Skora
prawdopodobnie
juchtowa, grub. 3
mm. Lico spgkane,
starte (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

12

odpad wtorny

Skora z niewielka
tendencja do
rozdwajania. Lico
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spekane. Pokroj
witokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

13

odpad

Fragm. paska do
zapigcia (buta?).
Lico starte. Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

14

odpad wtorny

Odcigta
przypodeszwowa
partia wierzchu.
Skoéra juchtowa
rozdwojona o grub.
1,5-2 mm.

15

odpad wtorny

Cechy
taksonomiczne lica
zatarte. Pokrdj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie odpadu
z powloki bydta.

16

odpad wtorny

Odcigta
przypodeszwowa
partia powierzchni
wierzchu. Cechy
taksonomiczne lica
zatarte. Pokrdj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie odpadu
z powloki bydta.

17

odpad

Fragm. lamowki?
Cechy
taksonomiczne lica
zatarte. Pokrdj
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wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie odpadu
z powloki bydta.

18

odpad wtorny

Cechy
taksonomiczne lica
zatarte (spgkane,
starte). Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

19

odpad wtorny

Odciety
wystrzegpiony fragm.
jakiego$ przedmiotu.
Lico w znacznym
stopniu starte,
wlokna mizdry
spil$nione
(sfilcowane).

10279/11

496

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

przyszwa

Skora migkka
wierzchnia cienka,
grub. 1-1,5 mm.
Lico starte, spgkane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Niezaleznie od
stopnia zuzycia
przyszwe mozna
uznac za czastke
poprawnie
wyprawionego
surowca.

1;2
fragm. |
buta

zapigtek

Zapigtek niedbale
wykrojony, jak si¢
wydaje, z materiatu
z odzysku. Zapigtek
byl przyszyty do
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wierzchu wyjatkowo
rzadkim $ciegiem.

wysciotka

Wysciolka przednia
(wigksza). Warstwa
przylicowa spekana.
Na mizdrowej
stronie widoczne
$ciegi po tatach?

wysciotka

Wysciolka tylna

(mnigjsza). Lico na
czgsci powierzchni
bylo odwarstwione.

fragm.
podeszwy

Podeszwa z odcigta
pieta. Skora
podeszwowa o grub.
3 mm. Lico
zachowane na
$rodstopiu, bocznie,
wzdhuz sladu po
szwie. Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Odnosi si¢ wrazenie,
ze byla wykonana z
powtdrnie uzytego
materiatu (bardzo
mierna jakos¢ skory,
duza fata?).

otok z ww.

podeszwy

Uszczelka plaska.
Skora rozdwojona.
Cechy
taksonomiczne lica
catkowicie zatarte.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
z powloki bydta.

fragm.
przyszwy

Powierzchnia licowa
poprawnie
wykonczona, lico
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miejscami spekane.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

fragm. wierzchu

Lico sp¢kane,
czgsciowo
odwarstwione.
Mizdra
odwarstwiajaca si¢
platami.

odpad wtorny

Warstwa przylicowa
spekana.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

10

odpad wtorny

Lico starte, a tym
samym w znacznym
stopniu zatarte takze
cechy
taksonomiczne
skory. Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

11

fragm.
wysciotki
podeszwy

Wysciolka z odcigta
picta. Skora z
tendencja do
rozdwajania,
zaznaczajaca si¢
wzdhuz krawedzi
$ladu po szwie. Lico
odwarstwiajace sig,
na cze¢sci
powierzchni
catkowicie
odwarstwione.

12

odpad wtorny

Zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.
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13

fragm.
podeszwy

Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Na wewngtrznej
powierzchni
widoczne byly
zacigcia. Pokroj
wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

14

fragm. lica
rozdwojonej
skory

Sama warstwa
przylicowa
catkowicie
rozdwojonej skory.

15

fragm. lica
rozdwojonej
skory

Sama warstwa
przylicowa
catkowicie
rozdwojonej skory.

16

strzgp wyrobu

Mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

17

strzgp wyrobu

Warstwa przylicowa
skory catkowicie
rozdwojonej. Cechy
taksonomiczne lica
starte. Pokroj
witokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

10130

525

XIV w.

l.a

1

2]

3]

4]

pas

Warstwa przylicowa
spekana. Na
powierzchni licowej
otwory wlosowe,
ulozone w typowe
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dla zwierzat z
rodziny Jeleniowate
grupy,
charakteryzowaly si¢
stosunkowo duzymi
Srednicami, co
wskazuje na
pochodzenie skory
pasa z powloki
jelenia lub tosia.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

P; PN

l.a

1

2]

3]

4]

7261/11/P

19/
22

XIV w.

pochwa

Skora wyprawiona z
wlosem, lico
spekane, odpadajace
ptatkami (typowy
obraz dla
»Wyleniatej” skory
futrzarskiej), grub.
2-2,5 mm, skora
rozdwojona.

9051/11/P

19

XIV w.

pochwa

Skora o grub. 2 mm.
Lico sp¢kane,
odwarstwiajace si¢
(wady lica powstate
w trakcie
uzytkowania).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Pochwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

9000/11/P

19

XIV w.
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pochwa

Zabytek zdobiony
wycisnigtym
wzorem. Skora
mtodego osobnika z
okolicy ciata skory
delikatnej (boki),
grub. 2 mm. Skéra
migkka,
galanteryjna.
Widoczne
niewygladzone
naturalne fatdy
surowca. Warstwa
przylicowa spgkana
(btedy konserwacji
w trakcie
uzytkowania).
Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
mizdrowa. Pochwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
utrwalonego i
poprawnie
wykonczonego od
strony powierzchni
mizdrowej surowca.

fragm. pochwy

Pochwa wykrojona
jak skora pasowa
zgodnie z dluga osia
surowca, z partii
skory blisko
grzbietu. Skora dosc¢
sztywna (grub. 2-2,5
mm), rozdwojona.
Warstwa przylicowa
spekana.

620/11/P

19

XIV w.

32




pochwa

Skora cielgea lub
mtodego osobnika.
Grub. 2-2,5 mm.
Warstwa przylicowa
spekana. Lico
miejscami
odwarstwiajace sig¢.
Na licu byty
widoczne $lady
przegnicia skory
(powstale w
przesziosci?,
wspotczesnie?).

10901/11/
PN

19/
22

XIV w.

pochewka

Zabytek z
metalowym
elementem w
ksztalcie agrafki,
zespalajacym wolne
krawedzie skory.
Skoéra pierwotne;j,
grubowelnistej rasy
owcy. Bardzo
zniszczona
uzytkowaniem.
Zestawiajac stopien
zachowania cech
taksonomicznych i
przegarbowanie
skory ze stopniem
uzytkowej
degradacji
przedmiotu, mozna
uznac¢ pochewke za
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

rzemyk

Calkowicie zatarte
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pochewki

cechy
taksonomiczne
skory.

kotnierzyk przy
wpuscie
pochewki

Materiat o
podobnych cechach
jak skora pochewki.

3039/11/P
N

19

XIV w.

pochewka

Zabytek zdobiony
odci$nigtym
wzorem. Pochewka
mogta by¢ czastka
surowca poprawnie
utrwalonego i
wykonczonego z obu
stron.

3596/11/P
N

19

XIV w.

pochewka

Zabytek z
metalowym
elementem
zespalajacym wolne
krawedzie ztozonej
skory. Zdobiony
nacig¢ciami. Skora
osobnika mtodego
lub cieleca.
Rozdwojona. Lico w
znacznym stopniu
starte. Powierzchnia
mizdrowa
niedostgpna bez
demontazu zabytku.

9913/11/P
N

19

XIV w.

pochewka

Lico starte
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa poprawnie
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wykonczona.
Pochewka mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

9078/11/P
N

19

XIV w.

pochewka

Pochewka zdobiona
nacig¢ciami. Fragm.
powtoki ciata z
okolicy skory
delikatnej (boki).
Surowiec dobrze
ubity, zwarta
struktura wtokien.
Poprawne
wykonczenie lica i
powierzchni
mizdrowe;.
Pochewka mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.
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Ekspertyze¢ wykonata
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