Wroctaw, plac Nowy Targ, wykop 2010-2012. Faza V (poczatki uzytkowania placu — 2. potowa XIII, poczatki XIV w.) — obuwie, odziez,
pochwy, pochewki i inne

Nr inw.

Js.

Chrono-
logia wg
js.

Zabytek

Gatunek zwierzecia

1.
Bos
primigenius

2.
Capra
aegagrus

3.
Ovis a
mmon

4.
Ovis/Capra

Sus
scrof

Cervi
dae

M

adult | juv

adult | juv

adult | juv

adult | juv

Uwagi

5745/11

11/
22

2. pot.
XIII —
XII/X1vV
W.

sakiewka

Skora, migkka
galanteryjna, grub. 1
mm. Lica starte
(uzytkowo),
poprawnie
wykonczone.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Sakiewka mogta by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
surowca.

2733/11

22

XII/XTV
w.

cholewka
malowana

Cholewka zdobiona
malowanym
wzorem. Skora
pierwotnej,
niewehistej rasy
owcy. Lico na czgsci
powierzchni
odwarstwiajace sig.




Na czgsci
powierzchni
widoczne byly
spckania warstwy
przylicowe;.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

podeszwa

Skora rozdwojona.
Warstwa przylicowa
byta zachowana na
srodstopiu. Pozostata
partia tej warstwy
byta catkowicie
odwarstwiona. Skora
migkka, cienka.
Widkna mizdry
luzne, mato ubite.

1;2;3
fragm. |
buta

wstawka

Skora pierwotne;j,
niewehistej rasy
owcy. Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.
Wstawka mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

wstawka

Skora migkka
osobnika mtodego,
lico spgkane,
czesciowo
odwarstwione
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Wstawka mogla by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

zapigtek

Prawie sama mizdra




rozdwojonej skory.
Odwarstwiona
warstwa przylicowa.
Zachowany jedynie
niewielki fragm.
powierzchni licowe;.

odpad wtérny

Odpad w charakterze
mi¢dzywzorniko-
wego w ksztalcie
litery V.

odpad wtérny

Odpad o charakterze
mi¢dzywzorniko-
wego w ksztalcie
¢wiercokregu.

strzep przyszwy

Strzep przyszwy.
Lico odwarstwiajace

si¢, warstwa
przylicowa spekana.

odpad wtérny

Odpad o charakterze
mi¢dzywzorniko-
wego, w ksztatcie w
ksztalcie trojkata.

10

(odpad wtorny)
strzep wyrobu

Prawdopodobnie
oderwany strzep
skory wyrobu.

11

wysciotka
podeszwy

Przedstopie i
$rodstopie wysciotki.
Do$¢ poprawny
material. Wady
powierzchni licowej
wynikaja ze stopnia
zuzycia.

12

odpad wtérny

Odpad o charakterze
mi¢dzywzorniko-
wego, w ksztalcie
trapezu. Odpad mogt
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego




surowca.

13

fragm.
podeszwy?

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroéj wtokien
skory nie wyklucza
pochodzenia
fragmentu z surowca
bydlecego.

14

Strzep przyszwy

Skoéra samca (capa),
Strzep przyszwy.

15

odpad wtorny
wierzchu
obuwia

Wierzch obuwia ze
sladem odcinania.
Skora samca. Obie
powierzchnie
poprawnie
wykonczone.
Wierzch mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

16

odpad wtorny
wierzchu
obuwia

Wierzch obuwia ze
sladem odcinania.
Skora samca. Obie
powierzchnie
poprawnie
wykonczone.
Wierzch mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

1103/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

cholewka

Skora jelenia lub
tosia. Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.
Cholewka mogta by¢
fragm. poprawnie




wyprawionego
surowca

podeszwa

Lewa podeszwa
dziecigcego buta.
Skora rozdwojona.
Warstwa przylicowa
spekana.

zapigtek

Skoéra rozdwojona.

2 fragm. 1
spodu

2 fragm. spodu
obuwia (podeszwy?
wysciotki?). Lico
starte (uzytkowo).

odpad
mig¢dzywzornik
OWY SUrowy

Odpad IlI-rzgdu.
Skora rozdwojona.
Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.

odpad? materiat
wtorny?

Odpad? materiat
wtorny? Poprawne
wykonczenie lica.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

odpad wtorny

Skora juchtowa.
Poprawne
wykonczenie lica.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

odpad wtorny,
strzgp wyrobu

Odpad wtorny?
strzgp wierzchu? ze
$ladami odcinania.
Prawdopodobnie
skora zwierzecia z
rodziny Jeleniowate.
Warstwa przylicowa
spekana, zatarte
cechy
taksonomiczne




powierzchni licowe;.

fragm. zapigtka

Oznaczenie
prawdopodobne.
Zapigtek ze sladem
odcinania.

10

strzgp wyrobu

Oznaczenie
prawdopodobne.
Oderwany strzep
wyrobu. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

11

zapigtek

Lico sp¢kane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

12

strzgp wierzchu
obuwia

Odpad wtoérny noska
wierzchu ze §ladami
odcinania. Sama
warstwa przylicowa
skory rozdwojone;j.
Lico spekane
odwarstwiajace sig.

8492/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa prawa

Pierwotna,
niewehista rasa
owcy. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

przyszwa lewa

Powierzchnia licowa
wykonczona tak, ze
przypomina
wspotczesny
asortyment skory
galanteryjnej ,,baran
marszczony”. Lico
starte lico uzytkowo.




Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

3474/11

22

XII/XTV
w.

przyszwa

Przyszwa ze $ladem
odcinania (materiat
wtorny?). Warstwa
przylicowa spekana.
Lico poprawnie
wykonczone,
miejscami
odwarstwiajace sig.

pasek mocujacy
sprzaczke ww.
przyszwy

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

4080/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa
azurowa

Odciety od
przypodeszwowej
czescei fragm.
wierzchu. Bardzo
starte lico.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

aplikacja

Lico bardzo starte z
wyjatkiem partii
powierzchni wzdhuz
wolnej krawedzi
aplikacji.

fragm. aplikacji

Oderwana czg¢$¢
aplikacji. Skora
prawdopodobnie
kozia.

lata

Skora rozdwojona.
Czgs¢ warstwy
przylicowej
catkowicie odpadta.




fragm.
wierzchu?

Odciety duzy
fragment skory
(odpad?, materiat
wtorny?). Lico
starte. Cechy
taksonomiczne
powierzchni licowej
byty zachowane na
obwodowej
powierzchni.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

fragm.
wierzchu?,
wstawka?

Fragm. wierzchu
obuwia ze §ladem
odcinania. Poprawne
wykonczenie lica.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

fragm.
przyszwy

Fragment przyszwy
ze $ladem odcinania.
Lico bardzo starte,
spckane. Poprawne
wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

zapigtek

Poprawnie
wyprawiony fragm.
skory.

fragm. wierzchu

Fragm. wierzchu
obuwia ze §ladem
odcinania (odpad
wtorny). Lico bardzo
starte, spgkane.
Poprawne
wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

odpad wtorny

Lico sp¢kane, zatarte
cechy




taksonomiczne
powierzchni licowe;.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
z powtoki kozy.

odpad wtorny

Lico spekane, zatarte
cechy
taksonomiczne
powierzchni licowe;.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Pokroj witokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm.
z powtoki kozy.

5585/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

cholewka

Duzy fragment
skory. Widoczne
slady odcinania
(odpad?, materiat
wtorny?). Lico w
znacznym stopniu
starte, miejscami
spckane. Nikty slad
otworow
wlosowych. Bardzo
pigkne wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

528/11/S

22

XII/XTV
w.

sakiewka

Sakiewka z
wstawka,
rzemieniem i
watkiem skory




wypelionym
drewnem
(usztywnienie dna,
skora nieoznaczona)
Lico sp¢kane,
czesciowo
odwarstwione. W
otworach
wlosowych
zachowane
pochewki wlosow z
korzeniami resztek
siersci. Przedmiot
prawdopodobnie
wykonany ze skory
wyprawionej z
wlosem.

fragm.
przedmiotu

Oznaczenie
prawdopodobne.
Zatarty desen lica, z
niktym $ladem
otworow
wlosowych.

fragm.
przedmiotu

Oznaczenie
prawdopodobne.
Przedmiot ze $ladem
odcinania (odpad
wtorny). Lico z
zatartym deseniem i
z niklym $ladem
otworow
wlosowych.

795/11

22

XII/XTV
w.

S€rce

Wycigty fragm.
skory w ksztatcie
serca, grub. 2,5 mm.
Przy ,koniuszku
serca” widoczne

10




wykonczenie
splecionym
rzemieniem (za mata
powierzchnia do
oceny). Lico obu
skor starte. Pokrgj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
Z surowca
zwierzgceia z rodziny
Jeleniowate. Nikty
$lad otworow
wlosowych moze
wskazywac na skore
kozia.

806/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

wierzch

Warstwa przylicowa
spekana. Lico
niewygladzone.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Mimo niewielkich
mankamentow
wierzch mogt byé
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

podeszwa

Lico zachowane na
wysokoSci
$rodstopia i
fragmentarycznie na
pigcie i przedstopiu.
Catkowicie starty
rysunek lica.
Pozostalg parti¢
powierzchni
podeszwy stanowi

11




warstwa mizdry.
Brak mozliwosci
zbadania widkien
skory bez
zdemontowania
zrekonstruowanego
buta.

3
fragm. zrekon-
struowanego
buta, otok z buta

Otok (wtozony
luzem do wnetrza
buta). Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowej
skory.

767/11

22

XII/XTV
w.

przyszwa
azurowa

Lico (btad
konserwacji w
trakcie uzytkowania)
przypodeszwowo
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

5357/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa
azurowa

Skora pierwotnej
rasy owcy. Lico
starte (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

752/11

22

XII/XTV
w.

12




podeszwa

Podeszwa dziecigcea,
grub. 4,5 mm. Skoéra
z okolicy ciala skory
grubej, luznej.
Powierzchnia licowa
starta (uzytkowo). W
otworach
wlosowych
zachowane byly
resztki korzeni i
pochewek
wlosowych.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

9588/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa
azurowa

Skora pierwotne;j
rasa owcy. Obie
powierzchnie skory
poprawnie
wykonczone. Lico
przypodeszwowo
spekane (btad
konserwac;ji trakcie
uzytkowania).
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

10952/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pas

Fragm. zewngtrznej
tasmy
dwuwarstwowego
pasa. Grub. 2,5-3
mm. Skora
galanteryjna,
miekka, gruba.

13




Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.
Pas mogt by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

fragm. paska

Fragm. paska
(obuwia zapinanego
na klamerkg?). Grub.
1-1,5 mm. Lico ze
$ladami uzywania.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

przyszwa

Warstwa przylicowa
spekana (wynik
btednej konserwacji
lub braku
konserwacji w
trakcie
uzytkowania).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

otok ww.
przyszwy?,
przypodeszwow
a partia
przyszwy?

Otok ptaski lub
odcigty fragm.
przypodeszwowej
partii powierzchni

PIZyszwy.

fragm. otoku

Otok klinowaty,
wykrojony z partii
powtoki ciata o
skorze luzne;.

strzgp podeszwy

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory.

14




Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia strz¢pu
Z surowca
bydlecego.

strzgp podeszwy

Skora podeszwowa
gruba (4,5-5 mm).
Mogta by¢ fragm.
surowca
wyprawionego na
materiat twardy.
Lico starte,
zachowane na
$rodstopiu. Warstwa
przylicowa spekana.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

strzgp podeszwy

Warstwa mizdry
skory rozdwojone;j.
Powierzchnia
wewngtrzna
spekana. Pokroj
wiokien nie
wyklucza
pochodzenia z
surowca bydlecego.

zapigtek

Zapigtek niedbale,
(nieréwno) odciety
od wierzchu. Na
powierzchni licowej
widoczne naturalne
fatdy. Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

10

zapigtek

Lico spgkane,
czesciowo
odwarstwione.
Mizdra

15




odwarstwiajaca si¢
ptatkami.

11

przyszwa

Skora pierwotne;j
niewelnistej rasy
owcy. Grub. 2,5 mm
(skora wierzchnia,
sredniej grubosci).
Lico starte. Warstwa
przylicowa spekana.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

12

strzep
cholewki?,
wstawki?

Strzep tylnej czgsei
wierzchu. Na
wewngetrznej stronie
widac §lad szwu
mocujacego
zapigtek.

13

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Skora
prawdopodobnie
mtodego osobnika,
rozdwojona.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

14

strzgp wyrobu

Skora wierzchnia/
galanteryjna,
migkka, grub. 2-2.5
mm, rozdwojona.
Powierzchnia licowa
o zatartych cechach
taksonomicznych.
Lico spgkane, na
znacznej
powierzchni
odwarstwione.
Pokroéj wtokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia skory

16




strze¢pu z surowca
bydlecego.

15

odpad wtorny

Skora rozdwojona.
Lico odwarstwiajace
si¢. Zachowane
partie powierzchni
lica miaty poprawnie
wykonczony wzor.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka, ze
sladami po
podskdrnych
naczyniach
krwionos$nych.
Odpad mogt by¢
fragm. dobrze
wykonczonego
surowca.

16

odpad wtorny?,
materiat
wtorny?

Duzy fragm. skory
ze $ladami odcinania
(odpad?, materiat do
powtornego
wykorzystania?).
Widoczny §lad
oparzenia lica w
trakcie uzytkowania.
Lico starte.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

17

odpad wtorny?,
materiat
wtorny?

Duzy fragm. skory
ze §ladami odcinania
(odpad? material do
powtornego
wykorzystania). Na
powierzchni licowej

17




byty widoczne $lady
uszkodzenia lica
cigciami (by¢ moze
w trakcie odcinania
od pierwotnego
przedmiotu). Lico
starte. Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

18

odpad wtorny

Skoéra o bardzo
fadnym rysunku lica.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Slad mechanicznych
uszkodzen,
powstatych by¢
moze w trakcie
odcinania od
pierwotnego
przedmiotu. Odpad
mogt by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

19

strzgp wyrobu

Nieréwna
powierzchnia licowa
i mizdrowa.

20

odpad wtorny

Skora mlodego
osobnika. Warstwa
przylicowa spekana.

21

strzgp wyrobu

Skoéra pierwotne;j,
niewehistej rasy
owcy. Lico
odwarstwiajace sig.

22

fragm.
przedmiotu,

Skoéra wierzchnia/
galanteryjna, cienka

18




odpad wtorny

(0,5-0,7 mm). Dos¢
duzy fragm.
materiatu moglby
shuzy¢ do
powtornego
wykorzystania.
Odcigty fragm.
przedmiotu
zdobionego azurem.
Lico o tadnym
rysunku, starte w
trakcie uzytkowania.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
Fragm. mégt by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
surowca.

23

fragm.
przedmiotu,
odpad wtorny

Skora migkka
wierzchnia/galantery
jna, cienka (1-1,5
mm). Warstwa
przylicowa spekana,
czesciowo
odwarstwiona.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

24

odpad wtorny

Odpad materiatu
wtornego (brak
sladoéw szycia) o
charakterze odpadu
mi¢dzywzornikoweg
0. Mizdra i lico
nosza
charakterystyczne
cechy skory
uzytkowane;.

25

odpad wtorny

Odcieta (po skosie z
uszkodzeniem lica)

19




powyzej brzegu
przypodeszwowego
tylna partia skory
wierzchu lub
zapigtek. Warstwa
przylicowa spgkana,
starta.

26

odpad wtorny

Odpad wtérny, o
charakterze odpadu
mi¢dzywzornikoweg
o (brak $ladéw po
szwie), z cechami
typowymi dla
materiatu
uzywanego. Lico
spekane, starte.
Widkna na
wewnetrznej
powierzchni skory
spil$nione
(sfilcowane). Pokrdj
splotow i wiokien na
przekroju
poprzecznym fragm.
byt typowy dla skor
duzych zwierzat z
rodziny Jeleniowate.

27

fragm.
przedmiotu,
odpad wtorny

Odcigty fragment
przedmiotu ze skory
koziej. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
byty §lady po
podskdrnych
naczyniach
krwionos$nych.
Zarowno lico, jak i
mizdra poprawnie
wykonczone. Fragm.

20




mogt by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

28

odpad wtorny

Odpad wtérny
warstwy mizdrowe;j
catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroéj wtokien
wyklucza
pochodzenie fragm.
z powloki bydta.

29

odpad wtorny

Odcigty fragm.
przypodeszwowej
partii powierzchni
wierzchu obuwia.
Lico starte, spgkane.

30

fragm.
przedmiotu,
odpad wtorny

Wycigty fragm. o
charakterze odpadu
mi¢dzywzornikoweg
o0 z przedmiotu ze
skory koziej lub
owczej. Lico
poprawnie
wykonczone.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Fragm. mégt by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
surowca.

31

fragm.
przedmiotu,
odpad wtorny

Wycigty fragm. o
charakterze odpadu
mi¢dzywzornikoweg
0 z przedmiotu ze
skory owczej. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

21




Fragm. mégt by¢
czastka poprawnie
wyprawionego
surowca.

32

fragm.
przedmiotu,
odpad wtorny

Wycigty fragm. o
charakterze odpadu
mi¢dzywzornikoweg
0 z przedmiotu ze
skory owczej. Lico
zdeformowane.
Gtadka, nieco
$ciggnieta mizdra.

33

odpad wtorny

Przypodeszwowy
fragment wierzchu
lub odcigty zapietek.
Lico starte, spgkane.
Mizdra
odwarstwiajaca si¢
ptatkami.

34

fragm.
przedmiotu,
odpad wtorny

Wycigty fragm.
przedmiotu ze skory
prawdopodobnie
sarniej. Lico starte
(uzytkowo). Fragm.
mogt by¢ czastka
poprawnie
wyprawionego
surowca.

3942/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

aplikacja

Nikte $lady spekania
lica. Skora bardzo
cienka, galanteryjna,
grub. 0,5 mm,
poprawnie
wyprawiona.

zapigtek

Skora samca. Lico
starte. Powierzchnia
mizdrowa z
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zacigciami mizdry.
Zapigtek
prawdopodobnie byt
wykrojony z
materiatu powtornie
uzytego.

odpad wtorny

Odpad o charakterze
odpadu
mig¢dzywzornikoweg
o (brak sladéw po
szwie). Lico
spckane, starte, z
niktym $ladem po
otworach
wlosowych. Desen
lica zachowany.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami mizdry.

wstawka

Wstawka z
powtdrnie uzytego
materiatu (Slady
dodatkowych, jak si¢
wydaje,
nieuzasadnionych
szwoOw). Bardzo
zniszczona
powierzchnia
licowa.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka ze
sladami po
podskdrnych
naczyniach
krwiono$nych.
Pokroj wiokien
skory wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca

23




bydlecego.

945/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

1;2

fragm. rekawicy

Paluch i trzon
rekawicy. Lico
czesciowo
odwarstwione. Na
powierzchni licowej
zatarty $lad po
otworach
wlosowych.
Warstwa przylicowa
spekana.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
ale $ciagnieta.
Wiodkna krotkie.

$cinek wtorny

Skora migkka,
wierzchnia/galantery
jna gruba (2,5-3
mm), rozdwojona. Z
okolicy ciata skory
delikatnej. Lico
zdeformowane,
sfatldowane,
odwarstwiajace si¢ i
W znacznym stopniu
starte.

4102/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

sakiewka

Skora galanteryjna
cienka, grub. 1 mm.
Lico, bardzo
zniszczone, spekane
1 czgsciowo
odwarstwione.

lata

Lata z materiatu
powtdrnie uzytego.
Skora cienka, grub.
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1 mm. Lico spgkane.

rzemien z
petelka

Cechy
taksonomiczne w
znacznym stopniu
zatarte. Na
powierzchni licowej
zachowane §lady
otworow
wlosowych, desen
lica zatarty.

pasek

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

pasek

Lico catkowicie
starte. Pokrgj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie paska z
powloki bydta.

fragm.
przyszwy

Fragm. przyszwy ze
$ladem odcinania.
Skora mlodego
osobnika, grub. 1
mm. Lico
przypodeszwowo
spekane, z niewielka
tendencja do
odwarstwiania.
Widkna mizdry
luzne, mato ubite.
Mimo tych
mankamentow
przyszwa mogla by¢
fragm. poprawnie
utrwalonego i
wykonczonego
surowca, zwlaszcza
od strony
zewnetrzne;j.
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fragm.
przyszwy

Strzep przyszwy.
Skoéra wierzchnia

cienka, grub. 0,5-1
mm. Lico spgkane,
W znacznym stopniu
starte, uszkodzone
mechanicznie ostrym
narzg¢dziem. Zatarte
cechy
taksonomiczne
powierzchni licowe;.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

fragm.
przyszwy

Strzep przyszwy ze
skory pierwotnej

rasy owcy, grub.
0,8—1 mm. Na
powierzchni
mizdrowej widoczny
wewnatrz $lad szwu
po zapigtku.
Warstwa przylicowa
w przypodeszwowej
partii powierzchni
przyszwy spgkana
(btedy konserwacji
w trakcie
uzytkowania). Na
powierzchni licowej
zachowaly si¢
niewygladzone
naturalne fatdy
surowca.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami.

fragm.
przyszwy

Strzep przyszwy.
Skoéra wierzchnia

gruba (2,5-3 mm).
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Lico i warstwa
przylicowa spekane,
lico starte.
Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.
Bardzo zatarte cechy
taksonomiczne
skory.

10

zapigtek

Zapigtek wykrojony
z obwodowej partii
surowca. Skora
bardzo cienka (0,3—
0,5 mm). Bardzo
dobrze zachowane,
poprawnie
wykonczone lico.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
wtokna krotkie.
Zapigtek mogt byc
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

11

zapigtek

Odcigty zapigtek.
Skoéra migsista, grub.
2-2,5 mm.
Powierzchnia licowa
niewygladzona.
Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.

12

zapigtek

Zapietek odciety pod
skosem. Skora
migkka, migsista,
grub. 2-2,5 mm.
Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie.
Zapigtek mogt by¢
fragm. poprawnie
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wyprawionego
surowca.

13

spod
wielowarstwow
y

Lewa podeszwa.
Prawie sama mizdra
rozdwojonej skory.
Lico byto
zachowane na nosku
przedstopia

podeszwy.

14

fragm.
wysciotki ww.
spodu

Skoéra dos¢ gruba jak
na wysciotke, grub.
3 mm.

15

odpad wtorny

Skora cienka (0,5-1
mm). Lico spekane.
Poprawnie
wykonczone obie
strony skory. Odpad
mogt by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

16

odpad wtorny

Paskowaty, z
wyréownania
wykroju? Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowej.

17

odpad wtorny

Paskowaty, z
wyréwnania
wykroju? Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowej.

18

odpad wtorny

Odpad w ksztalcie
waskiego paska, z
wyréwnania
wykroju? Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

19

odpad wtorny

Odpad w ksztalcie
waskiego paska, z
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wyréownania
wykroju? Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

20

odpad wtorny

Odpad o charakterze
odpadu
mi¢dzywzornikoweg
0, z cechami lica i
mizdry typowymi
dla skory uzywanej
(brak sladow po
szwie). Skora
rozdwojona.

21

odpad wtorny

Odpad w ksztalcie
paska. Warstwa
przylicowa spekana.
Zatarte cechy
taksonomiczne
powierzchni licowe;.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia odpadu
Z surowca
bydlecego.

22

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
I-rzgdu, skory
nabijane;.

23

fata (?) z
materiatu
wtornego

Spekana warstwa
przylicowa.

24

odpad wtorny

Odcigty fragm.
wierzchu obuwia?
Lico starte. Warstwa
przylicowa spekana.
Pokroéj wtokien
wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.
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25

odpad wtorny

Odcigty fragm.
wierzchu obuwia?
Lico starte. Warstwa
przylicowa spekana.
Pokroéj wtokien
wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.

26

przyszwa

Przyszwa ze $ladem
odcinania. Warstwa
przylicowa spekana.
Mizdra gladka.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

27

fragm. wierzchu

Oderwany lub
odcigty fragm.
wierzchu obuwia. Na
wewnetrznej
powierzchni
widoczny $lad po
szwie. Lico starte,
warstwa przylicowa
spekana. Uktad
otworéw wlosowych
i wzor lica na
zachowanych
partiach powierzchni
licowej skory
przystaja do skory
matego
przezuwacza. Pokroj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie fragm.
Z surowca
bydlecego.
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Niezaleznie od
mankamentow lica
wierzchu i stopnia
zuzycia powierzchni
licowej, wierzch
mogt by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

28

fragm. wierzchu

Skora pierwotnej
rasy owcy. Oprocz
$ladu odcinania
widoczny §lad po
wycieciu czesci
materiatu wierzchu.
Lico $ladowo
speckane. Mizdra
nieco $ciggnicta.
Wierzch mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

2046/11

49

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

sakiewka

Skora sarnia
wyprawiona z
wlosem (zachowane
pochewki wtosowe i
$lady siersci). Lico
spekane, prawie
catkowicie
odwarstwione.

sakiewka

Zabytek zachowany
w 3 fragm. Skora
cienka galanteryjna
(1 mm). Lico
spekane,
odwarstwiajace sig.
Zatarte cechy
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taksonomiczne
powierzchni licowe;.
W otworach
wlosowych byly
zachowane resztki
siersci (wyprawiona
z wlosem?). Pokroj
wiokien i §ladowo
zachowane cechy
taksonomiczne lica
wykluczaja
pochodzenie skory
sakiewki z surowca
bydlgcego i
owczego, nie
wykluczaja jej
pochodzenia z
powloki kozy lub
zwierzgceia z rodziny
Jeleniowate.

9567/11

22

XII/XTV
w.

przyszwa
azurowa

Przyszwa w 3 fragm.
Skora samca kozy
lub zwierzgcia z
rodziny Jeleniowate.
Lico bardzo starte.
Na powierzchni
licowej zatarte $lady
po otworach
wlosowych.
Warstwa przylicowa
czgsciowo
przypodeszwowo
odwarstwiona.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka ze
sladami po
podskdrnych
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naczyniach
krwionosnych
(wskazanie na skore
kozig).

przyszwa

Strzep przyszwy z
niewielkim $ladem

po wycieciu skory w
poblizu krawedzi z
otworami na
sznurowadto
(rzemykoguziki?).
Na wewngtrznej
stronie przyszwy
widoczny $lad po
zapigtku. Lico
spekane, starte. Na
powierzchni licowej
nikle slady po
otworach
wlosowych.
Warstwa przylicowa
przypodeszwowo
spekana. Pokroj
wtokien wyklucza
pochodzenie skory z
powloki bydta.
Sciagnicta warstwa
mizdrowa moze
wskazywac na
pochodzenie skory
przyszwy z powloki
owcy. Zachowany
nikty $lad wzoru lica
wskazuje na
pochodzenie z
powloki kozy lub
jakiego$ zwierzgcia
z rodziny
Jeleniowate.
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lamoéwka

Pochodzenie skory
jw. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

rzemyk z
petelka

Skora cienka (0,8
mm). Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

$cinek wtorny

Skora z okolicy
brzucha. Niewielka
tendencja do
rozdwajania.
Sciggnieta, ale
gtadka powierzchnia
mizdrowa.

$cinek wtorny
lub surowy III-
rzedu

Prawdopodobnie
odpad pierwotny II1I-
rzedu. Scinek z
wyréwnywania
wykroju.

$cinek wtorny

Paskowaty fragm.
skory z wyré6wnania
wykroju z materiatu
powtornie uzytego.
Prawie catkowicie
zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Zachowany §ladowo
wzor lica wskazuje
na pochodzenie
skory z powloki
owcy. Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki zwierzgcia
z rodziny
Jeleniowate.

$cinek wtorny

Fata? z materialu z
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(tata?)

odzysku? Spegkane
lico i warstwa
przylicowa.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

$cinek wtorny
wierzchu

Odciety
przypodeszwowy
fragm. wierzchu.
Skora rozdwojona.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

10

$cinek wtorny
wierzchu

Odciety
przypodeszwowy
fragm. wierzchu.
Skora rozdwojona.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

11

$cinek wtorny
(fragm.
wierzchu?)

Oznaczenie
prawdopodobne.
Fragm. wierzchu ze
sladami odcinania.
Na wewng¢trznej
powierzchni $lady
po 2 przyszytych tu
elementach
wzmacniajacych.
Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.
Zachowane cechy
taksonomiczne lica
przystaja do powtoki
zwierzgeia z rodziny
Jeleniowate.

12

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu skoéry
nabijanej z tendencija
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do rozdwajania.
Poprawnie
wykonczona
powierzchnia
licowa. Mizdra
odwarstwiajaca sig,
niewykonczona.
Przyktad surowca
wykorzystanego po
krawedz wolna
surowca.

13

fragm. otoku

Warstwa mizdry
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory
otoku z powtoki
bydta.

14

wstawka

Fragment skory
koziej (na podstawie
obrazu szczatkowo
zachowanego
deseniu lica) lub
zwierzgcia z rodziny
Jeleniowate (na
podstawie pokroju
peczkoéw wiokien
skory). Lico starte,
brak $ladow po
otworach
wlosowych.

15

odcigty zapigtek

Odciety wzdhuz
brzegu
przypodeszwowego,
powyzej szwu.
Starte, spekane lico,
na potowie
powierzchni
catkowicie
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odwarstwione.
Niedbate
wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

16

fragm. cholewy

Spekane, prawie
catkowicie
odwarstwione lico.
Pokréj peczkow
witokien nie
wyklucza
pochodzenia skory
cholewy z powloki
kozy lub zwierzgcia.
z rodziny
Jeleniowate.

17

przedmiot z
otworem

Lico bardzo
zdeformowane,
spekane 1 starte.
Pokréj peczkow
witokien skory i
uktad otworow
wlosowych
wskazuja na
prawdopodobne
pochodzenie skory z
powloki zwierzecia z
rodziny Jeleniowate.

3527/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pitka

Przedmiot
wykonany ze
zwinigtych odpadow
przybrzeznych skory
nabijanej. W
otworach
wlosowych
widoczne resztki
siersci.
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przyszwa

Skora z tendencjg do
rozdwajania.
Powierzchnia licowa
niewygladzona z
naturalnych faldow
surowca. Lico
spekane, starte
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

zapigtek

Zapigtek odcigty
powyzej szwu
przypodeszwowego.
Skora rozdwojona.
Lico zdeformowane,
nie wygtadzone.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

podeszwa

Skora rozdwojona.
Warstwa przylicowa
czesciowo
odwarstwiona. Lico
starte, zachowane,
bez cech
taksonomicznych, w
srodkowej partii
podeszwy. Pokroj
wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

fragm. spodu

Skoéra
prawdopodobnie
owcza. Lico w
znacznym stopniu
starte. Pokroj
wtokien wyklucza
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pochodzenie fragm.
z powloki bydta.

odpad wtorny
(tata?)

Wyglada na tate z
powtornie uzytego
materiatu, grub. 0,5
mm. Lico w
znacznym stopniu
starte, tadna, gladka
powierzchnia
mizdrowa.

4958/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

sakiewka

Skoéra
prawdopodobnie
osobnika mtodego,
migkka,
galanteryjna, cienka
(0,3-0,5 mm). Lico
starte (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu skory
konczyny przedniej
sarny (widoczne
uwypuklenie
mieszczace
przyzyciowo guz
tokciowy). Skora
rozdwojona, odcigta
na wysokosci guza
tokciowego. Brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.
W otworach
wlosowych
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widoczne $lady
resztek siersci.

przyszwa
dziecigcego buta

Skoéra
prawdopodobnie
osobnika mtodego,
grub. 0,8—1 mm.
Lico starte, spekane,
czesciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

strzep wstawki?

Fragm. wstawki
prawdopodobnie z
ww. wierzchu, skora
bardzo cienka,
pozostate uwagi jw.

fragm.
podeszwy

Skora bardzo gruba
(5 mm), strzep
przedstopia
podeszwy.
Powierzchnia licowa
starta, spgkana,
jednak, jak na tak
zuzyta podeszwe,
stopien uszkodzenia
lica byt zaskakujaco
maty. Widkna
mizdry luzne, mato
ubite. Skora nie byta
wyprawiona na
material twardy.

Lata (wysciotka?
fragm. taty? z ”
g Y wktadka?) z
surowca . -
; materiatu powtornie
wtornego
wykorzystanego
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(widoczne $lady
pierwotnych
szwoOw). Skora
rozdwojona. Lico
umiarkowanie starte.
Jak na stopien
zuzycia materiatu,
wzor lica dobrze
zachowany.

fragm. wierzchu

Lico starte, na czgsci
powierzchni
odwarstwione.

odpad wtérny

Jw.

odpad wtérny

Jw.

10

odpad wtorny

Skora poprawnie
wykonczona z obu
stron, grub. 1 mm.
Mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

11

odpad wtorny

Skora o grub. 2 mm.
Poprawne
wykonczenie obu
stron skory. Mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

9280/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

podeszwa

Podeszwa lewa.
Skoéra rozdwojona, z
okolicy skory
delikatnej lub bardzo
delikatnej, grub. ok.
2,5 mm.
Niewygtadzone
naturalne fatdy

41




skory. Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

podeszwa

Podeszwa prawa, z
oderwang pieta.
Fragm. z okolicy
skory grubej (skora
karku?). Widoczne
niewygladzone
naturalne fatdy lica.
Warstwa przylicowa
na cze¢sci
powierzchni
przedstopia byla
starta. Utkanie
witokien skory byto
luzne. Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwnosciami.

przyszwa
azurowa

Skora z niewielka
tendencja do
rozdwajania. Lico
miejscami starte
(uzytkowo). W
pozostatych partiach
powierzchni
przyszwy desen lica
dobrze zachowany.
Slady po otworach
wlosowych zatarte.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

przyszwa

Skora kozia lub
pierwotnej rasy
owcy, cienka (1,5-2
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mm). Lico
zdeformowane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka, z
widocznymi $ladami
po podskérnych
naczyniach
krwionos$nych.

zapigtek

Lico zdeformowane
uzytkowo. Warstwa
przylicowa

odwarstwiajaca sig.

zapigtek

Zapigtek odcigty
powyzej szwu
przypodeszwowego.
Skoéra osobnika
mtodego.

pasek

Paskowaty element
odziezy?, jakiegos$
przedmiotu?,
wzmocniony szwem
zygzakowym (na
powierzchni
mizdrowej widoczne
odcisnigte $lady
odzwierciedlajgce
przebieg nici, skora
bardzo cienka (0,2—
0,3 mm). Uktad
otworéw wlosowych
na powierzchni
licowej zatarty.
Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.
Pasek mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

43




pasek

Jw.

pasek

Jw.

10

przedmiot
zdobiony
azurem

Skora pierwotnej
rasy owcy, Slady
odcinania,
poprawnie
wykonczone lico,
nier6wno
mizdrowana.

11

zapigtek

Skora z obwodowej
partii powloki, grub.
2-2,5 mmm. Lico
zdeformowane.
Miejscowo
odwarstwiajaca si¢
warstwa przylicowa.
Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.

12

podkrazek

Skoéra grub. 2 mm.
Lico zdeformowane,
spekane (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa do$¢
gladka.

13

wstawka

Skora ze
zdeformowanym
licem. Pokroj
splotow wlokien byt
typowy dla zwierzat
z rodziny
Jeleniowate. Wzor
lica przypomina
skore kozy lub
pierwotnej rasy
owcy.

14

strzgp podeszwy

Warstwa mizdrowa
rozdwojonej skory.
Srodstopie i pieta
podeszwy. Z
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przedstopia
zachowata si¢ waska
paskowata partia
powierzchni
podeszwy. Pokroj
witokien skory nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

15

strzgp podeszwy

Strzep warstwy
mizdrowe;j
rozdwojonej skory
(oderwany nosek
przedstopia i tylna
cz¢$¢ pigty). Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

16

fragm.
podeszwy

Skora grub. 3-3,5
mm. Pigta
wieloczesciowej (?)
podeszwy. Czesé
warstwy przylicowej
byta catkowicie
starta. Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

17

fragm. spodu

Fragm. podpigtka?,
tylna czgs¢
wysciotki? Skora
grub. 2-3 mm. Lico
niewygladzone. Na
powierzchni licowej
zaznacza si¢
niewielka tendencja
do odwarstwiania si¢
warstwy
przylicowej. Na
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powierzchni
mizdrowej widoczne
nacigcia.

18

fragm. spodu

Prawdopodobnie
wysciolka przednia
(lico byto
skierowane do
wnetrza buta). Lico
bardzo spgkane, z
zatartymi cechami
taksonomicznymi.
Pokroj wiokien
wyklucza
pochodzenie fragm.
z powtoki dorostego
bydta, ale nie
wyklucza
pochodzenia skory
np. z powloki
cielecia tego
gatunku.

19

fragm. spodu

Srédstopie prawej
podeszwy. Odcicte
pigta i przedstopie.
Skora podeszwowa
prawdopodobnie
twarda, gruba (44,5
mm). Lico spekane,
starte. Pokrgj
wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

20

strzgp podeszwy

Strzep podeszwy
lewej (brak noska
przedstopia). Skora
zwarta, grub. 3,54
mm. Warstwa
przylicowa starta.
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Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

21

fragm. spodu
(wysciolki?)

Prawdopodobnie
wysciolka lewej
podeszwy. Skoéra
rozdwojona, cz¢$¢
warstwy przylicowej
odwarstwiona. Slady
lica zachowane
fragmentarycznie na
pigcie i $rodstopiu.

22

strzgp podeszwy

Podeszwa lewa. Lico
spckane, czesé
warstwy przylicowej
odwarstwiona. Lico
zachowane na
$rodstopiu Tu
sladowo zachowane
byty otwory
wlosowe.

23

odpad wtorny

Skora juchtowa,
grub. 2,5-3 mm.
Lico sp¢kane,
zdeformowane.
Powierzchnia
mizdrowa byta
gtadka.

24

odpad wtorny

Skoéra grub. 1-1,5
mm. Powierzchnia
licowa z
widocznymi
naturalnymi fatdami
surowca. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami,
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widoczne zacigcia
mizdry.

25

odpad wtorny

Skora grub. 0,5-1
mm. Lico spgkane,
sladowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa byta
gtadka. Odpad mogt
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

26

nosek przyszwy

Fragm. przyszwy ze
sladem odcigcia.
Skora juchtowa.
Lico spgkane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

27

strzep
przedmiotu,
odpad wtorny

Slad odcinania.
Skoéra grub. 2 mm.
Lico spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.

28

strzep
przedmiotu

Skora grub. 1,5-2
mm. Lico spgkane.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.
Wtokna spil$nione,
zbite w klaczkowate
kepki.

29

zapigtek

Troéjkatna skora na
zapigtek z materiatu
wtornego. Spekane,
prawie calkowicie
starte lico.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka.
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Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

30

strzep taty?

Materiat do
powtornego
wykorzystania.
Zatarte cechy
taksonomiczne lica.

31

strzep taty?

Materiat do
powtornego
wykorzystania.
Zatarte cechy
taksonomiczne lica.

32

strzep taty?

Materiat do
powtornego
wykorzystania.
Zatarte cechy
taksonomiczne lica.

33

odpad wtorny

Odpad odcigty na
wysokoSci
pierwotnego szwu
zespalajacego
elementy
przedmiotu. Lico
spekane, o zatartych
cechach
taksonomicznych.
Widkna mizdry
zbite, sfilcowane.

34

fragm.
przedmiotu

Lico spekane, starte.
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

35

strzep
przedmiotu

Skéra cienka,
migkka, grub. 1-1,5
mm, odci¢ta w linii
pierwotnego szwu.
Lico spekane,
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czesciowo
odwarstwione.
Zatarte cechy
taksonomiczne lica i
mizdry zbita.
Widkna mizdry
spil$nione.

36

odpad wtorny

Przypodeszwowy
fragm. wierzchu ze
$ladem po szwie.
Warstwa przylicowa
spekana. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

37

odpad wtorny

Przypodeszwowy
fragm. wierzchu ze
$ladem po szwie.
Warstwa przylicowa
spekana. Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

38

rzemyk?

Skora rozdwojona.
Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

39

rzemyk

Zatarte cechy
taksonomiczne lica.
Pokroéj wtokien
mizdry wyklucza
pochodzenie
rzemyka z powtoki
bydta.

40

pasek sprzaczki

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

41

zapigtek

Zapigtek z materialu
powtornie
wykorzystanego.
Lico spekane.
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Powierzchnia
mizdrowa gladka.

42

strzep
przedmiotu,
odpad wtorny

Skoéra osobnika
mtodego. Widoczne
$lady odcinania.
Lico starte
uzytkowo.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka ze
$ladem po krytym
szwie. Skora mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

43

odpad wtorny

Widoczny $lad szwu
po zaszyciu
rozcigcia skory.
Skoéra grub. 1-1,5
mm. Lico spgkane,
czesciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Odpad mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

9587/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

przyszwa

Lico nieréwno
odwarstwione
(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

rekawica

Skoéra osobnika
mtodego. Lico
spekane, starte
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(uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.
Mimo
wymienionych
mankamentow skora
rekawicy mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

fragm.
przyszwy

Przyszwa ze sladami
odcinania. Skoéra
wierzchnia cienka (1
mm). Lico
poprawnie
wykonczone,
przypodeszwowo
starte (uzytkowo).
Na powierzchni
mizdrowej widoczne
zacigcia mizdry.

spod

Fragm. wysciotki?
Lico zachowane
sladowo. Pokroj
witokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

odpad wtorny

Skora cienka
wierzchnia/galantery
jna (grub. 1 mm).
Lico spekane, o
zatartych cechach
taksonomicznych.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka, ze
sladami po
podskdrnych
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naczyniach
krwionosnych..
Wiokna krotkie.
Pokroéj wtokien
wyklucza
pochodzenie fragm.
z powloki bydta.

odpad wtorny

Slady odcinania, lico
W znacznym stopniu
starte, gtadka, nieco
$ciggnigta mizdra.
Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca raczej
koziego niz
owcCzZego.

odpad wtorny

Wierzchnia/galanter
yjna skoéra $redniej
grub. (0,8—1 mm).
Calkowicie starte,
spekane lico, tadnie
wykonczona mizdra.
Pokroj wiokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm.
z powloki bydta.

odpad wtorny

Ztozona warstwa
licowa zdobionej
wyttaczanym
wzorem,
rozdwojonej skory.

odpad wtorny

Wycigty fragm.
skory zniszczonego
przedmiotu, o
charakterze odpadu
mi¢dzywzornikoweg
0. Poprawnie
wykonczone lico i
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mizdra, skdra cienka
wierzchnia/galantery
jna (0,5 mm), mogta
by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

10

odpad wtorny

Oderwany fragm.
skory jakiego$
przedmiotu. Lico
spekane (uzytkowo).
Powierzchnia
mizdrowa z
nieréwno$ciami.

816/11

22

XII/XTV
w.

lata

Skora
prawdopodobnie
mtodego osobnika.
Lico byto miejscami
starte.

809/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

fragm. patynki

Skoéra
prawdopodobnie
zwierzgeia z rodziny
Jeleniowate. Skora
sztywna, grub. 2,5
mm. Lico spgkane,
W znacznym stopniu
starte. Warstwa
przylicowa spekana.

fragm. patynki

Skora sztywna, grub.
2 mm. Lico spgkane,
prawie calkowicie
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
wtokna krotkie.
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34

fragm. patynki z
rzemieniem

Skora patynki i
fragm. rzemienia,
prawdopodobnie
owcza (mniej
prawdopodobne
pochodzenie z
powloki kozy).
Skora grub. 2-2,5
mm. Lico spgkane,
czesciowo
odwarstwione.

fragm. spodu

Prawa podeszwa,
bez pigty i noska
(odcigte). Skora
podeszwowa twarda,
gruba (4 mm). Lico
starte, spgkane, wzor
zachowany na
wysokoSci
$rodstopia.

fragm. spodu

Lewa podeszwa.
Lico spekane, starte.
Warstwa przylicowa
odwarstwiona. Skora
gruba (3-3,5 mm),
niewyprawiona na
material twardy.

otok

Dobrze zachowany
rysunek lica.

odpad wtorny

Skora wierzchnia/
galanteryjna cienka
(0,5 mm).

odpad wtorny

Skora wierzchnia/
galanteryjna cienka
(0,5 mm). Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
wtokna krotkie.
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Odpad mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

10

odpad wtorny

Na powierzchni
mizdrowej widoczne
slady po
wewnetrznych
szwach. Skora o
grub. 2 mm. Lico
spekane.
Powierzchnia
mizdrowa z
zacieciami mizdry.

5270/11

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4.

fragm. z
wytltaczanymi
lilijkami (odpad
wtorny)

Slad odcinania
(odpad wtérny).
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

paskowaty
element

przedmiotu
(pasek?)

Lico i mizdra
catkowicie
rozdwojonej skory.

przyszwa

Oderwany strze¢p
przedniej czesci
przyszwy. Warstwa
przylicowa
przypodeszwowo
spekana.
Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.

fragm. wierzchu

Przyszwa
dziecigcego buta. W
czgsci pigtowej, na
wewnetrznej
powierzchni,
widoczny §lad po
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zapigtku. Skora
samca. Mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

zapigtek ww.
wierzchu?

Skora
prawdopodobnie
kozia (wskazuja na
to zachowany desen
lica i pokroj widkien
mizdry). Lico bardzo
starte,
zdeformowane. Na
powierzchni licowej
byty caltkowicie
zatarte $lady po
otworach
wlosowych.

zapigtek

Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.

wstawka

Skora rozdwojona.
Warstwa przylicowa
czesciowo
odwarstwiona.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

fragm. wierzchu

Skoéra wierzchnia,
bardzo cienka (0,5
mm). Mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

fragm.
cholewki?

Skoéra bardzo cienka
(0,5 mm). Na
wewnetrznej
powierzchni
cholewki widoczny
$lad po zapigtku. Od
zewnatrz w tej czesci
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powierzchni skory
lico byto starte,
zwlaszcza
przypodeszwowo.
Powierzchnia
mizdrowa z
nierownos$ciami.

10

strzep
przedmiotu

Odcigty strzgp
przedmiotu, Lico
zdeformowane,
spekane,
fragmentarycznie
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa §ciagnieta.

11

podeszwa
dziecigcego buta

Warstwa mizdrowa
rozdwojonej skory.,
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki bydta.

12

rzemien

Lico starte. Za mala
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

13

rzemien

Bardzo dobrze
zachowany rysunek
lica (skora
nieuzywana?).

14

rzemien z 3
fragm.
zespolonych
weztami

Za mata
powierzchnia do
oceny jakosciowe;.

PiPN

3690/11/P

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pochwa

Skora galanteryjna
twarda. Na dlugosci
pochwy widaé
wyrazne roéznice w
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grubosci skory — od
3 mm przy wpuscie,
do 1,5-2 mm przy
szczycie. Wykroj ze
skory bokow,
wzdtuz osi
strzatkowej (od
grzbietu do brzucha).
Niewygtadzone
naturalne fatdy lica.
Lico sp¢kane,
czg$ciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

3832/11/P

22

XII/XTV
w.

fragm. pochwy

Wigkszy zabytek —
spekana warstwa
przylicowa. Lico na
znacznej
powierzchni starte
(uzytkowo).

fragm. pochwy

Mniejszy zabytek —
skora cielgca lub
mtodego osobnika.
Lico na znacznej
powierzchni
zmacerowane!.
Warstwa przylicowa
spekana.

10939/11/
P

pochwa

Skora rozdwojona,
mtodego osobnika
(grub. 2 mm). Lico
spekane, miejscami
odwarstwione.
Powierzchnia
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mizdrowa z
nieréwnoS$ciami.

10936/11/
P

pochwa

Strzgp pochwy.
Skoéra

prawdopodobnie
wyprawiona z
wlosem (w otworach
wlosowych
zachowane resztki
pochewek i korzeni
wlosow). Lico
spckane, czeSciowo
odwarstwiajace si¢.
Warstwa przylicowa
spekana.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki zwierzgcia
z rodziny
Jeleniowate.
Sladowo zachowany
wzor lica nie
wyklucza
pochodzenia fragm.
z powloki pierwotne;j
rasy owcy lub samca
kozy.

2059/11/P
N

22

XII/XTV
w.

la.

1j.

2a.

2i.

3a.

3i.

4a.

4j.

pochewka

Zabytek zdobiony
nacigciami i
odci$nigtym
wzorem. Polowa
spodnigj czesci
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pochewki oderwana.
Fragment powtoki
ciata z okolicy skory
delikatnej (boki).
Spekane lico
czesciowo
odwarstwione wraz z
ozdobnym wzorem.
Ladne wykonczenie
lica. Gladka
powierzchnia
mizdrowa.

3418/11/P
N

22

XII/XTV
w.

pochewka

Zabytek zdobiony
odci$nigtym
wzorem. Skora
juchtowa, z
tendencja do
rozdwajania.
Spekana warstwa
przylicowa,
czesciowo
catkowicie
odwarstwiona.

3463/11/P
N

22

XII/XTV
w.

pochewka

Prawie catkowicie
odwarstwiona
warstwa przylicowa.
Mizdra niedost¢pna
bez demontazu
zabytku.

3693/11/P
N

22

XII/XTV
w.

pochewka

Fragment powtoki
ciata z okolicy skory
bardzo delikatnej
(brzuch). Skoéra
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rozdwojona, mickka,
galanteryjna.
Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.

3919/11/P
N

22

XII/XTV
w.

pochewka

Skora rozdwojona.
Ladny rysunek lica,
poprawne
wykonczenie
powierzchni licowe;.
Powierzchnia
mizdrowa
niedostgpna bez
demontazu zabytku.

4056/11/P
N

22

XII/XTV
w.

pochewka

Zabytek zdobiony
wstawkami z metalu.
Wolne krawedzie
spi¢te metalowa
spinka w ksztatcie
agrafki. Cechy
taksonomiczne lica
W znacznym stopniu
starte. Zachowany
desen lica, brak
natomiast §ladéw po
otworach
wlosowych. Widkna
mizdry sfilcowane.
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Ekspertyze¢ wykonata

dr Teresa Radek



