Wroctaw, plac Nowy Targ, wykop 2010-2012. Faza II (2. pot. XII-pocz. XIII w., przyspieszenie na przetomie wiekow) — obuwie, odziez,

pochwy, pochewki i inne

Nr inw.

Js.

Chronol
ogia wg
Js.

Zabytek

Gatunek zwierzecia

1.
Bos
primigenius

2.
Capra
aegagrus

3.
Ovis
ammon

4.
Ovis/Capra

Sus
scrof

Cervi
dae

M

adult | juv

adult | juv

adult

juv

adult | juv

Uwagi

6004/11

268
/72

2. pot.
XII-
pocz.

XII w.

(1;2
fragm. |
buta)

przyszwa
wysokiego
obuwia

Skora sredniej
grubosci. Fragm. z
okolicy ciata o skorze
delikatnej (boki).
Przypodeszwowo
widoczny §lad
odcinania. Lico
przypodeszwowo
spckane, czeSciowo
odwarstwione.
Warstwa mizdrowa
oddzielajaca si¢
ptatami. Wady
surowca wynikaja
glownie ze znacznego
stopnia zuzycia
obuwia. W dobrze
zachowanych
partiach powierzchni
zabytku lico i mizdra
byty poprawnie
wykonczone.

wstawka ww.

przyszwy

Ocena surowca jw.




przyszwa

Skora juchtowa,
gruba, wierzchnia.
Lico poprawnie
wykonczone,
przypodeszwowo
starte. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
zacigcia powstate w
trakcie mizdrowania
surowca. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
przegarbowanego i
wykonczonego od
strony powierzchni
licowej surowca.

fragm.
podeszwy

Podeszwa lewa ze
sladem po tacie
doszytej do
zewngtrznej
powierzchni. Na
wewnetrznej
powierzchni
podeszwy widoczne
spekania mizdry.
Podeszwa mogta by¢
fragm. materiatu
twardego.

fragm.
podeszwy

Tylna czeg$¢
podeszwy. Skoéra
podeszwowa cienka,
rozdwojona. Wzor
lica zachowany na
$rodstopiu.

fragm.
podeszwy

Skora podeszwowa
$redniej grubosci,
mogta by¢ z
materiatu twardego.




fragm.
podeszwy

Warstwa mizdry
skory catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
witokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

zelowka

Starte, czeSciowo
odwarstwione lico.
Skoéra nier6wno
mizdrowana.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny z
otworem po
naciaganiu surowca
na ramy. Brak
wykonczenia obu
stron skory.

10

$cinek wtorny
(fragm.
Przyszwy)

Odpad (materiat?)
wtorny skory
przyszwy. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

10361/11

72/
130

XII w.
(XI-XII
w.);
XII/XIII
W.

1

2]

3]

4]

podeszwa

Warstwa mizdry
skory catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
witokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

podeszwa

Warstwa mizdry
skory catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
witokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z




surowca bydlecego.

podeszwa

Warstwa mizdry
skory catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
wtokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

45
fragm. |
buta)

przyszwa

Skora migkka,
wierzchnia, $redniej
grubosci (2 mm).
Poprawnie
wykonczone lico i
mizdra. Przyszwa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

rzemien ww.
przyszwy

Fragm. ze $§ladowa
tendencja do
rozdwojenia. Zatarte
cechy taksonomiczne.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny I-
rzedu skory konczyny
przedniej z okolicy
guza tokciowego.
Catkowity brak
wykonczenia.

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad
mig¢dzywzornikowy.
Scinek z
wyréwnywania
wykroju.

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad o charakterze
$cinka
mi¢dzywzornikoweg
o (zadna z krawedzi
nie byla naturalnym
brzegiem surowca).
Skora z okolicy




tonowej ze §ladami
po okrojeniu
brodawki gruczotu
sutkowego i jedna
zachowana
brodawka. Zatarte
cechy taksonomiczne
lica. Slad tendencji
do rozdwojenia.
Catkowity brak
wykonczenia.

$cinek surowy
przybrzezny

Skora mlodego
osobnika. Odpad
przybrzezny. Lico
spckane, czeSciowo
odwarstwione, bardzo
zdeformowane. Skora
wyprawiona z
wlosem. Widoczne
wyciete otwory (do
rozpinania skory?).

10

$cinek wtorny

Skora migkka,
rozdwojona, grubo$é¢
ok. 1 mm.
Powierzchnia licowa
z niewygtadzonymi
naturalnymi fatdami
surowca.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
poprawnie
wykonczona.

11

odpad garbarski,
strzep
uszkodzonego
surowca

Fragm. skory z
otworami powstatymi
pod wptywem plesni,
np. w zlych
warunkach
magazynowania
surowca, lub




pochodzi ze
zwierzgeia
przyzyciowo
zaatakowanego przez
gza. Wokot krawedzi
otworéw zachowane
resztki siersci. Skora
z okolicy powloki
ciala o skorze luznej,
rozdwojona.
Catkowity brak
wykonczenia.

8326/11

72

XII/XIII
W.

1

2]

3]

4]

cholewka

Cholewka
dziecigcego buta,
ozdobiona ztotym
wzorem. Lico starte i
uszkodzone
miejscowo uzytkowo.
W nieuszkodzonych
partiach powierzchni
lico gladkie, z
cechami poprawnie
wykonczonego
surowca. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
$lady po przebiegu
podskornych naczyn
krwionos$nych.
Poprawnie
wykonczona mizdra.
Cholewka mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

wstawka

Wstawka cholewki
ww. buta. Widoczny




$lad odcinania
(material/odpad
wtorny?). Lico
spckane, czeSciowo
odwarstwione.

3
(1;2;3
fragm. 1
dzieciece
go buta)

podeszwa

Warstwa mizdry
skory catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
witokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

3588/11

przyszwa
malowana

Strzep przyszwy
zdobionegj

malowanym wzorem.
Cechy taksonomiczne
skory w znacznym
stopniu zatarte.
Warstwa przylicowa
spckana. Nikty $lad
lica na niewielkiej
powierzchni
przypomina wzor
skory sarniej. Pokroj
wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie skory z
surowca bydlecego.

wstawka
malowana

Wstawka zdobiona
malowanym wzorem.
Na licu brak sladow
po otworach
wlosowych.
Sciggnigte, spekane
lico ze $ladami
obrazu o cechach
taksonomicznych
skory koziej lub
owczej, jak rowniez




zwierzat z rodziny
jeleniowatych.
Witokna mizdry
spil$nione o pokroju
wykluczajacym
pochodzenie z
surowca bydlecego.

3
(1;2;3
fragm. |
dzieciece
go buta)

cholewka

Fragm. skory o
nienaruszonym
rysunku lica (skora
jak nowa). Skora
nier6wno
mizdrowana.

scinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
[I-rz¢du. Fragm.
powloki pierwotnej,
niewelnistej rasy
owcy. Skora
rozdwojona,
nier6wno
mizdrowana.

fragm.
$rodstopia
podeszwy

Lico starte. Warstwa
przylicowa
czeSciowo spekana,
odwarstwiajaca si¢.

odpad wtorny

Odpad pierwotnie
zaklasyfikowany jako
surowy. Slad po
szwie wyklucza t¢
klasyfikacje.

scinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
[I-rz¢du. Fragm.
mozna uznaé za
przyktad surowca
wykorzystanego po
wolny brzeg surowca.
Poprawnie
wyprawiony i
wykonczony z obu




stron material.

odpad wtorny

Odpad pierwotnie
zaklasyfikowany jako
surowy ze
sfilcowanymi (pod
wplywem np. potu)
wloknami na
powierzchni
mizdrowej — cecha
typowa mizdry skory
uzywanej.

10694/11

72

2. pol.
XII-
pocz.

XIII w.

1

2]

3]

4]

przyszwa

Przyszwa zdobiona
malowanym wzorem.
Skoéra
prawdopodobnie
osobnika mtodego, b.
delikatna, cienka,
grubo$¢ 1 mm. Lico
starte w trakcie
uzytkowania.
Powierzchnia
mizdrowa wyjatkowo
poprawnie
wykonczona.
Przyszwa mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

3559/11

72

2. pol.
XII-
pocz.

XIII w.

cholewka

Strzep cholewki.
Skoéra rozdwojona.
Lico spekane, na




czgsci powierzchni
cholewki
odwarstwiajace sig.

1;2-4
fragm. |
buta

3 rzemienie

Fragm. skory zbyt
waski do oceny
jakosciowe;.

fragm. cholewki
malowanej

Fragm. cholewki
zdobionegj
malowanym wzorem.
Widoczne $lady
odcinania (materiat
lub odpad wtérny).
Cechy taksonomiczne
lica byly zatarte.
Sfilcowana
uzytkowo, pod
wplywem potu
mizdra. Zachowane
cechy taksonomiczne
lica wskazuja na
pochodzenie fragm.
skory z powtoki
raczej owcy niz kozy.

rzemyk/scinek

Odpad — waskie
pasmo skory z
wyréwnywania
wykroju (odpad
materiatu wtornego,
zbyt waski do
jakosciowej oceny).

4592/11

175

XII/XIII
W.

1

2]

3]

4]

przyszwa

Przyszwa w
rozmiarze
dziecigcego buta.
Lico w znacznym
stopniu starte
uzytkowo. Skora

10




poprawnie gtadko
mizdrowana. Mogla
by¢ fragm. poprawnie
wykonczonego z obu
stron surowca.

podeszwa

Warstwa mizdry
skory catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
witokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

10714/11

72

2. pot.
XII-
pocz.

XII w.

1

2]

3]

4]

odpad wtorny,
fragm.
malowany

Odcigty od jakiego$
przedmiotu odpad lub
materiat wtorny skory
zdobionegj
wycisnigtym
motywem w ksztatcie
kaczki. Lico starte, w
obr¢bie wglebien
wzoru sparzone lub
zmacerowane
(zaleznie od
zastosowanej metody
nanoszenia wzoru —
na mokro?, na
goraco?).

7915/11

72

2. pot.
XII-
pocz.

XII w.

fragm.
malowany

Strzgp wyrobu
zdobionego

malowanym wzorem.
Skora moze
pochodzi¢ z osobnika

11




mtodego. Lico starte i

zdeformowane.
Cechy taksonomiczne
lica byly jedynie
$ladowo zachowane.
2. pol.
s3q011 | 72 | X
pocz.
XHI w.
Skora rozdwojona.
Lico czgsciowo
starte. Powierzchnia
licowa skory
1 przyszwa 1 0 0 0 0 0 0 0 prawdopgdobnle
poprawnie
wykonczona. Mizdra
W znacznym stopniu
plackowato
odwarstwiona.
Strzep. Skora
rozdwojona. Warstwa
2 facznik 1 0 0 0 0 0 0 0 przylicowa skory
catkowicie
odwarstwiona.
3 wstawka 1 0 0 0 0 0 0 0 Skoéra rozdwojona.
Catkowicie
4 wstawka 0 0 0 0 0 0 0 0 niewykonczona
mizdra.
5
=55 rzemief 0 0 o [o| o | o oo
fragm. |
buta Skoéra rozdwojona.
2. pol.
wernt | 72| X ta | 1j | 22 | 2j| 3a |3j| 4a | 4
pocz.
XHI w.
Duzy fragm. skory ze
| cholewa 0 0 | 0 0 0 0 0 sladem odcinania

(odpad?, materiat

12




wtorny?). Cholewa
mogta by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

krazek

Krazek skorzany
wycigty z wtornego
materiatu. Lico
spekane, starte
(material na tatg?).
Otwory wlosowe
zachowane na
czastkach lica migdzy
rysami spekan. Desen
skory zatarty.

10368/11

72

2. pot.
XII-
pocz.

XIII w.

odrzut garbarski
— duzy ptat
skory

Odrzut garbarski.
Nieutrwalony,
prawdopodobnie
przegnity,
nienadajacy si¢ do
Wyprawy surowiec.
Na powierzchni
zewnetrznej
widoczny $lad po
przyzyciowym
uszkodzeniu skory
zwierzgcia,
zachowany w postaci
utrwalonej
garbowaniem blizny.
Odwarstwiajace si¢
luzne lico (skora
sparzona). Catkowity
brak wykonczenia
obu stron surowca.

13




podeszwa

Podeszwa lewa,
warstwa mizdry
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlgcego
(boki lub skora
mlodego osobnika).

fragm.
podeszwy

Podeszwa prawa.
Warstwa mizdry
skory catkowicie
rozdwojonej. Pokroj
wtokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

przyszwa

Gloéwnie warstwa
przylicowa
catkowicie
rozdwojonej skory.
Lico poprawie
wykonczone, spgkane
uzytkowo. Na
zachowanych fragm.
mizdry widoczne
zacigcia. Skora z
okolicy ciata powloki
delikatnej (boki).

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad
mi¢dzywzornikowy.
Ksztalt odpadu
wskazuje na resztke
materiatu
przeznaczonego na
podeszwy, na ktorym
wzorniki podeszew
byty racjonalnie,
czyli gesto utozone.
Skoéra rozdwojona.

14




7954/11

72

2. pot.
XII-
pocz.

XII w.

cholewka

Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

1;2-2
fragm. |
buta

wstawka

Skora mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca. Na cze¢sci
powierzchni $lad
tendencji do
odwarstwiania lica
(uzytkowo?).

fragm.
przyszwy

Fragm. ze $ladami
odcinania. Skéra
rozdwojona (odpad
wtorny).
Powierzchnia
mizdrowa gtadko,
poprawnie
wykonczona.

$cinek wtorny

Odcigty fragm.
prawdopodobnie
spodu obuwia.
Warstwa mizdrowa
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

$cinek wtorny

Odpad wtorny o
charakterze $cinka
mi¢dzywzorniko-
wego. Cechy
taksonomiczne lica
byly zatarte. Pokrj

15




wtokien mizdry
wyklucza
pochodzenie fragm. z
powloki bydta.

$cinek wtorny

Strzgp skory o
stosunkowo duzej
powierzchni. Skoéra
rozdwojona, mogta
by¢ fragm. poprawnie
wykonczonego od
strony mizdry
surowca.

10727/11

609

XII w.

1

2]

3]

4]

sakiewka

Bardzo zniszczony
zabytek. Zachowany
W postaci 2 strzgpow
skory. Boki sakiewki
byty zespolone
metalowymi nitami.
Stopien zniszczenia
wyklucza oceng
jako$ciowa surowca.

fragm. cholewy

Na wewng¢trznej
powierzchni
widoczny $lad po
krytym szwie
elementu
wzmacniajacego
wierzch. Lico skory
spckane, czeSciowo
odwarstwione.
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
lekko $ciagnieta.

odpad wtorny

Odcigty fragm.
bardzo zniszczonego
przedmiotu.
Powierzchnia licowa
z widocznym §ladem

16




dodatkowego cigcia.
Lico spgkane,
miejscowo
odwarstwione. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
slady, w postaci
bruzd, po
podskérnych
naczyniach
krwiono$nych (cecha
skor kozich).
Powierzchni
mizdrowa byta
gladka.

odpad wtorny

Odcigty fragm.
wierzchu. Lico
spckane, czeSciowo
odwarstwione. Skora
gtadko mizdrowana.
Na powierzchni
mizdrowej widoczne
$lady w postaci bruzd
po naczyniach
podskoérnych (cecha
skor kozich).

odpad surowy

Skora $wini lub
dzika, odpad
mig¢dzywzornikowy z
rozkroju calej skory
lub odpad wtorny
(trudny do
jednoznacznej
interpretacji $lad
szwu (?) wzdtuz
jednej z krawedzi
skory). Lico
miejscami starte, W
otworach wlosowych

17




widoczne resztki
siersci (wyprawiona z
wlosem?).
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

3405/11

141

XII w.

1

2]

3]

4]

warsztat
szewski

przyszwa

Przyszwa dzieci¢cego
buta. Przy brzegu
przypodeszwowym
widoczne $lady
odcinania. Skéra
prawdopodobnie
losia, z niewielka
tendencja do
rozdwajania. Lico
odwarstwiajace si¢.
Powierzchnia
mizdrowa gladka.

spod

Podeszwa lewa.
Warstwa mizdrowa
skory rozdwojone;j.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory z
surowca bydlgcego
(prawdopodobnie
cielgca).

spod

Podeszwa prawa.
Warstwa mizdrowa
skory rozdwojonej.
Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory z
surowca bydlecego.

spod

Podeszwa lewa.
Warstwa mizdrowa
skory rozdwojone;j.

18




Pokroj wiokien nie
wyklucza
pochodzenia skory z
surowca bydlecego
(prawdopodobnie
cielgca).

spod

Strzep pigty
podeszwy. Sama
warstwa mizdrowa
skory rozdwojonej.
Na powierzchni
wewngetrznej byty
widoczne zacigcia
mizdry. Pokroj
witokien nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

spod

Podeszwa prawa.
Lico i mizdra
catkowicie
rozdwojonej skory.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Fragm. skory
konczyny. Widoczne
nacigcia do
rozpinania surowca.
Brak wykonczenia
surowca z obu stron.
Na powierzchni
licowej zachowane
$lady resztek siersci.

$cinek surowy
przybrzezny

Odrzut garbarski.
Bezksztattny strzep
niedogarbowanej
skory. Lico
odwarstwiajace sig¢.
Brak wykonczenia
surowca z obu stron.
Skora rozdwojona.

19




Na powierzchni
licowej zachowane
$lady resztek siersci
koloru
brazowoczerwonego.

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu. Skora
rozdwojona. Brak
wykonczenia
surowca z obu stron.
Na powierzchni
licowej liczne $lady
resztek siersci.

10

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu, z
okolicy skory
brzucha. Skora
rozdwojona. Prawie
poprawnie
wykonczona. Na
powierzchni licowej
$lady resztek siersci.

11

$cinek surowy
przybrzezny

Skora mlodego
osobnika. Odpad II-
rzgdu. Widoczny
otwor po rozpinaniu
surowca. Lico dos¢
poprawnie
wykonczone. Na
powierzchni licowej
zachowane resztki
siersci. Brak
wykonczenia mizdry.

12

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Odcigty fragm. skory
gruczolu sutkowego z
brodawka. Zatarte
cechy taksonomiczne
lica. Skéra
prawdopodobnie
owcza. Brak

20




wykonczenia obu
stron skory.

13

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skora dobrzusznej
czgsci bokow,
prawdopodobnie
osobnika mtodego.
Poprawnie
wykonczona z obu
stron. Mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

14

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skoéra konczyny.
Poprawnie
wykonczone obie
powierzchnie skory.
Odpad mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

15

scinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzgdu skory
sarny. Klinowaty
wycinek skéry w glab
surowca, z
niewielkim brzegiem
naturalnym. Brak
wykonczenia obu
stron skory. Lico z
ziejagcymi otworami
wlosowymi.

16

scinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Fragm. powloki
dobrzusznej czesci
szyi lub pachy.
Widoczny otwor po
rozcigganiu surowca.
Brak wykonczenia

21




lica i mizdry.

17

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu. Skora
moszny z
najblizszym
otoczeniem. Zatarte
cechy taksonomiczne
lica. Lico
zdeformowane, brak
sladéw jakichkolwiek
operacji zwiagzanych
z wykonczeniem
powierzchni
mizdrowej. Pokrgj
wtokien wyklucza
pochodzenie fragm. z
surowca bydlecego.

18

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Fragm. powtoki z
okolicy przejscia
skory szyi w skore
konczyny lub skory
szyi w skore glowy.
Brak wykonczenia
lica i mizdry. Na
powierzchni licowej
zachowane §lady
resztek siersci.

19

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu. Skora
moszny. Brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.
Slady resztek siersci
koloru brazowego.

20

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu. Skora
moszny. Brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.
Slady resztek siersci
koloru czarnego.
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21

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Fragm. skory
konczyny. Skora
rozdwojona. Brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.
Lico z ziejagcymi
otworami
wlosowymi.

22

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu. Skora
$ciggna z okolicy
$ciggna Achillesa i
guza pigtowego. Brak
wykonczenia lica. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
glebokie zacigcia
mizdry.

23

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzgdu, z
okolicy skory grubej,
luznej (dobrzuszna
cze$¢ szyi). Odcigta
po skosie wraz
cze¢scig lica. Brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.

24

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu, z
okolicy ciata o skorze
bardzo luznej
(pacha?, pachwina?).
Skora rozdwojona.
Lico sparzone. Brak
wykonczenia obu
stron surowca. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
zacigcia mizdry
(pierwotne $lady
powstale przy
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oskorowaniu).
Bardzo zlej jakosci,
porowaty materiat.

25

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Klinowaty wycinek
skory od brzegu
naturalnego w glab
surowca. Skora
rozdwojona, z
okolicy skory
delikatnej.
Zaokraglone ksztalty
odcinania §wiadcza o
wykorzystaniu calej
skory, po wolne
brzegi surowca.
Skora rozdwojona,
poprawnie
wykonczona.

26

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Widoczny otwor po
rozwieszaniu
surowca. Skora
rozdwojona, brak
wykonczenia obu
stron surowca, liczne
slady resztek siersci,
koloru
jasnobrazowego.
Ziejace otwory
wlosowe.

27

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Odciety po skosie, z
uszkodzeniem
warstwy licowe;.
Fragm. z okolicy
skory grubej luzne;.
Warstwa przylicowa
spekana,
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odwarstwiajaca si¢.
Skora rozdwojona.

28

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Fragm. skory brzucha
z wycigtg potokragla
krawedzia (material
wykorzystany prawie
po brzeg wolny).
Skora rozdwojona,
brak wykonczenia,
zwlaszcza
powierzchni licowe;.

29

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Fragm. skory
przysrodkowe;j strony
konczyny piersiowe;j
lewej. Widoczne
wglobienie skory
pokrywajacej
przyzyciowo guz
tokciowy. Widoczne
$lady sparzenia lica
(niewlasciwe warunki
magazynowania
surowca).

30

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skoéra osobnika
mtodego, z okolicy
granicy mi¢dzy
brzuchem a konczyna
piersiowa. Widoczne
wycigte fragm. skory
wokot otworow do
rozpinania surowca.
Skora rozdwojona. W
otworach wtosowych
widoczne $lady
resztek siersci w
kolorze czarnym.
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Brak wykonczenia
obu stron skory.

31

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skora rozdwojona.
Widoczny otwor po
rozpinaniu surowca.
Czgsé¢ warstwy
przylicowej
odwarstwiona. Na
powierzchni licowej
w otworach
wlosowych byty
zachowane resztki
siersci.

32

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu. Skora
przedramienia tuz
ponizej tokcia
(wglobienie
mieszczace tokie¢
wycigto). Brak
wykonczenia obu
stron skory. W
otworach wtosowych
byty zachowane $lady
siersci w kolorze
jasnobragzowym z
domieszka
pojedynczych
czarnych wlosow.

33

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Fragm. materiatu
wykorzystanego po
wolny brzeg surowca.
Wykonczony od
strony lica i mizdry.
Odpad mogt by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.
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34

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu. Skora
brzucha z okolicy
fonowej. Przy
naturalnym brzegu
surowca widoczny
$lad okrojenia
brodawki gruczotu
sutkowego.
Widoczne, typowe
dla tej okolicy, $lady
po ujsciach
gruczotow tojowych.

35

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Prawdopodobnie
skora gltowy,
widoczne otwory po
wlosach zatokowych.
Lico sp¢kane,
odwarstwiajace sig.

36

$cinek surowy
przybrzezny
odrzut garbarski

Odrzut garbarski,
odrzut surowca
przegnilego (btedy w
pierwszych etapach
warsztatu mokrego).
Oderwany strzep
materiatu
nieprzegarbowanego.
Lico luzne,
odwarstwiajace sig¢.
Brak wykonczenia
obu stron surowca.

37

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skora z okolicy
pachwinowej, odcicta
u podstawy
wymienia. Widoczne
$lady otwordéw po
ujsciach gruczotow
lojowych.
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38

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Warstwa mizdry
skory rozdwojone;j.
Scinek z
wyréwnywania
wykroju. Pokroj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm. z
powloki bydta.

39

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Warstwa mizdry
skory rozdwojone;j.
Pokroj wiokien
mizdry nie wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

40

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Fragm. materiatu
ztozonego na pot,
mizdra do siebie (slad
wykrawania
symetrycznej
formy?). Odpad III-
rzedu. Skora
rozdwojona. Lico
spekane.
Odwarstwiajaca si¢
warstwa przylicowa.
Poprawnie
wykonczona mizdra.

41

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Fragm. materiatu
ztozonego na pot,
mizdra do siebie (slad
wykrawania
symetrycznej
formy?). Poprawnie
wykonczone lico i
mizdra. Na licu
wzdhuz krawedzi
ztozenia byty
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widoczne peknigeia
lica (mato elastyczne
lico na zgiecia).

42

scinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Fragm. materiatu
ztozonego na pot,
mizdra do siebie (slad
wykrawania
symetrycznej
formy?). Widoczne
peknigcie lica wzdtuz
krawedzi ztozenia
(malo elastyczne lico
na zgigcia). Lico
luzne,
odwarstwiajace si¢.
Poprawnie
wykonczona mizdra.

43

scinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Resztka
prostokatnego plata
skory. Warstwa
licowa skory
rozdwojonej. Ladny
rysunek lica.

44

scinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Fragm. materiatu z
obwodowych czesci
powtloki ciata. Lico
niewygladzone.
Mizdra
odwarstwiajaca si¢
ptatami. W
konsekwencji odpad
stanowi prawie sama
warstwe przylicowa
s;k(’)ry.

45

scinek surowy
miedzywzornik

Scinek z wyréwnania
wykroju. Skora
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owy

rozdwojona.
Poprawne
wykonczenie obu
stron skory.

$cinek surowy

Skéra cienka, z
obwodowej partii
ciata. Widoczny
otwor po nacigganiu

46 migdzywzornik surowca. Mogta by¢
owy .
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.
scinek surowy Odtamana warstwa
47 migdzywzornik przylicowa skory
owy rozdwojonej.
Scinek z
éginek surowy wkigﬁ?/‘gf;gl;. .
48 mig¢dzywzornik . , .
owy okollgy skory 1u;nej,
grubej. Lico i mizdra
$ciagniete.
Fragm. warstwy
$cinek surowy przylicowej skory
49 mig¢dzywzornik rozdwojonej, by¢
oWy moze oderwany od
wigkszego obiektu.
Fragm. warstwy
$cinek surowy przylicowej skory
50 mig¢dzywzornik rozdwojonej, by¢
oWy moze oderwany od
wigkszego obiektu.
Odpad IlI-rzgdu.
Odciety pod skosem
- scinek z wyréwnania
o | Sk sk N
owy widoczne naturalne

fatdy surowca.
Powierzchnia
mizdrowa z
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zacieciami.

$cinek surowy

52 mig¢dzywzornik Warstwa przylicowa
oWy rozdwojonej skory.
Odpad IlI-rzgdu.
Skora pierwotnej rasy
scinek surowy owcy, z obwodowej
53 mig¢dzywzornik partii ciata. Lico
owy niewygladzone, ale
dos$¢ poprawnie
wykonczone.
Odpad IlI-rzgdu.
Scinek surowy Skora pierwotnej rasy
54 migdzywzornik owey hl.b samca
o kozy. Lico
Wy niewygladzone.
Mizdra $ciagnigta.
Odpad IlI-rzgdu.
scinek surowy Skora samca. Lico
55 migdzywzornik odwarstwiajace si¢.
oWy Nieréwno
mizdrowana.
scinek surowy Odpad I-rzgdu.
56 mig¢dzywzornik Sladowa tendencja do
owy odwarstwiania lica.
Odpad prawie
przybrzezny
(przyktad
wykorzystania
cato$ci materiatu).
. Widoczne niewielkie
sglnek surOW}{( $lady peknig¢ lica.
>7 migdzywzorni Obie strony skory
owy .
poprawnie

wykonczone. Odpad
mogt by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.
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58

scinek wtorny

Na powierzchni
mizdrowej widoczny
$lad po krytym szwie.
Powierzchnia licowa
poprawnie
wykonczona. Skéra
gltadko mizdrowana.
Na powierzchni
mizdrowej widoczne
$lady w postaci bruzd
po naczyniach
podskornych. Fragm.
mogl by¢ czgdcia
poprawnie
wyprawionego
surowca.

59

$cinek wtorny,
tylna czgs¢
przyszwy

Odcigta tylna czgsé
wierzchu. Skora
prawdopodobnie
mtodego osobnika,
rozdwojona.
Powierzchnia
mizdrowa
niewygladzona.

60

$cinek wtorny

Skora pierwotnej rasy
owcy. Na krawedzi
widoczny §lad
tendencji do
rozdwajania. Na
powierzchni
mizdrowej byt
widoczny $lad po
krytym, _
wewnetrznym szwie.
Powierzchnia
mizdrowa $ciagnigta,
Z zacigciami.

61

scinek wtorny

Odciety nosek
przyszwy. Skéra
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rozdwojona. Warstwa
licowa
odwarstwiajaca sig.
Na powierzchni
mizdrowej skory byty
widoczne odcisnigte
slady po naczyniach
podskérnych. Dlatego
pochodzenie odpadu
z surowca koziego
wydaje si¢ bardziej

prawdopodobne.
2. pol.
XII- . . . .
2944/11 72 l.a 1] 2.a 2] 3.a 3] 4.a 4]
pocz.
XHI w.
Skora rozdwojona,
(Scinek z
wyréwnywania
wykroju z
poztacanego
materiatu?).
Zamalowane otwory
wlosowe. Zachowany
wzor lica i1 pokroj
1 pasek poztacany 0 0 0 0 0 0 1 0 widkien skéry
wykluczaja
pochodzenie paska z
surowca bydlecego,
nie wykluczaja
natomiast
pochodzenia paska z
powloki matych
przezuwaczy.
2. pol.
se8711 | 712 | X
pocz.
XTI w.
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przyszwa

Warstwa mizdry
catkowicie
rozdwojonej skory,
prawdopodobnie
koziej (na
powierzchni
mizdrowej widoczne
$lady w postaci bruzd
po naczyniach
podskoérnych).

10707/11

72

2. pot.
XII-
pocz.

XII w.

1

2]

3]

4]

przyszwa

Skora samca. Ladny
rysunek lica, warstwa
przylicowa
przypodeszwowo
odwarstwiona
(uzytkowo). Gladka
mizdra. Mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

wstawka

W znacznym stopniu
starte lico. Gladka
mizdra.

wstawka

Skora samca, fadny
rysunek lica. Mizdra
gtadka, z widocznymi
$ladami podskornych
naczyn
krwionosnych, w
postaci bruzd. Mogta
by¢ fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

lamoéwka przy
WW. wstawce

Bardzo zatarte cechy
taksonomiczne lica.

34




rzemykoguzik
przy ww.
wstawce

Bardzo zatarte cechy
taksonomiczne lica.

rzemykoguzik
przy ww.
wstawce

Bardzo zatarte cechy
taksonomiczne lica.

1-7
fragm. |
buta

podeszwa

Podeszwa w dwoch
fragm. Warstwa
mizdry rozdwojonej
skory. Pokroj
wtokien nie wyklucza
pochodzenia skory z
surowca bydlecego.

podeszwa

Podeszwa prawa.
Skora rozdwojona,
nier6wno
mizdrowana,
prawdopodobnie
cienka
(prawdopodobnie
skora bokow). Czgsé
warstwy mizdrowe;j
odwarstwiona.

fragm.
podeszwy

Strzegp przedniej
czgsci podeszwy.
Skora podeszwowa
cienka, wyglada na
wysciolke przedniej
czgsei spodu. Skora
rozdwojona, cz¢$¢
warstwy przy licowej
odwarstwiona.

10

fragm. spodu

Odcigta tylna czgsé
podeszwy lub
wysciotki. Skéra
rozdwojona.

11

fragm. spodu

Tylna czg$¢ prawej
podeszwy. Skoéra
podeszwowa twarda,
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grubos¢ 44,5 mm.
Lico starte, spgkane.
Wzér zachowany na
wysokos$ci pasa szwu.
Na powierzchni
mizdrowej byty
widoczne zacigcia
powstale w trakcie
mizdrowania surowca
oraz $lad po
dodatkowym szwie
($lad po tacie?).

12

fragm. spodu

Odcigta tylna czgsé
spodu. Warstwa
mizdry catkowicie
rozdwojonej skory.
Pokroj wiokien
mizdry wyklucza
pochodzenie fragm. z
powloki bydta
(fragm. wysciotki?).

13

rzemyk

Zatarte cechy
taksonomiczne.

14

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
[I-rzgdu. Skora
rozdwojona. Brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.
W otworach
wlosowych
zachowane resztki
siersci.

15

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny,
I-rzgdu. Skora z
okolicy tokcia lub
guza pigtowego,
prawdopodobnie
prawostronnego,
sadzac po kierunku
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przebiegu pasma
sier§ci. Skora
rozdwojona. Brak
wykonczenia obu
powierzchni skory.

16

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad przybrzezny
[I-rzedu skory z
okolicy pachy lub
pachwiny, czyli partii
powtoki ciata o
skorze bardzo
delikatnej. Brak
wykonczenia obu
stron surowca. Skora
rozdwojona, cz¢$¢
warstwy przylicowej
bylta odwarstwiona.

17

$cinek surowy
przybrzezny

Fragm. skory
przyzyciowo
pokrywajacej $ciggno
Achillesa (skora
konczyny prawej,
cato$¢ stanowi
wybrzuszenie
mieszczace guz
pigtowy oraz
przylegajaca czgsé
powloki ponizej tego
guza). Skora
rozdwojona. Brak
wykonczenia obu
stron surowca.

18

odpad surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad
mie¢dzywzornikowy
skory pierwotnej rasy
owcy. Skoéra z
okolicy pachwinowej,
rozdwojona.
Catkowity brak
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wykonczenia
powierzchni
mizdrowej surowca.
W otworach
wlosowych
zachowane
pojedyncze slady
siersci.

19

odpad wtorny

Warstwa przylicowa
rozdwojonej skory.
Lico spekane. Jak na
uzywang skore,
dobrze zachowane
cechy taksonomiczne
lica.

20

odpad wtoérny

Skora bardzo cienka.
Lico spekane
(uzytkowo). Mizdra
gtadka. Mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

21; 22;
23

strzep
przedmiotu

Strz¢p przedmiotu z 2
fragm. skory
naszytych na siebie
Za pomoca rzemienia.
Fragm. zewnetrzny, z
odwarstwiajacym si¢
licem, byt
prawdopodobnie lata
naszyta na
uszkodzong czesé
przedmiotu. Miat
zaokraglone
uwypuklenie, typowe
dla surowca
przyzyciowo
pokrywajacego guz
pigtowy, tokciowy
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lub kulszowy
(wykorzystany w
charakterze taty
odpad I lub II-
rzedu?).

2538/11

74

2. pot.
XII w.

1

2]

3]

4j

1;2

zwigzane
rzemienie

2 lub 3 rzemienie
(bez demontazu
obiektu nie mozna
definitywnie
stwierdzi¢, ile
paskow skory
Zwigzano) zwigzane
w wezet. Dosé
szerokie paski skory
bydl¢cej z materiatu
powtdrnie uzytego,
na kazdym widoczne
slady po pierwotnych
szwach.

10723/11

610

XII/XIIT
W.

1

2]

3]

4]

pasek

Fragm. skory z
obwodowych czg¢sci
powtoki ciata.
Wykréj zgodnie z
dtuga osig surowca.
Na powierzchni
licowej byty
widoczne
niewygladzone
naturalne fatdy
surowca. Zatarte
cechy taksonomiczne
lica. Skora nieréwno
mizdrowana.

fragm.
pIzyszwy

Fragm. przyszwy
oderwany od brzegu
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przypodeszwowego.
Nosek i tylna czgsé
przyszwy odcicte.
Skoéra pierwotnej rasy
owcy — lub samca
kozy — rozdwojona.
Na powierzchni
licowej widoczne
niewygladzone
naturalne fatdy
surowca. Slady po
otworach wtosowych
zatarte. Powierzchnia
mizdrowa nieréwna,
mato ubita. Mizdra
$ciagnieta.

podeszwa

Podeszwa prawa.
Skora catkowicie
rozdwojona. Lico
zachowane na
$rodstopiu, czgsci
pigty i przedstopia.
Skora podeszwowa
prawdopodobnie
cienka, grubo$¢ 2,5-3
mm. Na powierzchni
licowej widoczne
naturalne fatdy
surowca.
Powierzchnia
mizdrowa nieréwna
(skora nieréwno
mizdrowana).

spod

Strzep podeszwy bez
przedstopia,
widoczne $lady po
¢wiekach. Warstwa
mizdrowa skory
catkowicie
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rozdwojonej. Pokrdj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

spod

Strzep $rodstopia
podeszwy. Warstwa
mizdrowa skory
catkowicie
rozdwojonej. Pokrdj
wtokien mizdry nie
wyklucza
pochodzenia fragm. z
surowca bydlecego.

zapigtek

Zapigtek odciety od
brzegu
przypodeszwowego.
Skora sztywna,
grubos¢ 1,5-2 mm.
W otworach
wlosowych widoczne
$lady siersci.

zapigtek

Prawie sama warstwa
przylicowa skory
rozdwojonej. Skora
zdeformowana
uzytkowaniem lub
srodowiskiem, w
ktérym przetrwata.

zapigtek

Skora mlodego
osobnika. Gtadko
mizdrowana.
Widoczne na
powierzchni
mizdrowej nacigcia
ostrym narze¢dziem
wygladaja na
uszkodzenie powstate
wspotczesnie.
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scinek wtorny

Prawdopodobnie
skora juchtowa,
grubos¢ 2,5 mm.
Fragm. przedmiotu ze
szczatkiem
rzemienia.
Powierzchnia licowa
niewygladzona
Mizdra ptatkami
odwarstwiajaca sig.

11

$cinek wtorny

Skora mlodego
osobnika, juchtowa,
rozdwojona, grubo$é¢
2,5-3 mm. Poprawnie
wykonczone lico i
mizdra (krotko
mizdrowana).

12

scinek wtorny

Warstwa przylicowa
skory rozdwojone;j.

13

$cinek wtorny

Prawdopodobnie
skora mtodego
osobnika (cieleca?).
Lico niewygladzone
Skoéra nieréwno
mizdrowana.

14

$cinek wtorny

Prawie sama warstwa
mizdrowa skory. Lico
spekane, prawie
catkowicie starte.

15; 16

$cinek wtorny

Skora kozia ze
szczatkiem rzemienia
ze skory bydlecej.
Skora kozia
rozdwojona.

17

scinek wtorny

Skora dos¢ sztywna,
grubos¢ 1-1,5 mm.
Lico sp¢kane,
czeSciowo
odwarstwione
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(uzytkowo?).
Poprawne
wykonczenie
powierzchni
mizdrowe;.

18

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzgdu.
Skoéra bardzo cienka
(0,8 mm), z okolicy
powtoki o skorze
delikatnej. Obie
powierzchnie skory
poprawnie
wykonczone. Odpad
mogt by¢ fragm.
poprawnie
wyprawionego
surowca.

19

$cinek surowy
mig¢dzywzornik
owy

Odpad IlI-rzedu,
mig¢dzywzornikowy.
Warstwa przylicowa i
mizdra catkowicie
rozdwojonej skory.
Powierzchnia licowa
poprawnie
wykonczone. Na
powierzchni
mizdrowej widoczne
zaciecia.

20

$cinek surowy
przybrzezny

Catkowity brak
wykonczenia,
sladowo zachowane
resztki siersci,
odwarstwiajaca si¢
mizdra.

21

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzgdu. Jak
na tego typu fragm.
materiatu,
powierzchnia licowa i
mizdrowa poprawnie
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wykonczone. Na
powierzchni licowej
widoczne naturalne
fatdy surowca. Odpad
moze by¢ przyktadem
skory wykorzystanej
po naturalne brzegi
surowca.

22

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Fragm. powloki
przyzyciowo
uszkodzony odlezyna
(lico ze §ladami
przyzyciowego
uszkodzenia
zrogowaceniem).
Skora rozdwojona.
Obie powierzchnie
niewykonczone.

23

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skoéra rozdwojona,
brak wykonczenia
obu stron skory. W
otworach wtosowych
zachowane §lady
siersci.

24

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad II-rzedu.
Skoéra rozdwojona,
brak wykonczenia
obu stron skory. W
otworach wtosowych
zachowane §lady
siersci.

25

$cinek surowy
przybrzezny

Odpad I-rzgdu.
Fragm. powloki
przyzyciowo
pokrywajacej $ciggno
Achillesa. Skora
rozdwojona, brak
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wykonczenia obu
stron skory. W
otworach wtosowych
zachowane resztki
siersci.

2701/11/P
N

72

2. pot.
XII-
pocz.

XII w.

pochewka

Lico starte uzytkowo.
Na nieuszkodzonych
partiach powierzchni
licowej bardzo
poprawnie
wykonczone lico
(pigkny rysunek lica).
Powierzchnia
mizdrowa gtadka,
poprawnie
wykonczona.
Pochewka mogta by¢
fragm. poprawnie
wyprawionego
surowca.

uszczelka

Zbyt maty fragm.
skory do jakosciowej
oceny.

%
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