KATALOG ZABYTKOW

Informacje zawarte w katalogu dotycza 906 za-
bytkoéw szklanych. Katalog utozono w ukladzie alfa-
betycznym i chronologicznym, tj. zabytki pogrupo-
wano w obrgbie miejscowosci, w ktorych zostaty od-
kryte, a takze obrebie wykopdw i obiektéw wg chro-
nologii ich eksploracji. Zastosowano numeracje
ciagla dla wszystkich wydzielonych naczyn, obiekty
numerowano w obrebie danej miejscowosci. Nume-
ry inwentarzowe zostaly podane jesli takie nadano
zabytkom. W opisie wzieto pod uwage forme naczy-

nia i jego ornament. Ze wzgledu na zly stan zacho-
wania naczyn nie udato si¢ ustali¢ wymiaréw wszyst-
kich opisanych egzemplarzy, dlatego nie we wszyst-
kich wypadkach te dane podano, z tego tez powodu
nie wszystkie wydzielone naczynia zostaly przedsta-
wione w tablicach. Opis uwzglednia takze przezro-
czysto$¢ i barwe szkla. W przypadku naczyf podda-
nych analizie podano rodzaj szkta, z jakiego zostaly
wykonane.

BARDO'

I. Bardo, stan. 3, zamek

1. Fragm. pucharka — brzusiec.
Nrinw. —
Utamek brzugca z zachowanym fragmentarycznie guzkiem. Jest
to gléwka owalnego, podiuznego guzka typu d. Pomimo daleko
posunigtej korozji widoczny jest skret, co $wiadczy, ze gtowka
wykonana byla starannie.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV w.
Tabl. 1a
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1i.

2. Fragm. pucharu fletowego — wylew.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Fragmentarycznie zachowany wylew, ustawiony pio-
nowo. Na zachowanych fragmentach nie ma §ladéw po ornamencie.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIV-1. pot. XV w.
Tabl. 1b
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1a.

3. Fragm. pucharka — stopka.
Nr inw. —
Fragmentarycznie zachowana stopka wykonana z taSmy szkla-
nej.
Wymiary: szeroko$¢ stopki — ok. 8 mm
Datowanie: 2 pot. XIV-1 pol. XV w.
Tabl. -
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1b.

4. Fragm. pucharka — stopka
Nr inw. —
Utamek stopki wykonanej z taSmy szklane;.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
‘Wymiary: szeroko$¢ stopki — 8 mm

! Zesp6t naczyn z Barda znajduje si¢ w zbiorach Muzeum
Okregowego w Klodzku.

Datowanie: 2. pol. XIV-1. pot. XV w.
Tabl. -
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1d.

5. Fragm. pucharka — stopka.
Nr inw. —
Utamek stopki wykonanej z taSmy szklane;.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: szerokos¢ stopki — 6 mm
Datowanie: 2. pot. XIV-1. pot. XV w.
Tabl. -
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1c.

6. Fragm. naczynia — dno.
Nr inw. -
Fragment dna wepchnigtego do §rodka naczynia. Od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —
Datowanie: 2 pot. XIV-1 pol. XV w.
Tabl. -
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1w.

7. Fragm. naczynia — dno.
Nr inw. —
Fragment dna stabo wepchnigtego do Srodka naczynia. Od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIV-1. pot. XV w.
Tabl. -
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1s.

8. Fragm. naczynia — dno.
Nr inw. —
Fragment dna stabo wepchnietego do §rodka naczynia. Od spodu
widoczny jest $lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIV-1. pol. XV w.
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10.

11.

16.

2

Tabl. -
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1y.

Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Fragment dna stabo wepchnigtego do §rodka naczynia. Od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV-1. pol. XV w.

Tabl. —

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1t.

Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Fragment dna wepchnigtego do $rodka naczynia. Od spodu wi-
doczny jest staby $lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIV-1. pot. XV w.

12.

13.

Fragm. naczynia — brzusiec.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowana lekko wypukta §cianka naczynia.
Bez ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1h.

Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowane dno, wepchnigte do srodka. Od
spodu widoczny staby $lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV-1. pot. XV w.

Tabl. —

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1v.

Tabl. - 14. Fragm. pucharu fletowego — wylew, dno.
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1x. Nr inw. —
Zachowat si¢ maly fragment wylewu. Ustawiony pionowo. Nie
Fragm. naczynia — dno. widac $ladu po nici. Fragmentarycznie zachowane dno naczy-
Nr inw. — nia, wepchnigte do jego wngtrza. Od spodu widoczny §lad po
Fragment dna stabo wepchnietego do §rodka naczynia. Od spodu przylepcu.
widoczny jest $lad po przylepcu. Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perfowoniebieskiej. Wymiary: —
Wymiary: — Datowanie: 2. pol. XIV-1. pol. XV w.
Datowanie: 2. pol. XIV-1. pol. XV w. Tabl. -
Tabl. - Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1u.
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 1z.
GLOGOW?
Stare Miasto, Kwartat A-20, czesé I1. pd-zach, posesja 5, obiekt 4. ‘Wymiary: & stopki — ok. 9 cm, & wylewu — 12 cm, wysokos¢é —
. Pucharek — zachowany fragmentarycznie. ok. 14 cm.
Nr inw. - Datowanie: 2. pot. XIIT w.
‘Wylew naczynia, podkreslony w miejscu przejécia wylewu w brzu- Tabl. 7c
siec dookolng bezbarwna nicia ma formg miseczkowata. Brzu- Literatura: K. Czapla, 1997, s. 261, ryc.8.
siec naczynia beczutkowaty, ozdobiony guzkami z czopikami.
Dno jest wepchnigte do $rodka naczynia. Widoczny §lad poprzy-  17. Fragm. pucharu fletowego — fragm. brzusca z wylewem, dno,
lepcu. Do krawedzi dna dolepiono taéme szklana, ktora zostata  stopka.
ozdobiona co 5-6 mm przez uko$ne szczypanie. Forma naczynia stozkowata. Dookolna ni¢ oddziela wylew od
Szklo przezroczyste, bezbarwne, widoczne mate pecherzyki po- brzuéca, na ktéry nalepiono guzki typu a. Dno naczynia jest we-
wietrza. pchnigte do Srodka, widoczny jest §lad po przylepcu. Stopka zo-
Wymiary: & stopki — ok. 9 cm, & wylewu — 0k.10 cm, wysokosé stata wykonana przez nawinigcie nici szklanej dookota dna na-
naczynia — ok. 16 cm. czynia. Widoczne s3 na niej tréjkatne §lady po szczypcach.
Datowanie: 2. pot. XIII w. Szklo przezroczyste, zielonkawe, widoczne s3 mate pgcherzyki
Tabl. 7b powietrza.
Literatura: K. Czapla, 1997, s. 261, ryc.8. Wymiary: & stopki — ok. 12 cm, szerokos¢ stopki — 2,5 cm.
Datowanie: 2. pot. XIII w.
Pucharek — zachowany fragmentarycznie. Tabl. 5b
Nr inw. — Literatura: Czapla, K., 1997, s. 261.
Wylew naczynia ma forme miseczkowata, krawedzZ wylewu po-
grubiona zostata przez dolepiona, zabarwiong na niebiesko do-  18. Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.
okolna nié. Brzusiec stozkowaty, ozdobiony Zeberkami, wyko- Nr inw. MH/A/5126/23
nanymi przez uformowanie catego naczynia poprzez wydmucha- Dno jest wepchnigte, widoczny §lad po przylepcu. Przy krawe-
nie w formie. Zeberka widoczne réwniez na dnie naczynia. Dno dzi stopki widoczne s tréjkatne §lady po szczypcach.
wepchniete do §rodka, widoczny §lad po przylepcu. Do krawe- Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonkawe;j.
dzi dna dolepiono tasme szklana, ktéra zostala dodatkowo uko- ‘Wymiary: & stopki — 13 cm, szeroko$¢ stopki — ok. 3 cm.
$nie karbowana, przez odciskanie drucika w gorgcym jeszcze Datowanie: 2. pot. XIII w.
materiale. Tabl. 5a
Szkto przezroczyste, bezbarwne, z widocznymi malymi pgche- Literatura: material niepublikowany.
rzykami powietrza.
19. Fragm. pucharu fletowego — czgsciowo zachowane dno ze stopka.

Zespot naczyh z Glogowa znajduje si¢ w zbiorach Muzeum
Archeologiczno-Historycznego w Glogowie.
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Nr inw. MH/A/5126/24

Dno zostato wepchnigte do $rodka naczynia. Na dnie widoczny
jest $lad po przylepcu. Przy krawedzi stopki widoczne §lady po
szczypcach.
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20.

21

22

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: @ stopki - ok. 11,5 cm, szerokos¢ stopki — ok. 2,5 cm.
Datowanie: 2. pot XIII w.

Tabl. 6b

Literatura: material niepublikowany.

Fragm. pucharu fletowego — czg§ciowo zachowane dno ze stopka.
Nr inw. —

Dno naczynia wepchnigte do jego wngtrza. Widoczny jest Slad
po przylepcu. Stopka zostala wykonana przez owinigcie nici
szklanej dookota krawedzi dna. Przy jej krawedzi widoczne sg
trojkatne §lady po szczypcach.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: szeroko§é stopki — 2,5 cm.

Datowanie: 2. pot. XIII w.

Tabl. 6a

Literatura: materiat niepublikowany.

Fragm. pucharu fletowego — czg§ciowo zachowane dno ze stopka.
Nr inw. —

Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, widoczny §lad po przy-
lepcu. Przy krawedzi stopki widoczne sg tréjkatne §lady po
szczypcach.

Szklo przezroczyste, jasnozielonkawe. Widoczne s mate peche-
rzyki powietrza.

Wymiary: szeroko§¢ stopki — ok. 2,5 cm.

Datowanie: 2. pol. XIII w.

Tabl. 5d

Literatura: materiat niepublikowany.

Fragm. pucharu fletowego - fragm. brzusca, wylewu.

Nr inw. MH/A/1526/21

Forma stozkowata. Wylew naczynia ustawiony prosto, lekko
pogrubiony. Brzusiec ozdobiony niestarannie wykonanymi guz-
kami typu a.

Szklo przezroczyste, jasnozielonkawe. Widoczne sa mate, nie-
liczne pecherzyki powietrza.

Wymiary: & wylewu — 5,2 cm.

Datowanie: 2 pot. XIII w.

Tabl. 6e

Literatura: material niepublikowany

23. Fragm. pucharka — cze§ciowo zachowane dno.

24.

25.

Nr inw. —

Dno jest wepchnigte do srodka naczynia. Stopka wykonana przez
dookolne dolepienie grubej (ok. 4 mm $rednicy) nici szklanej,
ktéra nastgpnie dodatkowo karbowano za pomoca szczypiec.
Karby nie s rozmieszczone w réwnych odlegloSciach.

Szklo jest przezroczyste, bezbarwne. Widoczne s3 mate peche-
rzyki powietrza.

Wymiary: @ stopki — 6,5 cm.

Datowanie: 2 pot. XIII w.

Tabl. 4i

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharka — utamek dna ze stopka.

Nr inw.

Dno naczynia wepchnigte do §rodka. Stopka wykonana z dole-
pionej ukosnie do krawedzi dna ta$my szklanej, plastycznie ozdo-
bionej przez wyciskanie na niej zaokraglonych tréjkatow.
Szklo jest nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
‘Wymiary: szeroko$¢ stopki — 0,8 cm.

Datowanie: 2. pot. XIIT w.

Tabl. 4h

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — fragm. wylewu, brzusca, dna ze

stopka.

Nrinw. —

Forma stozkowata. Wylew jest prosto ustawiony. Nitka szklana
oddziela wylew od brzuéca, na ktérym nalepione s guzki typu
a. Dno naczynia zostato wepchnigte do §rodka. Widoczny jest

28.

30.

3L

§lad po przylepcu. Przy krawedzi stopki tréjkatne $lady po szczyp-
cach.

Szklo pierwotnie przezroczyste, zielonkawe. Obecnie nieprze-
zroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;j.

Wymiary: @ stopki — 12 cm, szeroko$¢ stopki — 2,5 cm.
Datowanie: 2. pot. XIII w.

Tabl. 5¢

Literatura: material niepublikowany

Stare Miasto, Kwartat A — 20, posesja 1, obiekt 9

. Fragm. pucharu fletowego — fragm. wylewu, brzusca.

Nr inw. MH/A/5193/59

Forma prawdopodobnie maczugowata. Wylew oddzielony od
brzusca podwojna dookolng nicig. Brzusiec jest ozdobiony guz-
kami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 4c

Literatura: materiat niepublikowany

. Stare Miasto, Kwartal A — 20, posesja 2, obiekt 1
. Fragm. pucharu — fragm. dna.

Nr inw. MH/A/5193/88

Dno jest wepchnigte, widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnoczarnej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu — fragm. wylewu, brzuéca.

Nr inw. MH/A/5193/88

Forma stozkowa. Dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Na
brzu$cu zachowat si¢ jeden guzek. Ma on forme szerokiej, jakby
rozlanej kropli, na ktérej znajduje si¢ guzek typua.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy rézowokremowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 4e

Literatura: material niepublikowany

. Stare Miasto, Kwartat A — 20, posesja 2, obiekt 2
. Fragm. pucharu fletowego — fragm. wylewu, brzusca, stopki.

Nr inw. MH/A/5193/139

Forma maczugowata. Dookolna pojedyncza ni¢ oddziela wylew
od brzusca. Na brzuscu guzki typu a, nalepione w spiralnych rze-
dach. Na stopce widoczne sg delikatne tréjkatne Slady po szczyp-
cach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnopertowej;
pierwotnie przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: szeroko$¢ stopki — ok. 2 cm.

Datowanie: XIV w.

Tabl. 6d

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — stopka, fragm. brzusca.

Nr inw. MH/A/5193/150

Stopka wykonana z nici, widoczne sa tréjkatne Slady po szczyp-
cach i miejsce przylepienia nici do krawedzi dna. Na dnie — §lad
po przylepcu. Na zachowanym fragmencie dolnej czg$ci brzus-
ca, nogi, nie ma nici, ktéra oddzielataby strefe guzkow.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarej; pierwotnie
przezroczyste, ziclonkawe.

Wymiary: & dna ze stopka — ok.11cm, @ nogi — 2,8 cm.
Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, dno, stopka.

Nr inw. MH/A/5193/150
Forma maczugowata. Wylew nachylony lekko do wngtrza na-
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czynia, pojedyncza dookolna ni¢ oddziela wylew od brzuéca. Na
brzuscu dolepione sa w uko$nych rz¢dach guzki typu a. Od dohu
strefa wystgpowania guzkéw nie jest ograniczona nicia. Stopka
zostata wykonana z nici dolepionej dookolnie do krawedzi dna.
Dno wepchnigto do wngtrza naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej, pier-
wotnie przezroczyste, zielonkawe,

Wymiary: @ wylewu — 10 cm, & stopki — 11 cm.

Datowanie: XIV w.

Tabl. 6¢c

Literatura: materiat niepublikowany

32. Fragm. pucharu fletowego — stopka, fragm. brzusca.

Nr inw. MH/A/5193/150

Stopka wykonana z nici szklanej, dodatkowo krawegdz stopki
podkreslona przez dolepiong dodatkowo ni¢. Na dnie widoczny
jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brgzowe;j
Wymiary: szerokos¢ stopki — 4 cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. —

Literatura: materiat niepublikowany

33. Fragm. pucharu fletowego — stopka, fragm. brzusca.

34,

35.

36.

60

Nr inw. MH/A/5193/150

Stopka zostata wykonana z nici, dno jest wepchniete do $rodka
naczynia, widoczny §lad po przylepcu. Stopke od brzuéca od-
dzielaja dookolne nici (poczatkowo jedna) nastgpnie zwielokrot-
niona do trzech) zabarwione na niebiesko. Na brzu§cu zacho-
wat si¢ jeden guzek typu a.

Szklo przezroczyste, barwy zielone;j.

Wymiary: szerokos¢ stopki — 2,8 cm, & stopki — ok. 11 cm.
Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. MH/A/5193/150

Forma napgczniata. Wylew lekko wychylony na zewnatrz, od-
dzielony jest od brzusca dookolna, podwdjna nicia. Brzusiec
ozdabiajg nalepione w uko$nych rz¢dach guzki typu a. Strefe
wystgpowania guzkéw ogranicza od dotu kilkakrotnie owinigta
dookota dolnej czgsci brzusca cienka nié. Stopka wykonana z
nici owinigtej dookota krawgdzi dna. Przy krawedzi stopki wi-
doczne sa trojkatne §lady po szczypceach szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: & wylewu - 9 cm, @ stopki — ok. 12 cm.

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MH/A/5193/150

Dolna czgs¢ brzusca ozdobiona guzkami typu a, nalepionymi w
ukoénych rzedach. W dolnej czgici brzusca ograniczone przez
pojedyncza, dookolna nic.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MH/A/5193/153

Stopka wykonana z nici, widoczne jest miejsce dolepienia nici
do krawedzi dna. Dno wepchniete do §rodka naczynia, widocz-
ny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: & stopki — 11,5-12 cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

37.

38.

Puchar fletowy — cata forma zachowana fragmentarycznie.

Nr inw. MH/A/5193/153

Forma stozkowata. Wysoki wylew, ustawiony pionowo. Brzusiec
ozdabiaja guzki typu a, nalepione w poziomych rzedach. Od stop-
ki nie oddziela ich ni¢. Dno wepchnigte do $rodka, widoczny
jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: szeroko$¢ stopki — 2,2 cm, & stopki — 12 cm, & wyle-
wu-5cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MH/A/1593/153

Forma stozkowata. Wylew ustawiony jest pionowo. Pojedyncza,
dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony
guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej,
Wymiary: & wylewu — 8 cm,

Datowanie: XTIV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

Stare Miasto, Kwartat A - 20, posesja 5, obiekt 6

. Fragm. pucharu - fragm. dna.

Nr inw. MH/A/5193/191

Dno wepchniete do $rodka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. —

Literatura: materiat niepublikowany

. Stare Miasto, Kwartat A — 20, posesja 5, obiekt 18
. Fragm. pucharu fletowego — fragm. dna ze stopka.

Nr inw. MH/A/5193/247

Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, widoczny §lad po przy-
lepcu. Stopka wykonana z nici.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy lekko kremowej.
Wymiary: szeroko$¢ stopki — 2 em

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

VIL Stare Miasto, Kwartat A — 20, posesja 5, luZne ze studni

41.

42,

43,

Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno, fragm. brzusca.

Nr inw. MH/A/5193/166

Stopka zostala wykonana z nici nawinigtych dookola krawedzi
dna naczynia. Dno wepchnigte do §rodka, widoczny §lad po przy-
lepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & dolnej czesci naczynia (nogi) — 2,2 cm, & dna ze
stopka — ok.11,5 cm.

Datowanie: XIV w.

Tabl. —

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharka — fragm. wylewu i brzusca.

Nr inw. MH/A/5193/166

Wylew lekko wychylony na zewnatrz naczynia. Dookolna poje-
dyncza ni¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony guz-
kami z czopikami wyciagnigtymi ku gérze. Guzki nalepione na
brzusiec w spiralnych rzedach.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 4d

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharka — fragm. brzusca.
Nr inw. MH/A/5193/166
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Brzusiec ozdobiony jest delikatnymi pionowymi Zeberkami, wy-
konanymi przez odci$nig¢cie naczynia w formie.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 4g

Literatura: materiat niepublikowany

VIIL. Stare Miasto, Kwartat A — 20, posesja 7, pomieszczenie 4, obiekt 1

44,

Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka, fragm. brzugca i wylewu.
Nr inw. MH/A/5193/107

Dno wepchnigte do $rodka naczynia, widoczny §lad po przylep-
cu. Stopka wykonana z nici, widoczny §lad miejsca dolepienia
nici do krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarej; pierwotnie
przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: szerokos¢ stopki — 2,5-3 cm, & dolnej czesci brzusca
(nogi) - 2,8 cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

IX. Stare Miasto, Kwartal A — 20, posesja 8, pomieszczenie 3, war-
stwa 1
45. Fragm. pucharu fletowego — fragm. dna.

Nr inw. MH/A/5192/113

Dno wepchnigte do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, barwy brunatnej; pierwotnie przezroczy-
ste, barwy z6itawej. Silnie skorodowane.

Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

Stare Miasto, Kwartal A — 20, posesja 8, pomieszczenie 3, obiekt 1

. Fragm. pucharu — fragm. dna.

Nr inw. MH/A/5192/150

Dno wepchnigte do srodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl.-

Literatura: materiat niepublikowany

XI. Stare Miasto, Kwartal A — 20, posesja 9, pomieszczenie 2, war-
stwa 5

47.

Fragm. pucharu — fragm. brzusca.

Nr inw. MH/A/5192/188

Prawdopodobnie krautstrunk. Na malym fragmencie brzu$ca
zachowat sie duzy guzek z wyciagni¢tym ku gérze czopikiem.
Szklo przezroczyste, barwy niebieskiej.

‘Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 4f

Literatura: material niepublikowany

XII. Stare Miasto, Kwartat A — 20, posesja 9, pomieszczenie 2, obiekt 1

48.

49,

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MH/A/5192/194

Forma maczugowata. Wylew wychylony na zewnatrz naczynia.
Dookolna, pojedyncza nié¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec
pod nicig pecznieje. Na brzu$cu nalepione sa guzki typu a,
umieszczone w spiralnych rzedach.

Szkto przezroczyste, ziclonkawe.

Wymiary: @ wylewu — 8 cm, @ nogi — 2,1-2,5 cm.

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dolna czgsé brzusca, wylew.
Nr inw. MH/A/5192/194
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, do zachowanej

wysokodci, tj. 5,5 cm, nie ma nici szklanej. Naczynie by¢ moze
bez ornamentu. Stopka wykonana zostala z nici.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szare;.

Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

XIII. Stare Miasto. Kwartat A — 20, posesja 16, obiekt 4/2, glebo-
kos¢ 8-40 cm

50.

51.

Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MH/A/5207/63

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca pojedynczg, dookolna nicig. Brzusiec ozdabiaja guzki-kro-
pelki. Od dotu strefa wystgpowania guzkéw ograniczona jest kil-
kakrotnie owinigta nicig szklana. Stopka wykonana z nici szkla-
nej owinigtej woko6t krawedzi dna. Na powierzchni stopki widocz-
ne sa trojkatne Slady po szczypcach szklarskich. Dno wepchnigte
do $rodka naczynia, od spodu widoczny §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: @ wylewu — ok. 5 cm, @ stopki — 12 cm, wysoko$é —
43 cm.

Datowanie: koniec XI'V-poczatek XV w.

Tabl. 7a

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MH/A/5207/63

Bardzo fragmentarycznie zachowane naczynie. Pojedyncza ni¢
oddziela wylew od brzusca. Na brzu$cu zostaly natopione guzki-
tezki.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: —

Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. -

Literatura: materiat niepublikowany

XIV. Stare Miasto. Kwartal A — 20, posesja 16, obiekt 4/2, glebokosé
80-120 cm

52

53.

54.

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MH/A/5207/82

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzuéca dookolna, pojedyncza nicia. Brzusiec ozdobiony niesta-
rannie wykonanymi guzkami typu a natopionymi w dookolnych
rzegdach. Od dotu strefa wystepowania guzkéw ograniczona jest
pojedyncza, dookolng nicia. Stopka naczynia wykonana z nici
szklanej owinietej dookota wepchnigtego dna. Widoczny jest §lad
po miejscu dolepienia nici do krawedzi dna. Na powierzchni stop-
ki widoczne tréjkatne $lady po szczypcach szklarskich. Dno jest
wepchniete do §rodka, od spodu widoczny $lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej. Widoczne sg liczne,
podiuzne do osi naczynia pecherzyki powietrza.

Wymiary: @ stopki — 11,5 cm.

Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. 4b

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MH/A/5207/82

Forma stozkowata. Wylew ustawiony prosto, oddzielony od brzu-
§ca pojedyncza, dookolng nicig. Brzusiec ozdobiony guzkami
typu a, ograniczonymi od dolu dookolna nicig szklana. Stopka
wykonana z nici szklanej owini¢tej dookola krawedzi dna. Do
krawedzi stopki dolepiona dodatkowa gruba nic szklana.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j
Wymiary: & stopki — 11 cm.

Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. 4a

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.
Nr inw. MH/A/5207/82

61
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58.

56.

Zachowana fragmentarycznie dolna cz¢$¢ naczynia. Stopka wy-
konana z nici szklanej dolepionej do krawedzi dna. Widoczne
jest miejsce dolepienia. Na powierzchni stopki trdjkatne slady
po szczypcach szklarskich. Na dolnej czg¢sci brzusca nalepiono
kilkakrotnie owinigta ni¢ szklang.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej. Widoczne sg mate, po-
dhuzne pecherzyki powietrza, uktadajace sig¢ wzdtuz podiuzne;j
osi naczynia.

Wymiary: & nogi — 3,6 cm

Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MH/A/5207/82

Forma stozkowata. Wylew ustawiony prosto. Na brzuscu nato-
pione guzki typu a. Od dotu ograniczone sg pojedyncza, dookolng
nicig szklana. Stopka zostata wykonana z nici szklanej owinietej
dookota krawgdzi wepchnigtego do $rodka dna. Od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowokremowe;.
Wymiary: —

Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MH/A/5207/82

Forma stoZzkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca pojedyncza, dookolna nicig szklang. Na brzuscu dole-
piono guzki typu a. Stopka zostata wykonana z nici owinigtej
dookota krawedzi dna. Dno jest wepchnigte do Srodka, od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.

58.

59;

60.

Wymiary: & wylewu - ok. 5 cm, J stopki — 12,5 cm, wysoko$¢ —41 cm.
Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. 8

Literatura: materiat niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MH/A/5207/96

Fragmentarycznie zachowana stopka i dno. Stopka zostata wy-
konana z nici szklanej, dno jest wepchnigte do §rodka naczynia,
od spodu widoczny §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy niebieskawej. Widoczne sa male pe-
cherzyki powietrza.

Wymiary: —

Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka.

Nr inw. MH/A/5207/96

Wylew ustawiony pionowo. Stopka zostata wykonana z nici szkla-
nej, widoczny jest §lad po doklejeniu nici do krawedzi dna.
Szklo przezroczyste, ziclone. Widoczne sg liczne, mate, okragte
pecherzyki powietrza.

Wymiary: —

Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.

Tabl. -

Literatura: material niepublikowany

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MH/A/5207/96

Naczynie zachowane fragmentarycznie. Wylew oddziela od
brzusca pojedyncza nié. Na brzusiec zostaly natopione guzki typu
a. Stopka zostala wykonana z nici szklanej owinigtej dookota
dna. Dno jest wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu widocz-

Wymiary: — ny jest §lad po przylepcu.
Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w. Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Tabl. — Wymiary: —
Literatura: materiat niepublikowany Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.
Tabl. -
XV. Stare Miasto. Kwartat A — 20, posesja 16, obiekt 4/2, glebokosé Literatura: materiat niepublikowany
160-180 cm
57. Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka, dno. 61. Fragm. pucharu fletowego ~ wylew, brzusiec.
Nr inw. MH/A/5207/96 Nr inw. MH/A/5207/96
Forma lekko maczugowata. Wylew jest lekko napgcznialy, od- Fragmentarycznie zachowane naczynie. Wylew oddziela od brzu-
dzielony od brzu$ca pojedyncza, dookolna nicig szklang. Na brzu- §ca pojedyncza ni¢. Na brzusiec zostaly nalepione guzki typu a.
$cu natopione s3 duze guzki typu a w spiralnych rzedach. Nie Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
ma nici ograniczajacej je od dotu. Stopka wykonana z nici szkla- Wymiary: —
nej. Dno jest wepchniete do §rodka, od spodu widoczny jest §lad Datowanie: koniec XIV-poczatek XV w.
po przylepcu. Tabl. -
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j. Literatura: materiat niepublikowany
GNIEWOSZOW?
Gniewoszow, gm. Miedzylesie, zamek Szczerba, pomieszczenie C 63. Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
62. Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno. Nr inw, —
Nr inw. — Forma maczugowata. Brzusiec wykonany przez wydmuchanie
Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew usta- w formie, ozdobiony jest delikatnymi, ukoSnymi ztobkami. Stop-
wiony pionowo, oddzielony od brzusca pojedyncza, dookolng ka wykonana z nici szklanej, niezbyt starannie, widoczne sg nici
nicia. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a. Stopka wykonana z na powierzchni stopki. Dno wepchnigte do srodka naczynia, od
nici szklanej owinigtej dookota wepchnigtego do §rodka naczy- spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
nia dna. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu. Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej Wymiary: —
Wymiary : — Datowanie: 2 pot. XIV-1 pol. XV w.
Datowanie: 2 pot. XIV — 1 pol. XV w. Tabl. -
Tabl. - Literatura: Cz. Francke, 1994, s, 95-112.
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112.
64. Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

3

ZespOt naczyh z Gniewoszowa znajduje si¢ w zbiorach
Muzeum Okrggowego w Klodzku.

62

Nr inw. -
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, prawdopodob-
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nie brak nici oddzielajacej wylew od brzu$ca. Na utamkach brzu-
§ca znajduje si¢ pojedyncza, szeroka (ok. 3mm) ni¢ szklana, ozdo-
biona przez poprzeczne karbowania. Na pozostalych fragmen-
tach brzusca nie bylo innego ornamentu. Stopka naczynia byta
wykonana z szerokiej taSmy szklanej, ozdobionej przez dookol-
ne rowki.

Szldo obecnie nieprzezroczyste, skorodowane, barwy pertowej;
pierwotnie przezroczyste, jasnozielonkawe.

Wymiary: —

Datowanie: 2 pot. XIV-1 pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: Cz. Francke, 1993, s. 356, ryc.14f; 1994, s. 95-112,
ryc. 4s,0, 1, 5k.

65. Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

66.

67.

68.

69.

70.

Nr inw. —

Utamek dolne;j czgsci brzusca. Ozdobiony kilkakrotnie owinigta
wokoét jego dolnej czedci cienka nicig szklang. Ultamek powygi-
nany pod dzialaniem wysokiej temperatury.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, brunatne; pierwotnie
przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: —

Datowanie: 2 pot. XIV-1 pot. XV w.

Tabl. 2d

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 4j

Fragm. pucharka - brzusiec.

Nr inw. —

Zachowane utamki brzu$ca ozdobione sa owalnymi, wydtuzo-
nymi guzkami z gléwka dos¢ niewyraznie uformowana w posta-
ci ,,guziczka”.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, brunatne; pierwotnie
przezroczyste o zéttozielonym odcieniu.

Wymiary:

Datowanie: XIV w.

Tabl. 1c,d, e, g

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 5z.

Fragm. pucharka - brzusiec.

Nr inw. —

Utamek brzusca z owalnym, wydtluzonym guzkiem, gléwka za-
gladzona, guziczkowata

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarokremowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 1h

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 5z.

Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —

Utamek brzusca ozdobiony owalnym, wydtuzonym guzkiem z
wyraznie uformowana gléwka, widoczny jest spiralny skret.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, zottozielonkawe.

Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 1j

Literatura: Cz. Francke, 1994, 5. 95-112, ryc. 5z.

Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —

Utamek brzusca ozdobiony owalnym guzem z gtéwka stabo ufor-
mowana, przypominajaca guziczek.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 1f

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 5z.

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nrinw. —
Niewielki utamek brzuéca pucharu wykonanego przez wydmucha-

71.

72.

73.

74.

75,

nie w formie. Ozdobiony jest delikatnymi, uko$nymi ztobkami.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
‘Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura:

Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. —

Utamek wylewu. Wylew ustawiony jest pionowo, jego krawedz
pogrubiono dolepiona, dookolna nicia. Ni¢ pierwotnie zabar-
wiona byla na niebiesko. Wylew ponizej 2 cm zaczyna si¢ posze-
rzac. Jest to prawdopodobnie wylew pucharu fletowego maczu-
gowatego.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, zielonkawe, ni¢ niebieska.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV w.-1. pot. XV w.

Tabl. —

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112.

Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. — .

Fragmentarycznie zachowany pucharek typu II. Korpus naczy-
nia jest beczutkowaty. Wylew nachylony do wnetrza naczynia.
Strefe wystepowania guzkow ogranicza od géry pojedyncza, do-
okolna ni¢. Brzusiec ozdobiony jest malymi guzkami typu a. Od
dotu guzki ograniczone trzema niémi szklanymi. Stopka wyko-
nana z taSmy szklanej. Dno wepchnigte do Srodka naczynia, od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej; pier-
wotnie przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: & wylewu - 6,2 cm, @ stopki — 6,7 cm, wysoko§¢ — 9,8 cm.
Datowanie: 2. pot. XIV - 1. pot. XV w.

Tabl. 2a

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 4a.

Fragm. pucharka — brzusiec, dno.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowany pucharek z fryzem. Forma naczy-
nia cylindryczna. Nalepione nici uktadaja si¢ w zwielokrotniony
motyw litery W. Tak natopione nici byly od dotu i gory ograni-
czone dookolnymi poziomymi ni¢mi. Jedna z nich byla delikat-
nie karbowana. Dno naczynia bardzo mocno wepchnigte do §rod-
ka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy pertowej; pierwot-
nie przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV-1. pol. XV w.

Tabl. 2¢

Literatura: Cz. Francke, 1993, s. 356, ryc. 14c,e; 1994, 5. 95-112,
ryc. 3a, 4k-n.

Fragm. dzbana — wylew, brzusiec, ucho.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowana gorna cze$¢ naczynia. Wylew usta-
wiony pionowo, od brzuéca oddzielaja go dwie dookolne nici. Brzu-
siec ozdobiony delikatnymi, uko$nymi ztobkami, uzyskanymi przez
wydmuchanie naczynia w formie. Ucho jest taSmowate.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: & wylewu — 3,5 cm.

Datowanie: 2. pot. XIV-1. pot. XV w,

Tabl. —

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 4p.

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie dolna czg$¢ naczynia. Brzusiec jest
cylindryczny, pozbawiony ornamentu. Stopka zostala wykona-
na z nici szklanej owinietej dookota wepchnigtego do §rodka
dna. Przy krawedzi stopki widoczne sa dookolne rowki. Ni€ jest
niedoktadnie sklejana, widoczne sg przerwy, krawedz jest nie-
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

64

réwna. Od spodu dna widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej.
Wymiary: @ stopki —13,2 cm, @ brzusca — ok. 4 cm, zachowana
wysoko$é — 8 cm.

Datowanie: 2. pot. XIV-1. pot. XV w.

Tabl. 3a

Literatura: Cz. Francke, 1993, s. 356, ryc. 14b; 1994, s. 95-112,
ryc. 2a.

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie stopka i dno. Stopka zostata wy-
konana z nici szklanej owinigtej wokét krawedzi dna. Dno jest
wepchnigte do §rodka naczynia.

Szkto przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: @ stopki — 13,2 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 3e

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 2e.

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie stopka i dno. Stopka wykonana z
nici szklanej owinigtej wokét dna. Na powierzchni stopki, przy
krawedzi, widoczne s3 trojkatne $lady po szczypcach szklarskich.
Dno wepchnigte do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & stopki — 10 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 3d

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 2d.

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie stopka i dno. Stopka wykonana z
tasmy szklanej, do krawedzi stopki dolepiono dookolna nié¢
szklana. Dno jest wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu wi-
doczny §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: & stopki — ok. 11 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 3c

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 2c.

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie stopka i dno. Stopka wykonana z
nici szklanej owinigtej wokot dna naczynia. Dno mocno we-
pchniete do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: @ stopki — 7 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 3b

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 2b.

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nrinw. —

Zachowana dolna czgs¢ naczynia. Stopka wykonana z nici szkla-
nej, owini¢tej dookota krawedzi dna. Do krawedzi stopki dole-
piono ni¢ szklana. Dno wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu
widoczny §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & stopki — 8,8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 2a

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 3i.

Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. —

Zachowane fragmenty wylewu. Wylew ustawiony pionowo, przy-
pomina czworokat o zaokraglonych naroznikach.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Szklo przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 2e

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 4t, u.

Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Na zachowanym
fragmencie nie ma nici szklanej ani guzkow.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV w.

Tabl. —

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 5a.

Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Fragment dna wepchnigtego do §rodka. Od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 3f.

Fragm. naczynia — dno.

Nr inw, —

Fragment dna wepchnigtego do §rodka, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 3e.

Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Fragment dna mocno wepchnigtego do srodka naczynia. Od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w,

Tabl. —

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 3h.

Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Utamek dna mocno wepchnigtego do §rodka. Od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 3b.

Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. —

Forma napeczniata. Wylew jest masywny, nachylony do wnetrza
naczynia. Widoczne s dwie dookolne nici szklane, oddzielaja-
ce go od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: & wylewu — ok. 10 cm

Datowanie: 2. pot. XIV-1. pot. XV w.

Tabl. 1k

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 5e.

Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. —

Utamek stopki pucharu fletowego wykonanej z tasmy szklane;j.
Na gérnej powierzchni stopki widoczne sg nieregularne zagle-
bienia, natomiast od spodu widoczne sg tréjkatne §lady po szczyp-
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89.

93.

94.

95.

4

5

cach szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2 pol. XIV w.

Tabl. -

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 3p.

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Utamki brzusca ozdobione guzkami-kropelkami. Stopka wyko-
nana zostala z nici szklanej owinigtej wokot dna naczynia.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.

Wymiary: —

JAWOR*

Klasztor
. Fragm. pucharka — wylew, brzusiec
Nr inw, —
Zachowana gérna czgé¢ pucharka z natopionymi Zeberkami, do-
datkowo ozdobionymi przez natopione na nie nicbieskie kro-

Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 3k, 4e, f.

. Fragm. pucharka — stopka.

Nr inw. —

Fragment stopki pucharka. W wyniku dziatania ognia ulegta ona
znacznemu odksztatceniu. Wykonana z taSmy szklanej wymo-
delowanej przez ukosne karbowanie.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: 2 pot. XIV-1 pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: Cz. Francke, 1994, s. 95-112, ryc. 5z.

pelki. Wylew nieznacznie wychylony na zewnatrz, oddzielony od
brzusca pojedyncza, dookolng nicig, w tym samym kolorze co
korpus naczynia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: & wylewu — ok. 8 cm; & brzusca — ok. 12,5 cm
Datowanie: XIV w.

Tabl. 10f

Literatura: materialy niepublikowane

JELENIA GORAS

ul. M. Kopernika 22
. Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.
Nr inw, —
Fragmentarycznie zachowana stopka, dno wepchnigte do $rod-
ka naczynia, na dnie widoczny §lad po przylepcu.
Szklo jest przezroczyste, barwy zielonkawej.
Wymiary: @ stopki — 12 cm.
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. 9a
Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka,

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowane dno ze stopka, dno silnie wepchniete
do $rodka naczynia, widoczny jest na nim §lad po przylepcu.
Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy ziclonkawej, obecnie sko-
rodowane.

‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9¢

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowane dno i stopka naczynia, na we-
pchnigtym do §rodka dnie widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej, widoczne sa male pe-
cherzyki powietrza.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9e

Literatura: S. Firszt, 1999, s, 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — stopka.
Nr inw, —

Naczynie z Jawora znajduje si¢ w zbiorach Muzeum Kar-
konoskiego w Jeleniej Gorze.

Zespdt naczyi z Jeleniej Gory znajduje si¢ w zbiorach Mu-
zeum Karkonoskiego w Jeleniej Gérze.

96.

97.

98.

99.

Fragmentarycznie zachowana stopka, widoczne sg poprzeczne,
podiuzne slady po szczypcach.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej, obecnie sko-
rodowane.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9f

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. -

Fragmentarycznie zachowana stopka naczynia, widoczne s tréj-
katne §lady po szczypcach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9g

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowany brzusiec naczynia. Forma prawdo-
podobnie stozkowata. Prosty wylew oddziela od brzusca pojedyn-
cza, dookolna nié¢ szklana, brzusiec ozdabiaja mate guzki w for-
mie lezki.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. %h

Literatura: S. Firszt, 1999, s, 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. —

Forma prawdopodobnie stozkowata, wylew ustawiony pionowo.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: grubosé wylewu — 1mm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9i

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowany brzusiec naczynia. Dookolna po-
jedyncza ni¢ szklana oddziela wylew od brzusca, ozdobionego
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100.

101

malymi guzkami w formie lezki.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.
Wymiary: grubo$é §cianki — 1,5 mm.
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9%

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Forma prawdopodobnie stozkowata. Brzusiec ozdabiajg guzki-
tezki, korpus naczynia owiniety jest kilkakrotnie nicig szklang.
Ze wzgledu na fragmentaryczne zachowanie nie mozna okreslic
czy oddzielata ona brzusiec od wylewu, czy miescita si¢ w dolnej
czescei brzuscea,

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sa podhuzne
pecherzyki gazowe, ustawione réwnolegle do osi naczynia.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: Firszt, S., 1999, 5. 17-18.

.Fragm. butelki - szyjka, wylew.

Nr inw. —

Szyjka ma formg lekko stozkowata, do dwéch trzecich zachowa-
nej wysokosci ozdobiona jest uko$nymi zlobkami, wykonanymi
poprzez wydmuchanie naczynia w formie, wylew uformowany
przez dolepienie do gérnej krawedzi szyjki wateczka szkia.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: & wylewu — ok. 3,7 cm,

Datowanie: XIV-XVIw.

Tabl. 10c

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

102.Fragm. butelki - szyjka, wylew.

Nr inw. —

Szyjka ma forme walca, ktéry przybiera w kierunku brzusca for-
me stozka. Do jednej trzeciej zachowanej wysokosci szyjki jest
ona ozdobiona uko$nymi ztobkami, wykonanymi przez wydmu-
chanie naczynia w formie. Wylew wykonany przez dolepienie
dookolnego wateczka szkta do gérnej krawedzi szyjki.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: @ wylewu — ok. 2,7 cm.

Datowanie: XIV-XVIw.

Tabl. 10d

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

103.Fragm. butelki - szyjka, wylew.

Nr inw. —

Szyjka ma forme lekko napecznialego walca, do potowy zacho-
wanej wysokosci ozdobiona jest przez ukosne ztobki, wykonane
poprzez wydmuchanie naczynia w formie. Wylew uformowany
z dolepionego do krawedzi szklanego waleczka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: & wylewu — ok. 3 cm.

Datowanie: XIV-XVIw.

Tabl. 10e

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

104.Fragm. butelki — szyjka, wylew.

66

Nr inw. —

Szyjka ma forme lekko stozkowata, w dolnej czesci przechodzi
w baniasty brzusiec. Wylew uformowany z dolepionego szkla-
nego waleczka.

Szklo przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: & wylewu — ok. 3,3 cm, wysoko$¢ szyjki — 6,5 cm.
Datowanie: XIV-XVIw.

Tabl. 10a

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

105.Fragm. butelki — wylew, szyjka, dno.

Nr inw. —

Szyjka ma forme lekko stozkowata, w dolnej czesci przechodzi
w baniasty brzusiec. Wylew wykonany przez dolepienie szklane-
go wateczka. Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, widocz-
ny $lad po przylepcu.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej; obecnie sko-
rodowane.

Wymiary: & wylewu — ok. 2,3 cm, wysoko$¢ szyjki — 4cm, wyso-
koé¢ butelki (z rekonstrukcji rysunkowej) — ok.11 cm.
Datowanie: XIV-XVIw.

Tabl. 10b

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17-18.

IL ul. Szkolna 27, 1994
106.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, wylew.

Nr inw. MGJ-A157

‘Wylew jest lekko napeczniaty, wychylony na zewnatrz naczynia,
dookolna, pojedyncza ni¢ szklana oddziela wylew od brzusca.
Brzusiec jest baniasty, ozdobiony nalepianymi guzkami typu a.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: @ wylewu — 6,5 cm, maksymalna & brzusca — ok.10,5
cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9b

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 18.

107 Fragm. pucharu fletowego - brzusiec.

Nr inw. MGJ-A157

Jest to dolna czesc brzuica (noga), pozbawiona ornamentu, roz-
szerza si¢ w kierunku stopki naczynia.

Szklo jest przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sa podtuz-
ne pecherzyki gazowe, uktadajg si¢ réwnolegle do osi naczynia.
Wymiary: & nogi — 3,8 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 9d

Literatura: S, Firszt, 1999, s. 18.

108.Fragm. pucharu — brzusiec.

Nr inw. —

Jest to prawdopodobnie fragment brzusca pucharu fletowego —
przejscie brzusca w stopke.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, opalizujace.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 18.

109.Fragm. pucharu — brzusiec.

Nr inw. —

Utamek naczynia z dwiema natopionymi nitkami szklanymi.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, opalizujace.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 18.

110.Fragm. pucharu — stopka.

Nrinw. —

Prawdopodobnie jest to utamek stopki naczynia.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 18.
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LEGNICA®

I. Okolice Rynku

111.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu-
siec.

Nr inw. ML-A-60

Dolna czesé brzusca, tzw. noga. Bez ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perlowej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 8f.

1I. ul. Wjazdowa 5, studnia, rok 1967

112.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. ML-A-710
Fragmentarycznie zachowana dolna czg$¢ naczynia. Dolna czg§é
brzuéca, noga, pozbawiona ornamentu w postaci guzkéw, nie
ma tez nici oddzielajacej strefe wystepowania guzkéw od pod-
stawy naczynia. Stopka zostala wykonana przez owinigcie nici
dookota krawgdzi dna. Dno jest wepchnigte do §rodka naczy-
nia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.
‘Wymiary: zachowana wysokos¢ naczynia-10,3 cm, @ nogi - 2,6
cm.

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 15b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc.11c.

113.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. ML-A-732
Stopka wykonana z nici owinigtej dookofa krawedzi dna. Wi-
doczne jest miejsce dolepienia nici. Na powierzchni stopki przy
krawedzi widoczny jest dookolny rowek. Dno jest wepchnigte
do érodka naczynia, od spodu §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.
Wymiary: & stopki — ok. 14 cm.
Datowanie: XV-XVI w.
Tabl. 17a
Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 10b.

114.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. ML-A-745
Zachowana fragmentarycznie dolna czgs¢ naczynia. Stopka zo-
stata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na jej po-
wierzchni widoczny jest dookolny rowek, §lad po szczypcach szklar-
skich w postaci owalnego zaglgbienia. Dno jest wepchnigte do
$rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; w szkle widoczne grud-
ki nie stopionego kwarcu.
Wymiary: & stopki — 0k.13,6 cm.
Datowanie: XV-XVIw.
Tabl. 15a
Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 10e.

115.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany wy-
lew i brzusiec.
Nr inw. ML-A-769
Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Poje-
dyncza, dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdo-
biony jest guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biatobrgzowe;.
Wymiary: @ wylewu — 6,3 cm.
Datowanie: XIV-XVIw.
Tabl. 13b
Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 7d.

¢ Zespol naczyn z Legnicy znajduje si¢ w zbiorach Muzeum
w Legnicy.

116.Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany brzusiec, stopka.

Nr inw. ML-A-769

Stopka zostata wykonana z taSmy szklanej dolepionej do krawe-
dzi dna. Dolna cze$¢ brzusca zostala lukowato uformowana.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: @ stopki — ok. 9 cm.

Datowanie: XIV-XVI w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

117.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stop-
ka, dno.

Nr inw. ML-A-770

Stopka zostala wykonana z nici owinigtej dookota krawgdzi dna.
Widoczne jest miejsce dolepienia nici. KrawedzZ stopki nieréwno
uformowana, pofalowana. Dno wepchniete do $rodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perfowe;.
Wymiary: & stopki — ok. 12,5 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 14b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 8c.

118.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-775

Zachowana dolna czgs$¢ naczynia. Dolna czgé¢ brzusca pozba-
wiona jest ornamentu i ma forme¢ dzwonowats. Stopka zostata
wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na jej po-
wierzchni widoczne sa dookolne rowki, §lady po kolejnych war-
stwach dolepianej nici i §lady tréjkatne po szczypcach szklar-
skich. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; w szkle, réwnolegle do
krawedzi stopki widoczne s3 pgcherzyki gazowe w ksztalcie tezek.
Wymiary: @ stopki — 12,6 cm, zachowana wysoko§¢ naczynia —
5,5 cm.

Datowanie: XIV-XVIw.

Tabl. 16a

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 11b

119.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-817

Zachowana dolna czg$é naczynia. Dolna czg$¢ brzusca, pozba-
wiona ornamentu, ma forme¢ stozkowata. Stopka zostata wyko-
nana z nici owinietej dookota krawgdzi dna. Widoczne jest miej-
sce dolepienia nici. Na powierzchni stopki widoczny jest przy
krawedzi dookolny rowek i §lady po szczypeach szklarskich. Stop-
ka zostala niestarannie wykonana, jej krawedz jest lekko pofal-
dowana. Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu wi-
doczny §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, lekko zielonkawe.

Wymiary: @ stopki —ok. 12,5 cm, zachowana wysoko$¢ naczynia
—4cm.

Datowanie: XV-XVI w.

Tabl. 17b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 10c.

120.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. ML-A-818

Zachowana dolna cze$¢ naczynia. Stopka wykonana z nici owi-
nietej wokot krawedzi dna. Na jej powierzchni widoczny jest przy
krawedzi dookolny rowek i tréjkatne §lady po szczypcach. Dno
jest wepchniete do §rodka naczynia, od spodu widoczny $lad po
przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & stopki — 13,5 cm, zachowana wysoko$¢ naczynia —
3,7 cm.

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 17¢

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 10d.
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121.
kai

Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stop-
dno.

Nr inw. ML-A-819

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na jej
powierzchni widoczne sa tréjkatne §lady po szczypeach i dookol-
ne rowki. Dno jest wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu
widoczny $lad po przylepcu.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej; w szkle widoczne sa
okragle pecherzyki gazowe.

‘Wymiary: & stopki — 13,5 cm, zachowana wysoko$¢ naczynia —
3,5 cm.

Datowanie: XV-XVI w.

Tabl. 16b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 10f.

122.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-820

Zachowana dolna cze¢$¢ naczynia. Dolna czes¢ brzusca pozbawio-
na ornamentu do wysokosci 11,5 cm, powyzej znajdowaly sie dole-
pione kilkakrotnie owinigte wokot brzusca nici. W formie zblizona
jest do dzwonu. Stopka wykonana zostata z nici owinigtej dookota
krawedzi dna. Przy krawedzi stopki widoczny jest dookolny rowek
i tr6jkatne $lady po szczypcach szklarskich. Dno jest wepchniete do
$rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy ziclonkawej, widoczne s bezladnie
rozmieszczone male pecherzyki gazowe.

Wymiary: & stopki —12 cm, & brzuca — 2,6 cm, zachowana wy-
soko$é naczynia — 11,5 cm.

Datowanie: XV-XVI w.

Tabl. 16¢

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 10a.

123.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu-
siec.

124.

IIL
125.
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Nr inw. ML-A-820

Zachowana dolna czesé naczynia. W formie zblizona do cylin-
dra. Ozdobiona kilkakrotnie owinigtg nicig szklana, widoczne
jest miejsce nalepienia poczatku nici. Ni¢ oddzielata strefe wy-
stgpowania guzkéw od podstawy naczynia.

Szklo przezroczyste, ziclonkawe.

Wymiary: @ brzusca - 3,3 cm.

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 19a

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 9¢c.

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-821

Fragmentarycznie zachowane naczynie. Forma stozkowata.
Wylew ustawiony jest pionowo. Pojedyncza dookolna nié oddzie-
la wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony jest guzkami typu a,
polaczonymi miejscami ze soba cienkimi nitkami szklanymi.
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na jej
powierzchni widoczny dookolny rowek powstaly w wyniku dole-
pienia do jej krawedzi grubej nici szklanej. Dno jest wepchniete
do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: @ gérnej czeéei brzusca (pod nicia) — 6,2 cm, & $rod-
kowej czesci brzusca — 3,4 cm, & stopki — 0k.10,3 cm.
Datowanie — XV-XVI w,

Tabl. 13a

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. e.

ul. Paderewskiego/rog Partyzantéw, studnia, 1969

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. ML-A-927

Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Poje-
dyncza dookolna nié (3,6 cm ponizej krawedzi wylewu) oddzie-
la wylew od brzusca. Widoczne jest miejsce zlepienia koficéw
nici, Brzusiec ozdobiony guzkami typu a, nalepionymi w spiral-
nych rzedach. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawe-
dzi dna. Na powierzchni widoczne sg owalne §lady po szczyp-
cach szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brgzowe;j.
Wymiary: @ wylewu — 5,8 cm, & stopki — ok. 11,5 cm, prawdo-
podobna wysoko$¢ naczynia (wymiar pochodzi z rekonstrukeji
rysunkowej) — ok. 30 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 11a, 14a

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc.7a.

126.Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. ML-A-927

Forma maczugowata. Wylew lekko nachylony do wnetrza na-
czynia. Pojedyncza, dookolna ni¢ (2 cm ponizej krawgdzi) od-
dziela wylew od brzuca. Brzusiec ponizej nici pecznieje, ozdo-
biony jest guzkami typu a, natopionymi w spiralnych rzedach.
Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawgdzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;j.
Wymiary: @ wylewu — 8 cm, @ stopki — ok. 13,5 cm, prawdopo-
dobna wysoko$¢ naczynia (wymiar pochodzi z rekonstrukcji ry-
sunkowej) — ok. 37 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 12b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 8a.

127 .Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. ML-A-927

Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Poje-
dyncza, dookolna ni¢ (3 cm ponizej krawedzi) oddziela wylew
od brzusca. Widoczne jest miejsce zlepienia koficéw nici. Brzu-
siec ozdobiony guzkami typu a natopionymi na powierzchnie w
spiralnych rzgdach. Strefa wystgpowania guzkéw oddzielona jest
od podstawy brzusca pojedyncza, dookolng nicig. Widoczne jest
miejsce zlepienia kofic6w nici.

Szklo przezroczyste, barwy zielone;j.

Wymiary: & wylewu — 5,8 cm, @ nogi, poniZej nici — 3,3 cm,
prawdopodobna wysoko$¢ naczynia (wymiar pochodzi z rekon-
strukcji rysunkowej) — ok. 38 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 11b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 7b.

128.Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-927

Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyn-
cza dookolna ni¢ (2,8 cm ponizej krawedzi) oddziela wylew od
brzuéca. Brzusiec ozdobiony jest guzkami typu a. Stopka wykona-
na z nici owinigtej dookota krawedzi dna. W miejscu przylepienia
nici do krawedzi powstat maly, okragly otwér. Dno wepchniete
do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;.
Wymiary: @ wylewu — 5,7 cm, & stopki — ok. 11,5 cm, prawdo-
podobna wysoko$¢ naczynia (wymiar pochodzi z rekonstrukcji
rysunkowe;j) — ok. 34 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 12a

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 7c.

129.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. ML-A-927

Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Poje-
dyncza, dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdo-
biony jest guzkami typu a natopionymi w spiralnych rzedach.
Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Na jej powierzchni widoczne sa przy krawedzi tréjkatne Slady
po szczypcach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: & brzuSca ponizej nici - 5,5 cm, & stopki — ok. 14 cm.
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 13c

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42,

130.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu-
siec.
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Nr inw. ML-A-927

Zachowany fragment brzu§ca ma forme stozkowata. Ozdobio-
ny jest guzkami typu a, natopionymi w spiralnych rzedach.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: & brzusca — ok. 5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 18a

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 9a

131.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany wy-
lew, brzusiec.

Nr inw. ML-A-927

Zachowany fragment brzusca ma formg stozkowata, ozdobiony
jest guzkami —lezkami, natopionymi w spiralnych rzedach. Strefe
wystepowania guzkéw ogranicza pojedyncza, dookolna ni¢ od-
dzielajaca wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej, pierwot-
nie przezroczyste.

Wymiary: @ brzusca pod nicig - ok. 6,5 cm,

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 18b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc.9b,

132.Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A-927

Pionowo ustawiony wylew, pogrubiony przy krawedzi natopiona
dookolna nicia.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 19k

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc.12a.

133.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu-

siec.

Nr inw. ML-A-927

Zachowany utamek brzusca miat ksztatt cylindryczny. Ozdobio-
ny jest guzkami typu a.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

134.Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A-927

Zachowany ulamek brzusca miat formg cylindryczng. Na powierzch-
ni znajdowaly si¢ pionowe, nato —pione, delikatne zeberka.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 12g.

135.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. ML-A-927

Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzie-
lony od brzuca pojedyncza, dookolna nicig (3,5 cm ponizej kra-
wedzi). Brzusiec ozdobiony guzkami typu a .

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobragzowe;.
Wymiary: & wylewu — ok. 6,5 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 18d

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

136.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. ML-A-927

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Na jej powierzchni, przy krawedzi widoczne sg dookolne rowki
(Slady po kolejnych warstwach dolepianej nici). Dno jest we-
pchnigte do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
- przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.

‘Wymiary: & stopki — ok. 13, 5 cm.
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 14¢

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

137.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

IV.

Nr inw. ML-A-927

Stopka zostala wykonana z nici owinigtej dookola dna. Na jej
powierzchni, przy krawedzi, widoczne sg trojkatne §lady po
szczypcach szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 15¢

Literatura: Firszt, S., 1994, s. 22-42

ul. Bankowa, studnia, rok 1969

138.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. ML-A-928

Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Nic ma
nici oddzielajacej strefe wylewu od brzugca, ani guzkéw. Jest to
puchar pozbawiony ornamentu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & wylewu — ok. 7 cm, zachowana wysokos¢ — ok. 10 cm.
Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 18c

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 12i.

Zamek, rok 1964
139.Fragm. krautstrunka — fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A - 1329

Utamek brzuéca z jednym guzem. Guz jest duzy, ptaski, z wycia-
gnigtym ku gérze czopikiem.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawoniebieskiej.

Wymiary: & guza — 2,4-2,9 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 19d

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc.131

140.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stop-

ka.

Nr inw. ML-A-1330

Utamek stopki wykonanej przez owinigcie nici dookola krawedzi
dna. Przy krawedzi widoczny dookolny rowek powstaty w wyniku
dolepienia dodatkowej nici, ktéra pogrubia krawedz stopki.
Szklo przezroczyste, zielonkawe.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

141.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowane dno.

Nr inw. ML-A-1331

Utamek dna.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zéltozielonkawe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

142.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowana stopka.

Nr inw. ML-A - 1706

Utamek stopki.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perlowozélte;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. — -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

143.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany wy-
lew, brzusiec.
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Nr inw. ML-A-1728

Forma naczynia maczugowata, pozbawiona ornamentu. Krawedz
wylewu jest lekko wychylona na zewnatrz naczynia, przez co
tworzy si¢ ponizej przewgzenie.

Szklo nieprzezroczyste, barwy pertowobialej, pierwotnie prze-
Zroczyste.

Wymiary: -

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 13d

Literatura: Firszt, S., 1994, s. 22-42, ryc. 13t

144.Fragm. pucharu fletowego - fragmentarycznie zachowana stop-
ka, dno.
Nr inw. ML-A-1729
Stopka wykonana przez owini¢cie nici szklanej dookota krawe-
dzi dna. Dno jest waskie, mocno wepchnigte do Srodka naczy-
nia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-biato-
niebieskiej.
Wymiary: —
Datowanie: XIII-XIV w.
Tabl. 15d
Literatura: S.Firszt, 1994, s. 22-42.

145.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowane dno.
Nr inw. ML-A-1730
Utamek dna naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biato-szaro-perfowej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

146.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. ML-A-1732
Zachowana dolna czg$é naczynia. Zachowal si¢ ulamek, gdzie
stykaja si¢ dolna cz¢§¢ brzusca, stopka i dno. Widoczne jest miej-
sce dolepienia nici do krawedzi dna. Dno jest wepchniete do
§rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perfowoszare;.
Wymiary: —
Datowanie: XIII-XV w.
Tabl. —
Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 12d.

Okolice kosciota $w. Piotra i Pawla
147.Fragm. pucharu fletowego — dno.
Nr inw. ML-A-1972
Dno w formie stozka, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
‘Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

Stare Miasto, 1973
148.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany brzusiec.
Nr inw. ML-A-1994
Utamek brzusca, w przekroju ma ksztatt esowaty. Prawdopo-
dobnie ulamek pucharu fletowego maczugowatego — fragment
pod przewezeniem.
Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sg owalne
pecherzyki gazowe.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: S.Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 12h.

Stare Miasto, 1970
149.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu-
siec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-2020
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Zachowana dolna czg$¢ naczynia. Dolna czgéé brzu$ca ma for-
meg stozka. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi
dna. Dno wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu widoczny
jest slad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: @ stopki — ok. 12-13 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 15¢

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

150. Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stopka.

Nr inw. ML-A-2027

Utamek stopki. Zostata wykonana przez owinigcie szklanej nici
wokét krawedzi dna. Na jej powierzchni widoczna jest nic zle
potozona, wyodrebniajaca sig z ptaszczyzny.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy z6ltobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13n.

151. Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany wylew i brzu-
siec.

Nr inw. ML-A-2047

Utamek pucharu z Zeberkami. Naczynie zostalo wykonane po-
przez wydmuchanie w formie. Zeberko o malej gléwce tagodnie
wyodrebnia si¢ z plaszezyzny. Wylew ma forme miseczkowata,
pod nim znajduje si¢ lekkie przewgzenie. Korpus naczynia ma
forme cylindryczna, lekko tylko napgczniala.

Szklo przezroczyste, barwy bialej; szklo sodowe.

‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 12f.

152.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A — 2049 piwniczka

Utlamek pucharu z natapianymi, pionowymi Zeberkami. Zeber-
ka maja mata, waska giéwke. Ozdobione sa dodatkowo nato-
pionymi na nie malymi, okraglymi guzkami. Forma korpusu
mocno wydeta.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, zeberka i korpus barwy pia-
skowej, natopione guzki barwy ciemnobrazowej; prawdopodobnie
szklo uzyte do wykonania guzkéw zostato zabarwione kobaltem.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 19

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 12e.

153.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowane dno.

Nr inw. ML-A-2049

Dno ma formg¢ zblizona do stozka, z mocno wyodrgbniong cze-
$cig srodkowa. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc.13a.

154.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowana stopka, dno.

Nr inw. ML-A-2049

Stopka zostata wykonana z waskiego wateczka szklanego, dole-
piona do krawedzi dna. Dno jest wepchniete do §rodka naczy-
nia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: szeroko$c¢ stopki — ok. 0,5 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc.13f.

155.Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany wylew, brzusiec.

Nr inw. ML-A-2049
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Wylew jest lekko wychylony na zewnatrz naczynia, pogrubiony
dolepiona, pojedyncza, dookolna nicia. Na zachowanym utam-
ku nie stwierdzono guzkow.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zélte;.

‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

156.Fragm. krautstrunka — fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A - 2049

Utamek brzu$ca z guzem, z wyciagnigtym ku gérze czopikiem.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 19¢

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13d.

157 .Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A-2049

Utamek brzuéca z duzym guzem typu a, widoczny jest skret.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 19f

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13e.

158.Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowane dno.

Nr inw. ML-A - 2049

Dno ma formg zblizona do stozka. Od spodu widoczne sg kon-
centrycznie rozchodzace si¢ zeberka i §lad po przylepcu. To, ze
zeberka wida¢ tylko od spodu dna moze $wiadczy¢, Ze naczynie
zostato wydmuchane w formie.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zoltej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13b.

159.Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A-2056

Utamki brzusca zachowane z guzami-jgzorami. Podstawa guza
jest wydtuzona, u jego dotu znajduje si¢ mata okragta brodaw-
ka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brgzowej, czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 19h, i

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13g, h.

162.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A-2056

Ulamek brzu$ca z natopiong pojedyncza, dookolna, pozioma
nicia szklana.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13k.

ul. Najswietszej Marii Panny (dawniej Rosenbergéw), rok 1985
163.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A-2281

Utamek brzusca pozbawiony ornamentu. Jego mala & moze
wskazywacd, Ze jest to cze$é dolnej partii brzusca pucharu fleto-
wego, nogi.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: @ brzusca — ok. 2,2 cm.

Datowanie: XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

ul. Najswietszej Marii Panny (dawniej Rosenbergéw), rok 1986
164.Fragm. naczynia — fragmentarycznie zachowane dno.

Nr inw. ML-A - 2468

Utamek dna o lekko falistym przekroju.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42.

165.Fragm. pucharu — utamek brzusca.

Nr inw. M1-A-2468

Utamek brzusca z natopionym zeberkiem, gléwka zeberka sze-
roka, podobna do kropli.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. —

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 14e.

166.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. ML-A-2786

Utamek brzusca z pojedyncza, dookolna nicia szklana.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowej.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 14f.

160.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany brzusiec.
Nr inw. ML-A-2056
Utamek brzuéca z duzym guzkiem typu d, guzek ma podluing

167.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu-
siec, stopka.

podstawe, u dotu umieszczony jest guz z widocznym skretem.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perfowobiale;j.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 19g

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13i.

161.Fragm. pucharu — fragmentarycznie zachowany wylew, stopka.

Nr inw. ML-A-4056

Utamek wylewu. Wylew ma formeg miseczkowata, jest wychylo-
ny na zewnatrz naczynia. KrawedZ zaznaczona byla dolepiong
dookolna, pojedyncza nicig. Stopka wykonana z waskiej taSmy
szklanej dolepionej do krawedzi dna. Krawedz stopki zaakcen-
towana dookolnym rowkiem.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarne;.
Wymiary: szeroko$¢ stopki — ok. 1,2 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 13j.

Nr inw. ML-A — 2929

Zachowany dolny utamek brzusca z kilkakrotnie owinieta nicia
dookota korpusu. Nici oddzielaja strefe wystgpowania guzkéw od
podstawy. Stopka wykonana z nici owinigtej dookola krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: XIII-XIV w.

Tabl. 19b

Literatura: S. Firszt, 1994, s. 22-42, ryc. 14h.

Stare Miasto, dziatka 761/1, wykop III, ar I, éwiartka 3, obiekt 5,
rok 1998
168.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-149

Forma naczynia maczugowata. Wylew pogrubiony jest dolepiona
dookolna, pojedyncza nicia. Ponizej ni¢ oddziela strefg wylewu
od brzusca. Brzusiec ozdobiony jest guzkami typu a, natopionymi
na jego powierzchni¢ w spiralnych rzgdach. Stopka wykonana z
nici owinietej wokét krawedzi dna naczynia. Na jej powierzchni
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169

widoczne s3 trojkatne §lady po szczypcach szklarskich. Dno we-
pchnigte do wngtrza naczynia. Widoczny jest od spodu §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowobrunatnej,
Wymiary: & stopki — 11 - 11,5 cm, & wylewu — 7,2 cm, szeroko$¢
stopki — 1,5-2 cm

Datowanie: pézne §redniowiecze.

Tabl. 20b

Literatura: materialy niepublikowane.

.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. ML-A-149

Forma naczynia lekko maczugowata. Wylew oddziela od brzu§-
ca pojedyncza, dookolna ni¢. Na brzuscu natopiono guzki typu
aw spiralnych rz¢dach. Nie stwierdzono na dolnej czgsci brzus-
ca, nodze, natapianych nici szklanych oddzielajacych brzusiec
od stopki. Stopka zostala wykonana z nici owinigtej dookota
krawedzi dna. Widoczne jest miejsce dolepienia nici do krawe-
dzi. Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia. Widoczny §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlotawe;j.
Wymiary: & stopki — 11 cm, @ wylewu — 7,5 cm, szeroko$¢ stop-
ki- 1,8 cm

Datowanie: péZne Sredniowiecze.

Tabl. 18e

Literatura: materialy niepublikowane.

170.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

17

Nr inw. ML-A-149

Forma naczynia lekko napeczniata. Dookolna, pojedyncza ni¢ od-
dziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony jest guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: poZne Sredniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany wy-
lew,

brzusiec.

Nr inw. ML-A-149

Forma naczynia stozkowata. Dookolna, pojedyncza ni¢ oddzie-
la od brzusca pionowo ustawiony wylew. Brzusiec ozdobiony jest
natopionymi w spiralnych rzgdach guzkami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: pozne Sredniowiecze.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

172.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec.

Nr inw. ML-A-149

Forma naczynia lekko napgczniata. Dookolna, pojedyncza nié
oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony natopionymi guz-
kami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnobrunatne;.
Wymiary: & wylewu - 6,8 cm

Datowanie: poZne Sredniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

173.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany wy-
lew, brzusiec.

Nr inw. ML-A-149

Forma naczynia lekko napegczniata. Dookolna pojedyncza nié
oddziela wylew od brzudca. Na brzuécu guzki typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: & wylewu — 8,2 cm

Datowanie: p6Zne §redniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

174.Fragm. pucharu fletowego — wylew i brzusiec.

72

Nr inw. ML-A-149

Forma naczynia stozkowata. Nie ma nici oddzielajacej wylew
od strefy wystgpowania guzkéw. Na zachowanych fragmentach
stwierdzono jeden guzek typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: pzne Sredniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

175.Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany wylew, brzusiec.

Nr inw. MI-A-149

Wrylew ustawiony byt pionowo. KrawgdZ lekko wychylona na ze-
wnatrz, pogrubiona dolepiona nicig. Wylew przechodzi w baniasty
brzusiec. W miejscu zatomu nalepiono pojedyncza, dookolna nié.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-perfowobru-
natnej.

Wymiary: —

Datowanie: poZne Sredniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

Stare Miasto, dziatka 761/1, wykop III, ar I, éwiartka 1, obiekt 10,
gleb. 130-230 cm, rok 1998
176.Fragm. pucharu fletowego — stopka i dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do wnetrza naczynia, od spodu jest §lad po przylep-
cu. Na powierzchni stopki widoczne sg stabe, tréjkatne §lady po
szczypcach szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: szerokos¢ stopki — 3,2 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

Stare Miasto, dziatka 761/1, wykop III, ar I, éwiartka 3, obiekt 3,
warstwa 3, rok 1998
177.Fragm. pucharu fletowego — stopka i dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na jej
powierzchni widoczne s tréjkatne §lady po szczypcach szklar-
skich. Dno jest wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu wi-
doczny $lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & stopki — ok.12,5 cm, szeroko§¢ stopki — 2,5 cm
Datowanie: péZne Sredniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

Stare Miasto, dziatka 761/1, wykop III, ar I, warstwa 1, éwiartka 1
178.Fragm. pucharka — fragmentarycznie zachowany brzusiec.

Nr inw. —

Brzusiec lekko napecznialy, ozdobiony guzkami typu c, ze stabo
wyodrgbnionymi czopikami.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 19¢

Literatura: materialy niepublikowane.

Stare Miasto, dziatka 761/1, wykop IIL, ar I, éwiartka 3, obiekt 6
179.Fragm. pucharu fletowego — stopka i dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Widoczne
jest miejsce przylepienia nici do dna. Na powierzchni stopki znaj-
duja si¢ mate (1 mm Srednicy) zaglebienia. Dno jest wepchnigte
do érodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej z ogniskami kredowy-
mi. Widoczne drobne pecherzyki gazowe.

Wymiary: @ stopki — 13,7 cm, szeroko$¢ stopki — 2,8 cm
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Datowanie: pozne §redniowiecze.
Tabl. 20c
Literatura: materialy niepublikowane.

180.Fragm. pucharu fletowego — wylew i brzusiec,
Nr inw. —
Forma naczynia stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, wyso-
ki, w odleglosci 4,5 cm od krawedzi wylewu znajduje sie poje-
dyncza, dookolna ni¢ oddzielajaca wylew od brzusca. Na brzu§-
cu widoczne guzki typu a, natopione w spiralnych rzedach.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej.
Wymiary: —
Datowanie: pdZne $redniowiecze.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

Stare Miasto, dziatka 761/1, wykop III, ar I, obiekt 1, warstwa 1,
éwiartka 2/3
181.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, dno.

Nr inw. —

Pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec

ozdobiony guzkami typu a. Dno wepchnigte do §rodka naczy-
nia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: pézne §redniowiecze.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

Stare Miasto, dzialtka 761/1, wykop III, ar I, obiekt 3, éwiartka 2,
warstwa 4
182.Fragm. pucharu fletowego — dolna cze$¢ brzusca, stopka, dno.

Nr inw. -

Brzusiec oddziela od stopki natopiona ni¢. Noga ma forme stoz-
kowata. Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota kra-
wedzi dna. Na powierzchni stopki widoczne sa tréjkatne Slady
po szczypcach szklarskich. Dno jest wepchniete, od spodu wi-
doczny §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowoztociste;.
Wymiary: & stopki - 9,7 cm, szeroko$¢ stopki — 2,5 cm
Datowanie: p6Zne sredniowiecze.

Tabl. 20a

Literatura: materialy niepublikowane.

LWOWEK SLASKI’

L ul. Dluga, stanowisko 22
183.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, wylew.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzu$ca dookolna, masywna nicia szklana. Brzusiec ozdobiony
jest guzkami typu a .
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sa mate pe-
cherzyki gazowe.
Wymiary: & wylewu — 6 cm
Datowanie: XITI-XTV w.
Tabl. 21a
Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17.

184 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, wylew.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca pojedyncza, dookolna nicig szklana. Brzusiec ozdobio-
ny guzkami typu a .
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sg podtuzne,
ustawione réwnolegle do osi naczynia, pecherzyki gazowe.
Wymiary: & wylewu — 6,2 cm
Datowanie: XIII-XIV w.
Tabl. 21b
Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17.

185.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzu$ca dookolng, pojedyncza nicig szklana. Brzusiec ozdobio-
ny guzkami typu a. Strefa wystepowania guzkéw ograniczona w
dolnej partii brzusca pojedyncza, dookolng nicig. Na stopce wi-
doczne sa trojkatne §lady po szczypcach. Dno wepchnicte do
§rodka naczynia, widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne pecherzyki
gazowe, ustawione réwnolegle do osi naczynia.
‘Wymiary: wysoko§¢ (rekonstrukcja rysunkowa) — 35,5 cm, &
wylewu — 5 cm, @ stopki — ok. 12,5 cm
Datowanie: XIII-XIV w.
Tabl. 22
Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17

7 Zesp6t naczyn z Lwéwka Slaskiego znajduje si¢ w zbio-
rach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze

186.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna, pojedyncza nicig szklana. Nie zachowaly si¢
fragmenty brzuSca z guzkami. Na nodze naczynia nie ma nici
szklanych. Przejécie brzuéca w stopk¢ uformowane jest w for-
mie lekko napeczniatej. Dno wepchnigte do §rodka naczynia,
widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy lekko zielonkawej.

Wymiary: wysoko$¢ (rekonstrukcja rysunkowa) — 37 cm, & stopki
-11,2cm,

Datowanie: XIII-XIV w.

Tabl. 21h

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17.

187.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nrinw. —

Brzusiec ozdobiony guzkami typu a . Dolng parti¢ oddziela od
stopki dookolna, pojedyncza ni¢ szklana.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sa okragle
pecherzyki gazowe.

Wymiary: —

Datowanie: XIII-XIV w.

Tabl. 21g

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17.

188.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolng pojedyncza nicig. Brzusiec ozdobiony guzka-
mi typu a. Od dohu nie jest ograniczony nicia.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: & nogi — 2,5 cm

Datowanie: XIII-XIV w.

Tabl. 21c, d

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17.

189.Fragm. pucharu — brzusiec.

Nr inw. —

Utamek brzusca ozdobiony guzkami typu a.

Szkto pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej; obecnie sko-
rodowane.

Wymiary: —

Datowanie: XITI-XTV w.

Tabl. 21f

Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17.
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190.Fragm. pucharu - brzusiec. Wymiary: —
Nr inw. - Datowanie: XIII-XIV w.
Utamek brzusca ozdobiony guzkami — lezkami. Tabl. 21e

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j. Literatura: S. Firszt, 1999, s. 17.

NYSA3

I. ul. Bankowa (obecnie M. Kostrzewy), wykop I, profil péinocny.
Kloaka renesansowa 1958 r.
191.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, wylew.

Wymiary: @ dna - 3 cm,
Datowanie: pZne §redniowiecze.
Tabl. 24c

Nr inw. MNa/A/173/19

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna, pojedyncza, szklana nicia; sptaszczong w miej-
scu zlepienia koficéw. Brzusiec ozdobiony guzkami w formie lezek.
Szklo przezroczyste, barwy lekko zielonkawe;j.

Wymiary: & wylewu — 5 cm, wysoko$¢ wylewu — 7,3 cm
Datowanie: pézne $redniowiecze.

Tabl. 23b

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159, ryc. 2e.

192.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, wylew.

Nr inw. MNa/A/173/13

Forma napegczniata. Wylew lekko wychylony na zewnatrz, do-
okolna, pojedyncza nic szklana oddziela wybrzuszony brzusiec.
Brzusiec ozdobiony guzkami w formie tezek, utoZzonych w spi-
ralne rzedy.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: & wylewu — ok.7,5 cm, maksymalna wydgtosé brzusca
—-o0k.12,3cm

Datowanie: p6Zne Sredniowiecze.

Tabl. 24b

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159, ryc. 4c.

193.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/173/19

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od brzu-
§ca pojedyncza, dookolng nicia szklana. Brzusiec ozdobiony guz-
kamiw formie tezek. Od dohu brzusca strefa wystgpowania guzkéw
ograniczona jest kilkakrotnie owini¢tymi niémi szklanymi.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: péZne §redniowiecze, XV-XVIw.

Tabl. 24a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159,

194 Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, dno, stopka.

Nr inw. MNa/A/ 173/19

Fragmentarycznie zachowany pucharek. Wylew lekko wychylo-
ny na zewnatrz, dookolna, pojedyncza nic oddziela go od cylin-
drycznego, lekko napeczniatego brzuéca. Brzusiec ozdobiony ma-
lymi guzkami z wyciagnietymi ku gérze czopikami. Stopka ufor-
mowana z waleczka szklanego, dodatkowo karbowanego przez
szczypee. Dno wepchnigte do Srodka naczynia, widoczny jest §lad
po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: & wylewu — 13 cm, @ dna ze stopka — 12 cm, wysoko$¢
(z rekonstrukeji rysunkowej) — ok. 13 cm

Datowanie: p6Zne Sredniowiecze.

Tabl. 23a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc. 4c.

195.Fragm. lampy — trzonek

Nr inw. MNa/A/173/19

Dolna cze¢é¢ lampy, ma forme stozkowata. Dno jest lekko we-
pchnigte do $rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzysto-mato-
wej; pierwotnie przezroczyste, zielonkawe.

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc. 12g.

196.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. MNa/A/173/19

Wylew mocno wychylony na zewnatrz, w miejscu przejscia w
brzusiec przewezony, brzusiec ma forme baniastg. Nie zacho-
waly si¢ fragmenty z ornamentem. Stopka wykonana z waleczka
szklanego.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowo-bru-
natne;j.

Wymiary: @ wylewu — 14 cm, @ dna— 12 cm

Datowanie: XV-XVI w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

197.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/173/19

Utamek brzusca niskiego, napecznialego pucharka, ozdobiony
duzym, plaskim guzkiem.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrunatnej.
Wymiary: -

Datowanie: XV-XVI w.

Tabl. 23c

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, W., 1999, s. 133-158.

198.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/ 173/19

Utamek brzuca niskiego pucharka, ozdobiony duzym guzkiem typu
d - plaska kropla szkta z guziczkowatym guzkiem w gérnej czgsci.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozielonej.
Wymiary: —

Datowanie; XV-XVI w.

Tabl. 23d

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

199.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw.MNa/A/173/19

Utamek brzu$ca prawdopodobnie pucharu fletowego, ozdobio-
ny guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 23e

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

200.Fragm. pucharka ~ wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. MNa/A/173/19

Niski, przysadzisty pucharek z baniastym brzuécem, ozdobionym
duzymi, ptaskimi guzkami. Wylew ustawiony pionowo lub lekko na-
chylonyw kierunku wnetrza naczynia, pogrubiony na krawedzi dole-
piona, dookolna nicig. Stopka wykonana z wateczka szklanego.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XV-XVI w,

Tabl. 23f

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

II. wykop I, stanowisko 1, odcinek 3, warstwa D, 1960 r.
201.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Dno naczynia stabo wepchnigte do jego wnetrza, widoczny jest

8 Zespdt naczyn z Nysy znajduje si¢ w zbiorach Muzeum
Okreggowego w Nysie.
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§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: Sredniowiecze.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

208.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/176/9

Forma stozkowata. Zachowany fragment nie ma nici szklanej.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistobrazowe;j.
Wymiary: & wylewu — ok.6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

wykop II, stanowisko 4, warstwa A i B, 1960 r.
202.Fragm. pucharka — brzusiec, dno, stopka.
Nr inw. MNa/A/176/9

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

209.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka.

Fragment niskiego, przysadzistego pucharka. Brzusiec cylin-
dryczny lub baniasty. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od
spodu widoczny jest $lad po przylepcu. Stopka wykonana z ta-
§my szklanej. Brak element6w z ornamentem.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

‘Wymiary: & dna ze stopka — 8,3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

203.Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw. MNa/A/176/9

Stopka wykonana z nawinigtej dookota dna nici szklanej, wi-
doczny jest §lad po miejscu doklejenia na krawedzi dna. Dno
jest wepchnigte do §rodka naczynia, widoczny jest §lad po przy-
lepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistobrazowej
Wymiary: & dna ze stopka — ok.13 cm, szerokosé stopki — 3,5 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 26e

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-15.

204.Fragm. butelki — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/176/9

By¢ moze fragmenty pucharu fletowego napeczniatego lub duzej
butelki. Wylew ustawiony pionowo, brzusiec baniasty, ozdobiony po-
jedyncza, dookolna nicig z matymi odgatezieniami (motyw gatazki).
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 26¢

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

205.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/176/9

Ulamek brzusca ozdobiony guzkami-kroplami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystozotte;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

206.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/176/9

Forma stozkowata. Pojedyncza, dookolna ni¢ szklana oddziela
wylew od brzudca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlocistobra-
ZOwej.

Wymiary: wysoko§¢ wylewu — 4,6 cm, & wylewu — ok. 8,5 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl.-

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

207 .Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/176/9

Forma stozkowata. Na zachowanym fragmencie nie ma nici
szklanej.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistomiodowe;.
Wymiary: & wylewu — ok. 6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

Nr inw. MNa/A/176/9

Forma stozkowata. Zachowany fragment nie ma nici szklane;.
Stopka wykonana z nici szklanej owinietej dookota dna naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ziclonkawej.
Wymiary: & wylewu — ok. 7,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

IV. Wykop I - 1962 r.
210.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7/1969

Forma stozkowata. Wylew oddzielony od brzuéca pojedyncza,
dookolna nicig szklana. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistozotte.
Wymiary: & wylewu — ok.7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 26a

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-15.

211.Fragm. pucharu fletowego — dolna cz¢s¢ brzusca, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/178/3

Stopka ma formg lekko zdeformowanego kota. Przy krawedzi
widoczne sa slady nici, z ktérej zostata wykonana, w postaci do-
okolnych, delikatnych zlobkéw. Na dolnej czgéci brzuscea ( no-
dze) nie stwierdzono obecnoéci nici szklanej. Dno jest wepchnie-
te do §rodka naczynia, widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnoszaro-kremo-
wej.

Wymiary: & stopki — 13,6 — 14 em

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 25e

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

212.Fragm. pucharu fletowego — fragm. brzusca.

Nr inw. MNa/A/178/3

Fragment dolnej czeéci brzusca, nogi, bez ornamentu. Forma
lekko stozkowata.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: maks. & -3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 26b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

213.Fragm. pucharu fletowego - stopka.

Nr inw. MNa/A/178/3

Stopka ma forme lekko zdeformowanego kota. Wykonana zo-
stata z nawinigtej dookolnie nici. Widoczne jest miejsce dole-
pienia nici do krawgdzi dna. Przy krawgdzi widoczne sa tréjkat-
ne §lady po szczypcach. Dno jest wepchnigte do §rodka naczy-
nia, widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowo-zio-
cistej.

Wymiary: @ stopki — 11,1 - 11,8 cm, & nasady brzusca — 7 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 25f

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

214.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/178/3
Fragment brzuéca z jednym guzkiem typu a.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowobrazowe;.
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Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s, 133-159.

215.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

V.

Nr inw. MNa/A/178/3

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Nie zaobserwo-
wano obecnoéci ornamentu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy z6ttosrebrzyste;.
Wymiary: & wylewu — ok. 10 cm

Datowanie: XTIV - XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

Wykop III - 1962 r. - studnia 1, warstwa 3

216.Fragm. pucharu - stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/180/1

Prawdopodobnie to fragment niskiego, stozkowatego lub bania-
stego pucharka. Stopka wykonana z nawini¢tej dookolnie nici. Dno
jest wepchniete do Srodka naczynia. Widoczny §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: & stopki — 8,3 cm

Datowanie: péZne $redniowiecze.

Tabl. 25a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

217.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

VL

Nr inw. MNa/A/180/1

Fragment dolnej czgsci brzusca, nogi, pozbawiony ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: —

Datowanie: pézne $redniowiecze

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

Wykop I1I — 1962 r. - studnia 2

218.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

VIL

Nr inw. MNa/A/180/2

Zachowana dolna czgé¢ pucharu fletowego. Na brzuscu nie wi-
da¢ ornamentu. Stopka wykonana z nici szklanej owini¢tej do-
okota dna naczynia. Dodatkowo do krawedzi stopki dolepiono
pojedyncza nié¢. Widoczne sa tréjkatne §lady po szczypcach
szklarskich. Dno ma forme stozka wepchnigtego do wnetrza
naczynia, widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlocistej.
Wymiary: & stopki — ok. 12 cm, & zachowanej czgici brzusca —
2,7 cm, zachowana wysoko$é naczynia — ok. 15 cm

Datowanie: pdZne Sredniowiecze.

Tabl. 25b

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

Wykop III - 1962 r. - studnia 2, warstwa 2

219.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. MNa/A/180/2

Zachowany fragment brzusca bez ornamentu. Stopka naczynia
wykonana z nici szklanej. Na krawedzi widoczne sg tréjkatne
§lady po szczypcach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: & stopki — 12 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

VIIIL. Wykop III - 1962 - studnia
220. Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.
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Nr inw. MNa/A/180/10

Brzusiec ozdobiony guzkami-tezkami, stopka wykonana z nici.
Szlkdo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: szeroko§é stopki — 3,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

IX. Wykop III - 1962 r. - studnia 4
221.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/180/4

Fragment stopki i dna pucharu fletowego. Stopka wykonana z
nici szklanej. Przy krawedzi widoczne sa tréjkatne §lady po
szczypcach szklarskich. Dno ma forme stozka wepchnigtego do
§rodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy z6ito-zielonkawe;.
Wymiary: & stopki — 10,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 25¢

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

222.Fragm. pucharu - stopka.

Nr inw. MNa/A/180/4

Fragment stopki naczynia, wykonanej z nici szklanej. Na gérne;j
powierzchni widoczne s3 nici.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;j.
Wymiary: & stopki ok. 10 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 25d

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

223.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/180/4

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Na zachowanym
fragmencie nie ma ornamentu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & wylewu — 6 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura; M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

224 Fragm. pucharu - brzusiec.

Nr inw. MNa/A/180/4

Zachowany fragment brzusca ozdobiony jest guzkami — tezkami.
Szkio przezroczyste, barwa zielonkawa.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

225.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/180/4

Stopka wykonana z nici szklanej. Dno naczynia wepchniete do
$§rodka. :

Szkto przezroczyste, barwy jasnozielone;.

Wymiary: & stopki — ok. 14 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

X. Wykop ITI - 1962 r. - studnia 5
226.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/180/5

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. 5,7 cm ponizej
krawedzi wylewu przebiega pojedyncza dookolna ni¢, oddzielaja-
cawylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony matymi guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-brazowej.
Wymiary: & wylewu — 5,8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 27f

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc. 2c.

227.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/180/5

Zachowana dolna czgsé pucharu fletowego. Brzusiec ozdobio-
ny guzkami typu a. Stopka nie jest oddzielona od brzusca do-
okolna nicia. Stopka wykonana z nici, widoczne jest miejsce przy-
lepienia nici do krawedzi dna. KrawedZ dodatkowo pogrubiona



KATALOG ZABYTKOW

przez dolepiona ni¢ szklana. Widoczne sg tréjkatne $lady po
szczypcach szklarskich przy krawedzi stopki. Dno ma forme stoz-
ka wepchnigtego do Srodka naczynia, z widocznym $ladem po
przylepcu.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzysto-kremowe;.
Wymiary: & stopki — 12,5 — 12,7 cm, & zachowanej czesci brzu-
§ca-3,4cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 27e

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

228 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/180/5

Dolna cze$é pucharu fletowego. Zachowana czgs¢ brzusca bez
ornamentu. Stopka zachowana fragmentarycznie, wykonana z
nici. Dno wepchnigte do srodka naczynia, widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 27¢

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

229.Fragm. naczynia typu kuttrolf — szyjka.

Nr inw. MNa/A/180/5

Fragment szyjki, w postaci utamka skreconej rurki.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-brazowe;.
Wymiary: & rurki — ok. 1,6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 27b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

230.Fragm. naczynia typu kuttrolf — szyjka.

Nr inw. MNa/A/180/5

Fragment szyjki, w postaci skreconej rurki szklanej. W przekro-
juw formie tezki i kolistej, o zmienne;j §rednicy. Na powierzchni
widoczne sg miejsca styku z innymi rurkami tworzacymi szyjke
naczynia.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocisto-brazowej.
Wymiary: & rurki -2 - 3,4 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 27a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159, ryc. 8h.

231.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/180/5
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. 4,5 cm od kra-
wedzi wylewu pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela wylew od brzu-

Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159.

234.Fragm. pucharu - brzusiec.

Nr inw. MNa/A/180/5

Ulamek brzusca ozdobiony guzkami-tezkami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159.

235.Fragm. pucharu - stopka.

Nr inw. MNa/A/180/5

Utamek stopki pucharu, wykonanej z nici nawinigtej dookota
dna naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozottej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

236.Fragm. pucharu - stopka.

Nr inw. MNa/A/180/5

Utamek stopki pucharu, wykonanaej z nici szklanej nawini¢tej
dookota dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozotte;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

237.Fragm. pucharu - dno.

Nr inw. MNa/A/180/5

Dno ma formeg stozka wepchnigtego do wnetrza naczynia. Od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M.Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-158.

238.Fragm. pucharu — dno.

Nr inw. MNa/A/180/5

Dno ma forme stozka, wepchnigtego do $rodka naczynia. Od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.

$ca. Brzusiec ozdobiony jest guzkami typu a, z widocznym skre- Wymiary: —

tem, nalepionymi w uko$nych rzedach. Datowanie: XIV-XV w.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzysto-pertowe;. Tabl. —

Wymiary:- Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. — XI. Wykop III - 1962 r. - studnia 6

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159. 239.Fragm. pucharu fletowego — dno.
Nr inw. MNa/A/ 180/6

232.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec. Dno ma forme stozka, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Nr inw. MNa/A/180/5

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, krawedz zaokra-
glona, w odlegtosci 3,3 cm od niej wystepuje pojedyncza dookolna
nié. Na brzu$cu znajdujg sie zagtadzone guzki typu a .

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzysto-zottej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

233.Fragm. pucharu - brzusiec.

Nr inw, MNa/A/180/5
Utamek brzusca ozdobiony guzkami-kroplami.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.

Wymiary: —

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: @ dna - 7,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

240.Fragm. pucharu — wylew.

Nr inw. MNa/A/180/6

Wylew ustawiony pionowo. KrawedzZ pogrubiona przez dolepie-
nie ta§my szklanej, ozdobionej przez karbowanie.

Szklo przezroczyste o pertowej powierzchni.

Wymiary: grubos¢ scianki - 0,1 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 27d

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski 1999, s. 133-158.
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XII.Wykop III - 1962 r. — studnia 7

241.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. MNa/A/180/7
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. w odlegtosci 6,8
cm od krawedzi wylewu pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela wy-
lew od brzusca. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlociste;.
Wymiary: & wylewu 6,2 cm
Datowanie: péZne Sredniowiecze.
Tabl. 27g
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

242 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/180/7
Dolna czgs¢ pucharu fletowego. Brzusiec od czesci przydennej
oddziela pojedyncza, dookolna nié. Stopka wykonana z dole-
pionej do krawedzi dna nici szklanej. Widoczne jest miejsce
dolepienia. Krawgdz stopki jest dodatkowo wyodrgbniona przez
dolepiong do niej dookolna nié. Dno ma forme fagodnego stoz-
ka wepchnigtego do wnetrza naczynia. Widoczny jest od spodu
§lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielonkawej.
‘Wymiary: & stopki — ok. 14 cm, zachowana wysoko$¢ — ok. 7 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. 27h
Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, 5. 133-159, ryc. 3a.

243.Fragm. pucharu fletowego — stopka.
Nr inw. MNa/A/180/7
Fragmentarycznie zachowana stopka, wykonana z nici szklanej.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biato-perfowe;j.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

244 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. MNa/A/180/7
Utlamek brzusca ozdobionego guzkami —fezkami, uktadajacymi
si¢ w ukosne rzgdy.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlociste;.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominiski, 1999, s. 133-159.

245.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. MNa/A/180/7
Utamek brzusca, ozdobiony guzkami typu a, z widocznym skre-
tem.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biato-pertowe;.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

246.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. MNa/A/180/7
Utamek brzusca ozdobiony guzkami-kroplami, w nieregularnym
uktadzie.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

247.Fragm. pucharu fletowego — wylew.
Nr inw. MNa/A/180/7
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowany frag-
ment bez ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielonkawo-ztocistej.
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Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

248.Fragm. pucharu — dno.

Nr inw. MNa/A/180/7

Fragment dna w formie stozka, dno wepchnigte do $§rodka na-
czynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w,

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

XIII. Wykop III - 1962 r. - studnia 8
249.Lampa — dolna czgsc.

Nr inw. MNa/A/180/8

Dolna czgéc lampy, forma stozkowata.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: & dna — ok. 3 cm, zachowana wysokosé — 7,5 cm
Datowanie: XV w.

Tabl. 28a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

250.Butelka — wylew, szyjka.

Nr inw. MNa/A/180/8

Szyjka ma forme stozka, wylew jest lekko wychylony na zewnatrz.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnozielone;.
Wymiary: min. & -1,9-2,1cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

251.Butelka — wylew, szyjka.

Nr inw. MNa/A/180/8

Szyjka ma forme stozka, wylew jest wychylony na zewnatrz.
Szklo przezroczyste, barwy ciemnozielonej, widoczne sg mate
pecherzyki powietrza.

Wymiary: & szyjki pod wylewem — 1,7 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XIV. Wykop IV - 1962 r. — studnia 1
252.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/181/6

Stopka wykonana z nici szklanej.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowo-brazowej.
Wymiary: @ stopki — 15 cm, szeroko$§é — ok. 2,5 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

253.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw, MNa/A/181/6

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela strefe wylewu od brzuéca. Brzusiec ozdo-
biony guzkami typu a, z widocznym skretem.

Szkio pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

254.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. MNa/A/181/6

Dolna czgsé brzusca, noga, bez ornamentu. Stopka wykonana z
nici szklanej.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

‘Wymiary: szerokos¢ stopki — 3 cm

Datowanie: XIV-XV w.
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Tabl. —
Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

255.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. MNa/A/181/6

Forma stozkowata. Stopka wykonana z nici szklanej.

Szkto mocno skorodowane, nieprzezroczyste, barwy ciemnobra-
ZOWEj.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

256.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/181/6

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna, po-
jedyncza ni¢, w odlegtosci 3,5 cm od krawedzi wylewu, oddziela
wylew od brzu$ca. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a, z widocz-
nym skretem.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XV. Wykop IV - 1962 r. — studnia 2
257.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/a/ 181/2

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzuica. Brzusiec ozdobiony guz-
kami-kroplami, ustawionymi w spiralne rzedy. Dolna cze$é brzu-
§ca oddzielona jest od stopki naczynia 9 zwojami dookolnej nici.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: zachowana wysokos¢ brzusca — 42 cm, zach. & wyle-
wu -5,4 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 29a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159, ryc. 2a.

258.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/ 181/2

Fragmentarycznie zachowana stopka, wykonana z nici szklanej.
Nié¢ przy krawedzi jest wyodregbniona. Widoczne sg tréjkatne
§lady po szczypcach szklarskich.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: @ stopki — 13 cm, szerokosé — 3-4 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 29d

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

259.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. Mna/A/181/2

Dolna cze$¢ brzusca, noga, pozbawiona ornamentu, forma lek-
ko stozkowata.

Szklo przezroczyste, jasnozielonkawe, dobrze odbarwione.
Wymiary: & brzusca: 2,4 - 3,4 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 29b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

260.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/181/2

Fragmentarycznie zachowana czes¢ brzu$ca. Forma zblizona do
walca. Ornament z guzkéw-tezek natozonych na powierzchnie
naczynia w spiralnych rzedach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: @ brzusca — ok. 5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 29¢

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

261.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/181/2
Stopka wykonana z nici szklanej owinigtej dookota dna. Widocz-
ne jest miejsce dolepienia nici. Dno jest wepchnigte do srodka
naczynia. Zachowany jest $lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.
Wymiary: @ stopki— 14 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

262.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. MNa/A/181/2
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony jest
guzkami-tezkami.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perlowozlocistej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XVL Wykop V - 1962 r. — studnia 1
263.Fragm. pucharu fletowego — stopka.
Nr inw. MNa/A/182/2
Utamek stopki naczynia wykonanej z nici szklanej.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: @ stopki — ok. 13 em
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

264.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. MNa/A/182/2
Dolna czes¢ brzusca, noga. Bez ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistobrazowej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

265.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. MNa/A/182/2
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzu$ca. Brzusiec ozdobiony za-
gladzonymi guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;.
Wymiary: -
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. —
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

266.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/182/2
Fragmentarycznie zachowane dno ze stopka. Dno mocno we-
pchnigte do §rodka naczynia. Widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnoztocistej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. —
Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

267.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/182/2
Fragmentarycznie zachowane dno ze stopka. Dno mocno we-
pchniete do §rodka naczynia, widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistobrazowej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. —
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.
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268.Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw. MNa/A/182/2

Fragmentarycznie zachowane dno ze stopka. Stopka wykonana z
nici owinigtej dookota dna naczynia. Przy krawedzi stopki widocz-
ne s §lady po szczypcach szklarskich w postaci matych dotkdw.
Dno jest wepchnigte do Srodka naczynia, zachowany jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: & stopki- 14,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

269.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/2

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Wylew od brzu-
§ca oddziela pojedyncza, dookolna ni¢. Brzusiec ozdobiony za-
gladzonymi guzkami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159.

XVIL. Wykop V - 1962 r. - studnia 5
270.Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw, MNa/A/182/7

Czesciowo zachowana stopka z dnem. Stopka wykonana z nici
szklanych, wyraZnie wyodrebniajacych si¢ z powierzchni stopki.
Przy krawedzi widoczne sg §lady po szczypcach szklarskich, w
postaci malych dotkéw. Dno jest wepchnigte do wngtrza naczy-
nia, widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlociste;.
Wymiary: & stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 32b

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

271.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Brzusiec w formie lekko stozkowatej, ozdobiony guzkami typu
a, z widocznym skretem. Guzki ulozone w spiralne rzedy.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;.
Wymiary: @ brzusca: 3,6 - 4,3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 32f

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

272.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Czegsciowo zachowana stopka z dnem. Stopka wykonana z nici
szklanej. Przy krawedzi widoczny jest przebieg nici. Dno jest we-
pchniete do Srodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystoperlowe;.
Wymiary: & stopki-11,7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 30c

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

273.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.
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Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Zachowany wylew, gérna czgs¢ brzusca, dol-
na czeS¢ brzusca, noga, stopka i dno. Prosto ustawiony wylew,
oddzielony od brzusca pojedyncza, dookolna nicia. Ponizej brzu-
siec ozdobiony jest guzkami typu a, uktadajacymi si¢ w spiralne
rz¢dy. Od dotu strefa wystepowania guzkéw ograniczona spiral-
nie owinietg nicia dookotla dolnej czgsci brzusca. Zachowat sig
jeden skret, po pozostalych pozostaty jedynie §lady na powierzch-
ni brzuSca. Stopka zostala wykonana z nici szklanej owinigtej
dookota krawedzi dna. Dno jest wepchnigte do wnetrza naczy-
nia, widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
‘Wymiary: wysoko&¢ zachowanej, dolnej cze$ci naczynia — 19,5
cm, & stopki z dnem - ok. 13 cm, & wylewu — 6 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 32¢c, e

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

274.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Zachowana fragmentarycznie dolna czg$¢ naczynia. Brzusiec
ozdobiony jest guzkami typu a . Nie ma nici szklanych oddziela-
jacych strefe wystepowania guzkéw od stopki. Stopka wykona-
na z nici szklanej, owinigtej dookota krawedzi dna, Widoczne
jest miejsce dolepienia nici, przy nim maly otwér. Dno wepchnig-
te do §rodka naczynia, widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlocistej.
Wymiary: & stopki z dnem - 13,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 32a

Literatura: W, Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-158.

275.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Zachowana fragmentarycznie dolna czg$¢ naczynia. Na dolnej
czesci brzusca widoczne sg §lady po dookolnych niciach szkla-
nych, ograniczajacych strefe wystgpowania guzkéw na brzuscu.
Stopka wykonana z nici szklanej, doklejonej do krawedzi dna,
widoczne jest miejsce doklejenia. Dno wepchnigte do $rodka
naczynia. Zachowany jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystobialej
Wymiary: & stopki z dnem — ok.13 cm, & brzusca na maks. za-
chowanej wysokosci — 6,7 cm, zachowana wysoko$¢ naczynia —
8,6 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 32b

Literatura: Krawczyk, M., Rominski, W, 1999, s. 133-158

276.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Zachowana fragmentarycznie dolna czg§¢ naczynia. Brzusiec
ozdobiony jest guzkami typu a . Od dotu strefa wystgpowania
guzkdéw ograniczona byta pojedyncza dookolng nicia. Obecnie
zachowany jest po niej tylko §lad na powierzchni naczynia. Stopka
wykonana jest z nici dolepionej do krawgdzi dna, widoczne jest
miejsce dolepienia. Przy krawedzi stopki zachowane s trojkat-
ne slady po szczypcach szklarskich. Dno naczynia wepchnigte
jest do jego §rodka. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;.
Wymiary: & stopki z dnem — ok.14 cm, @ brzu$ca na maks. zacho-
wanej wysokosci — 4,5 cm, zachowana wysoko§é naczynia — 10,6 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 32d

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

277.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Zachowana fragmentarycznie dolna czgéé naczynia. Na dolnej
czesci brzusca nie zaobserwowano ornamentu. Stopka zostala
wykonana z nici, widoczne jest miejsce dolepienia nici do kra-
wedzi dna. Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, zachowany
jest §lad po przylepcu.

Szkio pierwotnie przezroczyste, barwy zielone;.

Wymiary: & stopki z dnem - 12,5 cm, zachowana wysoko$¢ — 9,4

Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. 31a
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

278.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7
Zachowana wigksza cze$¢ naczynia. Walcowaty brzusiec ozdo-
biony jest guzkami typu a, uktadajacymi sie w spiralne rzedy.
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Od dolu strefa wystepowania guzkéw ograniczona jest spiralnie
(trzykrotnie owinigta) naklejona nicig szklang. Stopka zostata wy-
konana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno jest wepchnig-
te do Srodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlociste;.
Wymiary: @ stopki z dnem — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 31c

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

279.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Zachowana cze$ciowo dolna czgé¢ naczynia. Na dolnej czgsci
brzusca nie zaobserwowano ornamentu. Stopka wykonana z nici,
doklejonej do krawedzi dna. Przy krawedzi stopki widoczne sa
tréjkatne §lady po szczypcach szklarskich. Dno jest wepchnigte
do §rodka naczynia, zachowany jest §lad po przylepcu.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy ziclonkawej, z licznymi
pecherzykami powietrza

Wymiary: @ stopki z dnem — ok. 14,5 cm, & brzusca na maks.
zachowanej wysokoéci — 4 cm, zachowana wysokoé¢ — 6,2 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 31b

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

280.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami
typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: @ wylewu — 6,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33a

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

281.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Stopka wykonana z nici szklanej. Dno jest wepchniete do Srod-
ka, od spodu widoczny jest $lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: @ stopki z dnem - 6,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 30e

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

282.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Dolna czgséé¢ brzusca pozbawiona ornamentu. Stopka zostata
wykonana z nici szklanej owinietej dookota krawedzi dna. Wi-
doczne jest miejsce dolepienia nici. Dno jest wepchnigte do $rod-
ka naczynia, od spodu zachowany jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystokremowej.
Wymiary: @ stopki z dnem — 13,6 cm, @ brzusca na maks. za-
chowanej wysokosci — 3,4 cm, zachowana wysoko$¢ — 6,7 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 30d

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiski, 1999, s. 133-159.

283.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzuéca. Brzusiec ozdobiony jest
guzkami-kroplami, uktadajacymi si¢ w spiralne rzedy. Od dotu,
strefa wystepowania guzkow ograniczona byta spiralnie owinigta
nicia. Obecnie na powierzchni naczynia pozostaly jedynie §lady
PO nici.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33c

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

284.Fragm. pucharu - wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Utamek naczynia, nie pozwalajacy na jednoznaczng interpreta-
cje. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, dookolna ni¢ od-
dziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowej.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

285.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Liczne fragmenty naczynia, ozdobione guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

286.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzuéca pojedyncza, dookolng nicia.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy ziclonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

287.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzuéca. Brzusiec ozdobiony jest
guzkami typu a.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

288.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Utamki naczynia, ozdobione niedbale wykonanymi guzkami
(guzki typu a przechodzace w guzki-krople).

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33d

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

289.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

290.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/182/7

Utamek wylewu. Zachowana czg$¢ ustawiona jest pionowo.
Szkio pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej.
Wymiary: - '

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

291.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7
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Utamek naczynia. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony jest
guzkami-kroplami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zfocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s, 133-159.

292.Fragm. pucharu - brzusiec.

293,

Nr inw. MNa/A/182/7

Ulamek naczynia z nalepiong nicia. Prawdopodobnie jest to nié
oddzielajaca wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna nié¢ oddziela wylew od brzusca. Brzusiec ozdobiony guz-
kami-kroplami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowo-zlociste;.
Wymiary: @ brzusca - ok. 4 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

294 Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/182/7

Utamek stopki wykonanej z nici szklanej.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: W. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-158.

295.Fragm. pucharu — stopka.

Nr inw. MNa/A/182/7

Utamek stopki wykonanej z grubej nici szklanej. Jest to stopka
prawdopodobnie niskiego pucharka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrgzowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

296.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw, Mna/A/182/7

Stopka wykonana z nici szklanej, owinigtej dookola krawedzi
dna. Dno jest wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu widocz-
ny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowo-zlociste;.
Wymiary: & stopki z dnem — 14 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159

297.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka, dno.
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Nr inw. MNa/A/182/7

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchniete do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: & stopki — ok. 15 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

298.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Stopka wykonana z nici szklanej, owinigtej dookota krawedzi
dna naczynia. Dno wepchnigte do §rodka, od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistobrazowej.
Wymiary: & stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

299.Fragm. pucharu — dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Dno ma formg stozka, pierwotnie wepchnigte bylo do §rodka
naczynia. Od spodu widoczny jest $lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

300.Fragm. pucharu — dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Dno ma forme stozka, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlociste;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

301.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, widoczny jest $lad po przylepcu.
Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: & stopki — ok.13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

302.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Stopka wykonana z nici szklanej. Przy krawedzi widoczne sg Slady
po szczypeach szklarskich w postaci matych dotkéw. Dno jest we-
pchnigte do §rodka naczynia, zachowany jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlociste;.
Wymiary: @ stopki — ok. 11 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

303.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/182/7

Fragmentarycznie zachowana stopka naczynia, wykonana z nici
szklanej.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy bialo-srebrzystej.
Wymiary: & stopki — ok.12 cm, szeroko$é stopki — ok.3 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

304.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowany frag-
ment nie posiada nici, ktéra oddzielataby go od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.



KATALOG ZABYTKOW

305.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata, Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca, na ktérym zachowat sie
jeden zagtadzony guzek typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlociste;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

306.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/182/7

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza do-
okolna ni¢ oddzicla wylew od brzuca. Brzusiec ozdobiony guz-
kami typu a, ukladajacymi si¢ w spiralne rzedy.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztociste;.
Wymiary: @ wylewu — 6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

307.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/182/7

Utamek stopki wykonane;j z nici szklanej, owinigtej dookota kra-
wedzi dna naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnoztocistej.
Wymiary: @ stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

308.Fragm. butelki — dno.

Nr inw. MNa/A/182/7

Dno wepchniete do érodka naczynia, od spodu widoczny jest
slad po przylepcu. Krawgdzie dna tukowato zagigte ku gorze.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XVIIL. Wykop V - 1962 r. — profil E, obok studni 8
309.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/182/10

Fragmentarycznie zachowana stopka, wykonana z nici szklanej.
Na powierzchni widoczne s tréjkatne $lady po szczypcach szklar-
skich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowo-zto-
cistej.

Wymiary: & stopki — ok. 10,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159

XIX. Wykop VIII - 1962 r. - studnia 2
310.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/185/2

Fragmentarycznie zachowany brzusiec, ozdobiony guzkami typu
a, wykonanymi niedbale. Pomigdzy guzkami wystgpuja nitki
szklane. Guzki nalepione sg w poziomych rzgedach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztociste;.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

311.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/185/2

Stopka wykonana z nici szklanej, dolepionej do krawgdzi dna
naczynia. Widoczne jest miejsce dolepienia nici. Na powierzch-
ni stopki, przy krawedzi, zachowaly si¢ tréjkatne $lady po szczyp-

cach szklarskich. Dno jest wepchniete do §rodka naczynia, od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzysto-brazo-
wej.

‘Wymiary: & stopki — ok.11,3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33e

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

312.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/185/2

Utamek brzusca ozdobiony guzkami-tezkami, nalepionymi na
naczynie bez widocznego porzadku. Guzki z jednej strony ogra-
nicza pojedyncza, dookolna nié szklana. Ze wzglgdu na frag-
mentaryczny stan zachowania zabytku nie mozna okre§li¢, czy
jest to géra, czy dét naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

313.Fragm. pucharu fletowego - stopka.

Nr inw. MNa/A/185/2

Stopka wykonana z nici szklanej. Na powierzchni widoczne sg
tr6jkatne §lady po szczypcach szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biato-zéttej.
Wymiary: & stopki — ok. 14 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159.

314.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/185/2

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowane frag-
menty nie posiadaja ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura; M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

XX. Wykop VIII - 1962 r. - studnia 3
315.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/185/3

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Fragment bez
ornamentu.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & wylewu — 7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

316.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/185/3

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowany uta-
mek bez ornamentu.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: @ wylewu — 9 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M, Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

317 Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/185/3

Stopka wykonana z nici szklanej, owinigtej dookola dna naczy-
nia. Dno wepchnigte do srodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zétto-zielonej.
Wymiary: @ stopki — ok.13-14 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.
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318.

319.

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/185/3

Stopka wykonana z nici szklanej, owinietej dookota dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-brazowe;j.
Wymiary: & stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/185/3

Stopka wykonana z nici szklanej. Dno jest wepchnigte do §rod-
ka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & stopki — ok. 15 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

XXI. Wykop IX - 1962 r. — studnia 2
320.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

321

Nr inw. MNa/A/186/2

Ulamki brzusca ozdobione guzkami-tezkami, bez widocznego
porzadku.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary:-

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 28¢c

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

.Fragm. butelki — dno.

Nr inw. MNa/A/186/2

Dno zostato wepchnigte do $rodka naczynia. Ma forme stozka.
Od spodu widoczny jest $lad po przylepcu. KrawedZ dna tagod-
nym tukiem przechodzi w §cianki naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biato-srebrzyste;.
Wymiary: @ dna - ok. 4,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 28d

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

XXII. Wykop III - 1963 r. - studnia 2, warstwa 1
322 Fragm. pucharu fletowego - stopka.

Nr inw. MNa/A/191/23

Fragmentarycznie zachowana stopka naczynia, wykonana z nici
szklane;j.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;j.
Wymiary: szerokos¢ stopki — 3,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

XXTIIL. Wykop III - 1963 r. - dzialka E, warstwa 2
323.Fragm. pucharu fletowego - brzusiec.

Nr inw. MNa/A/191/8

Dwa fragmenty brzusca naczynia z dwoma guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiski, 1999, s. 133-15.

XXIV. Wykop III - 1963 r. — studnia 3
324 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
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Nr inw. MNa/A/191/24

Fragment dolnej czesci brzusca, nogi, bez ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, barwy jasnoztociste;.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

325.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno

Nr inw. MNa/A/191/24.

Forma stozkowata. Strefe wylewu oddziela od brzu$ca pojedyn-
cza, dookolna ni¢. Brzusiec ozdobiony jest guzkami typu a, z
widocznym skretem, uloZonymi w spiralne rzedy. Od dotu nie
jest ograniczony nicig szklang. Stopka wykonana z nici szklanej.
Dno naczynia wepchnigte do $rodka.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

326.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/191/24

Fragment lekko maczugowatej formy. W odleglosci 4 cm od krawe-
dzi wylewu pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela wylew od brzuéca.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

327 Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/191/24

Forma stozkowata. Pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela wylew od
brzusca. Brzusiec ozdobiony guzkami-kropkami. Na dolnej cze-
§ci brzusca nie zaobserwowano obecnosci ornamentu.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy jasnozielonej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

328.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/191/24

Forma stozkowata. Na zachowanym fragmencie brak nici od-
dzielajacej wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;.
Wymiary: @ wylewu — ok. 7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

329.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/191/24

Stopka wykonana z nici szklanych.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;j.
Wymiary: szerokos¢ stopki — ok. 3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

330.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/191/24

Stopka wykonana z nici szklanej. Dodatkowo do krawedzi dole-
piono pojedyncza nic.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: -

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XXV. Wykop I — 1966 r. — studnia 1
331.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw .MNa/A/ 195/1

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca, ktéry ozdobiony jest na-
lepionymi guzkami typu tezki, uktadajgcymi si¢ w spiralnie skre-
cone rzedy. Od dotu strefa wystepowania guzkéw ograniczona
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jest nicig szklang, spiralnie owini¢ta kilkanascie razy wokdét kor-
pusu naczynia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & wylewu (na maks. zachowanej wysokosci) — 6,3 cm,
zachowana wysoko$¢ naczynia (bez gérnej czedci wylewu i stop-
ki) -37.4 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 34c

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc 2d.

332.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/195/1

Stopka wykonana z nici szklanej owinigtej dookota krawedzi dna
naczynia. Do krawedzi stopki dodatkowo doklejono pojedyncza
ni¢ szklang. Na powierzchni stopki widoczne sg tréjkatne §lady
po szczypeach szklarskich. Przy krawedzi dna widoczne jest miej-
sce dolepienia nici. Dno jest wepchnigte do wngtrza naczynia.
Od spodu widoczny jest §lad po szczypcach.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej, widoczne sg zanieczysz-
czenia w postaci nie stopionych grudek surowca szklarskiego.
Wymiary: & stopki — 13,3 em

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 34a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

333.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/195/1

Czesé brzusca pucharu fletowego. Gorna czesc ozdobiona jest
guzkami typu a, potagczonymi ze sobg nitkami, ograniczonymi
od dotu kilkakrotnie owinigta wokét korpusu nicig szklana.
Szklo przezroczyste, barwy niebieskawej.

Wymiary: & gdrnej czesci brzusca - 3,6; @ dolnej czescibrzusca— 3 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33h

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

334.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/195/1

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca, ktéry ozdobiony jest guz-
kami typu a, nalepionymi w poziomych rzgedach.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonkawe;.

Wymiary: @ wylewu — 4,9 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33g

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

335.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/195/1
Stopka wykonana z nici szklanej owinietej dookota krawedzi dna,
widoczne jest micjsce dolepienia nici do dna. Dno jest mocno

wepchnigte do $rodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po

przylepcu.
Szklo przezroczyste, zielonkawo-z6lte.

Wymiary: & stopki —12-13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 34b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

336.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/195/1 :
Zachowana dolna czgé¢ pucharu fletowego. Brzusiec ozdobio-
ny jest guzkami typu a . Od dotu strefa wystgpowania guzkéw
ograniczona jest pojedyncza, dookolna nicia. Stopka zostata
wykonana z nici szklanej owinigtej dookota dna. Widoczne jest
miejsce dolepienia nici do krawedzi dna. Dno jest wepchnigte
do srodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocisto-brazowe;j.
Wymiary: @ stopki — 14 cm, zachowana wysoko$¢ naczynia — 20 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 35b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiiski, 1999, s. 133-159.

337.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/195/1

Zachowana, dolna cz¢§é pucharu. Na brzu$cu, nodze, nie ma
§ladu po ornamencie. Stopka zostata wykonana z nici szklanej
owinigtej dookota dna. Widoczne jest miejsce zlepienia nici z
krawedzig dna. Dno jest wepchnigte do érodka, od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 33i

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

338.Fragm. pucharu fletowego - brzusiec.

Nr inw. MNa/A/195/1

Fragment brzusca ozdobiony guzkami typu krople. Guzki roz-
mieszczone s3 nieregularnie.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

339.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka.

Nr inw, MNa/A/195/1

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Brak nici szkla-
nej na zachowanym fragmencie. Stopka wykonana z nici szkla-
nej.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: & wylewu — ok.6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

340.Fragm. butelki — wylew, szyjka.

Nr inw. MNa/A/195/1

Szyjka ma forme tulejki, lekko rozszerzajacej sie ku dotowi.
Wylew wychylony jest na zewnatrz.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: & szyjki — 3-3,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XXVI. Wykop I - 1966 r. — studnia 2
341.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/195/2

Zachowana dolna cze§¢ brzusca, na ktérej widoczne sg §lady po
spiralnie nalepione;j nici szklanej. Stopka wykonana zostala z
nici szklanej, owinigtej wokét dna naczynia. Na jej powierzchni
widoczne sa stabe §lady po szczypcach szklarskich. Dno jest we-
pchnigte do érodka, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: @ stopki — 12 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 35¢

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

342 Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/195/2

Stopka wykonana z nici szklanej, owini¢tej dookota dna. Wi-
doczne jest miejsce doklejenia nici do krawedzi dna. Przy kra-
wedzi stopki widoczne sg $lady po szczypcach szklarskich. Dno
jest wepchnigte do wnegtrza naczynia. Od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-zielonkawo-
zG6he;j.

Wymiary: & stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 35a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.
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343.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/195/2
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzu$ca. Brzusiec ozdobiony jest
guzkami-kropkami. Guzki nalepione sa nieregularnie. Stopka
zostala wykonana z nici dolepionej dookola dna naczynia. Dno
zostato wepchniete do $rodka. Od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: szerokos¢ stopki — ok. 2,5 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

344.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/195/2
Stopka zostata wykonana z nici szklanej, owinigtej dookota dna.
Dmno jest wepchnigte do $rodka naczynia. Od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu.
Szkto przezroczyste, barwy niebieskawej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

345.Fragm. pucharu fletowego — wylew.
Nr inw. MNa/A/195/2
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowany frag-
ment nie miat nici szklanej.
Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zieclonkawe;.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. —
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XXVII. Wykop II - 1966 r. - studnia 2
346.Fragm. pucharu - dno.
Nr inw. MNa/A/196/2
Dno naczynia zostato wepchnigte do §rodka. Od spodu widocz-
ny jest $lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;j.
‘Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. —
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XXVIII. Wykop budowlany: ul. Kupiecka — Rynek Garncarski — 1993 r.
—wykop I, cz. S, w-wa 1
347 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. MNa/A/651/1
Utamek brzusca z jednym guzkiem typu a .
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —
Datowanie: XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominfski, 1999, s. 133-159.

348.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. MNa/A/651/1
Fragmenty brzusca ozdobione guzkami typu a z widocznym skretem.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzysto-szarej.
Wymiary: & brzuca - ok. 6 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

349 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/651/1
Zachowane dolne fragmenty brzusca, z jednym guzkiem typu a,
dolna czgéé bez ornamentu. Stopka zostata wykonana z nici szkla-
nej owinigtej dookota dna naczynia. Dno wepchnigte do wne-
trza naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
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Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

350.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/651/1

Niski, baniasty pucharek. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a .
Zachowane fragmentarycznie dno i stopka. Dno jest wepchnie-
te do §rodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylep-
cu. Do krawedzi dna zostata dolepiona stopka, wykonana z ta-
$my szklanej, uformowana dodatkowo poprzez uko$ne szczypa-
nie waleczka, przez co powstaly swoiste pazurki, rozmieszczone
mniej wigcej co 1 cm.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawo-zétte;.

Wymiary: @ stopki — ok. 6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 37h

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159, ryc. 6e

XXIX. Wykop budowlany: ul. Kupiecka-Rynek Garncarski — 1993r.
—wykop I, cz. S, warstwa 2
351.Fragm. pucharka - brzusiec.

Nr inw. MNa/A/651/2

Utamek pucharka zdobiony dookolna, poziomga ta$mg szklang.
Do listwy, pod katem prostym, dochodzi ni¢ ze szkla ciemno-
niebieskiego, podwdjnie zlozona. Jej czes¢ zewnetrzna uformo-
wana jest faliScie.

Szklo przezroczyste, bezbarwne (biate).

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 36f

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc. 12i.

XXX. Wykop budowlany: ul. Kupiecka — Rynek Garncarski — 1993 .
- wykop I, cz. S, warstwa 3-4
352.Fragm. pucharka — dno.

Nr inw. MNa/A/651/6

Fragment wypuklego dna, pierwotnie wepchnigtego do érodka
naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominiski, 1999, s. 133-159.

353.Fragm. pucharka — dno.

Nr inw, MNa/A/651/6

Fragment wypuklego dna, pierwotnie wepchnigtego do srodka
naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: XIIT-XIV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XXXI. Wykop budowlany: ul. Kupiecka - Rynek Garncarski-1993 r.
- wykop I, cz. S, obiekt 2
354.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/654/2

Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny
jest $lad po przylepcu. Widoczne jest miejsce dolepienia nici do
krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy bialej

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

355.Fragm. butelki — dno, stopka.

Nr inw. MNa/A/654/2
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Utamek naczynia, prawdopodobnie butelki. Dno wepchniete do
§rodka. Od zewnatrz, na zagieciu dna i §cianki, dolepiono nié
szklang ozdobiona delikatnymi karbowaniami.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawo-zotte.

Wymiary: @ dna — 14 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M., Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159, ryc. 6b.

356. Fragm. pucharka — dno, stopka, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/654/2

Bogato zdobione, pekate naczynie. Brzusiec w gornej czesci ba-
niasty, stopniowo zweZajacy si¢ ku podstawie. Od gory ograni-
czony pojedyncza, dookolna nicia. Na najbardziej wydgtej czg-
Sci nalepione zostaly zeberka, ukladajace si¢ w zygzaki. Znaj-
duja sie one w obramowaniach z gieboko karbowanej ta§my szkla-
nej wykonanych na ksztalt arkadek. Arkadki te (prawdopodob-
nic 4) obejmuja podkowiasto od géry i z bokéw w/w zeberka. Od
dohu brzusiec ozdabia podwdjna lub potrdjna nié przebiegajaca
spiralnie. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota wepchnigte-
go do $rodka dna. Od spodu widoczny $lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistobrazowe;j.
‘Wymiary: zachowana wysoko§¢ — 15 cm, & stopki — 0k.10,5 cm,
maks. wydetosé brzusca (na wysokosci 12 cm) — 11,7 cm, @ brzu-
§ca na wysokosci 15 cm - 6,8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159, ryc. 4a

Zachowana gérna czg$¢ brzusca z pojedyncza, dookolna nicig i

guzkami-kroplami, uktadajacymi si¢ w spiralnie skrecone rzgdy.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

361. Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw. MNa/A/654/3

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do $rodka naczynia.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: @ stopki — 13,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

362.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/654/3

Zachowana fragmentarycznie stopka, wykonana z nici szklane;.
Na powierzchni widoczne sg delikatne, trdjkatne §lady po szczyp-
cach szklarskich.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: @ stopki — ok. 13,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

XXXTI. Wykop budowlany: ul. Kupiecka — Rynek Garncarski-1993 r.
—wykop I, cz. S, obiekt 3
357.Fragm. butelki — dno.

363.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. MNa/A/654/3
Utamek brzusca ozdobiony guzkami-tezkami, nalepionymi bez-

Nr inw. MNa/A/654/3

Dno butelki wepchnigte do §rodka, od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu. Dno tagodnym tukiem przechodzi w cianki na-
czynia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & dna — 9,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

358.Fragm. butelki — wylew, szyjka.

Nr inw. MNa/A/654/3

Szyjka butelki z zachowanym niewielkim fragmentem gérnej
czescei brzusca. Szyjka lekko zwezajaca si¢ w kierunku wylewu.
Wylew poszerzony, o mocno pogrubionej krawedzi, w formie
watka dookolnego, o przekroju ok. 5 mm. Od wewnatrz, na wat-
ku widoczne dwa dookolne rowki, Swiadczace o doklejeniu wal-
ka. G6rna czgsé brzusca miata forme baniasts.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej; na po-
wierzchni widoczne smugi masy szklanej, na watku wylewu —smu-
gi poziome.

Wymiary: dtugo$¢ szyjki — 5,6 cm, & wylewu — 4,2 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 37f

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiski, 1999, s. 133-159.

359.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/654/3

Fragment brzusca pucharka, o formie baniastej, ozdobiony po-
jedyncza, dookolna nicig i guzkami-kropelkami. Utamek jest fa-
licie powyginany, prawdopodobnie w wyniku nadtopienia na-
czynia.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnokremowo-zlocistej.
Wymiary: -

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 37a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

360.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/654/3

tadnie na powierzchni naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocisto-ciemnobra-
zowej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

364.Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw. MNa/A/654/3

Fragmentarycznie zachowana dolna czg¢éé naczynia, wykonana
z nici szklanej. Dno wepchnigte do §rodka, od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

365.Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw. MNa/A.654/3

Fragmentarycznie zachowana dolna czgs¢ naczynia. Stopka wy-
konana z nici. Dno wepchnigte do §rodka, od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztociste;.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w,

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

366.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/654/3

Forma lekko maczugowata. Utamek wylewu bez ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;j.
Wymiary: & wylewu — ok. 10-11 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.
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367.

368.

Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/654/3

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna nié¢ oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy z6ito-brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159.

Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. MNa/A.654/3

Fragmentarycznie zachowana dolna cz¢$¢ naczynia. Dolna czgéé
brzusca ze Sladami po delikatnych nitkach szklanych, owinig-
tych dookota naczynia. Stopka wykonana z nici szklanej, na po-
wierzchni widoczne sa trojkatne §lady po szczypcach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzyste;j.
Wymiary: szeroko$¢ stopki — 3,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

369.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/654/3

Utamek naczynia ozdobiony guzkami-kroplami, ulozonymi
w spiralnie skrgcajacych sie rzedach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

XXXTIT. Wykop budowlany: ul. Kupiecka — Rynek Garncarski—1993 r.
—wykop L, cz. E, obiekt 8
370.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, dno, stopka.

371

Nr inw. MNa/A/654/7

Zachowana dolna czg§¢ naczynia. Brzusiec ozdobiony guzkami
typu a. Brak dookolnej nici, oddzielajacej brzusiec od partii stop-
ki. Stopka wykonana z waleczka szklanego, owinigtego dookota
krawedzi dna. Dno wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu
widoczny $lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy fioletowo-czarnej
Wymiary: zachowana wysoko$¢ — 6,4 cm, & zachowanej czgsci
brzusca — 3,8 cm, & stopki — 10,7 cm, szerokos¢ stopki — 1,4 -1,6
cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 37d

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/654/7

Zachowana dolna czg§¢ naczynia. Stopka wykonana z nici szkla-
nej, owinietej dookota krawedzi dna. Widoczne jest miejsce przy-
lepienia nici. Do krawedzi stopki doklejono dodatkowo poje-
dyncza nié szklana. Dno wepchnigte do wnetrza naczynia. Od
spodu widoczny jest $lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-brazowe;j.
Wymiary: & stopki — 11,6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 36¢

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159

372 Fragm. pucharu fletowego — stopka.

88

Nr inw. MNa/A/654/7

Fragmentarycznie zachowana stopka, wykonana z nici szklanej.
Przy krawedzi widocznych jest kilka rowkéw dookolnych.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnomiodowo-
brazowej.

Wymiary: & stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 36d

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

373.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/654/7

Fragmentarycznie zachowana stopka, wwykonana z nici szklanej.
Przy krawedzi, na powierzchni, widoczne sg dookolne rowki.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistej.
Wymiary: @ stopki — 12 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 36e

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

374.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/654/7

Zachowana fragmentarycznie dolna cz¢$¢ naczynia. Stopka wy-
konana z nici szklanej, owinigtej wokoét krawedzi dna. Widocz-
ne jest miejsce przylepienia nici. Dodatkowo krawedz stopki
zostata pogrubiona przez dolepiona do niej nié szklang. Od spodu
widoczna jest nitka szklana przyspojona do spodniej powierzch-
ni (przypadkowy efekt powstaly w trakcie produkeji). Dno na-
czynia jest wepchnigte do §rodka. Od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zltocisto-rdzawe;.
Wymiary: & stopki— 13,6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 36b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

375.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec

Nr inw. MNa/A/654/7.

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela strefe wylewu od brzusca. Brzusiec ozdo-
biony guzkami typu a, z widocznym skretem. Guzki uktadaja sie
w spiralnie skrecone rzedy.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-zotto-czar-
nej.

Wymiary: zachowana dhigo$é naczynia — 20,3 cm, & wylewu —
5,8 cm, &J dolnej czgsci brzusca - 3,8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 36a

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159, ryc. 2b.

XXXIV. Wykop budowlany: ul. Kupiecka — Rynek Garncarski — 1993
—wykop I, cz. E, obiekt 9
376.Fragm. butelki — wylew, szyjka, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/654/8

Gorna czeé€ naczynia. Szyjka regularnie zweza sie w kierunku
wylewu. Wylew mocno poszerzony, o pogrubionej krawedzi, w
formie watka dookolnego. Gdrna czgéé brzusca miata forme
baniasta.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne liczne, drob-
ne pecherzyki powietrza. )

Wymiary: dtugo$¢ szyjki - 5,5 cm, & wylewu — 3,6 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 37b

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

377.Fragm. butelki — wylew, szyjka, brzusiec

Nr inw. MNa/A/654/8

Gorna czgs€ butelki. Wylew lejkowaty — u nasady waski, mocno
poszerzony przy wylewie. KrawedZ wylewu zaokraglona od strony
zewnetrznej i zgrubiata, ozdobiona nicig szklana, w formie spi-
rali obiegajacej wylew szeiciokrotnie. Szyjka ma forme waskiej
rurki. Zdecydowanie przechodzi w baniasty brzusiec. Goérna,
zachowana czgs¢, zdobiona jest pionowym zebrowaniem — praw-
dopodobnie 17 zeber tagodnie wyodrebnionych z powierzchni
naczynia, wykonanych (prawdopodobnie) przez wydmuchanie
w formie.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrunatne;j.
Wymiary: @ wylewu — 5,3 cm, wysoko$¢ wylewu i szyjki — 7,3 cm,
wysokos¢ wylewu — 3,7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 37¢

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc. 8b.
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XXXV, Wykop budowlany: ul. Kupiecka — Rynek Garncarski - 1993 r.—
wykop L, cz. E, obiekt 10
378.Fragm. butelki — wylew, szyjka, brzusiec, dno.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.
Wymiary: & stopki — ok. 14 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Nr inw. MNa/A/654/9

Szyjka od nasady do 2/3 wysoko$ci zweza si¢ w minimalnym stop-
niu, natomiast stosunkowo mocno zweza si¢ w czgéci gérnej.
Wylew mocno poszerzony, o pogrubionej krawedzi w formie do-
okolnego watka. Gérna czgsé brzusca ma forme baniasta. Dno
mocno wepchnigte do §rodka naczynia, w przekroju ma ksztatt
stozka, o wywinigtych do géry krawedziach. Od spodu widoczny
jest $lad po przylepcu. Dno stopniowo przechodzi w §cianki bocz-
ne, krawedzie dna tukowato wygicte ku gérze.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: @ wylewu — 4,0 cm, @ dna - ok. 8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 37g

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc. 8a.

379.Fragm. butelki — wylew, szyjka.

Nr inw. MNa/A/654/9

Gérna czes§é naczynia. Szyjka ma forme stozka. Wylew pogru-
biony jest przez dolepiony, splaszczony wateczek szklany.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

Tabl. 38c
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

384.Fragm. pucharu fletowego - brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/187

Zachowana dolna cze$¢ naczynia. Dolna czg$é brzusca bez orna-
mentu. Stopka wykonana z nici szklanej, dolepionej do krawedzi
dna. Widoczne jest miejsce przylepienia nici. KrawedzZ stopki po-
grubiona przez dolepiona do niej dookolna ni¢. Dno wepchnigte
do §rodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-brazowej.
Wymiary: & stopki — ok. 12-13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 38d

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

385.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/187

Zachowana dolna czgé¢ naczynia. Brzusiec ozdobiony guzkami
typu a, nalepionymi w spiralne rzgdy. Od dolu strefa wystgpo-
wania guzkow ograniczona jest spiralnie nalepiong nicig. Stop-
ka wykonana z nici szklanej, owinigtej wokét dna. W czescei przy-
krawednej widoczne sa §lady po nici. Od spodu, w jednej partii
stopki, widoczne sa 3-4 czesciowo zlepione nici szklane, catko-
wicie wyodrgbnione z powierzchni. W miejscu tym, w czeSci gor-

XXXVI. Wykop budowlany: ul. Kupiecka — Rynek Garncarski—1993 .
—wykop I, cz. E, obiekt 12
380.Fragm. butelki — dno.

nej widoczne s wyrazne, glebokie odciski szczypiec szklarskich.
Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia. Widoczny jest §lad po

przylepcu.

Nr inw. MNa/A/654/10

Dno mocno wepchnigte do §rodka naczynia. Od spodu widocz-
ny jest §lad po przylepcu. Krawedzie dna sg wywini¢te do gory.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowo-popielate;.
Wymiary: @ dna - ok. 8,5 -9 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: zachowana wysokos§¢ — ok. 16 cm, & stopki — 11,8-
12,6 cm.

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 39a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159, ryc. 3b.

Tabl. —
Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159. 386.Fragm. pucharu fletowego - brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. MNa/A/187
Zachowana dolna czg§€é naczynia. Dolna czg$¢ brzusca ozdobiona

guzkami typu a, z widocznym skretem, nalepionymi w spiral-

XXXVIIL. Wykop przy kosciele $w. Jakuba
381.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/172

Utamek stopki, wykonanej z nici szklanej, z widocznym miej-
scem przylepienia nici do krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszaro-bru-
natnej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 28b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiiski, 1999, s. 133-159.

nych rzgdach. Stopka wykonana z nici szklanej, owinigtej wokét
wepchnigtego do §rodka dna. Widoczne jest miejsce przylepie-
nia nici. Od dotu i z géry, widoczne sa §lady po szczypcach szkla-
nych. Dno wepchnigte do §rodka. Od spodu widoczny jest Slad
po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: zachowana wysokosé — ok. 12 cm, & stopki — ok. 12,5
cm, & brzusca - 3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 39f

XXXVIIL Zabytki luine — 1962 r. Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.
382.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec

Nr inw. MNa/A/187. 387.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, prosty, z lekki-
mi, nieregularnymi, poziomymi zgrubieniami, powstalymi w trak-
cie procesu formowania naczynia. Ponizej gruba ni¢ szklana,
ktéra oddziela strefg z natapianymi guzkami typu a. Na nici wi-
doczne jest miejsce jej zlepienia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozlocistej.
Wymiary: & wylewu — ok. 5,6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 38b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

383.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/187

Zachowana dolna cze$é naczynia. Stopka wykonana z nici szkla-
nej, dolepionej do krawedzi dna. Na powierzchni przy krawedzi
widoczne sg dookolne rowki. Dno wepchniete do érodka naczy-
nia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Nr inw. MNa/A/187

Zachowana dolna czg$¢ naczynia. Dolna cze$¢ brzusca bez or-
namentu. Stopka wykonana z nici szklanej owinigtej wokét dna.
Widoczne jest miejsce dolepienia nici do krawgdzi dna. Dno we-
pchnigte do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest $lad po
przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: zachowana wysoko$¢ — 5 cm, @ stopki — ok. 14 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 39d

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominiski, 1999, s. 133-159.

388.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/187

Zachowana dolna czg$é naczynia. Brzusiec z dwoma guzkami
typu a, ponizej ktérych znajduje si¢ §lad po pojedynczej, dookol-
nej nici szklanej. Stopka wykonana z nici szklanej owinigtej do-

89



JADWIGA BISZKONT

okota dna. Widoczne jest miejsce przylepienia nici. Dno we-
pchniete do Srodka naczynia. Zachowany jest §lad po przylepcu.
Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 38a

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

389.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

390.

391

Nr inw. MNa/A/187

Zachowana dolna czg$é brzusca z jednym guzkiem typu a. Poni-
zej brak nici szklane;j.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: & - 3,3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 3%

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

Fragm. pucharu - dno.

Nr inw. MNa/A/187

Fragment dna pucharu majacego w przekroju forme stozka. Od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: Krawczyk, M., Romifiski, W., 1999, s. 133-158.

.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MNa/A/187

Fragment stopki pucharu fletowego, wykonanej z nici szklanej.
Krawedz lekko wyodrgbniona, prawdopodobnie do krawedzi
stopki zostata dodatkowo dolepiona ni¢ szklana.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

392.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

393

Nr inw. MNa/A187

Fragmentarycznie zachowana dolna czg§¢ pucharu. Stopka wy-
konana z nici szklanej. Dno lekko wepchnigte do §rodka naczy-
nia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159.

.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/187

Stopka wykonana z nici szklanej. Dno lekko wepchnigte do §rod-
ka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
‘Wymiary: szeroko$¢ stopki — 3,5 cm, & dna -~ 7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

394.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

90

Nr inw. MNa/A/187

Forma lekko maczugowata. Wylew lekko wychylony na zewnatrz
naczynia. Szyjka lekko przewgzona, dolna czgsc lekko wybrzu-
szona. Ponizej przebiega pojedyncza, dookolna nié szklana, ktéra
oddziela wylew od brzus§ca. Zachowane fragmenty brzu$ca ozdo-
bione sa dwoma guzami typu a, z widocznym skre¢tem.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocisto-szaro-bra-
ZOWE]j.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

395.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MNa/A/187

Forma maczugowata. Wylew lekko nachylony do wnetrza na-
czynia. Gruba, pojedyncza, dookolna nié oddziela wylew od brzu-
§ca. Brzusiec ozdobiony zagtadzonymi guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ziocistej.
Wymiary: & wylewu — ok. 7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

396.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/187

Fragmentarycznie zachowana dolna cze$¢ naczynia. Stopka wy-
konana z nici szklanej. Dno lekko wepchnigte do §rodka naczy-
nia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszaro-bru-
natnej.

Wymiary: @ stopki — ok. 12 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

397.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. MNa/A/187

Fragmentarycznie zachowana dolna cze$¢ pucharu. Stopka wy-
konana z nici szklanej. Widoczne jest miejsce przylepienia nici
do krawedzi dna. Dno wepchnigte do $rodka. Od spodu widocz-
ny jest $§lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominiski, 1999, s. 133-159.

398.Fragm. pucharu fletowego — wylew

Nr inw. MNa/A/187

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. W odlegtosci
ponizej 4,4 cm od krawedzi wylewu przebiega pojedyncza, do-
okolna nié.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy srebrzystej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

399.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/187

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. W odlegtosci
ponizej 3,3 cm od krawedzi wylewu przebiega pojedyncza, do-
okolna nié.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romiriski, 1999, s. 133-159.

400.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MNa/A/187

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowany frag-
ment nie ma ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: & wylewu — 5,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

401.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. MNa/A/187

Fragmentarycznie zachowany brzusiec, ozdobiony guzkami typu
lezka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
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Wymiary: -

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

402.Fragm. pucharu — dno.

Nr inw. MNa/A/187

Dno ma forme stozka. Pierwotnie wepchnigte do $rodka naczy-
nia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Rominski, 1999, s. 133-159.

403. Fragm. butelki — dno.

Nr inw. MNa/A/187

Dno ma forme stozka. Pierwotnie wepchnigte do §rodka naczy-
nia. Od spodu widoczny jest $lad po przylepcu. Krawedzie dna
wyginaja si¢ tukowato ku goérze.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowo-zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

XXXIX. Odpady produkcyjne
404.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana dolna cz¢$é naczynia. Stopka wykonana z nici do-
okolnie zwinigtej, widocznej wyraZniej w czesci przykrawednej.
Zachowane jest miejsce dolepienia nici do krawedzi dna. Wi-
doczne s tu takze $lady po szczypcach szklarskich, a w jednym
miejscu proba ,,naprawienia” i wygladzenia zdeformowane;j kra-
wedzi. Dno stozkowate, wepchnigte do §rodka naczynia. Od

spodu widoczny jest §lad po przylepcu. Zachowana, dolna cze$¢
brzu$ca nie posiada ornamentu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej, z licznymi pgcherzyka-
mi powietrza i zanieczyszczeniami.

Wymiary: zachowana wysoko$¢ — 7 cm; & brzusca na maks. wy-
sokosci — 3 cm; & stopki — 12,3-13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 39b

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159.

405.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana dolna cze§¢ naczynia. Stopka wykonana z nici szkla-
nej, owinietej dookota krawedzi. Widoczne jest miejsce przyle-
pienia nici do krawgdzi dna. Dno stozkowate, wepchnigte do
§rodka naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu. Za-
chowana dolna cz¢$¢ brzu$ca fagodnie i zweza si¢ ku gorze, nie
ma na nim ornamentu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocisto-brazowe;.
Wymiary: zachowana wysoko$¢ — ok. 3,6 cm; & brzu$ca na maks.
wysoko$c¢ — 7,7 cm; @ stopki — ok.11,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 39c

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifiski, 1999, s. 133-159, ryc. 3c.

406.Fragm. butelki — dno.

Nr inw. —

Dno ma formg tagodnego stozka, wepchnigtego do $rodka na-
czynia. Od spodniej strony widoczny jest §lad po przylepcu. Kra-
wedzie dna tukowato przechodza w §cianki naczynia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & dna - ok. 10 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: M. Krawczyk, W. Romifski, 1999, s. 133-159.

SRODA SLASKA®

L. ul. Biatoskérnicza, wyk. 1/96, dziatka CS, obiekt 5
407 Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.

Nrinw. —

Zachowana fragmentarycznie dolna cz¢$¢ naczynia. Na brzuscu
wystepuja guzki typu a. Stopke wykonano z ta$my szklanej, wy-
modelowanej dodatkowo w pazurki. Dno wepchnigte, z widocz-
nym §ladem po przylepcu.

Szklo przezroczyste, prawie bezbarwne (lekko zielonkawe), bar-
dzo dobrze odbarwione; widoczne sa bardzo mate pgcherzyki
powietrza.

Wymiary: & stopki — 8,3 cm, & dna - 5,8 cm

Datowanie: pol. XV w.

Tabl. 40e

Literatura: materialy niepublikowane

408.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Dno wepchnigte, ze stabo widocznym §ladem po przylepcu. Stop-
ka wykonana z waskiej ta$my. Widoczny jest $lad po miejscu
przylepienia tasmy do krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perfowo-kremowe;.
Wymiary: @ stopki — 9,7 cm, szeroko$¢ stopki — 0,8 cm.
Datowanie: pot. XV w.

Tabl. 40b

Literatura: materialy niepublikowane.

409.Fragm. pucharu fletowego — dno, stopka.

Nr inw. —
Dno wepchniete, z widocznym §ladem po przylepcu. Stopka wy-

® Zespét naczyh ze Srody Slaskiej znajduje si¢ w zbiorach
Muzeum QOkregowego w Srodzie Slaskie;.

konana z waskiej tasmy. Widoczne sa na niej trojkatne Slady po
szczypeach.

Szklo pierwotnie przezroczyste, jasnozielone.

Wymiary: & stopki — 9,3 cm, szeroko$¢ stopki — ok. 1,2 cm.
Datowanie: pol. XV w.

Tabl. 40d

Literatura: materialy niepublikowane.

410.Fragm. pucharu fletowego — wylew, dno, stopka, fragm. brzus-

ca.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Wylew oddziela od brzusca dookolna nic.
Na brzu$cu umieszczone sg w spiralnych rzgdach guzki typu a .
Dno wepchniete, widoczny jest §lad po przylepcu. Stopka wyko-
nana z waskiej tasmy. Widoczne sg na niej tréjkatne $lady po
szczypcach i miejsce dolepienia tasmy do krawedzi dna.

Szklo przezroczyste, jasnozielonkawe; widoczne pgcherzyki po-
wietrza.

Wymiary: @ dna — 8,4 cm, szeroko$¢ stopki — ok. 1 cm.
Datowanie: pot. XV w.

Tabl. 40c

Literatura: materialy niepublikowane.

411.Fragm. pucharu fletowego — wylew, dno, stopka, fragm. brzus-

ca.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Wylew oddzielony od brzusca dookolna,
zabarwiong na niebiesko nicig. Druga ni¢ doklejono do krawedzi
wylewu, pogrubiajac go. Ni¢ jest tego samego koloru, co cale na-
czynie. Brzusiec ozdabiajg guzki typu a. Dno wepchnigte, widocz-
ny jest §lad po przylepcu. Stopka wykonana z kilkakrotnie nawi-
nietej nici szklanej. Scianki brzu§ca mocno nachylone do dna.
Widoczne jest miejsce, gdzie dolepiono ni¢ do krawedzi dna.
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Szklo przezroczyste, zielonkawe; widoczne pgcherzyki powietrza.
Wymiary: @ stopki — 12 cm, szeroko§¢ stopki — 1,2 cm.
Datowanie: pol. XV w.

Tabl. 40a

Literatura: materialy niepublikowane.

412.Fragm. pucharu fletowego — wylew, dno, stopka.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Krawedz wylewu pogrubiona jest dookolng
nicia, ponizej (1,5 cm) dolepiono dookolnag ni¢, oddzielajaca wy-
lew od brzu$ca. Na brzuscu znajduja si¢ guzki typu a. Dookolna
ni¢ oddziela takze dolna czes¢ brzusca od stopki naczynia (ok.
0,8 cm od dna). Dno jest wepchnigte do §rodka, widoczny jest
§lad po przylepcu. Stopka zostata wykonana z waskiej tasmy.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: pol. XV w.

Tabl. 40f

Literatura: materialy niepublikowane.

413.Fragm. pucharu fletowego — wylew, fragm. brzusca, czesciowo
zachowane dno, stopka.

Nrinw. —

KrawedZ wylewu pogrubiono dookolna nicig Ponizej w odlegto-
ici 1,2 cm znajduje si¢ druga, dolepiona, dookolna ni¢. Na brzu-
$cu widoczny zagladzony guzek typu a. Dno jest wepchniete, wi-
doczny jest §lad po przylepcu. Dno jest wykonane z tasmy szkla-
nej.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

414.Fragm. pucharu fletowego — czgéciowo zachowane dno i stopka.

Nr inw. -

Dno lekko wepchnigte, widoczny jest §lad po przylepcu. Stopka
wykonana z nici. Widoczny jest §lad przylepienia nici do krawe-
dzi dna.

Szkdo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-pertowe;j.
Wymiary: @ stopki — 10,5 cm, szerokos¢ stopki — 1,6 cm.
Datowanie: pol. XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

415.Fragm. pucharu fletowego — fragm. brzusca, czg§ciowo zacho-
wane dno, stopka.

L

Nr inw. —
Na brzu$cu znajduja sig guzki typu a. Dno jest mocno wepchnig-

te, widoczny jest §lad po przylepcu. Stopka zostala wykonana z
tasmy.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnokremowe;.
Wymiary: @ stopki — ok. 9 cm, szerokos¢ stopki — 1 cm.
Datowanie: pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

416.Fragm. pucharu fletowego — cze$ciowo zachowane dno i stopka.

Nr inw. —

Dno jest wepchnigte, widoczny jest §lad po przylepcu. Do kra-
wedzi stopki dolepiono dookolna nic.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: szeroko#¢ stopki — 1,6 cm.

Datowanie: pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

417.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata. 1,7 cm ponizej krawedzi wylewu znajduje
si¢ dookolna ni¢. Na brzuscu widoczne guzki typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
‘Wymiary: & wylewu — 5,7 cm.

Datowanie: pol. XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

418.Fragm. pucharu fletowego — czg§ciowo zachowany brzusiec, stop-
ka, dno.

Nr inw. —

Na brzuscu widoczny dolepiony guzek typu a. Stopka wykonana
z nici szklanej. Dodatkowo do krawedzi stopki dolepiono do-
okolna nié.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-biatej.
‘Wymiary: szeroko$¢ stopki — 3 cm

Datowanie: pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

419.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. —

Dno wepchnigte do $rodka naczynia.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-kremowej.
Wymiary: -

Datowanie: pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

WROCEAWY

ul. Bernardynska, wykop 1/88, obiekt 1

420.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

10

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Na jej powierzchni widoczne s3 tréjkatne Slady po szczypcach
szklarskich.

Zespdt naczyn z ul. Bernardyniskiej i z rejonu ulic: Kazi-
mierza Wielkiego, Szewskiej, Laciarskiej, Ofiar O§wiecim-
skich znajduje si¢ w zbiorach Muzeum Archeologicznego
we Wroclawiu. Naczynia z ul. Igielnej, Ostrowa Tumskie-
go, ul. Ofiar O$wiecimskich i Rynku znajduja si¢ w zbio-
rach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wroctawskiego.
Naczynia z rejonu ulic: Szewskiej, W. Stwosza, Marii Mag-
daleny znajdujg si¢ w zbiorach firmy AKME. Naczynia z
rejonu ulicy $w. Mikotaja znajdujg si¢ w zbiorach Pracow-
ni Archeologiczno-Architektonicznej NIEGODA.
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Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy jasnozielonej.
Wymiary: & stopki — 14 cm.

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

421.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nrinw. —

Forma stozkowata. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a, oddzie-
lony jest od wylewu pojedyncza, dookolng nitka. Stopka zostata
wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnokremowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XTIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

II. ul. Bernardyiska, wykop IX/88, obiekt 10, warstwa dolna
422 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
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Nr inw. —

Zachowane fragmenty nie maja ornamentu w postaci guzkéw
i nici.

Szklo pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & brzu$ca — 3 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

423.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma napegczniata. Dookolna, pojedyncza ni¢ oddziela piono-
wo ustawiony wylew od wybrzuszonego brzusca, ozdobionego
guzkami typu fezki. Dolna czes¢ naczynia zostata owinigta kil-
kakrotnie nitka szklana. Stopk¢ wykonano z nici owinigtej do-
okota krawedzi dna. Na jej powierzchni widoczne sg trdjkatne
§lady po szczypcach szklarskich. Dno jest wepchnigete do $rodka
naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; szklo potasowo-wap-
niowe.

Wymiary: @ stopki — 10,5 cm, @ wylewu — 7,8 cm, najwigksza
wydetos¢ brzusca — 14 cm, wysoko§¢ naczynia — 33,3 cm.
Datowanie: XV w.

Tabl. 47a

Literatura: materialy niepublikowane.

424.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna nié oddziela wylew od brzusca. Na brzuscu dolepiono sa
guzki fezki.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne liczne pgche-
rzyki powietrza; szkto krzemowo-potasowo-wapniowe. (pr.3)
Wymiary: @ wylewu - 5,8 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. 47b

Literatura: materialy niepublikowane.

425.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Brzusiec ozdobiony kilkakrotnie owinigta
nicia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

III. ul. Igielna 8, obiekt 4
426.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Stopke wykonano z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na po-
wierzchni widoczne sa dookolne rowki, powstale w wyniku skle-
jania nici szklanej przy formowaniu stopki. Dno jest wepchnigte
do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
‘Wymiary: @ stopki — 11,5 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. 50c

Literatura: materialy niepublikowane.

427 Fragm. butelki — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Brzusiec ozdobiony delikatnymi zeberkami, wyodrebniajacymi
si¢ z jego powierzchni. Naczynie wydmuchano w formie. Stopka
uformowana ze szklanego waleczka dolepionego do krawedzi
dna, dodatkowo szczypanego szezypcami. Dno jest wepchnigte
do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: & dna - 7,5 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. 51c

Literatura: materialy niepublikowane.

428 Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookola dna. Widoczne jest
miejsce zlepienia nici z krawedzig dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnobrazowe;j.
Wymiary: @ stopki — 10,2 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. 51a

Literatura: materialy niepublikowane.

429.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana dolna czes¢ naczynia. Stopka wykonana z nici owi-
nietej dookota krawedzi dna. Na powierzchni widoczne sg do-
okolne rowki, powstate w trakcie zlepiania nici. Dno jest wepchnig-
te do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary; & stopki — 9 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 50d

Literatura: materialy niepublikowane.

430.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-kremowe;.
Wymiary: & stopki — 11 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

431.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookola krawedzi dna. Dno
wepchniete do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: @ stopki — 13 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

432.Fragm. butelki — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Naczynie wykonano przez wydmuchanie w formie. Na dnie wi-
doczne sa koncentrycznie rozchodzace sig, delikatne zeberka,
ktore przechodza na powierzchnig brzusca. W przekroju maja
forme soczewkowata. Stopka zostata wykonana z dolepionego
do krawgdzi dna wateczka, dodatkowo ukosnie karbowanego.
Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: & stopki — ok. 11,5 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. 51d

Literatura: materialy niepublikowane.

433.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nrinw. -

Stopka wykonana z nici dolepionej do krawedzi dna. Na we-
pchnigtym do $rodka dnie widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: @ dna - 5 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

434.Fragm. pucharu — stopka.

Nr inw. —
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Stopka zostata wykonana z ta$my szklanej dolepionej do krawe-
dzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy bragzowokremowej.
Wymiary: & stopki — 9,4 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

435.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.

Nr inw. -

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na powierzch-
ni widoczne s3 dookolne rowki, powstale przy zlepianiu nici. Stopke
wykonano niestarannie, widoczne sg przy krawedzi miejsca, gdzie ni¢
nie zostata dolepiona do poprzedniej warstwy. Dno jest wepchnigte
do srodka naczynia, od spodu widoczny $lad po przylepcu.

Szldo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
‘Wymiary: @ stopki — 12,6 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. 51b

Literatura: materialy niepublikowane.

436.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
jest wepchniete do $rodka naczynia, od spodu widoczny §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy nicbiesko-brunatnej.
Wymiary: $J 12 cm i

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

437 Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
jest wepchniete do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: @ stopki — 10 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

438.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owini¢tej dookota krawedzi dna.
Dno jest wepchniete do §rodka naczynia, od spodu widoczny
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: @ stopki — 11,4 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

439.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owini¢tej dookota krawedzi dna.
Dno jest wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu widoczny
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: @ stopki — 10 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

440.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Brzusiec lekko napgcznialy, ozdobiony guzkami typu a. Stopka
wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowoszarej.
Wymiary: & stopki - ok. 10 cm, prawdopodobna wysoko§é — 30 cm.
Datowanie: XV w.

Tabl. 49b

Literatura: materialy niepublikowane.

441.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma niska, przysadzista. Typ II wg Frydy. Krawedz wylewu
pogrubiona dookolna niciag. Dookolna nié oddziela wylew od
brzusca. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 55d

Literatura: materialy niepublikowane.

442 Fragm. pucharu - wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma baniasta. Wylew lekko nachylony do §rodka, oddzielony
od brzusca dookolna nitka. Brzusiec ozdobiony jest duzymi, jakby
rozmazanymi guzkami.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 55a

Literatura: materialy niepublikowane.

443 Fragm. naczynia typu Krautstrunk — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Wylew miseczkowaty, wychylony na zewnatrz. Brzusiec ma for-
me beczutkowata, ozdobiony jest guzkami z wyciagnietymi ku
gorze czopikami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 55b

Literatura: materialy niepublikowane.

444.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Do
krawedzi stopki dolepiono dodatkowa nié szklang. Na powierzch-
ni widoczne s3 tréjkatne $lady po szczypcach szklarskich. Dno
jest wepchniete do §rodka naczynia, od spodu widoczny §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

445 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookotfa krawedzi dna. Do-
datkowo do krawedzi stopki dolepiono dookolna nié. Utamki
brzu$ca pozbawione ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

446.Fragm. pucharu fletowego - brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Utamki brzusca pozbawione ornamentu. Stopka wykonana z nici
owinigtej dookota krawgdzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & stopki — 11,5 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

447.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu-
siec, stopka.

Nr inw. —



KATALOG ZABYTKOW

Zachowana fragmentarycznie dolna czes¢ naczynia. Scianka
brzusca nachylona w kierunku dna. stopka wykonana z nici owi-
nigtej dookota krawgdzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-brazowe;.
Wymiary: & stopki — 11,5 cm.

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

448.Fragm. pucharu fletowego - wylew, brzusiec, dno.

Nrinw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, dookolna nié¢
oddziela wylew od brzusca. Dno wepchniete do §rodka naczy-
nia, od spodu widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

449 Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma maczugowata, niska, przysadzista. Podwéjna dookolna nié
oddziela wylew od brzusca. Stopka wykonana z tasmy dolepionej
do krawedzi dna, od spodu widoczny jest slad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, opalizujace, barwy bru-
natno-ciemnoszarej.

Wymiary: @ stopki — 13,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

450.Fragm. pucharu fletowego — dno.

Nr inw. —

Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: & dna - 5,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

451.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec, dno.

Nr inw. —

Forma brzusca beczutkowata; typ II wg Frydy. Dookolna nié od-
dziela wylew od brzusca. KrawedZ wylewu pogrubiona dolepiong
nitka szklana. Dno wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowej.
Wymiary: @ dna - 7,0 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

452 Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie dolna czg$¢ naczynia. Forma ma-
czugowata. Stopka wykonana z nici owini¢tej dookota krawedzi
dna. Dno wepchnigte do srodka naczynia, od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu. Dolna cze$¢ brzusca lekko nachylona w
kierunku dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & stopki — 9,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

453.Fragm. pucharu fletowego — utamki brzusca, stopki.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Utamki brzu$ca pozbawione sa ornamentu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.

Wymiary: & stopki— 11 cm
Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

454.Fragm. pucharu fletowego - fragmentarycznie zachowana stopka.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Na powierzchni widoczne sa tréjkatne §lady po szczypeach szklar-
skich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrunatne;.
Wymiary: @ stopki — 10 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

455 Fragm. pucharu - fragmentarycznie zachowany wylew, brzusiec
istopka.

Nr inw. -

Typ II wg Frydy. Wylew oddzielony od brzusca dookolng nicia.
Krawedz wylewu §cigta ukosnie na zewngtrz. Stopka wykonana
Z nici owinigtej dookola krawgdzi dna. Dno wepchnigte do srod-
ka, od spodu widoczny jest staby §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszare;j.
Wymiary: & stopki— 11 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

456.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stop-
ka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: @ stopki — ok. 11 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

457 Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowej.
Wymiary: & stopki - 9 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

458.Fragm. pucharu fletowego - fragmentarycznie zachowany brzu-
siec, stopka.

Nr inw. —

Dolna §cianka brzu$ca nachylona w kierunku dna. Stopka wy-
konana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: -

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

459.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stop-

ka.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-brazowej.
Wymiary: @ stopki - 9,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.
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460.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowany brzu- Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.

siec, stopka. Wymiary: —
Nr inw. — Datowanie: XV w.
Dolna czgé¢ §cianki nachylona w kierunku dna. Stopka wykona- Tabl. —

na z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno wepchniete do
§rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary:-

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

461.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stop-

ka.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Do-
datkowo do krawedzi stopki dolepiono dookolng nié. Na po-
wierzchni stopki widoczne sa tréjkatne §lady po szczypcach
szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
‘Wymiary: & stopki — ok. 11 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

462.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowana stop-

ka.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna.
Na powierzchni widoczne sa stabe §lady po szczypcach szklar-
skich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & stopki — 9,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

463.Fragm. pucharu — utamek stopki.

Nr inw. -

Stopka zostala wykonana z ta§my szklanej, dolepionej do kra-
wedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarne;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

464.Fragm. pucharu fletowego — utamki brzusca stopki.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Ulamki brzu$ca pozbawione sa ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

465.Fragm. pucharu fletowego — utamki stopki.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Do krawedzi stopki dodatkowo dolepiono dookolna nié. Na po-
wierzchni widoczne sa §lady po szezypcach szklarskich.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

466.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owini¢tej dookota krawgdzi dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, spiczaste, od spodu widoczny
§lad po przylepcu.

Literatura: materialy niepublikowane.

467.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Typ II wg Frydy. Forma brzusca beczulkowata. Dookolna nié
oddziela wylew od brzusca. Stopka wykonana z ta§my szklanej
dolepionej do krawedzi dna. Dno wepchnigte do §rodka naczy-
nia, od spodu widoczny $lad po przylepcu.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-piaskowe;.
Wymiary: -

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

468.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka, dno.

Nrinw. —

Forma maczugowata, niska. Dookolna ni¢ oddziela wylew od brzu-
Sca. Stopka wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowoztocistej.
Wymiary: & stopki — 11,7 cm; & wylewu — 6,7 cm

Datowanie: XV w.,

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

469.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna ni¢
oddziela wylew od brzusca, na ktéry nalepiono guzki typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

470.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nrinw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna ni¢
oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

471.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nrinw. —

Forma maczugowata. KrawedZ wylewu pogrubiona dookolng
nicig szklang. Dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

472.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Wylew lekko wychylony na zewnatrz, oddzielony od brzusca do-
okolng nicig. Brzusiec ozdobiony jest duzym guzem typu a.
Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 60a

Literatura: materialy niepublikowane.

473.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nrinw. —



KATALOG ZABYTKOW

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna nié
oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zitobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

474.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Wylew wychylony na zewnatrz. Brzusiec
ozdobiony guzkami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarobrunatne;.
Wymiary: & wylewu — 9,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

475.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr. inw. -

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna ni¢
oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami typu a .
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: &J wylewu — 5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

476.Fragm. pucharu - wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Typ I wg Frydy. Forma brzusca cylindryczna. Ozdobiony guzka-
mi typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: & wylewu — ok. 10 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

477.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Krawedz pogrubiona dookolng nicig. Do-
okolna nic oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & wylewu — ok. 7,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

478.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Wylew wychylony na zewnatrz, dookolna
ni¢ oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatnokre-
MOowej.

‘Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

479.Fragm. pucharu — brzusiec.

Nr inw. —

Utamki brzusca ozdobione guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
‘Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materiaty niepublikowane.

480.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —
Dolna czeéé brzuéca, noga. Dookolna ni¢ oddziela partig brzus-
ca od stopki.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

481.Fragm. pucharu - brzusiec.

Nr inw. -

Utamki brzusca ozdobione guzkami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy popiclatobrunat-
ne;j.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

482.Fragm. pucharu — brzusiec.

Nr inw. —

Utamek ozdobiony diugim guzem-jezorem.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;j.
Wymiary: diugo$¢ guza — 2,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane

483.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. -

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-niebie-
skiej.

Wymiary: & stopki — ok. 10 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

484.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowokremowej.
Wymiary: & stopki — 11 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materiaty niepublikowane.

485.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. —

Stopka wykonana z ta$my szklanej dolepionej do krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

486.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Wylew wychylony na zewnatrz. Stopka
wykonana z nici owinigtej dookola krawedzi dna.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;j.
Wymiary: @ wylewu - 11 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

487.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Brzusiec ozdobiony guzkami typu a. Stopka wykonana z nici
owinigtej dookota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: & stopki— 12 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

97



JADWIGA BISZKONT

488.Fragm. pucharka — stopka, dno.
Nr inw. —
Utamek stopki wykonanej z taSmy szklanej. Dno stabo wepchnig-
te do $rodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: & stopki — 11,7 cm
Datowanie: XV w,
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

489.Fragm. pucharka — stopka.
Nr inw.-
Utamek stopki wykonanej z tamy szklanej.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: & stopki — 11 cm
Datowanie: XV w.
Tabl.-
Literatura: materialy niepublikowane.

490.Fragm. pucharu - stopka.
Nr inw. —
Utamek stopki wykonanej z taSmy szklanej.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowej.
Wymiary: & stopki — 11 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

491 Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna nié
oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami typu a, nale-
pionymi w ukoénych rzedach.
Szklo nieprzezroczyste; skorodowane, pierwotnie przezroczyste,
barwy zielonkawe;j.
Wymiary: -
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

492.Fragm. pucharu - stopka.
Nr inw. —
Utamek stopki wykonanej z taSmy szklanej
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej.
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

493 Fragm. pucharu — stopka.
Nr inw. —
‘Waska stopka wykonana z nici owini¢tej dookota krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane.

494 Fragm. dzbana — ucho.
Nr inw. —
TaSmowate ucho, dolepione do korpusu dzbana.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowoztocistej.
Wymiary: szeroko§¢ ucha - 1,2 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. 60d
Literatura: materialy niepublikowane.

IV. ul. Igielna 8, obiekt 8
495.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. —
Forma napeczniata. Wylew ustawiony pionowo, brzusiec moc-

no wydety.
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Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biatozlociste;.
Wymiary: & wylewu - 5,5 cm, @ najwigkszej wydetosci brzusca
-8,5cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

ul. Igielna 8, obiekt 9

496.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Brzusiec ozdabiajg guzki typu a. Nie ma
dookolnej nici oddzielajacej strefe z guzkami od dolnej czeéci
brzusca. Stopka wykonana z ta$my owinigtej dookota krawedzi
dna. Na powierzchni widoczne sg tréjkatne §lady po szezypcach
szklarskich. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu wi-
doczny jest $lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; w masie szklanej wi-
doczne s3 podtuzne, réwnolegle do osi naczynia pgcherzyki po-
wietrza.

Wymiary: & stopki — 10,8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 45b

Literatura: materialy niepublikowane.

497.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. 1/88

Forma maczugowata. Fragment pozbawiony ornamentu.
Szkto przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: @ wylewu — ok. 8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 46a

Literatura: materiaty niepublikowane.

498 Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Na brzuscu duze guzy typu a. Przy krawedzi
wylewu — ni¢ zabarwiona na niebiesko, takze niebieska ni¢ od-
dziela wylew od brzusca. Stopka wykonana z nici owinigtej do-
okota krawedzi dna. )

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; na wylewie, pomigdzy
niémi, widoczne s3 uko$ne, duze pgcherzyki powietrza.
‘Wymiary: & wylewu - 7,5 cm, & stopki — 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 43b

Literatura: materialy niepublikowane.

499.Fragm. pucharu fletowego — utamek brzusca.

Nr inw. 1/88

Dolna czgéé brzusca. Dookolna nié oddziela strefe brzusca od
stopki.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

500.Fragm. pucharu fletowego — ufamek brzusca.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Brzusiec ozdabiaja guzki-tezki. Dookolna ni¢
z dodatkowym elementem w postaci dolepionej nad nia litery V
z nici szklane;j.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sa mate pg-
cherzyki powietrza.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 59a

Literatura: materialy niepublikowane.

501.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. 1/88
Utamek brzusca ozdobiony guzkami-tezkami, utozonymi w spi-
ralnych rzedach.
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Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.
Wymiary: & brzusca — ok. 4-5 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 59¢

Literatura: materialy niepublikowane.

502.Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Oddzielony od
brzuéca dookolna nicia, zabarwiona na niebiesko. Brzusiec ozdo-
biony guzkami typu a, ulozonymi w spiralne rze¢dy. Stopka wy-
konana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno wepchnigte
do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & wylewu —6 cm, & stopki — 13 cm, wysokosé —ok. 30 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 41

Literatura: materialy niepublikowane.

503.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. 1/88

Forma napgczniata. Wylew ustawiony pionowo, dookolna nié
oddziela wylew od wydetego brzusca. Stopka wykonana 2 nici
owinietej dookota krawedzi dna. Na powierzchni widoczne sa
tréjkatne $lady po szczypcach szklarskich. Dno wepchnigte do
srodka naczynia, od spodu widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielone;j.
Wymiary: & stopki - 9,1 cm, & wylewu — 5,5 cm, @ najwiekszej
wydetosci brzusca — ok. 9 cm, przypuszczalna wysokos¢ — 24 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 43a

Literatura: materialy niepublikowane.

504.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Naczynic bez
ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: & wylewu - 7 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 46b

Literatura: materialy niepublikowane.

505.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. 1/88

Zachowana dolna cze¢$¢ naczynia. Dolna czg$¢ brzu$ca pozba-
wiona ornamentu. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota
krawedzi dna. Na powierzchni widoczne sg tukowate $lady po
szczypcach szklarskich i dookolny rowek, §lad po zlepianiu nici.
Dno jest wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu widoczny
§lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: & stopki — 8,8 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 50a

Literatura: materialy niepublikowane.

506.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. 1/88

Zachowana dolna czeS§¢ naczynia. Na dolnej czgéci brzu$ca znaj-
duje si¢ guzek typu a. Nie ma nici oddzielajacej strefe wystepo-
wania guzkéw od stopki. Stopka wykonana z nici owinigtej do-
okota krawedzi dna. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od
spodu widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowobrazowe;.
Wymiary: & stopki — 12,3 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 50b

Literatura: materialy niepublikowane.

507.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna nicia. Brzusiec ozdobiony natapianymi bez-
tadnie guzkami-tezkami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocistej.
Wymiary: & wylewu na wysokosci nici — 6 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 54d

Literatura: materialy niepublikowane.

508.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. 1/88
Utamki brzu$ca ozdobione sg guzkami typu a. Stopka wykona-
na z nici owinigtej dookota krawgdzi dna. Dno wepchniete do
§rodka naczynia, od spodu widoczny §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-srebrzyste;.
Wymiary: @ stopki — ok. 12 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

509.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. 1/88
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna, sptaszczona nicia. Brzusiec ozdobiony jest ma-
lymi guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

510.Fragm. pucharu fletowego — dno.
Nr inw. 1/88
Dno stabo wepchnigte, od spodu widoczny jest delikatny §lad
po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

511.Fragm. pucharu fletowego — dno.
Nr inw. 1/88
Stabo wepchnigte dno, od spodu widoczny jest $lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy bragzowobrunatne;.
Wymiary: -
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

512.Fragm. pucharu fletowego — utamek brzusca.
Nr inw. 1/88
Fragment dolnej czesci brzusca. Bez ornamentu.
Szklo przezroczyste, barwy ziclonkawe;.
Wymiary: @ — 2,8 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

513.Fragm. pucharu fletowego — stopka.
Nr inw. 1/88
Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zéltej.
Wymiary: & stopki — 14 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

514.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. 1/88
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno we-
pehniete do $rodka naczynia, od spodu widoczny §lad po przylepcu.
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Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
‘Wymiary: & stopki — 11 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

515.Fragm. pucharu - stopka.
Nr inw. 1/88
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: @ stopki — 9,5 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane.

516.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. 1/88
Zachowana fragmentarycznie dolna cze§é naczynia. Dolna cze$é
brzusca ozdobiona guzkami typu a. Nie ma nici oddzielajacej
strefe wystepowania guzkéw od stopki. Stopka wykonana z nici
owinigtej dookola krawedzi dna. Dno wepchnigte do §rodka
naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielono-kremowe;j.
‘Wymiary: @ stopki — 11 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

517 Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. 1/88
Stopka wykonana z nici owinietej dookofa krawedzi dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: & stopki — 11,5 em
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

518.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. 1/88
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: & stopki — 12 cm
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

519.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. 1/88
Stopkawykonanaznici owinigtej dookota krawedzi dna. Dnowepchnigte
do drodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowobrazowej.
Wymiary: & stopki — 12,5 cm
Datowanie: XTV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

520.Fragm. pucharka — utamek brzusca.
Nr inw. 1/88
Utamek brzusca z zachowanym guzkiem typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-niebieskiej.
Wymiary: —
Datowanie: XIV-XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

521.Fragm. pucharu fletowego - wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. 1/88
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna nié
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oddziela wylew od brzu$ca. Na brzu§cu natopiony guzek typu a.
Stopka wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: @ stopki — 12 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

522.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. 1/88

Forma maczugowata. Naczynie zostato wykonane przez wydmu-
chanie w formie. Ornament w formie delikatnych, ukosnych ztob-
kow.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 46¢

Literatura: materialy niepublikowane.

523.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. 1/88

Utamki brzusca ozdobionego guzkami typu a. Dookolna nié
oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary:'-

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

524.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. 1/88

Zachowane ulamki brzuSca pozbawione sa ornamentu. Stopka zo-
stala wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: @ stopki — 11 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

525.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, dookolna nic
oddziela wylew od brzuéca, ozdobionego guzkami typu a. Stop-
ka zostata wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowo-zielone;j.
Wymiary: & stopki — 11 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

526.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. 1/88

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna nicig. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a, na-
topionymi w uko$nych rzedach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: @ wylewu — 6,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 54a

Literatura: materialy niepublikowane.

527.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw, 1/88

Forma stozkowata. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a, nato-
pionymi w spiralnych rzedach. Stopka zostata wykonana z nici
owinietej dookota krawedzi dna. Dno wepchnigte do §rodka
naczynia, od spodu widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielone;.
Wymiary: & stopki — 10,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 45a

Literatura: materialy niepublikowane.
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528.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec. Tabl. -
Nr inw. 1/88 Literatura: materialy niepublikowane.
Forma maczugowata. Ni¢ koloru niebieskiego oddziela parti¢
wylewu od brzusca, ozdobionego guzkami typu a, ulozonymi w
spiralne rzedy. Nie ma nici oddzielajacej strefy wystgpowania
guzkéw od stopki.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: & wylewu — 9 cm Wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna. Na powierzch-
Datowanie: XIV-XV w. ni widoczne sa tréjkatne slady po szczypcach szklarskich.
Tabl. 42 Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;.

VI. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswiecimskich,
FLaciarska, sektor 2, warstwa kulturowa 5
535.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. MA/60/94

Literatura: materialy niepublikowane. Wymiary: —
Datowanie: XV w,
529.Fragm. pucharu - wylew, brzusiec. Tabl. -

Nr inw. 1/88

Typ Il wg E Frydy. Forma brzusca beczutkowata. Dookolna nie-
bieska ni¢ oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami typu
a umieszczonymi w spiralnych rzgdach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

VIL ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswiecimskich,
Laciarska, sektor 11, obiekt 3
536.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec, stopka.

Wymiary: & wylewu — 9,5 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 54b

Literatura: materialy niepublikowane.

530.Fragm. pucharu fletowego — fragmentarycznie zachowane wy-
lew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. 1/88

Forma maczugowata. Dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca.
Na brzuscu spiralnie utozone guzki typu a. Stopka wykonana z
nici owinietej dookota krawedzi dna. Dno wepchniete do Srod-
ka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: & wylewu — ok. 9 cm, & stopki — 12,5 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 49a

Literatura: materialy niepublikowane.

531.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. 1/88

Forma maczugowata. Dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: & wylewu - ok. 8,5 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

532.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec.

Nr inw. 1/88

Forma cylindryczna. Splaszczona, szeroka na 0,5 cm, dookolna
ni¢ oddziela wylew od brzusca. Na brzuscu guzek typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

Nr inw. MA/40/94

Wylew ma forme miseczkowata, wychylony na zewnatrz. Brzu-
siec ma forme beczutkowata. Stopka wykonana z taSmy szkla-
nej. 3

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej
Wymiary: & wylewu — 11,5 cm, & stopki — 8 cm, prawdopodob-
na wysokos¢ — 15 cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. 56c

Literatura: K.Nowosielska, 1998, s. 245-260.

537.Fragm. pucharu — brzusiec, stopka.

Nr inw. MA/40/94

Forma beczutkowata. Stopka wykonana z taSmy szklanej.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. —

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

538.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MA/40/94

Forma napeczniala. Wylew ustawiony pionowo, brzusiec wydety.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

539.Fragm. pucharu - brzusiec.

Nr inw. MA/40/94

Forma pucharu z zebrowanym brzuscem. Zeberko wykonane
przez natapianie grubej nici szklanej na powierzchnig §cianki.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 59

533.Fragm. pucharu — wylew. Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.
Nr inw. 1/88
Forma cylindryczna. Nié przy krawedzi wylewu, ponizej druga
nié, oddzielajgca wylew od brzusca.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: — Nr inw. MA/18/94
Datowanie: XIV-XV w. Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookola krawedzi dna.
Tabl. - Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Literatura: materialy niepublikowane. Wymiary: @ stopki — 13,5 cm

Datowanie: XV w.

534.Fragm. pucharu — wylew. Tabl. -
Nr inw. 1/88 Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.
Splaszczona, szeroka na 0,4 cm, dookolna nié pogrubia krawedz
wylewu, ponizej wezsza ni¢ oddziela parti¢ wylewu od brzusca.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: -
Datowanie: XIV-XV w.

VIIIL. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswiecimskich,
¥.aciarska, sektor 13, obiekt 1
540.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

IX. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar O$wigcimskich,
Laciarska, sektor 15, obiekt 34
541.Fragm. butelki — szyjka, brzusiec, dno.

Nr inw. MA/10/94
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Szyjka w formie stozka, wylew lekko wychylony na zewnatrz,
pogrubiony dookolna nicig. Brzusiec ozdobiony uko$nymi, deli-
katnymi rowkami, uzyskanymi przez wydmuchanie naczynia w
formie. Dno wepchnigte do $rodka, od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu,

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielone;.

Wymiary: —

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 57c

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

542.Fragm. butelki — szyjka, brzusiec, dno.

Nr inw. MA/10/94

Szyjka w formie stozka, wylew wychylony, pogrubiony dookolng
nicig. Dno jest wepchnigte, od spodu widoczny jest §lad po przy-
lepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska,1998, s. 245-260.

543.Fragm. butelki — dno.

Nr inw. MA/10/94

Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielonokremowej.
Wymiary: —

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

544.Fragm. butelki — dno.

Nr inw. MA/10/94

Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarosrebrzystej.
Wymiary: —

Datowanie: XV-XVI w.

Tabl. - :

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

545 Krautstrunk — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. MA/11/94

Brzusiec ma forme¢ beczutkowata, ozdobiony jest duzymi, pta-
skimi guzami (z wyciagnigtymi ku gorze czopikami) utozonymi
w ukos$nych rzgdach. Wylew miseczkowaty. Przewgzone przej-
§cie pomigdzy wylewem a brzuscem podkreslone jest delikatna,
cieniutka nicia szklana, tego samego koloru, co naczynie. Dno
jest wepchnigte do §rodka, od spodu widoczny jest §lad po przy-
lepcu. Stopka wykonana jest z dolepionego do krawedzi dna wa-
leczka szklanego, ozdobionego przez ukosne szczypania.

Szklo przezroczyste, jasnoniebieskie.

Wymiary: & wylewu -6,1 cm, @ stopki — 5 cm, wysoko$é — 10,2 cm
Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 56b

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260, ryc.3a.

546.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. MA/9/94

Forma napgczniata. Wylew ustawiony pionowo, brzusiec wyde-
ty, oddzielony od wylewu dookolna, niebieska nicia. Brzusiec
ozdabiaja guzki-tezki. Od dohu strefa wystepowania guzkow ogra-
niczona jest dwiema, dookolnymi, niebieskimi niémi.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XV-XVIw.

Tabl. 57b

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260, ryc.2.

547 Fragm. pucharu fletowego - wylew brzusiec.
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Nr inw. MA/9/94

Forma napgczniala. Wylew ustawiony pionowo, rozszerzajacy
si¢ w kierunku brzusca. Dolny fragment brzusca ozdobiony jest
guzkami-tezkami. Strefa wystgpowania guzk6w ograniczona jest
od dotu kilkakrotnie owinigta, dookolna nicia szklana.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary -

Datowanie: XV-XVI w,

Tabl. —

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

548.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. MA/9/94
Forma brzusca beczutkowata. Wylew miseczkowaty, oddzielo-
ny od brzusca dookolng nicia, tego samego koloru, co brzusiec.
Brzusiec ozdobiony guzkami z wyciagnigtymi ku gérze czopika-
mi. Dno wepchnigte do srodka naczynia, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu. Stopka wykonana z dolepionego do krawedzi
dna waleczka szklanego, uko$nie szczypanego.
Szklo przezroczyste, bezbarwne.
Wymiary: & stopki — 6 cm
Datowanie: XV-XVI w.
Tabl. 56d
Literatura: K. Nowosiclska, 1998, s. 245-260, ryc.3b.

X. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswiecimskich, Laciar-
ska, sektor 15, obiekt 35
549.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.
Nr inw. MA/55/94
Stopka zostata wykonana z nici szklanej owinigtej dookota kra-
wedzi dna. Brzusiec ozdabiaja guzki-tezki.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, pierwotnie przezroczyste,
barwy zielonkawej.
Wymiary: & stopki — 12 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

550.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.
Nr inw. MA/55/94
Forma stozkowata, niska. Stopka wykonana z tasmy szklanej,
dolepionej do krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perfowokremowej.
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura; K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

XI. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar O$wiecimskich,
Laciarska, sektor 30, obiekt 11
551.Fragm. pucharu — dno.
Nr inw. MA/58/94
Dno wepchnigte do §rodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
‘Wymiary: —
Datowanie: XIV w.
Tabl. —
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

XIIL. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswi¢cimskich,
Laciarska, sektor 30, obiekt 15, warstwa kulturowa 1
552.Fragm. butelki — szyjka, brzusiec, dno.
Nr inw. MA/35/94
Szyjka stozkowata, wylew lekko wychylony. Dno wepchnigte do
§rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonej.
Wymiary: —
Datowanie: XV - XV/XVIw.
Tabl. -
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.
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553.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.
Nr inw. MA/35/94
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchniete, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu. Na po-
wierzchni stopki trdjkatne §lady po szczypcach szklarskich.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy perfowej.
Wymiary: & stopki — 13 cm
Datowanie: XV — XV/XVIw.
Tabl. -
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

554.Fragm. butelki — brzusiec, dno.
Nr inw. MA/35/94
Dno naczynia jest wepchnigte do $rodka, od spodu widoczny
jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
‘Wymiary: @ dna - ok. 11 cm
Datowanie: XV - XV/XVIw,
Tabl. -
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

555.Fragm. butelki — dno.
Nr inw. MA/35/94
Dno wepchniete do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: dna-7cm
Datowanie: XV — XV/XVIw.
Tabl. -
Literatura: K. Nowosielska,1998, s. 245-260.

556.Fragm. pucharu — dno.
Nr inw. MA/35/94
Utamek dna wepchnigtego do §rodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
‘Wymiary: —
Datowanie: XV - XV/XVIw.
Tabl. -
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

557.Fragm. pucharu fletowego — stopka.
Nr inw. MA/ 35/94
Utamek stopki wykonanej z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnoszare;j.
Wymiary: —
Datowanie: XV - XV/XVIw.
Tabl. -
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

XIII. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswiecimskich,
Eaciarska, sektor 30, obiekt 15, warstwa kulturowa 2
558.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. MA/36/94
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, dookolna ni¢
oddziela wylew od brzuéca. Na brzuscu guzki-kropelki.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawej
Wymiary: & wylewu — 5,5 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. 57a
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260, ryc.la.

559.Fragm. pucharku — brzusiec.
Nr inw. MA/36/94
Forma do$¢ szeroka, lekko napgczniata. Ornamentowany za
pomoca horyzontalnych, natapianych dwukolorowych nici — nie-
bieskiej i w kolorze brzusca.
Szkto pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej.
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. 60b
Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

XIV. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Os$wigcimskich,
Laciarska, sektor 35, obiekt 28
560.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. MA/5/94

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, bez dookolnej
nici.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, pierwotnie przezroczyste,
barwy zielonkawe;j.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

561.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka, dno.

Nr inw. MA/5/94

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Stopka wykona-
na z nici owinietej dookota krawgdzi dna. Dno wepchnigte do
$rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

562.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka.

Nr inw. MA/ 5/94

Forma beczutkowata, duza, niska. Stopka zostala wykonana z
nici owinietej dookota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarej.

Wymiary: & stopki - 14,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

XV. ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswi¢cimskich,
Faciarska, sektor 37, obiekt 30
563.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, dno, stopka.

Nr inw. MA/50/94

Brzusiec ma forme cylindryczna, wylew ma ksztatt miseczkowa-
ty. Do krawedzi wylewu dolepiona zostala dookolna, niebieska
ni¢. Na brzuscu znajduja si¢ delikatne zeberka o waskiej glow-
ce. Wykonane zostaly przez wydmuchanie naczynia w formie.
Do krawedzi dna dolepiono uko$nie karbowany waleczek. Dno
jest wepchnigte do srodka naczynia, od spodu widoczny jest $lad
po przylepcu.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: & wylewu —8,5 cm, @ stopki — 5,5 cm, wysoko$¢ - 10,3 cm
Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. 56a

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260, ryc.5c.

564.Fragm. pucharu fletowego — wylew, dno.

Nr inw. MA/50/94

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, z dookolng po-
jedynczg nicig przy krawedzi. Dno wepchnigte.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

565.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, dno.

Nr inw. MA/50/94

Utamek brzusca pozbawiony guzkéw. Dno wepchnigte do §rod-
ka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-szare;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.
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566.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, dno.
Nr inw. MAS50/94

XVIIL Ostréw Tumski, ul. Kanonia, wyk. II1, studnia 1
572.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Na brzuscu duzy,
jakby rozmazany guzek. Dno wepchnigte, od spodu widoczny
jest Slad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-niebieskiej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. —

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

567.Fragm. pucharka - brzusiec, stopka.

Nr inw. MA/50/94

Forma niska, beczutkowata. Typ II, wg Frydy. Stopka wykonana
z taSmy szklanej. Na brzuScu duze guzki typu a.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnoniebie-
skiej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

Nr inw. KA 64/b/84; 65/d/84; 67/b/84; 128/d/86; 129/d/86; 131/d/86
Wylew ma forme¢ miseczkowata, krawedz obwiedziona jest nie-
bieska nicia. Brzusiec ma forme stozkowats, ozdobiony jest de-
likatnymi zeberkami, majacymi w przekroju forme soczewko-
watg. Zeberka rozchodza sie promieniécie na dnie naczynia. Dno
jest lekko wepchnigte do érodka. Do krawedzi dna dolepiono
ukoénie karbowany wateczek szklany. Naczynie zostato wyko-
nane przez wydmuchanie w formie.

Szkto przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: & stopki — ok. 7,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 55¢

Literatura: materialy niepublikowane.

573.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. KA 58/c/83

Utamek brzugca z guzkami, majacymi wyciagnigte ku gorze czo-
piki.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

XVL ul. Kazimierza Wielkiego, Szewska, Ofiar Oswiecimskich, Datowanie; XV w.

Laciarska, sektor 48, obiekt 63, warstwa kulturowa 7, 9 Tabl. -

568.Fragm. pucharu fletowego — stopka. Literatura: materialy niepublikowane.
Nr inw, MA/93/94

Stopka wykonana z nici owini¢tej dookota krawedzi dna. Napo-  574.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, dno.

wierzchni widoczne tréjkatne $lady po szezypeach szklarskich.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: XTV-XV w.

Tabl. —

Literatura: K. Nowosielska, 1998, s. 245-260.

569.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. MA/93/94

Brzusiec ozdobiony guzkami typu a. Stopka wykonana z nici
owinigtej dookota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy z6ltobrunatnej;
pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: @ stopki — ok. 13 cm

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: K. Nowosiclska, 1998, s. 245-260.

XVIL ul. Ofiar Oswigcimskich, D.H. ,,Merkury”, kloaka nr 1
570.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. -

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna nic¢
oddziela wylew od brzu§ca. Brzusiec ozdobiony jest guzkami typu
a, utozonymi w spiralne rzedy. Brak nici oddzielajacej strefy
wystepowania guzkéw od stopki. Stopka wykonana z nici owi-
nigtej dookota krawedzi dna. Dno wepchnigte do Srodka naczy-
nia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & wylewu — 6,1 cm, & stopki — 11,4 cm, prawdopo-
dobna wysokosé — ok. 37,5 cm

Datowanie: XV w.

Nr inw. KA 58/c/83; KA 80/a/83

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna nié¢
oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami typu a. Od
dotu strefa wystepowania guzkéw ograniczona jest podwdjna,
dookolna nicig. Dno wepchnigte.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
‘Wymiary: -

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

575.Doppelkonische Flasche — fragm. zalomu (kanalika).

Nr inw. KA 128/d/86; KA 129/d/86; KA 131/d/86

Utamek zalomu, wewnetrznego kanalika, majacy w przekroju
forme tezki. Przejscie od wydgtej gornej czesci brzusca do strefy
cylindrycznej.

Szklo przezroczyste, barwy jasnofioletowej

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 60e

Literatura: materialy niepublikowane

576.Fragm. pucharu — brzusiec.

Nr inw. KA 128/d/86; KA 129/d/86; KA 131/f/86

Forma brzusca cylindryczna. Wylew lekko wychyla si¢ na ze-
wnatrz naczynia.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 61

Literatura: materialy niepublikowane.

Tabl. 48a
Literatura: materialy niepublikowane.

XIX. Ostrow Tumski, ul. Kanonia, wyk. III, studnia nr 2
577.Fragm. butelki — wylew, szyjka.
Nr inw. KA 130/f/86

571.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec. Wylew wychylony na zewnatrz, szyjka ma formg stozkowata.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna ni¢
oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami typu a, nato-
pionymi w spiralnych rze¢dach.

Szkdo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & wylewu — 5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 48b

Literatura: materiaty niepublikowane.
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Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaroniebieskiej.
Wymiary: & wylewu — 4,7 cm

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

578.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. KA 130/£/86
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
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brzu$ca dookolng nicig. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na jej
powierzchni, przy krawedzi widoczne sg trdjkatne $lady po
szczypcach szklarskich. Dno jest wepchnigte do §rodka naczy-
nia, od spodu widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy niebieskie;.
Wymiary: & wylewu — 5,5 cm, & stopki — 9,5 cm

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. 44b

Literatura: materialy niepublikowane.

579.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. KA 130/f/86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolng nicia. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a, na-
topionymi w spiralnych rzedach. Stopka wykonana z nici owi-
nigtej dookota krawgdzi dna. Dno wepchnigte do Srodka naczy-
nia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnokremowe;j.
Wymiary: @ wylewu — 9 cm, & stopki — 11 cm

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. 44a

Literatura: materialy niepublikowane.

580.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. KA 130/{/86

Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy niebieskie;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

581.Fragm. pucharka — stopka, dno.

Nr inw. KA 130/£/86

Dno mocno wepchnigte do §rodka, do krawedzi dolepiona ta-
éma ukoénie szczypana. Od spodu widoczny jest §lad po przy-
lepcu

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielono-kremowe;.
Wymiary: @ stopki — 6 cm

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. 53c

Literatura: materialy niepublikowane.

582 Fragm. pucharka — stopka, dno.

Nr inw. KA 130/t/86

Dno mocno wepchniete do §rodka, od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu. Do krawedzi dolepiono uko$nie szczypana taSmeg.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowe;.
Wymiary: @ stopki — 5 cm

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. 53d

Literatura: materialy niepublikowane.

583.Fragm. butelki — wylew, szyjka.

Nr inw. KA 130/f/86

Wylew wychylony na zewnatrz. Szyjka stozkowata.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: & wylewu — 4 cm

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

584.Fragm. butelki — wylew, szyjka, brzusiec, dno.

Nr inw. KA 130/f/86

Wylew prosty, zaznaczony dolepiong dookolng nicig. Szyjka stoz-
kowata, lukowato przechodzi w brzusiec. Dno stabo wepchnigte.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, jasnozielonkawe.

Wymiary: @ wylewu — 6 cm, @ szyjki w miejscu przejscia w brzu-

siec — § cm, dtugosc szyjki — 14 cm
Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. 53a

Literatura: materialy niepublikowane.

585.Fragm. butelki — wylew, szyjka, brzusiec, dno.

Nr inw. KA 130//86

Wylew wychylony na zewnatrz, szyjka prosta. Dno stabo we-
pchniete, fukowato przechodzi w §cianki brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnozielone;j.
Wymiary: & wylewu — 5 cm, & szyjki — 4 cm, @ dna - 9 cm
Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. 58a

Literatura: materialy niepublikowane.

586.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130/f/86

Wylew ustawiony pionowo. Dookolna ni¢ oddziela wylew od
brzusca, ozdobionego guzkami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

587.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. KA130/f/86 )
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Brzusiec ozdo-
biony guzkami typu a. Stopka wykonana z nici owinigtej dooko-
fa krawedzi dna. Dno wepchnigte, od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, barwy brunatnobrazowej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

588.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130//86
Forma maczugowata. Dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca,

ozdobionego guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane

589.Fragm. pucharka - wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130/f/86

Typ IV wg Frydy. Wylew wychylony na zewnatrz, oddzielony od
brzusca dookolng nicia. Na brzuscu guzki typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowo-brazowe;j.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

590.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130/£/86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzuéca dookolna nicia. Na zachowanych fragmentach brzudca
brak guzkéw.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowobrunatnej.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

591.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka, dno.

Nr inw. KA 130/f/86
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Stopka wykona-
na z nici owinietej dookota krawedzi dna. Dno wepchnigte, od
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spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-miodowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

592.Fragm. pucharu — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130//86

Typ IV wg Frydy. Wylew odchylony lekko na zewnatrz. Na brzu-
Scu guzki typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-ztocistej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

593.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130//f86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowane frag-
menty brzu$ca pozbawione sa guzkow.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-czarne;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

594.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. KA 130//86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Oddzielony od
brzusca dookolng nicia. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.
Stopka zostata wykonana z nici szklanej owinigtej dookofa kra-
wedzi dna. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu wi-
doczny jest Slad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarozielonej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

595.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, dno.

Nr inw. KA 130/£/86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Na brzuscu guz-
ki typu a.

Dno wepchniete, widoczny od spodu staby §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

596.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. KA 130/£/86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzus$ca dookolna nicig. Na zachowanych fragmentach brzusca
nie ma guzkéw. Stopka zostata wykonana z nici owinigtej do-
okota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

597.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw, KA 130/1/86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowane frag-
menty brzuSca pozbawione sa guzkéw.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.
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598.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130//86

Forma napgczniata. Wylew wychylony na zewnatrz, oddzielony
dookolna nicig od pekatego brzu§ca. Na brzuscu guzki typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. 53b

Literatura: materialy niepublikowane.

599.Fragm. butelki — wylew, szyjka, stopka, dno.

Nrinw. KA 130/f/ 86

Wylew wychylony na zewnatrz. Szyjka stozkowata. Dno mocno
wepchniete, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu. Do kra-
wedzi dna dolepiono waleczek uko$nie szczypany.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielono-szarej.
Wymiary: & wylewu — 4,2 cm

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

600.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nrinw. KA 130/£/86

Forma maczugowata. Dookolna ni¢ oddziela wylew od brzusca.
Na brzuscu guzki typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

601.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. KA 130/£/86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna nicia. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Wi-
doczne jest miejsce dolepienia nici. Dno mocno wepchnigte, od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: & wylewu — 5,7 cm, & stopki — 7,8 cm

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

602.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. KA 130/ f/ 86; KA 108/ a / 84

Forma stozkowata. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-1 pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

603.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nrinw. KA 130/ £/ 86;

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Brzusiec ozdo-
biony guzkami typ a. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota
krawedzi dna. Dno wepchnigte, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szare;j.

‘Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

604.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130/f/ 86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna nicia. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zielonej.

Wymiary: —
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Datowanie: XIV-1. pol. XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

605.Fragm. butelki — wylew, szyjka, dno.

Nrinw. KA 130/1/ 86

Wylew odchylony na zewnatrz, szyjka stozkowata. Dno stabo
wepchnigte, widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;j.
Wymiary: @ wylewu — 4,8 cm, @ szyjki —3,5-4,6 cm, & dna - 9,5 cm
Datowanie: XIV - 1. pol. XV w.

Tabl. 58b

Literatura: materialy niepublikowane.

606.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nrinw. KA 130/ £/ 86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolna nicig. Na brzuscu guzki typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowo-zielonej.
Wymiary: & wylewu — 5,6 cm

Datowanie: XIV — 1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

607.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. KA 130/ £/ 86

Forma maczugowata. Brak nitki oddzielajacej wylew od brzus-
ca. Na brzuécu guzki typu a. Stopka wykonana z nici owinigtej
dookota krawedzi dna. Dno wepchnigte, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowe;j; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & stopki— 11 cm

Datowanie: XIV — 1. pol. XV w.

Tabl. 52a

Literatura: materialy niepublikowane.

608.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. KA 130/ £/ 86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzu$ca dookolna nicig. Na brzuscu guzki typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowo-kremo-
wej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV - 1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

609.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. KA 130/ £/ 86

Forma stozkowata. Na brzuscu guzki typu a, ulozone w spiralnych
rzedach. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Dno wepchniete, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-kremowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

610.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. KA 130/ £/ 86

Forma stozkowata. Na brzuScu guzki typu a, utozone w spiralne
rzgdy. Nie ma nici oddzielajacej strefe wystgpowania guzkéw
od stopki.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-kremo-
wej.

Wymiary: @ brzusca — ok. 2,5 cm

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. 52b

Literatura: materialy niepublikowane.

611.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nrinw. KA 130/£/86

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Ni¢, barwiona
prawdopodobnie kobaltem, oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-niebie-
skiej, ni¢ koloru ciemnobrazowego.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pot. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

612.Fragm. pucharu fletowego — dno.

Nr inw. KA 130/ £/ 86

Dno mocno wepchnigte, od spodu widoczny jest §lad po przy-
lepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy niebiesko-ciemno-
szarej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

613.Fragm. naczynia — dno

Nrinw. KA 130/f/86

Dno stabo wepchnigte, od spodu widoczny jest Slad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarno-brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

614.Fragm. naczynia typu Kuttrolf — cze$¢ jednej szyjki.

Nr inw. KA 130/ £/ 86

Utamek szyjki, forma potowy lekko wygietej rurki.

Szklo nieprzezroczyste, barwy brunatnej; pierwotnie przezroczy-
ste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-1. pol. XV w.

Tabl. 60c

Literatura: materialy niepublikowane.

XX. Ratusz, Sala Rajcéw, Sciana poludniowa, komora hypokaustum.
615.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. -

Dolna czgéé brzudca uformowana na ksztatt silnie splaszczone-
go dzwonu. Stopka wykonana z nici owinigtej dookola krawedzi
dna. Widoczne jest miejsce dolepienia nici do krawedzi. Dno
jest wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu widoczny slad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

‘Wymiary: & stopki — ok. 10,5 cm, & dolnej czgsci brzusca — 3-2,6 cm
Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

616.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Dolna czgéé brzu§ca majaca forme tagodnie zwezajacego si¢ wal-
ca. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
jest wepchnigte do srodka naczynia, od spodu widoczny jest $lad
po przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-czarnej.
Wymiary: & dolnej czgsci brzusca — 3-3,4 cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

617.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna. Dno
wepchniete do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-szarej.
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‘Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XXI. Rynek, wykop I
618.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K I/ nr 59

Pucharek z zeberkami. Zeberka natapiane, waskie, z mata,
okragly gtowka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

619.Fragm. pucharka - brzusiec.

Nr inw. R/W/K I/ nr 59

Pucharek z zeberkami. Wykonany przez wydmuchanie w for-
mie. Delikatne zeberka, stabo wyodrebniajace sie z powierzch-
ni. W przekroju soczewkowate.

Szkto przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

620.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K I/ nr 61

Dno w formie stozka. Wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu
widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

621.Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. R/'W/K I/ nr 63

Wylew ustawiony pionowo, pogrubiona krawedz przez dolepie-
nie dookolnej nici.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarno-zlocistej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

622.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/'W/K I/ nr 74

Ulamek brzusca z guzkiern majacym czopik wyciagniety ku gorze.
Szklo przezroczyste, bezbarwne; sodowe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 62a

Literatura: materialy niepublikowane.

623.Utamki pucharkéw — wylewy, dna.

Nr inw. R/W/K I/ nr 77

Wylewy proste. Jeden pogrubiony dookolna nicig. Dna we-
pchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczne sa §lady po
przylepcach.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot XITI-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

624.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K I/nr 87

Utamek brzuéca z guzkiem-jezorem. Guzek duzy, ze stabo za-
znaczona gléwka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarne;j.
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Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. 63i

Literatura: materialy niepublikowane.

625.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K I/ nr 135

Pucharek z guzkami typu a, ulozonymi w spiralne rzedy.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. 62f

Literatura: materialy niepublikowane.

626.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka.

Nr inw. R/W/K T/ nr 135

Pucharek z zeberkami. Naczynie wykonane przez wydmucha-
nie w formie. Zeberka lekko wyodrebnione z korpusu. W prze-
kroju maja forme soczewki. Stopka zostala wykonana z uko$nie
karbowanego waleczka dolepionego do krawedzi dna.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; szkto sodowe.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 65d

Literatura: materialy niepublikowane.

627.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R'W/K 1/ nr 135

Utamek brzusca z jednym duzym guzkiem.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

628.Fragm. pucharka — dno.

Nr inw. R‘'W/K T/ nr 143

Dno wepchnigte do §rodka naczynia.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

629.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. R/W/K I/ nr 150

Brzusiec cylindryczny, bez ornamentu. Stopka wykonana z uko-
$nie szczypanego waleczka. Dno wepchniete.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonkawej; szklo sodowe.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 65g

Literatura: materiaty niepublikowane.

630.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K I/ nr 150

Utamki brzusca bez ornamentu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

631.Fragm. pucharka — brzusiec, dno.

Nr inw. R/W/K I/ nr 153

Utamek brzu$ca z guzkiem typu a. Dno wepchni¢te do §rodka
naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.
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632.Fragm. butelki — brzusiec, dno.

Nr inw. R/W/K I/ nr 155

Butelka z Zeberkami. Wykonana przez wydmuchanie w formie.
Zachowaly si¢ dolna czeéé brzusca i zatom dna. Zeberka mocno
wyodrebnione z powierzchni.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XTV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

633.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka.

Nr inw. R‘'W/K I/ nr 167

Ulamek brzuéca pucharka z natapianymi zeberkami. Stopka wy-
konana z wateczka dolepionego do krawedzi dna.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

634.Fragm. pucharka - brzusiec, stopka.

Nr inw. R/W/K I/ nr 167

Pucharek z duzymi guzkami typu a. Stopka wykonana z watecz-
ka dolepionego do krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XXII. Rynek, wykop IT
635.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K II/ nr 39

Dno wepchnigte do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

636.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K II/ nr 56

Dno wepchnigte, od spodu widoczny §lad po przylepcu. Kra-
wedz stopki wywinieta do gory.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

637.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K II/ nr 63

Utamek dna wepchnigtego do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zétto-brazowej.
Wymiary: -

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

638.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/ K II/ nr 65

Forma cylindryczna. Utamek brzusca ozdobiony pojedyncza,
dookolna nicia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej.
Wymiary: —

Datowane: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

639.Fragm. naczynia — stopka.

Nr inw. R/W/K II/ nr 65

Utamek stopki wykonanej z waleczka szklanego.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
‘Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XXIII. Rynek, wykop III
640.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K ITI/ 42/ nr 346
Utamek brzuéca z fragmentem guzka.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

641.Fragm. naczynia — brzusiec.
Nr inw. R/W/K IT1/42/43/ nr 321
Utamek brzu$ca bez ornamentu.
Szklo przezroczyste, bezbarwne; widoczne matle, okragle pgche-
rzyki powietrza.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

642.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K I11/ 46/ nr 255
Ulamek brzusca z duzym guzkiem typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szare;j.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

643.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K III/ 46/ nr 255
Utamek brzusca z duzym, ptaskim guzkiem.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

644.Fragm. pucharka - brzusiec.
Nr inw. R/W/K III/54/ nr 6
Utamek brzu$ca z guzkiem typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;j.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

645.Fragm. naczynia — dno.
Nr inw. R/W/K III/ 55/ nr 110
Utamek dna wepchnigtego do §rodka naczynia, z krawedzia
wywinigtg do gory.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot, XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

646.Fragm. pucharka — wylew.
Nr inw. R/W/K I1I/ 60/ or 2
Utamek prostego, pionowo ustawionego wylewu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: & wylewu — ok. 14 cm
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.
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647.Fragm. pucharka — wylew, stopka, dno.
Nr inw. R/W/K III/ 60/ nr 4
Wylew miseczkowaty, wychylony na zewnatrz. Stopka wykona-
na z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Dno wepchnigte do
$rodka naczynia.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

648.Fragm. puchark6w — wylewy, dna.
Nr inw. R/W/K III/ 60/ nr 10
Wylewy proste, niektére pogrubione dookolng nicig. Dna we-
pchnigte do srodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materiaty niepublikowane.

XXIV. Rynek, wykop IV
649.Fragm. naczyn — dna.
Nr inw. R/W/K IV/ 4/ nr 51
Dwa utamki den wepchnietych do $rodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

XXV. Rynek, wykop VI
650.Fragm. naczynia — dno.
Nrinw. R’'W/K VI/L.1/nr 5
Ulamki dna wepchnigtego do $rodka naczynia, od spodu widocz-
ny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane

651.Fragm. pucharka — wylew.
Nr inw. R/W/K VI/L.1/ nr 39
Utamek wylewu ustawionego pionowo.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarej
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

652.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.
Nr inw. R/W/K VI/L.2/ nr 30
Utamki pucharka z guzkami-jezorami. Wylew miseczkowaty.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —
Datowanie: 2 pot. XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

653.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.
Nr inw. R/W/K VI/L.2/ nr 30
Utamki pucharka z natapianymi zeberkami. Wylew miseczkowaty.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

654.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K VI/L.2/ nr 34
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Pucharek z guzem-jgzorem.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

655.Fragm. pucharka - wylew.

Nr inw. R/W/K VI/L.2/ nr 34

Ulamek wylewu wychylonego na zewnatrz krawedzi z dolepiona
niebieska nicia.

Szklo przezroczyste, bezbarwne; szklo sodowe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

656.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/'W/K VI/L.2/ nr 57

Utamek dna, wepchnigtego do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2 pot. XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

657.Fragm. butelki — wylew, szyjka.

Nr inw. R/W/K VI/L.8/ nr 13

Wylew wychylony na zewnatrz, szyjka stozkowata.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej; szklo potasowe.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

658.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. R/W/K VI/ L.8/nr 27

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-szarej.
Wymiary: & wylewu — 6 cm

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 66b

Literatura: materialy niepublikowane.

659.Fragm. pucharka —-wylew, stopka.

Nr inw. R/W/K VI/ L.9/ nr 6; R/W/K VI/L.9/ nr 32

Ulamek wylewu z krawedzia pogrubiong przez dolpienie szero-
kiej nici. Utamek stopki wykonany z wateczka szklanego. W prze-
kroju owalny.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & stopki — 8 cm

Datowanie: 2. pot. XITI-XTV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

660.Fragm. pucharka — stopka, dno.

Nrinw. R/W/K VI/L/ 28/ nr 8

Stopka wykonana z waleczka dolepionego do krawedzi dna.
Dodatkowo do wateczka dolepiono dookolna ni¢. Dno wepchnig-
te do $rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & stopki — 23 cm

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XXVI. Rynek, wykop VII
661.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K VII/5/ nr 54
Utamek brzusca z guzkiem typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
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Wymiary: —

Datowane: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

662.Fragm. pucharu fletowego — dno.
Nr inw. R/W/K VII/5/ nr 62

Dno wepchniete do Srodka naczynia, od spodu widoczny jest

§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

663.Fragm. pucharka — wylew.
Nr inw. R/W/K VII/7/ nr 10
Ulamek wylewu. Lejkowaty, szeroki, wychylony na zewnatrz.
Szklo przezroczyste, bezbarwne.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materiaty niepublikowane.

664.Fragm. naczynia — brzusiec.
Nr inw. R/W/K VII/7/ nr 29
Forma cylindryczna. Utamek bez ornamentu.
Szlkdo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

665.Fragm. pucharka — wylew.
Nr inw. R/W/K VII/7/ nr 80
Utamek wylewu. Prosty, pionowo ustawiony.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XTV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

666.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. R/W/K VII/7/ nr 99
Dolna czesé brzusca, noga, bez ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane,

667.Fragm. pucharka — stopka.
Nr inw. R/W/K VII/9/ nr 22

Fragment stopki wykonanej z wateczka, owalnej w przekroju.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

668.Fragm. pucharka — stopka, dno.
Nr inw. R/W/K VII/9/ nr 109
Utamki stopki wykonanej ze splaszczonego waleczka i dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrgzowe;j.
Wymiary: — !
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

669.Fragm. pucharu fletowego — wylew.
Nr inw. R/W/K VII/11/nr 1

Forma maczugowata. Wylew ustawiony pionowo. Dookolna,
pojedyncza ni¢ oddziela wylew od brzusca. Ponizej nici brzusiec
poszerza si¢.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonkawej; widoczne peche-
rzyki powietrza, szklo potasowe.

Wymiary: & wylewu — 10 cm

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. 66c

Literatura: materialy niepublikowane.

670.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K VII/12/nr 23

Utamek pucharka z duzym guzkiem typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
‘Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

671.Fragm. pucharka — wylew, stopka, dno.

Nr inw. R/W/K VII/12/nr 29

Duzy, lejkowaty wylew, z dolepiona do krawedzi dookolna nicia.
Stopka wykonana z wateczka szklanego. Dno wepchnigte do
§rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

672.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. R/W/K VII/12/nr 40

Utamki z duzymi guzkami typu a. Stopka wykonana z wateczka
szklanego.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

673.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K VII/12/nr 40

Pucharek z zeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Zeberka delikatnie wyodrebniaja sie z plaszczyzny, w przekroju
maja forme soczewkowata.

Szklo przezroczyste, bezbarwne; widoczne owalne pgcherzyki
powietrza; szklo sodowe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

674.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K VII/12/nr 89

Pucharek z natapianymi zeberkami. Podstawa jest plaska i sze-
roka, piéro zeberka mocno wyciagnigte do géry i ozdobione na-
topionymi kroplami w tym samym kolorze, co Zeberko.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowobrgzowej.
‘Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 64f

Literatura: materialy niepublikowane.

675.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. R/W/K VII/15/nr 2

Wylew prosty, ustawiony pionowo. Ulamek brzusca ozdobiony
guzkiem typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.
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676.Fragm. pucharka - stopka, dno.
Nr inw. R/W/K VII/15/nr 1
Stopka zostala wykonana z wateczka uko$nie gleboko szczypa-
nego. Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia.
Szklo przezroczyste, bezbarwne.
Wymiary: @ stopki — ok. 5 cm
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. 65e
Literatura: materiaty niepublikowane.

XXVIIL. Rynek, wykop IX, odcinek AB, j.s. 5
677.Fragm. pucharka — stopka.
Nr inw. R/W/K IX/A-B/ nr 29
Utamek stopki wykonanej z wateczka szklanego, owalnego w
przekroju.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

678.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K IX/A-B/ nr 29
Utamek brzusca z guzkiem typu a.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

679.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K IX/A-B/ nr 214
Utamek brzuca z natopionym guzkiem typu jezor.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane.

XXVIII. Rynek, wykop IX, odcinek CD, j.s. 5
680.Fragm. pucharka - brzusiec, dno.
Nr inw. R/W/K IX/C-D/ nr 4
Utamek brzusca z guzkiem typu a, z wyciagnigtym do géry czo-
pikiem. Fragment wepchnietego do §rodka dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

681.Fragm. pucharka — wylew.
Nr inw. R/W/K IX/C-D/ nr 38
Utamek prostego wylewu, ustawionego pionowo.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

682.Fragm. pucharka - stopka, dno.
Nr inw. R/W/K IX/C-D/f ar 51
Fragmenty stopki wykonanej z wateczka szklanego, ukosnie kar-
bowanego. Dno wepchniete do $rodka naczynia, od spodu wi-
doczny §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materiaty niepublikowane.
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683.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R‘'W/K IX/C-D/ nr 51

Pucharek z zeberkami wykonany przez wydmuchanie w formie.
Zeberka widoczne s na spodniej stronie wepchnietego dna. Roz-
chodza si¢ koncentrycznie.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane

684.Fragm. pucharka — dno.

Nr inw. R/W/K IX/C-D/ nr 51

Utamek dna, wepchnigtego do §rodka naczynia, z krawedziami
wywinigtymi do gory.

Szklo przezroczyste, lekko rézowawe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

385.Fragm. pucharka - dno.

Nr inw. R/W/K Ix/C-D/ nr 98

Utamek dna wepchnigtego do srodka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane

686.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/'W/K IX/C-D/ nr 184

Utamek brzusca z guzkiem, z wyciggnietym ku gérze czopikiem.
Guzek ma owalng podstawe.

Szklo przezroczyste, bezbarwne; szklo sodowe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII -XIV w.

Tabl. 62e

Literatura: materialy niepublikowane

687.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K IX/C-D/ nr 537

Pucharek z natopionymi zeberkami. Forma Zeberka przypomi-
na paleczke, glowka jest mata, zaokraglona. W przekroju ma
ksztatt tréjkatny.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. 64a

Literatura: materialy niepublikowane.

XXIX. Rynek, wykop IX, odcinek EF, j.s. 5
688.Fragm. pucharka - brzusiec.

Nr inw. R/W/K IX/E-F/ nr 87

Pucharek z natapianymi guzkami. Utamek guzka typu jezor.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarne;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

689.Fragm. pucharka — brzusiec, dno.

Nr inw. R/W/K IX/E-F/ nr 522

Pucharek z natapianymi, szerokimi, ptaskimi zeberkami z za-
okraglong gtéwka. Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, od
spodu widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.
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XXX. Rynek, wykop IX, odcinek EF, j.s. 5b
690.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K IX/EF/ nr 25
Utamki brzugca pucharka z duzymi guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

691.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K IX/EF/nr 25
Utamki brzusca pucharka z natopionymi zeberkami.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
‘Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materiaty niepublikowane.

XXXI. Rynek, wykop IX, odcinek EF, j.s. 6
692.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K IX/EF/ nr 87
Utamki brzusca z natopionymi zeberkami. Pi6ro jest waskie,
duza, owalna, ptaska gléwka.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnobrunatnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIII w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

XXXII. Rynek, wykop IX, odcinek GH, j.s. 5
693.Fragm. pucharka — stopka.
Nr inw. R/W/K IX/ G-H/ nr 166
Utamek stopki z potokraglymi wypustkami, powstalymi przez
ukoéne, glebokie karbowanie wateczka szklanego, z ktérego zo-
stata zrobiona.
Szklo przezroczyste, bezbarwne.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

694.Fragm. pucharka — brzusiec, dno.
Nr inw. R/W/K IX/G-H/ nr 523
Ulamek natopionego Zeberka. Piéro waskie. Dno wepchnigte
do $rodka naczynia.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowo-czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

XXXIII Rynek, wykop IX, odcinek IJ, j.s. 5

695.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. R/'W/K IX/I-J/ nr 474; R/W/K IX/I-J/ nr 125
Fragmenty pucharka z natopionymi zeberkami. Piéro waskie,
szeroka, rozlana, okragla gtéwka. Stopka z p6tokraglymi wypust-
kami, wykonana z walteczka gl¢boko karbowanego. Dno we-
pchniete, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

696.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. R/W/K IX/I-J/ nr 474; R/W/K IX/I-J/ nr 125
Fragmenty pucharka z duzymi, zagtadzonymi guzkami typu a.
Stopka wykonana z wateczka uko$nie karbowanego. Dno we-
pchnigte.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-czarne;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w,
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

697.Fragm. pucharka — stopka.

Nr inw. R/W/K IX/I-J/ nr 212

Utamek stopki wykonanej z waleczka szklanego, w przekroju
owalnego.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

698.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/'W/K IX/ nr 792

Utamek brzusca z natopionym zeberkiem.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

699.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K IX/nr 474

Utamki brzudca z ornamentem w postaci poziomo nalepionych
taSm szklanych, dodatkowo ozdobionych przez szczypanie.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 64j, k

Literatura: materialy niepublikowane.

XXXIV. Rynek, wykop IX, odcinek KL, j.s. 5
700.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nrinw. R/W/K IX/ K-L/ nr 145

Pucharek z duzymi guzami typu a. Plaska rozlana podstawa, w
centrum okragta, ptaska kropka. Wylew prosty, pogrubiony przez
dolepiona do krawedzi dookolna nic.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XXXV. Rynek, wykop X
701.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K X/ nr 14

Utamek brzusca z guzkiem typu jezor. Gtéwka guzka ma forme
okraglej kropli.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

702.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K X/ nr 17

Utamek brzusca z guzkiem typu jezor. Giéwka ma forme okra-
glej kropli.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy popielate;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

703.Fragm. naczynia — brzusiec.

Nr inw. R/W/K X/nr 17

Ulamek brzusca bez ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIIT-XIV w.

115



JADWIGA BISZKONT

Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

XXXVL. Rynek, wykop XII, odcinek CD, j.s. 8
704.Fragm. pucharka — wylew, dno.
Nr inw. R/W/K XII/ or 35
Zachowany fragmentarsycznie wylew ustawiony pionowo. Ula-
mek wepchnigtego do $rodka dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary; —
Datowanie: 2. pol. XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

XXXVIL Rynek, wykop XIV
705.Fragm. pucharka - brzusiec.
Nr inw. R/W/K XIV/41/nr 1
Utamek brzusca z duzym guzkiem typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: -
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane.

706.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XIV/ nr 4
Pucharek z zeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Zachowat si¢ dolny fragment brzu$ca. Waskie Zeberka wyod-
rebniaja si¢ z plaszczyzny dosé mocno.
Szklo przezroczyste, barwy rézowawej; szklo sodowe.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. 65¢
Literatura: materialy niepublikowane.

XXXVIIIL Rynek, wykop XVI
707.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XVI/1/ nr 3
Utamek brzu$ca z guzkiem typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

708.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/'W/K XVI/1/nr 3
Ulamek brzusca z guzem-j¢zorem.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

709.Fragm. pucharka — wylew.
Nr inw. R/'W/K XVI/1/nr 3
Fragment miseczkowatego wylewu, wychylonego na zewnatrz.
Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej.
Wymiary: @ wylewu - 13,2 cm, grubo$¢ §cianki - 0,8 cm
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl.-
Literatura: materialy niepublikowane.

710.Fragm. pucharka — brzusiec, dno.
Nr inw. R'W/K XVI/2/ nr 11
Utamek brzudca z duzymi guzami. Plaska, owalna podstawa,
gléwka okragla, ptaska. Dno wepchniete do $rodka naczynia.
Szklo przezroczyste, barwy miodowe;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.
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711.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XVI/3/nr 2

Utamek brzusca z guzkiem z mocno wyciagnigtym do géry czo-
pikiem.

Szkto przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 62d

Literatura: materialy niepublikowane.

712.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. R/W/K XVI/3/ nr 2

Pucharek z zeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Wylew wychylony, przejScie pomiedzy wylewem a brzu§cem prze-
wezone. Zeberka delikatnie wyodrebnione z korpusu na ksztatt
waskich ,,patyczkow”z delikatng gltéwka.

Szkto przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: -

Datowanie: 2. pot XIII-XIV w.

Tabl. 65a

Literatura: materialy niepublikowane.

713.Pucharek — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XVI/3/ nr 2

Utamek brzusca z guzkiem typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarne;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

XXXTIX. Rynek, wykop XVII, odcinek DE, j.s. 4
714 .Fragm. pucharka - brzusiec.

Nr inw. R/W/K XVII/ nr 34

Utamek brzusca z guzkiem typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XL. Rynek, wykop XVIII A, j.s. 2
715.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XVIII A/ nr 7

Pucharek z zeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Ulamek brzusca z delikatnymi zeberkami, w przekroju soczew-
kowatym.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne owalne peg-
cherzyki gazowe; szklo sodowe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XLL Rynek, wykop XXIV, odcinek A, j.s. 5
716.Fragm. pucharka — stopka.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 50

Stopka wykonana ze szczypanego wateczka, powstaly w ten spo-
s6b pélokragte wypustki.

Szklo przezroczyste, bezbarwne; szkto sodowe.

‘Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XTV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane

717 Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/ nr 119

Wylew szeroki, lejkowaty, oddzielony nicia od brzuéca. Brzu-
siec ozdobiony guzkami, z wyciagnietymi ku gorze czopikami.
Szklo przezroczyste, bezbarwne; szklo sodowe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
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Tabl. 62b
Literatura: materialy niepublikowane.

718.Fragm. pucharka — wylew, dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/ nr 276

Wylew prosty, pogrubiony dookolng nicig. Dno wepchnigte do
§rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

719.Fragm. pucharka — brzusiec, dno.

Nr inw, R/W/K XXIV/ nr 276

Utamki brzusca z guzkami typu a, dno wepchnigte do érodka
naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materiaty niepublikowane.

720.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/ nr 326

Utamek brzuéca z duzymi guzkami typu a

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

721.Fragm. pucharka — brzusiec, dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/ nr 326

Pucharek z zeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Delikatne Zzeberka wyodrebniaja sie z plaszczyzny brzusca. Na
dnie rozchodza si¢ koncentrycznie. Dno jest wepchnigte do érod-
ka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

XLIIL Rynek, wykop XXIV, odcinek B, j.s. 5
722 .Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/ nr 34, R/W/K XXIV/ nr 341

Brzusiec ozdobiony guzkami typu a. Stopka wykonana z watecz-
ka uko$nie karbowanego. Dno jest wepchnigte do rodka na-
czynia, od spodu widoczny $lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, bezbarwne; szkto sodowo-potasowe.
Wymiary: & stopki - 5,5 cm

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 65f

Literatura: materialy niepublikowane.

723.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 49

Pucharek z zeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Zeberka na dnie wystepuja na spodniej stronie. Rozchodza sig
koncentrycznie. Dno jest wepchniete, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

724.Fragm. pucharka — dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/ nr 338
Ulamek dna, grubszego w czgici centralnej, wywinigtego przy kra-
wedzi.

Szklo nieprzezroczyste, barwy brunatno-ziote;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XLIIL Rynek, wykop XXIV, odcinek C, j.s. 5
725.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 77

Pucharek z natopionymi zeberkami. Wylew miseczkowaty, wy-
chylony na zewnatrz. Zeberka waskie, z szeroka gtéwka. Dno
wepchnigte do Srodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

726.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 121

Dno, stozkowate, mocno wepchniete do $rodka naczynia, od
spodu widoczny jest Slad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

727.Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 123

Wylew prosty, pogrubiony dookolng nicia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XTV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

728.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, dno.

Nr inw, R/W/K XXIV/nr 279

Pucharek z natopionymi zeberkami. Ulamek brzusca z zeber-
kiem, pidro waskie, zaokraglona gtéwka. Powyzej pojedyncza,
dookolna nié¢ oddziela brzusiec od wychylonego wylewu. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
‘Wymiary: — :

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 64b

Literatura: materialy niepublikowane.

729.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 279

Pucharek z zeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Dno wepchnigte, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu. Na
spodniej stronie koncentrycznie rozchodzace si¢ Zeberka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

XLIV. Rynek, wykop XXTV, odcinek D, j.s. 5
730.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 37

Utamek dna, wepchnigtego do Srodka, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
‘Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.
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731.Fragm. pucharka - stopka, dno.

Nr inw, R/W/K XXIV/nr 40

Dno wepchnigte, od spodu widoczny $lad po przylepcu. Stopka
wykonana z wateczka szklanego.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: -

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

732.Fragm. pucharka —brzusiec, dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 73; R/W/K XXIV/nr 342

Pucharek z zeberkami, wydmuchany w formie. Zeberka deli-
katne, stabo wyodrgbniaja sig z plaszczyzny, w przekroju soczew-
kowate. Dno wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu widocz-
ne sa koncentrycznie rozchodzace si¢ Zzeberka.

Szklo przezroczyste, bezbarwne; szklo sodowe.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

733.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 73

Wylew miseczkowaty. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a. Stop-
ka wykonana z wateczka. Dno wepchnigte do §rodka naczynia,
od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

734 Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw, R/W/K XXIV/nr 73

Utamek brzusca z guzami-jezorami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

735.Fragm. pucharka - wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 74; R/W/K XXIV/nr 335; R/W/K
XXIV/nr 126; R/W/K XXIV/nr 280; R/W/K XXIV/nr 334
Pucharek z natopionymi zeberkami. Wylew lejkowaty, wychylo-
ny na zewnatrz. Utamki brzusca z natopionymi Zzeberkami. Pi6-
ro waskie, szeroka, owalna, plaska gléwka. Stopka wykonana z
wateczka. Dno wepchniete, od spodu widoczny jest §lad po przy-
lepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 64c

Literatura: materialy niepublikowane.

736.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 74

Pucharek z natopionymi zeberkami. Piéro jest masywne, moc-
no wyciggnigte w gére. Grzbiet jest ozdobiony natopionymi kro-
plami.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 64d

Literatura: materialy niepublikowane.

737 Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/ nr 74

Utamek brzusca ozdobiony guzem-jgzorem. Podstawa jest sze-
roka, ptaska, gtéwka jest uformowana, jak guzek typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
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Wymiary: —

Datowanie: 2. pot, XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

738.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 74

Utamki brzusca ozdobionego duzymi guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej, brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

739.Fragm. naczynia — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 74

Utamki brzusca z linearna, horyzontalng ornamentyka, wyko-
nang z grubej nici, w przekroju owalne;j.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. 64i

Literatura: materialy niepublikowane.

740.Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 110

Utamek miseczkowatego wylewu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

741.Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 113

Utamek lejkowatego wylewu. KrawedZ wylewu pogrubiona do-
okolna nicia

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

742.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nrinw. R/W/K XXIV/nr 128

Utamek brzudca z guzkiem typu a.
Szklo przezroczyste, bezbarwne.
Wymiary: -

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl.

Literatura: materialy niepublikowane.

743.Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 274

Utamek lekko miseczkowatego wylewu, z krawedzia pogrubiona
dookolng nicia. Ponizej krawgdzi dolepiono nié w odmiennym
kolorze niz cale naczynie.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: & wylewu - 14 cm

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 66d

Literatura: materialy niepublikowane.

744 Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 280

Pucharek z ukosnie wydmuchanymi w formie zeberkami. Wy-
lew wychylony.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. 65b

Literatura: materialy niepublikowane.
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745.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 280

Utamek brzusca z guzkiem, z wyciggnigtym do gdry czopikiem.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, bezbarwne.
‘Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. 62c

Literatura: materialy niepublikowane.

746.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 280

Utamki brzusca z delikatnymi guzami-j¢zorami, majacymi male

gtéwki z widocznym skretem

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;j.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 63d, €, f

Literatura: materialy niepublikowane.

747.Fragm. pucharka - brzusiec.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 280

Ulamki brzusca z guzami-jezorami. Guzy — duze, masywne, z

gltéwkami w formie zagtadzonych guzkéw typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej, brunat-

nej.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

748.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 280

Pucharek z natopionymi masywnymi zeberkami. Masywne, wy-
ciagniete do gory pidro, ozdobione natopionymi kroplami w in-

nym kolorze niz Zeberko.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej, krople —

barwy brunatne;j.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 64e

Literatura: materialy niepublikowane.

749.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 334

Ulamki brzusca z guzami-jezorami. Plaska podstawa, gtowka-

guzek typu a, wysoki, z widocznym skrgtem.
Szklo nieprzezroczyste, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

750.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 334

Utamki brzu$ca z duzymi, ptaskimi guzami, przypominajacymi

rozmazang, duzg krople.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. 62g, h

Literatura: materiaty niepublikowane.

751.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 334
Utamki brzuéca ozdobionego guzkami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszarej.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

752.Fragm. naczynia — dno.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 334

Pucharek z Zzeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Dno wepchnigte do $rodka naczynia. Od spodu widoczne sa
delikatne, koncentrycznie rozchodzace si¢ Zeberka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

753.Fragm. pucharkéw — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 335

Utlamki brzuscéw pucharkéw, ozdobionych réznego typu guza-
mi-jezorami, z giéwka w formie guzka typu a, z duzg, masywna
glowka oraz z mata, stabo zaznaczong glowka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej, ciem-
noszarej.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.

Tabl. 63g, h

Literatura: materialy niepublikowane.

754 Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 335

Utamki brzuéca ozdobionego duzymi, gladkimi guzkami typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej, ciemno-
szarej.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

755.Fragm. naczynia — brzusiec, stopka.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 335

Pucharek z zeberkami wykonany przez wydmuchanie w formie.
Zeberka, bardzo delikatne, stabo wyodrgbniajace sie z plaszczy-
zny. Stopka wykonana z okragtej nici.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: & stopki — 0,2 cm

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

756.Fragm. pucharka — brzusiec

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 335

Utamek brzusca z poziomymi ta§mami szklanymi, ozdobionymi
przez szczypanie.

Szlkdo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy czarnej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. 64h

Literatura: materialy niepublikowane.

XLV. Rynek, wykop XXIV, odcinek E, j.s. 5
757.Fragm. pucharka — wylew.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 105

‘Wylew prosty, pogrubiony dookolna nicig, z dodatkowo wtopiong
niciag odmiennie zabarwiona.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XITI-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

758.Fragm. pucharka — stopka.

Nr inw. R/W/K XXIV/nr 105

Utamek stopki wykonany ze szczypanego wateczka.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarej.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
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Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

759.Fragm. pucharka - brzusiec.
Nr inw.R/W/K XXIV/nr 105
Utamek brzusca ozdobionego poziomo nalepionymi szczypany-
mi taSmami.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarej.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materiaty niepublikowane.

XLVI Rynek, wykop XXIV, j.s. 5
760.Fragm. pucharka — dno.
Nr inw. R/W/K XXIV/nr 43
Utamek wepchnigtego do §rodka dna, z krawedzia wywinigta
do gory.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

XLVIL. Rynek, wykop XXY, odcinek B, j.s. 5

761.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka.
Nr inw. R/W/K XXV/nr 3
Utamek brzuéca z duzym guzkiem o plaskiej owalnej podstawie,
gléwka w postaci guzka typu a. Stopka wykonana ze szczypanego
waleczka.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: & stopki — ok. 9 cm
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane.

XLVIIL. Rynek, wykop XXV, odcinek C, j.s. 5

762.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka.
Nr inw. R/W/K XXV/nr 33
Wylew miseczkowaty, wychylony na zewnatrz. Brzusiec ozdo-
biony guzami-jezorami, z wyraznie wyodrgbniong gtéwka, w
postaci guza typu a. Stopka wykonana z wateczka.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: -
Datowanie: 2. pol. XIII-XIV w.
Tabl. 63b
Literatura: materialy niepublikowane.

763.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka.
Nr inw. R/W/K XXV/nr 33
Fragmentarycznie zachowany pucharek z natopionymi Zeber-
kami. Wylew miseczkowaty. Zeberka waskie, z okragly glowka.
Stopka wykonana z wateczka.
Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

764.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka.
Nr inw. R/W/K XXV/nr 33
Fragmentarycznie zachowany pucharek z duzymi guzkami typu
a. Wylew miseczkowaty. Stopka wykonana z waleczka.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

XLIX. ul. W. Stwosza 4, sektor I, j.s. 7

765 Fragm. pucharu fletowego — utamek stopki.
Nr inw. —
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Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na
powierzchni, przy krawedzi, widoczne sg dookolne rowki.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowej.
Wymiary: szeroko$¢ stopki — ok. 3 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

L. ul. W. Stwosza 4, sektor III, j.s. 2
766.Fragm. pucharka - stopka, dno, brzusiec.

Nr inw.-

Pucharek z Zzeberkami, wykonany przez wydmuchanie w formie.
Dno lekko stozkowate z widocznymi, koncentrycznie rozcho-
dzacymi si¢ delikatnymi zeberkami, majacymi forme soczewki.
Stopka wykonana z lekko sptaszczonego wateczka o Srednicy 3
mm. Na zachowanej §ciance brzusca réwniez widoczne sa deli-
katne Zeberka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 69b

Literatura: materialy niepublikowane.

LI. ul W. Stwosza 4, sektor III, j.s. 8
767.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. -

Brzusiec baniasty, ozdobiony nalepianymi zeberkami. Wylew mi-
seczkowaty, pogrubiony na zewnetrznej stronie dolepionym,
sptaszczonym wateczkiem. Na fragmencie brzusca gtéwka nato-
pionego zeberka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 69¢

Literatura: materialy niepublikowane.

768.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, dno.

Nrinw. —

Typ 11T wg. Frydy. Brzusiec ma forme baniasta, wylew ma ksztatt
miseczkowaty. Brzusiec ozdobiony nalepianymi zeberkami z
duza, ptaska gtéwka w ksztatcie kropli. Dno jest wepchnigte do
§rodka naczynia, od spodu widoczny jest Slad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. 6%

Literatura: materialy niepublikowane.

769.Fragm. pucharka — dno.

Nr inw. —

Pucharek z zeberkami wykonany przez wydmuchanie w formie.
Dno jest wepchnigte, od spodu widoczne sa promieniscie roz-
chodzace si¢ delikatne Zeberka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

770.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Pucharek z nalepionymi Zeberkami. Wylew ma forme misecz-
kowata. Gl6éwka Zeberka jest waska, takiej samej szerokosci, co
samo zeberko.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LIL ul. W. Stwosza 4, sektor ITI, j.s. 9
771.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
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Nr inw. —
Ulamek dolnej czgsci brzusca, bez ornamentu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

778.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —
Forma maczugowata. Naczynie zostato wykonane przez wydmu-

‘Wymiary: — chanie w formie. Na gornej cz¢ici brzu§ca widoczne sa ukosne,
Datowanie: XIV w. delikatne zeberka.
Tabl. — Szldo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Literatura: materialy niepublikowane. Wymiary: —
Datowanie: XV w.
LIIL. ul. W. Stwosza 4, sektor III, j.s. 11 Tabl. —
772.Fragm. pucharka — wylew, dno. Literatura: materialy niepublikowane.
Nr inw. —

Wylew ma forme lekko miseczkowata, przy krawedzi zagina si¢  779.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

do $rodka naczynia. Dno jest wepchnigte do érodka.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
‘Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Nr inw. —

Dolna czg¢§¢ brzu§ca. Pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela strefe
bez ornamentu od guzkow.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

Tabl. - Wymiary: @ nogi - 3,2 cm
Literatura: materialy niepublikowane. Datowanie: XV w.
Tabl. -
LIV. ul. W. Stwosza 5 / Szewska 71, sektor V, j.s. 2 Literatura: materialy niepublikowane.
773.Utamek naczynia — stopka.

Nr inw. — 780.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Bardzo skorodowany fragment, prawdopodobnie stopki wyko-
nanej z nici.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zéttej.

Wymiary: —

Datowanie: pézne §redniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne pecherzyki
powietrza, podhuzne, ustawione prostopadle do osi naczynia. Wi-
doczne réwniez podiuzne smugi, prostopadtie lub uko$ne do osi.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

LV. ul. W. Stwosza 5 / Szewska 71, sektor V, j.s.3
774.Fragm. pucharu fletowego - wylew.

Literatura: materialy niepublikowane.

Nrinw. — 781.Fragm. pucharu fletowego — wylew.
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Krawedz lekko Nr inw. —
pogrubiona. Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Na zachowanym
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnokremowej. fragmencie, do 5,5 cm wysoko$ci, nie ma ornamentu.
Wymiary: — Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne mate, okra-
Datowanie: XV w. gle pecherzyki powietrza, utozone w masie szklanej bez fadu.
Tabl. - Wymiary: —
Literatura: materialy niepublikowane. Datowanie: XV w.

Tabl. -

775.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma maczugowata, bez ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnokremowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

776.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Zachowana dolna czg$¢ brzusca, noga, i fragment z guzkami typu a.
Guzki polgczone sa migdzy sobg cienkimi nitkami szklanymi. Wi-
doczne sa §lady po kilkakrotnie owinigtej nici wokét niej (5-krotnie)
Szkio przezroczyste, barwy zielonej; zanieczyszczone niestopio-
nymi fragm. kwarcu, widoczne podhuzne pgcherzyki powietrza,
utozone wzdtuz osi naczynia.

Wymiary: & nogi — 3,8 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

777.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Dolna czg$¢ brzusca, noga, bez ornamentu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej, widoczne sg podiuzne
pecherzyki powietrza, ulozone wzdhuz osi naczynia.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

Literatura: materialy niepublikowane.

782.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. -

Forma maczugowata. Wylew jest lekko napeczniaty.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: & wylewu — 6,8 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

783.Fragm. pucharu fletowego - wylew.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, krawedz lekko
nachylona ku wngtrzu. Pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela wy-
lew od brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: & wylewu — 5,8 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

784 Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata, Wylew ustawiony pionowo, pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca. Widoczne jest miejsce
zlepienia koficéwek nici. Na brzuscu guzki typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: & wylewu — 6,8 cm

Datowanie: XV w.
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Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

785.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, do zachowane;j
wysokogci, 4,5 cm, nie ma nici. Na brzugcu guzki typu a. Od dohu
strefa ich wystgpowania ograniczona pojedyncza, dookolna nicia.
Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Stabo
widoczne jest miejsce dolepienia nici do krawedzi dna. Przy kra-
wedzi stopki widoczne sa dookolne rowki. Dno wepchnigte do
$rodka naczynia, widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-brunat-
nej; pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

786.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, bez nici. Zacho-
wana, dolna czes¢ brzusca jest bez ornamentu. Stopka zostata
wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna, widoczne jest
miejsce dolepienia nici. Na powierzchni widoczne sa tréjkatne
§lady po szczypcach szklarskich. Dno jest wepchnigte do $rod-
ka, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-brunat-
nej; pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: & wylewu — 6,9 cm, & stopki — ok. 13,8 cm
Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

787.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentaryczne dolna czeS¢ naczynia, o wysokosci
6 cm. Na brzuscu nie ma ornamentu. Stopka zostata wykonana
Z nici owinigtej dookota krawedzi dna, widoczne jest miejsce
dolepienia nici. Dno wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu
widoczny §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: @ stopki — ok. 13,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

788.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie dolna czg$¢ naczynia. Na brzuscu
guzki typu lezki, utozone w spiralne rzgdy. Strefa wystgpowania
guzkow ograniczona jest od dotu kilkakrotnie owinigta dookol-
nie nicig, obecnie pozostat po niej §lad na powierzchni brzusca.
Stopka zostata wykonana z nici, widoczne jest miejsce ich dole-
pienia do krawedzi dna. Przy krawedzi stopki widoczne sa do-
okolne rowki. Dno jest wepchnigte do $rodka naczynia, od spodu
widaé §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & stopki — 12,8 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

789.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie dolna czgé¢ naczynia. Na dolnej
czgéci brzuSca nie ma ornamentu. Stopka zostala wykonana z
nici, widoczne jest miejsce ich dolepienia do krawedzi dna. Na
powierzchni stopki, przy krawedzi, widoczne sg dookolne row-
ki. Dno jest wepchniete do §rodka naczynia, od spodu wida¢
§lad po przylepcu.
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Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztocistokremowe;j;
pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

‘Wymiary: & stopki - 14 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

790.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Naczynie bez ornamentu. Wylew ustawiony
pionowo. Stopka zostata wykonana z nici, widoczne jest miejsce
ich dolepienia do krawedzi dna. Na powierzchni stopki widocz-
ne s3 trojkatne $lady po szczypcach szklarskich. Dno jest we-
pchnigte do §rodka, od spodu §lad po przylepcu.

Szkto przezroczyste, barwy zielonej; widoczne sa pgcherzyki
powietrza.

Wymiary: & wylewu — 6,2 cm, & stopki — 11,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 72

Literatura: materialy niepublikowane.

791.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, pojedyncza do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzu$ca, ozdobionego guzkami
typu a, ulozonymi w spiralne rzedy. Strefa wystgpowania guz-
kow ograniczona jest pojedyncza, dookolna nicia. Stopka zostata
wykonana z nici, widoczne jest miejsce ich dolepienia. Przy kra-
wedzi stopki wyodrebnia si¢ fragment nici. Dno jest wepchnigte
do $rodka naczynia, od spodu widoczny jest $lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonej z widocznymi pecherzyka-
mi powietrza.

Wymiary: & stopki — 13,6 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 68

Literatura: materialy niepublikowane.

792.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Utamki brzusca ozdobione guzkami typu — tezki ulozonymi
w spiralne rzedy.

Szldo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biatej; pierwotnie
przezroczyste, barwy zielonej.

‘Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

793.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Forma maczugowata, bez ornamentu, w gérnej czesci lekko na-
peczniata.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane

794.Fragm. pucharu fletowego - brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata, bez ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

795.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Fragmenty brzusca ozdobione guzkami typu a, ulozonymi w spi-
ralne rzgdy.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-biatej.
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Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

796.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Zachowane dolne fragmenty brzusca, ozdobione drobnymi guz-
kami typu a, od dotu ograniczone dookolna, pojedyncza nicia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

797.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —

Utamki brzuéca bez ornamentu. Widoczne sg miejsca po guz-
kach, prawdopodobnie typu a.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zéto-brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

798.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nrinw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzu$ca ozdobionego guzkami typu
a. Strefa wystgpowania guzkoéw byta ograniczona od dotu poje-
dyncza, dookolna nicia, po ktérej pozostat §lad na powierzchni
brzusca.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

799.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. -

Na zachowanych utamkach nie ma ornamentu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowo-bru-
natnej.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

800.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowany brzusiec, ozdobiony guzkami typu
a, ulozonymi w spiralne rzedy.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

801.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. -

Fragmentarycznie zachowany brzusiec, ozdobiony drobnymi
guzkami typu a, ulozonymi w spirale rzedy.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

802.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —
Zachowany fragmentarycznie brzusiec, ozdobiony duzymi guz-
kami typu a.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

803.Fragm. pucharka — wylew.
Nr inw. —
Wylew prosty, ustawiony pionowo.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

804.Fragm. naczynia — utamek wylewu butelki lub dotu brzusca pu-
charu fletowego.
Nr inw. —
Utamek naczynia o formie cylindrycznej, bez ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowo-brunatnej.
Wymiary: -
Datowanie: XV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane.

805.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. —
Zachowana fragmentarycznie dolna cze$¢ naczynia. Dolna czgs¢
brzusca bez ornamentu. Stopka wykonana z nici owinigtej do-
okota krawedzi dna. Na powierzchni widoczne sg tréjkatne Slady
po szczypcach szklarskich. Dno wepchnigte do Srodka naczynia,
od spodu §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;.
Wymiary: & stopki — 13,3 cm, zachowana wysokos¢ — 6 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. —
Literatura: materialy niepublikowane.

806.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. —
Zachowany fragmentarycznie brzusiec, ozdobiony guzkami typu
a, ufozonymi w spiralnych rzedach.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarej.
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

807.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. —
Forma maczugowata. Zachowane fragmenty wylewu i brzusca
nie maja ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-brunatnej
Wymiary:
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane

808.Fragm. butelki — szyjka, dno.
Nr inw, —
Szyjka ma forme cylindryczna. Dno jest wepchnigte do Srodka
naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: @ szyjki pod wylewem — 2,2 cm, dtugoé¢ szyjki — ok. 6 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

809.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. —
Zachowany fragmentarycznie. Wylew ustawiony jest pionowo,
lekko przeweza sig w dolnej partii, nieco powyzej miejsca dole-
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pienia pojedynczej, dookolnej nici. Ponizej brzusiec pecznieje.
Srodkowa czgé¢ brzusca ozdobiona jest przez ornament, wyko-
nany z nitek szklanych. Jedna obiega dookolnie brzusiec, powy-
Zej niej przebiega druga, ciefisza. Powyzej nich biegnie fryz w
postaci zygzakowato natapianych nici, drugi podobny znajduje
si¢ ponizej nici. Dolng cze$¢ brzusca ogranicza pojedyncza, do-
okolna ni¢. Stopka zostata wykonana z grubej nici, podwéjnie
owinigtej wokét krawedzi dna. Dno jest wepchnigte do $rodka,
od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnokremowej:
pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & wylewu — ok. 5,5 cm, & stopki — 4,6 cm
Datowanie: XV w.

Tabl. 67g

Literatura: materiaty niepublikowane.

810.Fragm. butelki - wylew, szyjka, brzusiec.

Nr inw. —

‘Wylew ustawiony pionowo, lekko napgcznialy. KrawedZ pogru-
biona dookolng nicia, zabarwiong na niebiesko. Szyjka bezpo-
$rednio przechodzi w brzusiec, rozszerzajac si¢ gwattownie pod
katem ok. 90°, w dalszej czgéci brzusiec jest mocno wydety.
Szklo przezroczyste, bezbarwne; widoczne mate, okragle peche-
rzyki powietrza.

Wymiary: & wylewu - 5,7 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 67f

Literatura: materialy niepublikowane.

811.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —

Forma cylindryczna, wykonana przez wydmuchanie w formie.
Widoczne s3 ukoéne, delikatne Zlobki.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy bragzowe;j.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

812.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna naczy-
nia. Do krawedzi stopki dolepiono dookolng ni¢. Dno jest we-
pchniete.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowoztocistej.
‘Wymiary: szeroko$¢ stopki — 2,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

813.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —

Egzemplarz nicudany. Powierzchnia brzu$ca nie jest réwna.
Scianki sa sklejone ze soba. Na taka nieréwng powierzchni¢ na-
lepiono dookolng nié¢. Widoczne jest miejsce zlepienia konco-
wek nici.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & brzu$ca — ok. 6,5 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 69f

Literatura: materialy niepublikowane.

814.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. — :

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami
typu a.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sg pgcherzy-
ki powietrza, okragte lub podtuzne.

Wymiary: @ wylewu — 7 cm

Datowanie: XV w.
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Tabl. 67d
Literatura: materialy niepublikowane.

815.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzusca dookolng nicig. Na brzuScu zachowat si¢ jeden guzek
typu a. Stopka wykonana z nici szklanej, owinigtej dookota kra-
wedzi dna. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.
Wymiary: & stopki — 13 cm
Datowanie: XV w.
Tabl.-
Literatura: materialy niepublikowane.

816.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;j
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

817.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Zachowany do
wysokosci 4,5 cm, nie ma ornamentu. Na utamkach brzuéca réw-
niez brak ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy mleczno-zielone;.
Wymiary: & wylewu — 6,8 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

818.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. —
Forma stozkowata, Naczynie wykonane przez wydmuchanie w
formie. Ornament w postaci ukosnych, delikatnych ztobkéw.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: & wylewu — 6,5 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. 67b
Literatura: materialy niepublikowane.

819.Fragm. naczynia — dno
Nr inw. —
Dno w formie stozka, wepchnigte do §rodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: —
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

LVI. ul. W. Stwosza 5 / Szewska 71, sektor V, j.s. 3 ¢
820. Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —

Forma cylindryczna, bez ornamentu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zéltej.

‘Wymiary: —

Datowanie: péZne Sredniowiecze.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LVIL ul. W. Stwosza 5 / Szewska 71, sektor VI, j.s.5b
821.Fragm. naczynia — dno.
Nr inw. —
Dno w formie stozka, wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatnej.
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Wymiary; —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LVIIL ul. W. Stwosza 5 / Szewska 71, sektor VI, j.s. 9
822.Fragm. naczynia - dno.
Nr inw. —
Dno w formie stozka, wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy miodowo-brazowe;j.
Wymiary: —
Datowanie: XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

LIX. ul. W. Stwosza 5 [ Szewska 71, sektor VI, j.s. 10
823.Fragm. pucharka — dno.
Nr inw. —
Dno w formie stozka, wepchnigte do §rodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnoszare;j.
‘Wymiary: —
Datowanie: péZne Sredniowiecze.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

LX. ul. Szewska 72, sektor IL, j.s. 5

824 Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw.-
Przysadzisty, cylindryczny brzusiec ozdobiony duzymi guzkami
typu a. Stopka wykonana z podwdjnie owinigtej nici dookota
krawegdzi dna. Widoczne jest miejsce przylepienia jej do krawe-
dzi. Dno jest wepchnigte do srodka naczynia, od spodu widocz-
ny jest §lad po przylepcu.
Szkto przezroczyste, barwy zielonkawe;j.
Wymiary: (J stopki - 8,6 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. 70a
Literatura: materialy niepublikowane.

825.Fragm. butelki — brzusiec, dno.
Nr inw. —
Brzusiec baniasty, lekko przewezajacy sie w kierunku szyjki. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu. Krawedzie dna tukowato przechodza w Scianki brzusca.
Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonkawe;.
Wymiary: & dna - ok. 7 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. 67a
Literatura: materialy niepublikowane.

826.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. —
Duzy, cylindryczny pucharek. Brzusiec ozdobiony guzkami. Po-
zostat §lad po jednym, mocno skorodowanym. Stopka zostata
wykonana z ta§my szklanej, owinigtej dookota krawedzi dna. Dno
wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: & stopki — ok. 12 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. 70b
Literatura: materialy niepublikowane.

827.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, brzusiec lekko
napecznialy. Naczynie wykonane przez wydmuchanie w formie.
Wylew jest gladki, brzusiec ozdobiono delikatnymi, uko$nymi
ztobkami.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej
Wymiary: & wylewu — 7,4 cm

Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materiaty niepublikowane.

828.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana dolna cz¢$¢ naczynia. Dolna czgéé brzusca pozba-
wiona ornamentu. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota
krawedzi dna. Widoczne jest miejsce przylepienia nici do kra-
wedzi. Dno jest wepchniete do Srodka naczynia, od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.

Szkto przezroczyste, barwy zielonkawej; duza iloé¢ matych pe-
cherzykéw powietrza.

Wymiary: & stopki — 13,4 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 71a

Literatura: materialy niepublikowane.

829.Fragm. pucharu fletowego — wylew.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Zachowany utamek do 7,3 cm, bez ornamentu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy biatej.

Wymiary: & wylewu — 6,8 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 67¢

Literatura: materialy niepublikowane.

830.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Pojedyncza, do-
okolna ni¢ oddziela wylew od brzusca, ozdobionego guzkami
typu a. Stopka zostata wykonana z nici owinigtej dookota kra-
wedzi dna. Od spodu widaé wyodregbniajaca si¢ z powierzchni
ni€. Dno jest wepchnigte do Srodka naczynia, od spodu widocz-
ny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; liczne pecherzyki po-
wietrza.

Wymiary: & wylewu — 6 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 67e

Literatura: materialy niepublikowane.

831.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nrinw. —

Cylindryczny brzusiec, ozdobiony guzkami z czopikami wycig-
gnictymi ku goérze.

Szklo przezroczyste, bezbarwne.

Wymiary: -

Datowanie: XV w.

Tabl. 69a

Literatura: materialy niepublikowane.

832.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Cylindryczny brzusiec, ozdobiony natapianymi waskimi zeber-
kami (2 mm), zabarwionymi na niebiesko. Maly fragment wyle-
wu, pionowo ustawiony, krawgdZ z niebieska, cienka nicia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ztotozélte;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. 69d

Literatura: materialy niepublikowane.

833.Fragm. pucharka — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka zostata wykonana z ta§my owinigtej dookota krawedzi
dna. Dno wepchniete do wnetrza naczynia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.
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834.Fragm. pucharka — Stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na po-
wierzchni widoczne tréjkatne §lady po szczypcach szklarskich.
Dno wepchniete do $rodka naczynia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sg liczne pe-
cherzyki powietrza.

‘Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

835.Fragm. pucharka — stopka, dno.

Nr inw. —

Stopka wykonana z ta§my szklanej, owinigtej dookota krawedzi
dna, do ktérej dodatkowo doklejono dookolng nié. Dno jest we-
pchniete do Srodka naczynia.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane

836.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo. Dolna cze$¢ brzu-
§ca bez ornamentu. Stopka wykonana z nici, owinigtej dookola
krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;.
Wymiary: —

Datowanie: XV w,

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

837.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nrinw . -

Utamki brzusca, ozdobione guzkami typu a, natopionymi w spi-
ralnych rzgdach.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sa podiuine,
réwnolegle do osi naczynia pecherzyki powietrza.

Wymiary: —

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXI. ul. Szewska 72, sektor I, j.s. 9
838.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw -

Utamek stopki wykonanej z nici szklanej, owinigtej dookota kra-
wedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zétte;.

Wymiary: —

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXIIL ul. Szewska 8, sektor 8, obiekt 3, poziom III, ¢wiartka E
839.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Naczynie wykonane przez wydmuchanie w
formie. Wylew ustawiony pionowo. Ornament w postaci uko-
$nych, delikatnych ztobkdw, rozpoczynajacych si¢ ok. 2 cm po-
nizej krawedzi wylewu.

Szldo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-niebieskiej.
Wymiary: & wylewu — 7 cm

Datowanie: XIV w.

Tabl. -

Pucharek wykonany przez wydmuchanie w formie. Wylew wy-
chylony na zewnatrz, przy krawgdzi dolepiona, pojedyncza, do-
okolna ni¢, zabarwiona na niebiesko. Naczynie ozdobione jest
delikatnymi zeberkami. Zeberka na dnie rozchodza sig promie-
niécie. Stopka zostata wykonana z wateczka szklanego, ukosnie
karbowanego. Dno jest wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonkawe;.

Wymiary: & stopki — 6 cm

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

841.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Pucharek z zeberkami wykonany przez wydmuchanie w formie.
Brzusiec cylindryczny, przy gléwce zeberka lekko zatamany.
Gléwki zeberek w przekroju tréjkatne. Dno wepchnigte. Zeberka
rozchodza si¢ promieniécie. Stopka zostata wykonana z watecz-
ka ukoénie karbowanego.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonkawej; widoczne sg okra-
gle pecherzyki powietrza.

Wymiary: & stopki — ok. 10 cm

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

842.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Cylindryczny z miseczkowatym wylewem. Wylew wychylony na
zewnatrz, do krawgdzi dolepiono dookolng, szeroka ni¢ zabar-
wiong na odmienny kolor niz korpus. Na zachowanych fragmen-
tach brzusca pojedyncza, dookolna ni¢, odmiennie zabarwiona.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-zielone;j,
ni¢ pomaraficzowe;.

Wymiary: & wylewu — ok. 11,5 cm

Datowanie: 2 pot. XIIT - XIV w,

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

843.Fragm. pucharu fletowego — dno.

Nr inw. —

Forma dna stozkowata, od spodu widoczny jest staby §lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-brunatne;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2 pol. XIII - XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

844.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec, dno.

Nr inw. —

Wylew wychylony na zewnatrz, krawedz pogrubiona dookolna,
pojedyncza nicig. Brzusiec ozdabiaja duze guzki typu a. Dno jest
wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po
przylepcu.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;.
Wymiary: -

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

845.Fragm, pucharka — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Brzusiec mial forme baniasta. Stopka zostala wykonana z uko-
$nie szczypanego wateczka. Dno wepchnigte do Srodka naczynia.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowe;j.

Literatura: materialy niepublikowane. Wymiary: —
Datowanie: 2. pot. XITI-XTV w.
LXTV. ul. $w. Marii Magdaleny 4 /5, sektor 3, obiekt 2, warstwa B Tabl. -
840.Fragm. pucharka — wylew, stopka, dno. Literatura: materialy niepublikowane.
Nr inw. —
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846.Fragm. pucharka — wylew, brzusiec.

Nr inw. -

Wylew szeroki, wychylony na zewnatrz, krawedz pogrubiona
pojedyncza, dookolna nicia, z natopiong na nia nicia w odmien-
nym kolorze. Brzusiec ozdabiajg natopione zeberka z duza,
plaska glowka.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatnej, nic ciem-
nozottej.

Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXV. ul. §w. Marii Magdaleny 4 / 5, sektor 19, obiekt 4, poziom b
847.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nrinw. —

Stopka zostata wykonana z nici owinietej dookota krawedzi dna.
Dodatkowo do krawedzi stopki dolepiono dookolng ni¢. Na po-
wierzchni stopki widoczne s3 trdjkatne $lady po szczypcach
szklarskich i dookolne rowki przy krawedzi. Dno wepchnigto do
§rodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zéltej; pierwotnie
przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & stopki — ok. 13,5 cm

Datowanie: 2 pot. XIII-XIV w.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

LXVL ul. Olawska 83, sektor 6, warstwa 16
848.Fragm. pucharka — brzusiec.

Nr inw. —

Bardzo fragmentarycznie zachowany pucharek z zeberkami.
Wykonany przez wydmuchanie w formie.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnoszare;j.
Wymiary: —

Datowanie: 2. pot. XIII-XIV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXVIL ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 1
849.Fragm. naczynia — dno.

Ulamek dna pierwotnie wepchnigtego do Srodka naczynia, kra-
wedz wywinigta do géry. Od spodu widoczny staby $lad po przy-
lepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-kremo-
wej; mocno skorodowane.

Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXVIIL. ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 5
850.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. =

Utamki stopki wykonanej z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Dodatkowo do wykonane;j juz stopki dolepiono dookolng nié.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy bialej.

Wymiary: & stopki — 14 cm

Datowanie: XV - XV/XVIw.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

851.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. —

Utamek stopki wykonanej z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Na powicrzchni widoczne sg zaglebienia w postaci kreseczek,
prostopadie do krawedzi stopki.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

Wymiary: & stopki — 11 cm

Datowanie: XV — XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

852.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. -

Utamek stopki wykonane;j z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: @ stopki — 16 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

853.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Fragmentarycznie zachowana stopka i dno. Stopka wykonana z
nici owini¢tej dookola krawedzi dna. Dno jest wepchnigte do
$rodka naczynia, ma forme stozka, od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatnej;
mocno skorodowane.

Wymiary: @ stopki — ok. 14 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

854.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. -

Utamek dolnej czgéci brzusca, o formie cylindrycznej, bez orna-
mentu. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Widoczne sa na powierzchni dookolne rowki.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-biatej.
Wymiary: & stopki — ok. 14 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl.-

Literatura: materialy niepublikowane.

855.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. -

Zachowana fragmentarycznie stopka i dno. Stopka wykonana z
nici owinigtej dookota krawgdzi dna. Dno, wepchnigte do $rod-
ka naczynia, ma forme stozka, od spodu widoczny jest $lad po
przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-biatej.
Wymiary: & stopki — ok. 12 cm, & dna—2 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

LXIX. ul $w. Mikotaja 26, j.s. 7
856.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Utamek stopki i dna. Stopka wykonana z nici owini¢tej dookota
krawedzi dna, dno wepchnigte, ma forme stozka, od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-brazowej;
mocno skorodowane.

Wymiary: @ dna - ok. 2,5 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. —

Literatura: materialy niepublikowane.

857.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Utamek brzusca z nalepiong, dookolna, ptaska nicia dodatko-
wo karbowang.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

858.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, dno.

Nr inw. —
Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew usta-
wiony pionowo, oddzielony od brzusca dookolng nicig. Brzu-
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siec ozdobiony guzkami-tezkami. Dno ma forme stozka, od
spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;.
Wymiary: @& dna - ok. 2 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw,

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

859.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw, —

Utamki stopki wykonanej z nici szklanej owinigtej dookola dna.
Na powierzchni, przy krawedzi widoczny jest dookolny rowek.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatne;j.
Wymiary: @ stopki — 15 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

860.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, dno.

Nr inw. —

Forma maczugowata. Utamek brzu$ca napecznialy, ozdobiony
guzkami-tezkami. Dno ma forme ostrego stozka, od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brunatno-kremo-
WEj.

Wymiary: @ dna - ok. 4,5 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

LXX. ul. §w. Mikotaja 26, j.s. 8
861.Fragm. pucharka — dno.

Nrinw. —

Fragmentarycznie zachowane dno wepchnigte do srodka naczy-
nia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej.
Wymiary: —

Datowanie: XIV-XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXXI. ul $w. Mikotaja 26, j.s. 9
862.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Zachowana dolna czgs¢ brzudca. Pojedyncza, dookolna nié¢ od-
dziela od dohu strefe wystgpowania guzkéw od stopki. Ponad
nicia, w spiralnych rzedach natopione guzki typu a.

Szklo przezroczyste, barwy zielonawoniebieskiej.

Wymiary: & brzu§ca — 3,5 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. 75a

Literatura: materialy niepublikowane.

863.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. -

Zachowana fragmentarycznie stopka i dno. Dno wykonane z nici
owinietej dookota krawgdzi dna. Dno wepchnigte do §rodka na-
czynia.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szarobiatej.
‘Wymiary: & stopki — 11 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

864.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. -

Utamek stopki wykonanej z nici szklanej, owinietej dookota kra-
wedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatne;j.
Wymiary: J stopki — 10 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. -
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Literatura: materialy niepublikowane.

865.Fragm. pucharka — stopka.

Nr inw. —

Utamek stopki, wykonanej z ta§my szklanej, owinigtej dookota
krawedzi dna. Do krawedzi stopki dolepiono dodatkowo do-
okolna nié.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatne;j.
‘Wymiary: @ stopki — 9 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.,

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

866.Fragm. pucharka — stopka.

Nr inw. —

Utlamek stopki wykonanej z ta$my szklanej, owinietej dookola
krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatnej.
Wymiary: & stopki — 12 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

867.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nrinw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony pionowo, oddzielony od
brzugca dookolng nicig. Brzusiec ozdobiony guzkami-tezkami.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrunatne;.
Wymiary: —

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materiaty niepublikowane.

868.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. —

Utamek stopki, wykonany z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy jasnobrazowe;j.
Wymiary: & stopki — 10 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

869.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw. —

Utamki stopki i dna. Stopka wykonana z nici owinigtej dookota
krawedzi dna. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy szaro-niebieskiej.
Wymiary: & stopki— 11 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXXIL ul. $w. Mikolaja 26, j.s. 10
870.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. =

Utamek stopki wykonane;j z nici owinigtej dookota krawedzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: & stopki — 15,5 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

871.Fragm. pucharu fletowego — stopka.

Nr inw. -

Utamek stopki wykonane;j z nici owinigtej dookota krawgdzi dna.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej.
Wymiary: @ stopki — 12 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.
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LXXIIL ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 12, strop kloaki 16 LXXVL. ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 19 C
872.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec. 878.Fragm. butelki — brzusiec.
Nr inw. — Nr inw. —

Zachowany fragmentarycznie brzusiec. Utamek dolnej czgsci
brzusca z dookolna nicia oddzielajgca stref¢ wystgpowania guz-
kéw od stopki. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a z widocznym

Zatom dna i brzu$ca. Ozdobiony duzym, masywnym zeberkiem,
wykonanym przez wydmuchanie w formie.
Szklo nieprzezroczyste, mocno skorodowane, barwy brunatnej.

skretem., Wymiary:-

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej; pierwot- Datowanie: XIV-XV w.

nie przezroczyste, barwy zielonkawe;j. Tabl. -

Wymiary: — Literatura: materialy niepublikowane.
Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. - LXXVIL ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 45

Literatura: materialy niepublikowane.

873.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nrinw. -

Zachowane fragmentarycznie dolne czgéci brzusca. Bez orna-
mentu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.

879.Fragm. pucharu fletowego — wylew.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Wylew prosty, ustawiony pionowo.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy popielatej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.
Wymiary: & wylewu — 6 cm
Datowanie: XV-XV/XVIw.

‘Wymiary: — Tabl. -
Datowanie: XV-XV/XVI w. Literatura: materialy niepublikowane.
Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

LXXIV. ul. sw. Mikotaja 26, j.s. 14
874.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Utamki brzusca pozbawione ornamentu, brzusiec w formie cy-
lindrycznej. Stopka wykonana z tasmy szklanej, dolepionej do
krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy ciemnobrazowej.
Wymiary: & stopki — 11 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

875.Fragm. pucharu fletowego - brzusiec, stopka.

LXXVIIL ul. §w. Mikotaja 26, j.s. 46
880.Fragm. pucharu fletowego — stopka.
Nr inw. - :
Utamki stopki wykonane;j z nici, owinigtej dookota krawedzi dna.
Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.
Wymiary: @ stopki — ok. 13 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

LXXIX. ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 49

881.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. —
Forma napeczniata. Zachowana fragmentarycznie gérna, wydgta
czg§é brzu$ca. Ozdobiony guzkami-tezkami.

Nrinw. — Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zéltej.
Utamek cylindrycznego brzusca. Stopka wykonana z nici owi- Wymiary: -

nietej dookota krawedzi dna. Na powierzchni, przy krawedzi, Datowanie: XV-XV/XVIw.

widoczne sa dookolne rowki. Tabl. 73e

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej.
Wymiary: & stopki — 13 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

876.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Literatura: materialy niepublikowane.

882.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.
Nr inw. —
Utamek brzusca ozdobiony matymi, stabo wyksztatconymi guz-
kami typu a, natopionymi w spiralne rzedy.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowe;j.

Nr inw. — Wymiary: —
Drobne ufamki brzusca bez ornamentu. Prawdopodobnie pu- Datowanie: XV-XV/XVIw.
char pozbawiony byt ornamentu. Tabl. -

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.

Literatura: materialy niepublikowane.

Wymiary: —
Datowanie: XV w. 883.Fragm. pucharu fletowego — wylew, stopka, dno.
Tabl. - Nr inw. —

Literatura: materialty niepublikowane.

LXXV. ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 18 A
877.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Ulamki wylewu ustawione pionowo, oddzie-
lone od brzu$ca pojedyncza, dookolna nicia. Ulamki brzu$ca
ozdobione guzkami-kropkami.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy zlocisto-zielonka-
wej; pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;j.

Wymiary: & wylewu -8 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew pro-
sty. Zachowany utamek nie ma nici. Stopka wykonana z nici owi-
nigtej dookota krawgdzi dna. Dno wepchnigte do $rodka naczy-
nia, stozkowate, spiczaste. Od spodu widoczny jest §lad po przy-
lepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej.
Wymiary: & wylewu — 5 cm, & stopki — 12 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

884.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec, stopka.
Nr inw. —
Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew usta-
wiony pionowo, oddzielony dookolna nicia od brzusca. Brzu-
siec ozdobiony guzkami-tezkami. Stopka wykonana z nici owi-
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nigtej dookota krawedzi dna.

Szkto nieprzezroczyste, skorodowane, barwy bialej; pierwotnie
przezroczyste, barwy zielonkawej

Wymiary: @ wylewu — 5 cm, & stopki — 13 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

885.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. -

Zachowana fragmentarycznie dolna cze§¢ brzusca, noga. Bez
ornamentu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonawoniebieskiej.

Wymiary: & 2,6-3 cm

Datowanie: XV - XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura: materialy niepublikowane.

886.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec.

Nr inw. —

Zachowana dolna cze$¢ brzusca, noga, bez ornamentu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sg pgcherzy-
ki gazowe, owalne, ukladajg si¢ réwnolegle do osi naczynia.
Wymiary: @ 2,5 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. -

Literatura; materialy niepublikowane.

887.Fragm. pucharu fletowego - stopka, dno.

Nr inw. -

Fragmentarycznie zachowana dolna czg$¢ naczynia. Stopka zo-
stata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Na po-
wierzchni widoczne sa mate, tréjkatne $lady po szczypcach szklar-
skich. Dno jest wepchniete, spiczaste, od spodu widoczny jest
§lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonej; widoczne sa okragte peche-
rzyki gazowe.

Wymiary: & stopki — ok. 12 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. 73b

Literatura: materialy niepublikowane.

888.Fragm. pucharu fletowego — stopka, dno.

Nr inw.-

Zachowana fragmentarycznie dolna cz¢$é naczynia. Stopka zo-
stata wykonana z nici owinigtej dookota krawedzi dna. Przy kra-
wedzi wyodrebniaja sie z plaszezyzny pojedyncze nici. KrawedZ
niestarannie wykonana, kanciasta. Dno wepchnigte do §rodka
naczynia. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonej, widoczne sa okragle
pecherzyki gazowe.

Wymiary: @ stopki — ok. 12 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. 73d

Literatura: materialy niepublikowane.

889.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana dolna czeéé naczynia. Dolna, cylindryczna czesé
brzusca pozbawiona jest ornamentu. Stopka zostata wykonana
Z nici owinigtej wokot krawedzi dna. Na powierzchni widoczne
sg duze, tukowate §lady po szczypcach szklarskich. Dno we-
pchnigte do §rodka naczynia, spiczaste, od spodu widaé §lad po
przylepcu.

Szkto przezroczyste, barwy zielonej; widoczne sg pecherzyki ga-
zowe, w nodze — podhuzne, réwnolegle do osi naczynia, w stopce
— okragle, rozmieszczone bezladnie i duze soczewki gazowe.
Wymiary: & brzusca — 2,6 cm, & stopki — ok. 12 cm, zachowana
wysokoéé — 11,5 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. 73c

Literatura: materialy niepublikowane.
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890.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana dolna czgé¢ naczynia. Dolna, cylindryczna czesé
brzuéca pozbawiona jest ornamentu. Stopka wykonana z nici,
owinigta wokoét krawedzi dna. Widoczne jest miejsce dolepienia
nici do dna. Na powierzchni, przy krawedzi, widoczne sg tréj-
katne $lady po szczypcach szklarskich. Dno jest wepchnigte, spi-
czaste. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy jasnozielonej; w stopce widoczne sa
okragte pecherzyki gazowe.

Wymiary: & brzusca — 2,6 cm, & stopki — ok. 12 cm, zachowana
wysokosé — ok. 11 cm

Datowanie: XV — XV/XVI w.

Tabl. 74b

Literatura: materialy niepublikowane.

891.Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony prosto. Dookolna, poje-
dyncza ni¢, 8 cm ponizej krawedzi wylewu, oddziela wylew od
brzusca. Brzusiec ozdobiony natopionymi w spiralnych rzedach
guzkami-kroplami. Od dotu strefa wystepowania guzkéw ogra-
niczona jest kilkakrotnie owinigta wokét brzusca nicia. Obecnie
zachowaly si¢ tylko §lady po niej. Stopka zostala wykonana z
nici owinigtej wokét krawedzi dna. Widoczne jest miejsce dole-
pienia nici do dna. Przy krawedzi stopki widoczne sg dookolne
rowki. Stopka wepchnigta do Srodka naczynia, ma forme stoz-
ka. Od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy niebieskozielonkawej; widoczne sa
okragle i podhuzne pecherzyki gazowe.

Wymiary: @ wylewu — ok. 5 cm, @ stopki — ok. 12,5 cm, wyso-
ko3¢ (z rekonstrukcji rysunkowej) — 49,5 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. 78b

Literatura: materialy niepublikowane.

892. Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. -

Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Brzusiec ozdo-
biony guzkami fezkami, natopionymi w spiralnych rzedach. Od
dotu strefa wystgpowania guzkéw ograniczona jest kilkakrotnie
owinigta nicig (wokot brzusca). Stopka wykonana z nici owinie-
tej dookota krawedzi dna. Na powierzchni widoczne sa tréjkat-
ne i tukowate §lady po szczypcach szklarskich. Dno jest wepchnie-
te do §rodka naczynia, stozkowate, od spodu widoczny jest §lad
po przylepcu.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowe;.
Wymiary: @ stopki — 11,5-12 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. 77b

Literatura: materialy niepublikowane.

893.Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew prosty, oddzielony od brzusca do-
okolng nicig. Brzusiec ozdobiony guzkami kroplami, natopio-
nymi w spiralne rzgdy. Stopka wykonana z nici owinigtej dooko-
ta krawedzi dna. Widoczne jest miejsce dolepienia nici. Przy kra-
wedzi widoczny jest dookolny rowek. Dno wepchnigte do §rod-
ka naczynia, od spodu widac §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonawoniebieskiej.

Wymiary: @ wylewu — 5,8 cm, @ stopki — 13,5 cm, wysoko$é (z
rekonstrukeji rysunkowej) — ok. 50 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. 76a

Literatura: materialy niepublikowane.

894.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. -

Zachowana dolna cze$¢ naczynia. Dolna czgsé brzusca w formie
stozka. Ozdobiona guzkami-kroplami. Od dotu strefa wystgpo-
wania puzkéw ograniczona byla kilkakrotnie owinieta nicia.
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Obecnie pozostat po niej odcisnigty §lad. Stopka wykonana z nici
owinigtej dookota krawedzi dna. Widaé miejsce zlepienia nici z
dnem. Na powierzchni, przy krawedzi, widoczne sa dookolne rowki
idelikatne zaglebienia — §lady po szczypcach szklarskich. Dno we-
pchnigte do Srodka naczynia, od spodu widaé §lad po przylepcu.
Szklo przezroczyste, barwy zielonej; widoczne podiuzne, réw-
nolegte do osi naczynia pecherzyki gazowe.

Wymiary: & stopki — 12,5-13 cm, zachowana wysoko$¢ — ok. 21 em
Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. 74a

Literatura: materialy niepublikowane.

895.Puchar fletowy — wylew, brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Forma stozkowata. Wylew ustawiony prosto, 7 cm ponizej kra-
wedzi dolepiono dookolna ni¢, oddzielajaca wylew od brzusca.
Brzusiec ozdobiony guzkami kroplami, natopionymi w spiral-
nych rzedach. Strefa wystepowania guzkéw ograniczona jest kil-
kakrotnie owinietg nicig. Stopka wykonana z nici owinigtej do-
okota krawedzi dna. Nici nie skleily sie na catej powierzchni. Na
powierzchni widoczne sa tréjkatne §lady po szczypcach szklar-
skich. Dno wepchnigte do §rodka naczynia, stozkowate, od spodu
widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonej; widoczne sg owalne i po-
dhuzne pecherzyki gazowe.

Wymiary: @ wylewu — 5,1 cm, & stopki — ok. 12,5 cm, wysoko$¢
-44.3 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. 78a

Literatura: materialy niepublikowane.

896.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie dolna czes¢ naczynia. Brzusiec
ozdobiony guzkami-tezkami. Stopka wykonana z nici owinigtej
dookota krawedzi dna. Na powierzchni, przy krawedzi, widocz-
ne sg dookolne rowki i tréjkatne §lady po szczypcach szklarskich.
Dno wepchnigte do §rodka naczynia, stozkowate, od spodu wi-
doczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej.

‘Wymiary: & stopki — 11 cm, zachowana wysoko$¢ — 17,5 cm
Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. 76b

Literatura: materialy niepublikowane.

897.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nr inw. -

Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew usta-
wiony pionowo, pojedyncza, dookolna ni¢ oddziela wylew od
brzusca. Widoczne jest miejsce zlepienia koficéwek nici ze soba.
Brzusiec ozdobiony jest guzkami-kroplami natopionymi w spi-
ralnych rzedach.

Szklo przezroczyste, barwy zielonkawej; widoczne sg owalne
pecherzyki gazowe.

Wymiary: @ wylewu — 5,6 cm

Datowanie: XV-XV/XVIw.

Tabl. 75¢

Literatura: materiaty niepublikowane.

898.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka, dno.

Nr inw. —

Zachowana dolna czgéé naczynia. Dolna cze$¢ brzusca ma for-
me stozkowata. Stopka zostala wykonana z nici owinigtej do-
okofa krawedzi dna, widoczne jest miejsce zlepienia nici z dnem.
Na powierzchni, przy krawedzi, widoczne sg dookolne rowki i
tréjkatne $lady po szczypeach szklarskich. Dno jest wepchnigte
do érodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.

Szklo przezroczyste, barwy niebieskawej.

Wymiary: @ stopki — ok. 12 cm, zachowana wysoko$¢ — 6,8 cm

Datowanie: XV-XV/XVI w.

Tabl. 74c

Literatura: materialy niepublikowane.

899.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. -
Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew ustawio-
ny pionowo. Pojedyncza, dookolna nié, natopiona w odleglosci 8
cm ponizej krawedzi wylwu, oddziela go od brzusca. Widoczne
jest miejsce zlepienia koficowek nici ze soba. Brzusiec ozdobiony
guzkami-tezkami, natopionymi w ukoénych rzedach. U dotu brzu-
§ca strefa wystepowania guzkéw ograniczona jest kilkakrotnie owi-
nieta nicia.
Szklo przezroczyste, barwy ziclonkawe;.
Wymiary: & wylewu — 5,6 cm
Datowanie: XV-XV/XVIw.
Tabl. 77a
Literatura: materialy niepublikowane.

LXXX. ul. $w. Mikotaja 26, j.s. 69 B

900.Fragm. pucharka — brzusiec, stopka, dno.
Nr inw. —
Fragmentarycznie zachowany pucharek. Brzusiec ozdobiony
guzkami-jezorami. Stopka wykonana z grube;j nici szklanej, dwu-
krotnie owinietej dookota krawedzi dna. Dno slabo wepchnigte
do érodka naczynia, od spodu widoczny jest §lad po przylepcu.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
‘Wymiary: -
Datowanie: XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

901.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. —
Utamek brzusca z guzkiem typu a.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowej.
Wymiary: -
Datowanie: XIV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

LXXXI. ul. §w. Mikolaja 26, j.s. 71
902.Fragm. pucharka — brzusiec.
Nr inw. —
Utamek brzusca z natopionym guzkiem typu a, zwidocznym skretem.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: —
Datowanie: XV-XV/XVIw.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

LXXXITLI. ul. §w. Mikotaja 30, j.s. 16

903.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nrinw. —
Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew pro-
sty, ustawiony pionowo, oddzielony od brzusca pojedyncza, do-
okolng nicia. Brzusiec ozdobiony guzkami typu a, z widocznym
skretem, natopionymi w spiralnych rzedach.
Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy brazowo-brunat-
nej; pierwotnie przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: & wylewu — ok. 6,5 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. -
Literatura: materialy niepublikowane.

904.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.
Nr inw. —
Forma stozkowata. Naczynie wykonane przez wydmuchanie w
formie. Ozdobione przez ukos$ne ztobki, wystepujace na gérnej
czesci naczynia. Dolna cze$é brzusca jest gladka.
Szklo przezroczyste, barwy zielonkawe;.
Wymiary: & wylewu — 6,2 cm
Datowanie: XV w.
Tabl. 74e
Literatura: materialy niepublikowane.
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905.Fragm. pucharu fletowego — brzusiec, stopka.

Nr inw. —

Zachowana fragmentarycznie dolna cze$é naczynia. Dolna cze$é
brzuéca bez ornamentu. Stopka wykonana z nici owinigtej do-
okota krawedzi dna.

Szklo nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej; pierwot-
nie przezroczyste, barwy zielonkawej.

Wymiary: @ stopki — ok. 13,5 cm

Datowanie: XV w,

Tabl -

Literatura: materialy niepublikowane.
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906.Fragm. pucharu fletowego — wylew, brzusiec.

Nrinw. —

Forma stozkowata, zachowana fragmentarycznie. Wylew pro-
sty, oddzielony od brzusca dookolna nicia. Brzusiec ozdobiony
natopionymi w spiralnych rzgdach guzkami typu a, z widocznym
skretem.

Szkio nieprzezroczyste, skorodowane, barwy kremowej.
Wymiary: @ wylewu — 6,3 cm

Datowanie: XV w.

Tabl. 74d

Literatura: materialy niepublikowane.



